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BN-70 
, 

. 4274-28 NARZĘDZI A Wkładka do matryc śrubiarskich 
DO OBRÓ BKI z otworem przewężającym, dwoma stożkam i 

META LI 
i dwoma częściam i walcowymi 

Główne wymiary 

Grupo kolalogowo IV 22 

1.s..hzedmi ot norm,y. Przedmiot em normy jest Wkład­

k a z węglik6w spiekanych do matryc śrubiarskicb, 

do pracy na zimno z ' o~Rorem przewężającym, dwoma 
stożkami i dwoma c zę ściami walcowymi. 

5. Gł6wne wYmiary w mm wg rysunku. 

~, N01"ID.Y zw ' ązę.ne 

PN-69/H-89500 Węgliki spiekane. Gatun.ld. 
BN-66/4274-18 Matryce śrubiarskie . Klasyfikacja 

wkładek z węglik6w spiekanych. Podział i budo­
wa symboli 

3. Symbol WVlSb odmiana C7 wg BU-66/4274-18. 

4, Oznac zenie wkładki o średnicy 7 , 23 mm i dłu­

gości 59, 5 mm wykonanej z węglików spiekanych ga­
tun..1{u G50 z 

WWSb 7 ,23X59,5 C7 G50 BN-70j4274-28 

Hiejsce 
cechowania 
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6, Materiał. Węgliki spiekane wg PN-69/89500. 
Zalecane gatunki G50 i G60. 

7. Cechowanie. Na powierzchni w miejscu ozna­
czonym na rysunku powinny być umieszczone w spo­
sób wyraźDJ i trwały co najmniej następujące dane, 

a) średnica , 

b) długość, 

e j gatunek węglik6w spiekanych. 
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KONIEC 

Ustanowiono przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu O brabiarek i Narzędzi dn ia 9 kwietnia 1970 r. 
jako norma obowiązująco w zakresie projektowania i konstrukcji od dnia 1 stycznia 1972 r. 
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