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NO,MA BRANŻOWA 
BN-68 

6857-04 
SZKŁO Szkła do lamp naftowych 

TECHNICl;,NE 
Szkła do lamp wiotraodpornych 

Grupa katalogowa 1711 

l. Pr;.?:edmiot normy. Przedmiotem normy-- są sżkła do 
( 

wiatroodporńych lamp naftowych o nazwie handlowej"Jupiter'~ 

2. Przykład oznaczenia szkła do wiatroodpornej lampy 

naftowej wielkości 2: 

SZKŁO DO LAMPY WIATROODPORNE] Spo SW2 

BN -6$/68~7-04 

3._~ łówne w;uniary w mm - wg ry~unku i, tablicy ... 

4. Materiał. -Szkło bezbarwne. wg PN-68)G-13150.' 

5. Wymagania techriiczne pozostałe - wg PN-68tG-13150. 
l 

'S. Pakowanie, przechowywanie i t~ansport _; wg PN-68/ 

G-131_50. 

7, Badania techniczne powinny _być prowadzone wg 
' · 

PN-68/G-13150. -

. 
Wieikość D 1?1 _ _;__ DZ '-. 'H 
szk{eł 

o 80±0,5 57 ±o,6 57 ±0 ,5 67± l 

/ 

85 ±o,s 65 ±o,s 6o ± o,5 85±1 l 

2 103 ±l 6o ±o,s 70 ± o,s 142 ±l 

R 

100 

125 

270 

KONIEC 

h l 

4 59 

4 65 

4 56 

liNFORMACJE DODATKOWE 

' ~ 

l. Instytucja opracowująca n:ormę - Zjędnoczenie Przemysł~ Szklarskiego. 

2 . Normy związane 

PN-68/G-13150 Szkła dó lamp naftowych. Wymagania i badania 

3: Symbol wg SWW - 1524- 13.' 
\ 

4 . Wydanie 2 - stan aktualny: styczeń 1985 ; bez zmian. ·-

11 

-
45 

-

Zglosz;,na przez Zjednoczenie Przemysłu 'szklarskiego 

o 

laM- 68/6857- IM J 

r -T 1 "z T:!> 

15 5 2 2 

18 5 2,5 3 

30 12 3 4 

Uatanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego · dnia 30 listopada 1968 r. 
jako norma obowiązują9a w zakre.Jie produkcji od dnia 21 września 1970 r. 

(Mon. Pol. nr 30/1970 poz. 252) 

'Wydanie 2 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,.ĄLFA" 1985.· -- D•uk. Wyd. No-,m. W·wa, A•k. wyd. 0,15 Noki. 400 +55 z..", 1020/85 

g 

2±0,5 

2 ±ó;s 

2± 0,5 

Cena •ł 6 ,00 


