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POWSZECHNEGO Artykuły powszechnego użytku 4980-01 UtYTKU 

NACZYNIA z tworzyw sztucznych, l SPRZĘT 
.GOSPODARSTWA otrzymywane metodą wtrysku Zamiast 

DOMOWEGO BN-7314980-01 

Wygląd zewnełrzny 

!. WSTĘP 

't, t. PrzedmiOt' normy, Przedmiotem normy · sę wymaga­

n i a dotyczęce wygięciu zewnętrznego artykułów powszech­

nego utytku z tworzyw sztucznych otrzymywanych metodę 

wtrysku. 

t. 2. Zakres stosowania normy. Normę nalety stosować 

przy opracowywaniu norm przedmiotowych na artykuły po­

wszechnego utyt.ku z tworzyw 5Ztucznych. 

l 

2. OKRESLEN lA 

. 2. J. ' Artykuły małogabarytowe - wyroby _o małej powierz­

chni gabar,Ytowej, ·których masa nie·przek.racza 0,5 kg, 
1. 

2. 2. Artykuły wielkogabarytowe - wyroby o dutej po­

wlerzchn i gabarytowej, których masa przekracza O, 5 kg, 

2. 3, Powierzchnie pierwszoplanowe - wszystkie ·powie­

rzchnie widoczne przy utyłkowaniu wyrobu zgodnie z jego 

·przeznaczeniem. 

Grupa kołalogowo XVII 12 

2. 4 , Powierzchnie drugoplanowe - wszystkie powierzch­

ni.e n iewi doc zne przy u:tytkowaniu wyrobu zgodn ie z j ego 

przeznć!czeniem . 

2. 5. Przejrzystość inaczej przeźroczystość- czytelność 

przez wypraskę dla wyrobów transparen towych, 

2, 6. Mozaika - dowolna mieszanina dwu lub więcej kolo­

rów. 

2, 7. Wada- cecha obniżajęca wartość wyrobu, ocen iana 

. wizualnie lub mierzona przyrzędam i pom iarowym i z dokład­

·no.śc ię do O, t mm . 

3. CHARAK TERYSTYKA l OCENA WAD 

3, 1. CharakteryStyka i ocere wad - według tatJiicy na .sr. 2 i :1 

Ocenę organoleptycznę dla artykułów małogabarytowych 

i1alety 'wykonać z odległości 0,5 m; d l a artykułów w ieloga­

barytowych- z odległośc i 1, O m, 

3. 2. Wyglad zewnętrzny motna określać za pomoą wzor­

ców uzgoct'lionych m•ędzy producentem i odbiorcę. 

KONIEC 

INFORMAC.JE DODATKOWE 

1. }nstytucja opracowująca normę - Zakłady Tworzyw 

Sztucznych KRYWALD-ERG, Knurów, 

2. Istotne zmiany w stosunku do .SN-73/4980-0J 

a) nazwy w11d podano .zgoct'lie z normę terminologicznę 

b) rozgraniczono wady wyględu zewnętrznego artykułów : 

-małogabarytowych, 

-wiel kogabarytowych. 

3, Autorzy projektu normy - mgr int, Jani n11 Kruk 

i Olecha Czerner -:o Zakłady Tworzyw Sztucznych KRY-

PN-75/C-89110 ark. 06,. WALD-ERG, Knurów, 

Zgłoszona pr:z:e:z: Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFARB 
UatanQwiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw i farb PLASTOFARB dnia 30 grudnia 1977 r. 

jako norma obowiqzujqca od dnia 1 stycznia 1979 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 10/ 1978 poz. 51) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1978. 
c .... •' 3.60 Oruk. Wrd . . Norm. W·wo, Ark. wrd.O,SO Noki.12.00+55Zom. 1179j78 
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Charakterystyka ocena v·ad 

l ·OJ:.et':\ll wady 
Lp . N azwa wady Występowanie wady 

artykuły małogo~r~t~ ,...tykuły ~~ielkogabarytowe 

l 2 3 4 5 

l Chropowatość na powierzchni pierwsza-
1161xluszcza a i' pl.anowej i drugoplanowej 

2 Lmie łęczenia n;,; powier zchni piel"'wszopla- dopuszc-za ;;if 1'\~.e.~.if-ce obnitenl a wytrzymałości utytko-
'lO A·<~j · , drugoplanowej wej wyrobu 

--------
3 Lusk. i na pol'. iel"'zchn i pierwszopie 

1'\łe ciQPuszcza się 
noweJ i dl"'ugoplanowej 

-4 Niedotrysk na powierzchni pierwszopla-
·nie. ~~;o~ezcza s l., 

now ej i · dl"'ugop l anowej 

5 N i e rów nomierna dopuszcza slf .W• . fi.::-'~ . \Qler,enc;JI Pf'B-Wi$ianych normoml 
grubośĆ ścianek prze dm i OIOWllf!ll i 

6 Obłoczk i na powierzchni piel"'wszo- nie dopuszcz" się ciQpu.zc~ sitt, jeiell nie pogar-
p l al"lowej i drugoplanowej ~ walorów .. tet~znych 

~u 

dopus;,:cza się dla wyrobów z p.o Het.)llenu. ~j ~i 

7 Ospa na powierzchni pierwsza- ~puszcza się nie powodujflce obnitenla wvtrz~QŚc:i u!ytkowej 
planowej i drugoplanowej wyrobu 

8 Pęcherze na powierzchni pierwszo- dopuszcza się nie powodujflce obniienl.a w:wtr-..z:)lfa•łołc:l. ~v,kowej 
planowej i d~ugoplanowej' wyrobu 

9 Fęknięcia na powierzchni pierwszo-
nie dopu.s~za al, planowej i drugoplanowej 

10 Fl"'zypalenia na powierzchni pierwszo-
nie doJ;IU.SZ(;.H al, 

planowej 

na powierzchni drugoplano- nie dopuszcza się dopuszcza się punktowe przypa-
wej leni.& o powierzcłYII nie przekra-

czaJtc•J 10 mm
2 

11 R~bek w tryskowy na powierzchni pierwszo-
do +O, 2 t:nm do+0,3mm 

planowej . 
na powierzchn i· drugoplano-

do +0,3 mm do +0,5 mm 
wej 

·. 

12 Rozwar_st\t\det1 i a wewnętrz i na powierzchn i 
pierwszoplanowej i dl"'ugo- n ·ie dQPu~za !J_':ę 
planowej 

13 Rowk i centryczne na powierzchni · pierwszo-
nie dopuszcza się 

pl&nowej i drugoplanowej 

14 Ryb ie oc zk a ,na powierzchni pierwsza~ 
nie dopuazcza się 

·pLanowej i dl"'ugopl anowej 

15 RtsY mec.har iczne na powiel"'zchni Pit~rwszo- dopusicza .sl;tt., jet.el.i nie pogarszaj, walor6w estetycznych wy-
- planowej i drugopl.anowej rob u 

16 Skórka p ' o a rańczy na powie~zchn i p :erwszo-
- nie dopuszcza sr'ę 

planow~J 

na powJerzc.hnl drugopla.no~ 
dopuszcza sit 

. 
wej 

17 Smugi płynięc ia na powiel"'zchni piel"'wszo- dopus·zcza slf niewidoczne nieuzbrojonym okiem w świetle roz-
plan owej pi"'OSZonlt'fll 

' 
~ dopu:;zcz~ s.i~ dl.a w.yrob6w z polietylenu małej gł'stości 

na powier zchni c;!rugoplano- dopuszcz-a się, jete: l niu p·ogars zaJ{I .wa lor6w estel}<cznych wyrobu 
wej 

dopuszcza sif dla wyrob6w z pol iety.lenu małej 9{1&tości 

dla w yl"'obów mozaikowych nie nol"'mel izuje sit 
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cd. tablicy 

Ocena wady 
Lp. Nazwa wady Wy&łfpowanie wady 

artykuły małogabarytowe ar-tykuły wielkogabar-ytowe 

1 2 3 4 "'' 5 

18 Sm~gl sret?rzyste na powierzchni pier-wszo-
nie dopuszcza się 

planowej 

na powierzchni drugoplano- dop_uszcza się do TO" pow_!erzchni wyr-obu ' 
vvej 

19 Srebl:'.o • na powierzetYli pierwszo- '_dopuszcza się niewidoczne n ieuzbrojonym okiem w świetle roz-
planowej i di"Ugoplanowej . proszonym 

l 
20 S! ad po kanale na powierzchni pierwszo- +0,5 mm 

wtryskowym planowej -0,2 mm 

na powierzchni drugoplano- +1,5 . mm 
wej -0,2 mm 

l 

21 Siad po ł{lczenlu na powierzchni pierwszo-
do :to, 2mm do i0,3mm 

formy planowej 

na powierzchni drugoplano-
do ::t0,3mm do .::1:0,5 mm 

wej 

22 Ślad obróbk,J na powferzchni plerwszo-
dopuszcza się 

mechan lcznej planowej i drugoplanowej 

23 Ślad po wypycha- na powierzchni pierwszo-
do ±O, .l mm 

czach planowej i drugoplanowej 

24 Wtr{lcenla na powierzchnie pierwszo- dopuszcza się niewidoczne nie- dopuszcza się 4 zanieczyszcza-
planowej uzbrojonym okiem w świetle nia o maksymalnych wymiarach 

rozproszonym dla wyr-obów do L-mm na powi-er-zchni 1 dm2 

transpar-entowych - w świetle 
pr-zechodztscym 

na powier-zchni dr-ugoplano- dopuszcza się 4 zanieczysz- dopuszcza się 1 O zanieczyszczeń 
w ej czenia o maksymalnych wymia- .o maksymalnych wymiar-ach do 

rach do 1 mm na powierzchni 1 mm na powierzchni 1 an2 

1 ctn2 . 

25 wypaczenia na powier-zchni pier-wszo- dopuszcza się w granicach tolerancji przewidzianych nor-mami 
planowej i dr-ugoplanowej przedmiotowymi 

26 ;~~{łCt,B na powierzchni-pierwsza- dop4&zcza się w granicach tol•r-ancji przewidzianych normami 
planowej l drugoplanowej przedmiotowymi 

27 ~i.e~~i;e na powierzchni pierwszo-
_nie dopuszcza się 

planowej 

na powierzchni drugopł ano- dopusżcza się do 25" powierzchni, nie pogarszaj{lce estetyki 
w ej wyrobu 

' 
2-8 'zmiana l:>ai!'WY na powierzchn'i pierwsza- dopuszcza się, je.tel i nie pogarsza walorów estetycznych wyrobu 

planowej 

na powierzchni drugoplano-
dopuszcza się 

wej 

' dl·a wyrobów mozaikowych nie normai i zuje się 

' 
29 Żyłki na •. powierzchni plerwszo- dopuszcza się, jetel i nie pogarszaję wal or6w estetycznych wyro-

pJartowej i drugoplanowej bu 


