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kości a = 32 mm ( 2) . 
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m s - z powlokę mosiężnę matowę 

l 
-
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1 -o szerokości a ~ 24 mm 

2 - o szerokości a = 32 mm 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Meblarskiego 
Ustanowiono przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Meblarskiego dnia 22 listopada 1979 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1980 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 1/1980 poz. 3 ) 
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3. WYMAGANIA 3 5 Cechowanie- wg BN-79/5059-03 P. 3 . 6. 

3. 1. Główne wymiary w mm - wg rysunku. Sierpawatość 

nie powinna przekraczać 3 mm na długości lOOOmm. Luz ob­

wodowy między ogniwem a trzp ieniem nie pow inien być wy­

czuwa lny rękę.. 
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4. 1. P akowan ie. Zawiasy nal eż y układać w wię.zk i po 

50 sztuk o dlu9ości do 2000 m m i po 30 sztuk o długośc i p o-
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Do otworów zaleca się stosowoc wkręty wg PN-72/ M-82503 
owymiarach d~2,5mmi D=5mm 

3. 2, Wyględ zewnętrzny- wg BN-79/ 5059-03 P. 3. 4. 6 

tabl. 2 jak dla powierzchni w idocznych pozostałych (pwp) 

powierzchni przylegaję.cych do mebla (pp). 

3. 3, Wytrzymałość - wg BN-77/5059-04 p. 2. 5. 1 dla 

z awias o długości 1000 mm klasa III, o war tościach liczbo­

wych podwojonych (jak dla dwóch zaw ias). 

3 4 Powloki ochnl>r.mo.dekoracyjne -wg BN- 79/ 5059-03 

P. 3. 4. 1 jak dla warunków B. 

Dopuszcza się osłonięcie podłoża powierzchni pogłębia­

nych na łby wkrętów do drew na oraz powi e r zchni w miejscu 

c i ęc ia zawias wykonanych z blachy p late r owanej . 

wyżej 2000 mm. Wię.zki należy wipzać w tr zech miejscach 

i owij ać w papier marszczon y , Końcówk i wi ę.zki należy 

szczelnie zawi jać i ok lejać t aśmę. klej ę.cę l ub wię.zać . 

Zaw i as y bez pokrycia galw anicz nego ni c należy owijać 

papi er e m. 

Pozostałe wymagania dot ycz ę.ce pakow ani a oraz oznacze­

nie opakowań - wg BN-78/ 7147-06. 

4 2 P r zechowywanie i transport- wg BN-78/7147-06. 

5. BADANIA 

5.1. Programbadań i kontroli j akości wg BN-79/ 

5059-03. 
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5, 2, Sprawdzenie wytrzymałości - wg BN-77/5059-04 

P. 3, 5. 2. 

5, 3, Sprawdzenie pozostałych wymagań 

5059-03. 

- wg BN-79/ 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1, Instytucja opracowujęca normę- Fabryki Akcesoriów 

Meblowy ch w Chełm i e, Zakład Wzorcowania Badania Okuć 

Meblowych w B ydgoszczy, 

~lotne zmiany w stosunku do BN-73/ 5054-08 

a ) pominięto wymagani a dotyczęce materiału, 

b) w prow adzono wytrzymałość zawias, 

c) pominięto opis n i ektórych badań przywołujęc BN-79/ 

5059-03 . 

3, Normy zwi~zane 

PN- 72/ M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 

BN-79/ 5059-03 Okucia meblowe, Wymagania i badania 

BN-77/ 5059-04 Okuc ia meblowe. Wytrzymałość 

BN-78/ 7147-06 Okucia meblowe. Pakowanie, przechowy­

w anie i transport, W ymagania podstawowe 

4, Normy zagrani czne 

NRD TGL 2881 Blat 1 Stangenscharniere, Leicht 

TGL 2881 Blat 2 Stangenscharniere. Schwer 

RFN DIN 7956 Beschlagtei Ie, Gerglle Stangenscharniere 

Rumunia STAS 4576-76 Accesorii, Metalice Pentru Mobi­

lier, Balemale Banda 

5, Symbo l wg SWW - 0654-611. 

6, Autor projektu normy- J ózef Szwedt - Zakład Wzor­

cowania i Badani a Okuć Meblowych w Bydgoszczy. 


