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NORMA BRANZOWA
BN-86
GRY | ZABAWK] Zabawki 8556-01
z materiatdbw witdkienniczych ot
Lalki i zwierzeta BN-78/8556-01
Grupa katalogowa 1724
1. WSTEP 3. WYMAGANIA

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sy 7za-
bawki — lalki 1 zwierzgta wyvkonane z materialow
widkienniczych. 7z wyjatkiem maskotek oraz zwicrzgt
na podwoziach 1 bicgunach.

1.2. Okreslenia

1.2.1. lalki i zwierzeta z materiatéw widkienniczych
— vzabawki. w ktorych tgczna powierzchnia 7 tveh
materialdw stanowi wigeej niz 506 ogdlnej powicrzehni
zabawki. bez uwrglednienia ubiorow zdejmowanych
1 elementow ozdobnych zabawek.

1.2.2. Pozostale okreslenia — wg PN-82/N-08502.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Podzial. Zabawki z materialdéw widkienniczych
— lalki 1 zwierzgtla dzieli sie na podbranze wg SWW:

2826-11 — lalki 7 tkanin i dzianin w strojach po-
pularnych,

2826-12 — lalki 7 tkanin i dzianin w strojach ludo-
wych,

2826-13 — lalki 7 tkanin i dzianin nieubranc,

2826-21 — misic 7z pluszu i innych tkanin bez me-
chanizmow,

2826-23 — zabawki — zwierzgta 7 pluszu 1 innych
tkanin bez mechanizmdw ruchomych,

2826-29 — zabawki — zwierzgta 7 pluszu 1 innych
tkanin bez mechanizmow pozostale,

2826-31 — misic 7 pluszu 1 innych tkanin z mecha-
nizmami,

2826-39 — zabawki — zwierzgta 7 pluszu 1 innvch
tkanin z mechanizmami — pozostale.

2.2. Oznaczenie

2.2.1. Spos6b budowy ozmaczenia. W oznaczeniu na-
lezy podaé¢ nazwg zabawki, symbol podbranzy wg
SWW_ a po kresce ukosne] — wiclko$¢ wg PN-78/
N-08512. numer wzoru i numer niniejszej normy.

2.2.2. Przyktad oznaczenia zabawki — misia z pluszu
1 innvch tkanin bez mechanizmu (2826-21),
kos¢ 4 (4), wzor (04).
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3.1. Wielko$¢ zabawki obejmuje przedzialy wymiaro-
we | = 7 wg PN-78/N-08512 tabl. 1.

3.2. Wyglad zewnetrzny i ksztalt zabawki powinien
by¢ zgodny z dokumentacjy konstrukceyjno-technolo-
giczng. przeznaczony dla okreslonego wicku dziecka
wg PN-76/N-08500.

3.3. Materiaty podstawowe. Do produkceji zabawek
nalezy stosowaé materialy podane w tabl. 1.

W pizypadku stosowania elementow zabawek wyko-
nanych 7 materialdow wlokienniczych w polyczeniu z in-
nymi materialami, materiaty te powinny spetniac wy-
magania wg PN-76/N-08500 p. 3.1

Do produkeji zabawcek dla dziect do lat trzech (gru-
pa B) nalezy stosowa¢ materiaty majgec atest Panstwo-
wego Zakladu Higieny.

Fabucea &
Lp Material Whmnima wg
I Ihkaniny bawelniane 1 bawcelnopo- norm
dobne przedmiotowych
2 Filee bite obuwiowe PN-80/P-86004

Tkaniny welntane 1 welnopodob-
ne BN-74/7543-01

4 Tkaniny Iniane 1 Inianopodobne BN-80/7523-15
5 Tkaniny jedwabne BN-74/7553-02
6 Tkaniny powlekane plastyfikowa-

mm pohchlorkiem winylu BN-76/6350-02
7 Tkaniny futerkowe BN-78/7553-07
8 Tkaniny pluszowe PN-84/P-82662
9 Tworsywa sztuczne PN-78/N-08510

Dopuszeza sig do stosowania dzianiny, przedziny. wldokniny
wykonane 7 witokien syntetvesznyeh lub naturalnyceh.
3 4 L 3 ) 3

3.4. Wykonanie lalek i zwierzat

3.4.1. Wykonanie elementéw lalek i zwierzat. Lalki
1 zwicrzgta powinny by¢ wykonane z materiatobw poda-
nych w tabl. 1, zgodnic 7z dokumentacjg konstrukcyj-
no-technologiczng w taki sposdb, aby zapewnié trwa-
tos¢ 1 funkcjonalnos$é, zgodme z jej przeznaczeniem.
Elementy zabawek — lalck 1 zwierzgt powinny byé
taczone przez: szycie, klejenie, montowanic za pomoca
drutu 1 krgzkdéw pomocniczych.
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3.4.2. Wypelnienie. Zabawki i elementy zabawek po-
winny by¢ wypelnione rOwnomiernie bez nieksztatcen
i zgrubien, przy uzyciu materiatow odpowiadajacvch
wymaganiom wg PN-76/N-08500 p. 3.1.12. Zabawki —
rwierzeta (np. pics w pozycjl stojacej) powinny byé
wzmocnione konstrukejg wewngtrzng. Na konstrukcje
wewngtrzng nalezy stosowaé prety z tworzyw sztucz-
nvch wg PN-71/C-89292 1 PN-84/C-89293, drut wg
PN-67/M-80026, prety, kijki drewniane lub wiklinowe,
2 zabezpieczonymi kofcami przed skaleczeniem uzytko-
wnika, ktore powinny by¢ montowane w czasic wypel-
ntania zabawki.

Dla zabawek przeznaczonych dla dzieci do lat trzech
(grupa B) zaleca sie wypelnianie zabawek piankg poli-
urctanowy.

3.5. Ubiory. Ubidr bgdacy integralng czg¢$cig zabawki
powinien by¢ lyczony z korpusem w czasie montazu
lub polgczony w sposob trwaly po catkowitym zmonto-
waniu zabawki bez mozliwo$ci jego zmiany. Ubior wy-
micnny powinien byé wykonany w taki sposob. aby
mogh by¢ bez uszkodzen zaktadany 1 zdejmowany z 7a-
bawki, a jego elementy powinny by¢ zaopatrzone w gu-
ziki. zatrzaski, wigzadetka, umozliwiajgce swobodng
zamiang. '

3.6. Fryzury — wilosy powinny byé¢ doktadnie roz-
czesane, wymodelowane 1 powinny spetniaé¢ wymagania
wg PN-76/N-08500 p. 3.1.2.

3.7. Maski lalek. Dopuszcza si¢ wykonanie masck
7z tworzyw sztucznych wg PN-78/N-08510 mectodg for-
mowania préozniowego. Charakteryzacja maski, zgodnie
7 Do 340y

3.8. Charakteryzacja lalek i zwierzat. Glowy lalek
I zwierzat powinny by¢ poddane charakteryvzacji, np.
przez. malowanie, wyszywante, doklejanic, doszywanic
oczu, ust, brwi, w sposdb nadajgcy im whasciwy wyraz.
Do malowania nalezy stosowaé emalie o wihasciwos-
clach nietoksycznych wg PN-76/N-08500 p. 3.1.10.

3.9. Wytrzymalo$¢ polgczen. Elementy zabawek
i czgSci zewnetrzne takie jak: oczy. nosy, uszy lub inne
elementy wykonane z tworzyw sztucznych, a stesowane
w zabawkach przeznaczonych dla dzieci w wicku do lat
stedmiu, powinny by¢ potgczone w taki sposob, aby
nic ulegty odigezeniu pod dzialaniem sity odrywajgcej
wg PN-76/N-08500 tabl. 4.

3.10. Urzadzenia diwickowe — wg PN-82/N-08502.
Urzadzenia  diwigkowe powinny byé zamontowane
wczasie wypetniania poszczegolnych clementow za-
bawki w taki sposéb, aby nie znieksztalcaly zabawki
oraz aby dZzwigk byt czvsty, styszalny, a poziom dZzwig-
ku nie powinicn byé dokuczliwy dla uzytkownika i oto-
czenia,

3.11. Lalki i zwierzeta z mechanizmami. Zabawki.
w ktdrych zostang zastosowane mechanizmy, powinny
spetnia¢ wymagania bezpicczenstwa uzvtkowania wg
PN-76/N-08500.

3.12. Odporno§¢ na dziatanie potu i Srodkéw piora-
cych. Zabawki dla dzieci grupy B powinny by¢ odpor-
.ne na dzialanie potu i $rodkéw piorgeveh zgodnie
7. PN-76/N-08500 p. 3.5.

3.13. Jako$¢ powierzchni. Nie dopuszcza si¢ nastg-
pujgcych wad wykonania:

a) pgknigcia szwoOw,

b) trwatcgo zdeformowania ksztattu,

¢) tysiny tkaniny futerkowej,

d) stabego niesymetrycznego polaczenia clementow
ozdobnych,

¢) niedomalowania clementow.

3.14. Znaki informacyjne o sposobie konserwacji za-
bawek z materialéow wilokienniczych. Zabawki z mate-
riato w widkicnniczych powinny mied znaki informacyj-
ne wg PN-82/P-04608.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie 1 transport — wg
PN-82/N-08503. Dopuszcza si¢ pakowanie lalek 1 zwie-
rzat w papier pakowy zwykly wg BN-66/7326-01.

5. BADANIA

5.1. Program badan

5.1.1. Badania pelne stosuje si¢ w celu oceny tech-
nologii wykonania zabawek, w przypadku wprowadze-
nia zmian technologicznych oraz przy okresowej kon-
troli produkcji, co najmniej raz w roku.

Program badan pelnych 1 ich kolejno$¢ podano
w tabl. 2.

5.1.2. Badania niepelne stosuje si¢ przy ocenie bie-
7zgee] kontroli jako$ci produkeji 1 przy badaniach ja-
kosciowyvch, poprzedzajacych odbidr partii.

Zakres badan niepelnych podano w tabl. 2,
Tablica 2
Wyma- Bada-
Lp. Zakres badan cania nia
wg wg
1 ogledziny zewngtrzne 313,314, 5.3.1
rozdz. 4
2 sprawdzenic wielkoscl 3.t 5.32
RS sprawdzenie  wygladu
zewngtrznego 1 ksztal-
tu zabawki 3.2 5.33
4 = sprawdrzenie materia-
2 16w 33 534
5 . sprawdrzenie  wykona- | 3.4.1,.3.4.2 5.3.7
= nia falek 1 zwierzgt 35 + 38
-
6 & | sprawdzenice wytrzvmalosci
polgezen 39 5.35
7 sprawdzenie urzadzen d7zwig-
kowyvch 310 5.3.6
b sprawdzenie mechanizmdw 311 538
9 sprawdzeniec  odpornosel  na
dziatanic potu 1 Srodkow
plorgeych KA 5.3.9

5.2. Kontrola jakosci

5.2.1. Liczno$¢ partii. Partia przedstawiona do kon-
troli powinna zawiera¢ zabawki jednego rodzaju, do-
starczone do obrotu za jednym dokumentem prresyi-
kowym.

Liczno$é parti nie powinna przekraczaé 3200 sztuk
zabawek.
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5.2.2. Pobieranie prébek do badan pelnych. Niczalez-
nie do licznodci partii zabawek, do badan petnych
nalezy pobraé prébke losowo na $Slepo wg PN-83/
N-03010, o licznosci 5 sztuk.

5.2.3. Pobieranie prébek do badan niepelnych. Z partii
przedstawionej do badan nalezy pobrac¢ zabawki w spo-
sOb losowy, na Slepo wg PN-83/N-03010, o licznosci
wynikajacej z tabl. 3.

5.2.4. Poziom kontroli — II ogélny. plany jedno-
stopniowe wg PN-79/N-03021.

5.2.5. Wadliwo$é dopuszezalia — makeimun 47

5.2.6. Wybér i stesowanie planéw hadania. Planv ba-
dania dla kontroli normalne — wg wol, o

Wybodr 1 stosowanie plandw badania dla kontroh
obostrzonej i ulgowej oraz warunki przej$cia — wg

PN-79/N-0302! p. 2.4

Tablica 3
e oo : . - . Liczba
Licznosc partin Licznos¢ probki
kwalitikujgea

N n

mi
sztuk

do 25 3 0
26 + 90 13 !
91 + 150 20 2
151 =+ 280 32 3
281 + 500 50 8§
SO = 1200 80 7
1200 = 3200 125 10

5.3. Opis badan

5.3.1. Ogledziny zewnetrzne nalezy przeprowadzi¢
organoleptycznie w $wictle rozproszonym o natgzeniu
200 =+ 300 1x, przez sprawdzenie zgodnosci z wymaga-
ntami wg 3.13, 3.14, rozdz. 4.

5.3.2. Sprawdzenie wielkosci nalezy wykona¢ za po-
mocg uniwersalnych przyrzadéw pomiarowych o do-
ktadnoscr 1 mm.

5.3.3. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego i ksztaltu
zabawki nalezy wykonaé przez poréwnanie z rysun-
kiem, fotografia, wzorem zabawki lub dokumentacja
konstrukcyjno-technologiczng.

5.3.4. Sprawdzenie materiatow. Nalezy sprawdzi¢. czy
na materialy zastosowane do produkcji zabawek s3

Informacje dodatkowe

zaswiadezenia kontroli jakoscel. stwierdzajyee zgodnose
tych materialow 7 obowigzujgeymi normami wg tabl. |1
oraz. ¢zy zastosowane materiaty odpowiadajy wyma-
ganiom wg PN-76/N-08500.

5.3.5. Sprawdzenie wytrzymalosci  polaczen
przeprowadzi¢ wg PN-77/N-08501 p. 2.4.3.6 na zgod-
nos¢ z p. 3.4.2.

nalezy

5.3.6. Sprawdzenie urzgdzen diwigkowych nalezy
przeprowadzi¢ stuchowo przez 3-krotne uruchomienic
urzadzenia dzwigckowego na zgodnosé v p. 3.10.
5.3.7. Sprawdzenie wykenania lalek i zwierzat nalezy
prreprowadzié organoleptyeznie w warunkach poda-
v 3410342 35 + A,

przcdrowd-

nvch @ S 3T na vondnedd

£.3.8. Sprawdzenie mechanizméw onlory
dzi¢ w sposéb podany w PN-77/N-08501 na zgodnosd
z 3.11.

5.3.9. Sprawdzenie odporno$ci na dzialanie potu
i srodkéw pioracych. Sprawdzenic odpornosct na dzia-
tanic potu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie 7 PN-77/
N-08501 p. 2.4.4.2, & sprawdzenie na dziatanie Srodkow
piorgeveh, zgodnie 7z PN-77/N-08501 p. 2.4.4.1.

5.4. Ocena wynikéw badan

5.4.1. Ocena sztuki wyrobu. Zabawke nalezy uznad
za dobry. jezeli wyniki badan odpowiadajg wvmaga-
niom podanym w rozdz. 3 1 4.

Sztuk¢ wyrobu uznaé za nicdobryg. jezceli
chociazby jedna 7 badanvch wlasciwoscer nie jest zgod-
na 7 wymaganiami podanvmi w rozdz. 3 1 4.

nalezy

5.4.2. Ocena partii wyrobu. Partic zabawck nalezy
uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. jezeli:

— liczba sztuk nicdobrvch w badaniach niepeinvceh
nic przekracza  liczby  kwalifikuggeep  m1y, podane]
w tabl. 3,

— wartosci wszvstkich wskaznikéw w badaniach pet-
nych dla kazde; badane) sztuki zabawki sg zgodne
7z wymaganiami podanymi w rozdz. 3.

Partig zabawek nalezy uznaé¢ za niczgodng z wyma-
ganiami normy. jezeli chociazby jedna 7 badanveh whas-
ciwosct w badaniach petnych nie spelnia wymagan wg
rozdz. 3 lub liczba sztuk nicdobrych w badaniach nie-
peinyeh przekracza liczbe kwalifikujaca mi. podang
w tabl. 3.



