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N O R M A BRANtOWA BN-68 
ŚRODKI 

Wzierniki zatrzaskowe 3813-55 
TRANSPORTU 

POWIETRZNEGO Obrzeża 

I. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są obrzeża 
wziernik ów za trzaskowyc h wg BN-68/ 3X 13-54. 

2. Typy. W zależn ośc i od kształtu rozróżnia s i ę na-
s t ę pujące typy obrzeży: 

- okrągł e - ok. 
- owa lne - owo 
3. Rodzaje. W za l l'Żności od materia/u rozróżnia Się 

na s tępuj ą Ct: rodzajI.' obrzeży: 

ze sklejki brzozowej - brz. 
ze sk lejki bukowej - bu. 
z lamina tu - lam. 
I.e sto pu a lum in ium - al. 

4. Przykład oznaczenia o brz('ża 

a) o kr .. ~glcgo (o k) o śred ni cy D = 92 mm g rubośc i 

b 2 111111 z(' sklejk i brzozowej (brz): 
OU RZ I : Ż. E "k 9~>-. 2 bl'l BN-I1X/3X I ~- "" 

b ) owal nego (ow) o wymiarach R == 4 1 mm . CI = 
= 47 111111 i gru bości b = 2 mm ze sk lejk i brzozo­
wej (brz): 

oBRzEżr ow 4 1 · <. 4 7 '< ~ brl BN-6X/ :1X 1.' -55 

5. Wymiary w ml11 - wg rys . I i tahl. l oral. rys. 2 
I tabl. 2. 

IBM-68/3S13 - 55-11 

Grupa katalogowa V 15 
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6. Materiał - sklej ka lo tni cza brzozowa lub bu-
kowa. 

- hl acha K PA 7N la PN-74/ H-92745. 
- tkanina szklana BN- Hl/6859-03 . 
7. Wykonanie. Ostr(' krawęd/.ie I.a t ęp i o n('. Odc h yłk i 

wymiarów obrzeży ze sklejk i lo tni czej w klasie IT I". 
pozos t a łyc h w łT 12. 

8. Wykończenie. Obr/L'Ża I.L' stop u a luminiulll - ;1110-

dnwalll'. 

KONIEC' 

Wydanie II 

Zgłoszona przez Instytut Lotn ictwa 
Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Lotn iczego i Si ln ikowego PZL dnia 20 lipca 1968 r. 

jako norma obow iązująca od dn ia 1 styczn ia 1970 r. 
(Mon. Pol. nr 46/ 1968 poz. 326) 

WYDAWNICTWA NO RMALIZACYJNE 1980. Druk, Wyd. Norm. W' wa, Ark . wyd . 0.20 Nakł . 200 + 5~ Zam. 3374/79 Cena zł . 1.80 



2 Informacje dodatkowe do BN-68/38 l3-55 

INFOItMACJE DODATKOWE 

ł . Instytucja> ttpral:O'II'lIjąea nonnę Instytut Lotnictwa. 
Warszawa. 

2. Nonn;y zwiltClllDe 
PN-74/H-92745 Aluminium i stopy alumin ium . Blachy dla lotnictwa 

BN-MVJX 13-54 Wzierniki I.atrzaskowc. Zcspoły 
BN-76/bR59-03 Tkanina s7klana 

J. Istotne zmian.y w stosantu do PN-59/L-46009' 
al wprowad70n,) ohrl.cża I laminatlI i stopll a lllmin ium. 

b) dodano wic' lk ości obrzóy: okrągłego 118 ora' owalncgo 

54X 52. 
c) ustalono odchyłki wymiarów. 
DotychCl.as obowią'/lljqca PN-59/L-4ó009 zostaje unieważniona 

z dniem I stycznia 1970 r. 

4. Uwagi do. wydania II. Wydanic II o I.micnionym układ/ic. ze 
zmianami ogłoszonymi w Biuletynie PKNiM nr 11-12 / 1977 r. 
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