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' NORMA BRANŻOWA BN-70 
' 5028-04 

Gwoździe szewskie GWOLDZIE 

Teksy ręczne z taśmy 
Grupa katalogowa 0435 

l. WSTĘP 

Przedmiotem n ormy są teksy r~czne ·z taśmy z glówką 

płaską, ostr zem ściętym specjalnym, przeznaczone do mo­

cowa nia tkaniny . 

2. O ZNACZENI E 

2 . 1. Symbol: Gw 0 4 . A4B1C9 wg P N- 84/ M- 81000. 

2 .2. Przykład oznaczenia teksa r~cznegoGw Of..,\4BlC9 

.. 

3 . WYMAGAN IA 

3 . 1. Wymia r y - wg r ysnnku i tablicy . 

h 

z taśmy ze sta li gatunku Stl, o średnicy trzpienia d ~ 1,4 mm 

i długości l~ 18,0 mm: !ooe--- --_.1_ __ ,--__ _, 

Gw 04. A4B1C9 - Stl ·- 1,4 x !8,0 BN- 70/5028- 04 

, 
Wielkość Orientacyjna Dl ugość C'r icntacy Jn<t Srcd ni~d Orientac_v .fna l ' r icntacyjna 
gwoździa średnica d l ugość ostrzct gi L; \\ ki W_\' SC' kOŚĆ masa 

d X l t r zpienia 1 t D 
gl\.;wki '''' ltl s ztuk 

d l h 

mm kg 

1,2 X 12,0 12 ,0 7 .o 0 .6 o. 126 

1,2 X 14 ,0 l , 2 14,0 ± 0,8 9 , 0 ., r: 
,) . . l o. 158 

1,2 X 16,0 16 , 0 11, 0 . 
0,8 

1l. l liS 

1,4xl8 , 0 18,0 13.0 ±o.s 11 .~31 

l ,4 X 20,0 20 ,0 14,0 1 1.259 
1 ,4 ±1,0 4 ,0 

l , 4 X 22,0 22, 0 16 . 0 0.27::> 

1, 4 X 26 ,0 2G. o 20,0 1.0 11.320 

1,4x30,0 30,0 23,0 <l. ::oo 

Zgłoszona przez Centra lne Laboratori um Przemysłu Wyrobów Metalowych 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych dnia 20 październi ka 1970 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 li pca 1971 r. 
(Mon. Pol. nr 44/ 1970 poz. 354) 
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3. 2. Materiał. Taśma wg PN-73/H-92327 , ze stali ga-

tunku Stl wg FN-81/H-84023. Brzegi taśmy nie powinny 

być postrzępione. 

3.3. Wykonanie. Teksty cięte z taśmy, czyszczone prnez 

bębnowAnie. 

3.4. Fezostałe wymagania i badania- wg PN-84/M-81000. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Inst}'tucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo­

- Rozwojowy Przemysłu Wyrobów Metalowych POLM ET AL 

K_raków, Oddział w Zabrzu. 

2. Normy związane 

PN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki 

PN-73/H-92327 Taśma walcowana na zimno ze stali nisko­

węglowej 

PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania 

3. Symbol wyrobu wg SWW - 0651. 

4. Autor projektu normy - Ośrodek Badawczo- Rozwojo­

wy Przemysłu Wyrobów Metalowych FOLMET AL , Kraków, 

Oddział w Zabrzu- praca zbiorowa. 

5 . Wydanie 5 - stan aktualny: lipiec 1989 

a) uaktualniono normy związane, 

b) uwzględniono zmiaey: 

zmiana l - Biuletyn PKNiM nr 8/1972, 

zmiana 2 - Biuletyn PKNMi] nr 4 l 1989 - treść zmiany 

nie publikowana. 

Wydaniami l ~ 4 nie należy się posługiwać. 


