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NORMA

BRANZOWA

Gwozdzie budowlane

BN-77

5028-34

GWOZDZIE .y
| Gwozdzie
Z podwojng gtowka
Grupa katalogowa 0435
1. WSTEP 3. WYMAGANIA

Przedmiotem normy sg gwozdzie z gldwka podwdjng sto-

sowane w budownictwie do zbijania szalunku i rusztowan.

2. OZNACZENIE

2.1. Symbol: Gw 01.A14B1Cl1 wg PN-84/M-81000.

2.2, Przyklad oznaczenia gwozdzia z gldwkyg podwdjng

Gw 01.A14BI1C1 z drutu ze stali gatunku Stl o

trzpienia d = 3,1 mm i dtugosci I = 65 mm:

$rednicy

Gw 01.A14B1C1 -Stl - 3,1 x 65 BN-77/5028-34

3.1. Wymiary wg rysunku i tablicy.
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BN-77/5028-34

Wielkosdé Sreduica Orienta- g érednic a Orientac;/ :ina Or-i enta-
gwozdzia trzpienia Dlugo$éé gwozdzia |cyjna od- | Srednica giéwki gléwki wysokosé cyma
legtosd gléwki masa
dx1 d i miedzy D, D, 1000 sztuk
’ gléwkami
11 h1 h,z
mm kg
28x 55 2,8 2,9
40,06 55 4,8 6,8
29x 55 2,9 3412
1,6 1,2
31 x 65 31 65 6,4 5,6 770 4,17
31x 70 70 4,47
+1,0 1
o
33x 70 3.8 +0,08 70 +d 6,0 7.2 1,8 1.4 5,04
34 x 80 3,4 6,10
. 80
38x 80 7,69
- 3,8 8,0 6,4 8,0 2,0 1,6
385100 100 9,61
41 %90 4,1 90 9,5 T2 8,7 2,2 1,8 10,10
Zgtoszona przez Centralne Laboratorium Przemystu Wyrobéw Metalowych
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Wyrobow Metalowych dnia 9 marca 1977 r.
jako norma obowigzujgca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1978 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 14/1977 poz. 50)
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3.2. Materiat, Drut okragly goty szary (ga) twardy (Nw)
wg PN-67/M-80026 wykonany ze stali gatunku Stl wg PN-81/
H-84023.

3.3. Wykonanie, Powierzchnia zewnetrzna gtéwki gtad-

ka lub kratkowana.

GwoZdzie czyszczone przez bebnowanie.

Na trzpieniu widoczne $lady po szczekach.

3.4. Pozostale wymagania i badenia - wg PN-84/M-81000.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Oérodek Badawczo-

-Rozwojowy Przemystu Wyrobdw Metalowych POLMETAL,
Krakdéw, Oddziat w Zabrzu.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-77/5028-34

a) wprowadzono oznaczenia zgodnie' z PN-84/M-81000.

3. Normy zwigzane
PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki
PN-67/M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej o-

gélnego przeznaczenia

PN-84/M-81000 Gwozdzie, Ogdlne wymagania i badania

4. Normy zagraniczne
RFN 105B-~1971 Federal Specification -
Stoples and Spikes: Wire, Cut and Wronght.

Nails, Brads,

5. Symbol wg SWW - 0651-31.

6. Autor projekiu normy - Oérodek Badawczo-Rozwojo-
wy Przemysiu Wyrobdw Metalowych POLMETAL Krakdw,

Oddzial w Zabrzu - praca zbiorowa.

7. Wydanie 3 - stan aktualny: lipiec 1989
a) uaktualniono normy zwigzane,

b) uwzgledniono zmiany:

zmiana 1 - Biuletyn PXNiM nr 6/1979,
zmiana 2 - Biuletyn PKNMi] nr 4/1989 . treéé nie pu-
blikowana.

Wydaniem 1 i 2 nie nalezy si¢ postugiwad.,



