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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest wy-
znaczanie procentowej zawarto$ci substancji wosko-
wych 1 ttuszczowych we widknie Inianym i konopnym.

1.2. Okreslenia. Substancje woskowe i tlhuszczowe sa
to wszelkie substancje, ktére daja si¢ wyekstrahowad
mieszaning etanol 1 benzen {zmieszanymi w stosun-
ku 2:1) i nie ulatniajg si¢ podczas suszenia do stalej
masy w temperaturze 95°C.

2. WYZNACZANIE

2.1. Zasada wyznaczania. Wyznaczanie polega na
ekstrakcji substancji woskowych i thuszczowych miesza-
ning ekstrakcyjng etanol 1 benzen (2:1) w aparacie
Soxhleta i zwazeniu pozostatosci po odparowaniu mie-
szaniny rozpuszczalnikow.

2.2. Odczynniki

a) Etanol cz., bezwodny.

b) Benzen cz.

2.3. Przyrzady pomiarowe i pomocnicze

a) Przyrzad do ekstrakcji sktadajycy si¢ z kolby
plaskodennej ze szlifem, pojemno$ci 250 ml, aparatu
ekstrakcyjnego Soxhleta o odpowiedniej pojemnosci, ze
szlifem 1 chtodnicy zwrotne;j.

b) Waga analityczna o zakresie do 200 g umozliwia-
jaca wazenie z dokladnoscia do 0,0001 g.

¢) Eksykator o srednicy 240 mm 2z bezwodnym
chlorkiem wapnia.

d) Parownica o $rednicy 150 mm.

e) Chiodnica kulkowa o dlugosci 800 mm.

f) Odbieralnik pojemnosci 250 ml.

g) Laznia wodna elektryczna.

h) Suszarka laboratoryjna z termoregulacja.

1) Naczynia wagowe przygotowane wg PN-71/
P-04601 p. 2.2.1e).

2.4. Pobieranie i przygotowanie probek. Z przeznaczo-
nego do badan wiokna nalezy pobrac¢ sposobem loso-
wym na $lepo z roznych miejsc probkg¢ o masie okoto
40 g i recznie doktadnie usunaé z niej paidzierze.

Z probki wiokna pozbawione] paZdzierzy nalezy wy-
dzieli¢ 5 probek, kazda o masie okoto 5 g, przezna-
czonych do wyznaczania wilgotnosci widkna. Probki te
umiescic w oddzielnych szczelnie zamknigtych naczy-
niach wagowych o znanych statych masach.

Z pozostale] probki wiokna przeznaczonej do analizy
nalezy wydzielic trzy probki, kazda o masie 3 g, do
wyznaczania zawartosci substancji woskowych 1 tlusz-
czowych.

2.5. Wykonanie wyznaczania

2.5.1. Wyznaczanie wilgotnosci wiokna — wg PN-71/
P.04601 p. 2.2.

2.5.2. Wyznaczanie zawartosci substancji woskowych
i thuszczowych. Kazda z trzech probek przygotowanych
wg 2.4 nalezy oddzielnie zwazy¢ na wadze analitycznej
z dokladnoscia do 0,0001 g i umiesci¢ w aparacie
ekstrakcyjnym Soxhleta w bibule do saczenia (gilza).
Wysuszong w suszarce do stalej masy i zwazong na
wadze analitycznej z dokiadnosécia do 0,0001 g kolbg
z umieszczonymi w niej kilkoma kawatkami szamotki
nalezy potaczy¢ z aparatem ekstrakcyjnym. Do kolby
wlaé mieszaning rozpuszczalnikow etanol 1 benzen (2:1)
w ilodci nieco wiekszej niz potrzeba do napetnienia
aparatu i sptynigcia przez boczna rurke do kolby. Na-
stepnie po polaczeniu aparatu z chtodnica nalezy ogrze-
wa¢é kolbe na tazni wodnej. Widkno moczencowe, stan-
cowe lub zielencowe nalezy ckstrahowac okoto 12 h,
zwracajac uwage, aby na godzing przypadato 6 cykli
napelniania $rodkowej czg¢éci aparatu mieszaning roz-
puszczalnikow. Ekstrakcje nalezy przerwacd, gdy miesza-
nina rozpuszczalnikow sptynie catkowicie rurka przele-
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wowg do aparatu ckstrakcyjnego. Kolbg z ckstraktem
nalezy umiesci¢ na tazni wodnej, polaczy¢ z chlodnica
i odbieralnikiem, a nastgpnie oddestylowa¢ mieszaning
rozpuszczalnikow pod wyciagiem. Po destylacji kolbg
nalezy wytrze¢ i wstawi¢ do suszarki. Suszenie prze-
prowadzi¢ w temperaturze 95°C w ciggu 1,5 h, nastgp-
nie kolbe umieéci¢ na 0,5 h w eksykatorze w celu ostu-
dzenia, po czym zwazy¢ ja na wadze analitycznej z do-
ktadnoscig do 0,0001 g.

Nastgpnie kolb¢ nalezy ponownie poddaé suszeniu
w ciggu 0.5 h, ostudzi¢ i zwazyé, powtarzajac t¢ czyn-
nos$¢ az do uzyskania stalej masy. Za stata masg sub-
stancji woskowych i tluszczowych przyjmuje si¢ wynik
ostatniego wazenia pomniejszony o stala masg pustej
kolby z szamotka.

2.6. Obliczanie wynikow. Zawartos¢ substancji
woskowych i tluszczowych (X) w stosunku do suchej
masy witokna nalezy obliczy¢ w procentach, dla kazdej
probki oddzielnie, z doktadnoscig do 0.01% wg wzoru

A 100+ W)
B
w ktorym:
A — masa stata substancji woskowych i tluszczo-
wych, g,

W — wilgotno$¢ badanego wldkna, %,

B — masa poczatkowa probki, g

Za wynik nalezy przyjaé¢ Srednig arytmetyczng wy-
nikéw trzech réwnolegltych wyznaczan, dla ktorych roz-
nica miedzy poszczegdlnymi wynikami a ich Srednig
arytmetyczng nie przekracza 10% wartosci $redniej.
Jezeli rOoznica miedzy warto$cia $redniej arytmetycznej
w jednym z poszczegdlnych wynikow przekracza 10%,
wyznaczanie nalezy powtorzyc.

2.7. Podawanie wynikéw. W wyniku wyznaczania
podaé¢ co najmniej:

a) oznaczenie i pochodzenie probki,

b) wynik koncowy wyznaczania,

¢) date i miejsce wykonania wyznaczania.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Instytut Krajowych Widkien
Naturalnych, Poznan.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-67/7501-10. Zastapiono wy-
buchowy i fatwo palny eter etylowy mieszaning ekstrakeyjng alkoholu
1 benzenu.

3. Normy zwigzane
PN-71/P-04601 Metody badan surowcow, potwyrobow i wyrobow

wlokienniczych. Wyznaczanie wilgotnosci

4. Normy zagraniczne

Wegry MSZ 11779/12-70 Hancsrostok vizsgilati modszerei. Techni-
kai hancsrost viasz (zsir) — tartalmanak meghatarozasa

5, Autorzy projektu normy — doc. dr Jozel Wasko. mgr Anna
Kasprzak, mgr inz. Danuta Karaban — Instytut Krajowych Wiokien
Naturalnych, Poznan.



