
UKD 675.62 

N O A M A B RANtOWA BN-88 

WYROBY Odzież futrzana z okrywą 
7752-04 

SKÓRZANE 
włosową 

l. WSTĘP 

l. l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 
odzież futrzana z okrywą włosową na zewnątrz, wyko­
nana ze skór futrzarskich oraz ze skór w połączeniu 
z innymi materiałami, z wyjątkiem odzieży wykonanej 
z odpadów. 

1.2. Określenia 
1.2.1. wady materiałowe lub błędy \''ł'konania wyraź­

nie widoczne - wady lub błędy obniżające wygląd 

estetyczny ocenianej sztuki wyrobu, widoczne z od­
ległości 2 m w wyrobie umieszczonym na manekinie 
lub modelu o budowie odpowiadającej wie l kości wy­
robu, a lbo rozłożonym na stole. 
· 1.2.2. wady lub błędy obniżające cechy użytkowe -
wady materiałowe lub błędy wykonania , wskazujące na 
obniżenie wytrzymałośc i materiałów lub ich połączeń, 
albo utrudniające normalne użytkowan ie wyrobu. 

1.2.3. miejsca niewidoczne - elementy lub części ele­
mentów wyrobu, na których wady materiałowe • lub 

błędy wykonania nie są widoczne w normalnym użyt­
kowaniu wyrobu. 

Za miejsca niewidoczne przyjmuje się: spody wyło­

gów, wewnętrzne obłożenia przodów, spodnią część 

rękawów przylegającą do boków wyrobu od pachy do 
łokcia , a także podwinięcia dołów i rękawów. 

1.2.4. Pozostałe określenia - wg PN-72/P-22213 
PN-85/P-22303. 

2. PODZIAL I OZNACZENIE 

2.1. Podział i oznaczenie - wg KTM podbranża 
2233 , uzupełnione numerem normy. 

2.2. Przykład oznaczenia odzieży futrzanej (2233), 
damskiej (8), futra ( l ), ze skór nutrii naturalnych (5), 
o kolejnym numerze wzoru (2) i liczbie kontrolnej (4): 

KTM 2233-815-000-024 BN-8817752-04 

3 . WYMAGANIA 

3.1. Materiały, dodatki i wykonanie - wg wzoru 
uzgodnionego z odbiorcą i opisu technologiczno-ma­
teriałowego dla danego wzoru. 

na zewnątrz Zamiast 
BN-77/7752-04 

Grupa kata logowa 1123 

Materiały i dodatki powinny odpowiadać wymaga­
niom właściwych norm przedmiotowych. 

3.2. Wielkości odzieży - wg PN-8 1/P-84504. 

3.3. Gatunki. Odzież futrzaną z ok rywą włosową na 
zewnątrz, wykonaną zgodnie z wymaganiami nin iejszej 
normy, dzieli się na trzy ga tunki: gatunek l , ga tunek 
2 i gatunek 3. 

Niedopuszczalne wady materiałowe i błędy wykona­
nia w odzieży z ok rywą włosową na zewną t rz - wg 
tablicy. 

Lp. 
Gatu-

Nazwa i charak ter wady lub błc;du 
nek 

Wady okrywy włosowej 

l Łamliwość włosów z wyjątk iem skór kró liczyd1 

l 2 Łaml i wość włosów z wyją tkiem skór króhc<y.:h 

i kocich 

3 Łamli wość włosów z wyją tkiem skór króliczych 

i kocich 

l Nietrwałość osadzenia włosów (dla skór k ró-

Iiczych wg BN-72/7732-03) 

2 Niet rwałość osadzenia włosów (dla skór kró-

Iiczych wg BN-7217732-03 . a w powstałych 

2 skó rach miejscowa w więcej niż dwóch rn i~j-

scach) 

3 N ietrwałość osadzenia włosów (dla skór kró -

Iiczych wg BN-72/7732-03, a w pazosiałych 

skó rach - miejscowa w wi~ccj niż czterech 

miejscach) 

ł Łysiny. Molowatość wyraźnie wid oczna 

l 2 Łysiny (o p owierzchni nie więks7cj niż 2 1:1112 

3 każda) - więcej n iż trzy 

3 Łysi ny (o powierzchni ni e większej niż 2 cm2 

każda) - więcej niż sześć 

l N ie równom ierne epilowa nie lub nicrównomicr-

n e ostrzyżenie - wyraźnic widoczne 

2 Nie ró wnomie rne epilowanie lub nierównom ier-

4 ne ostrzyże nie - wyraźnie widoczne na kolnie-

rzu , klapach i p rzodzie 

3 Nie ró wnomierne epilowanie lub nierównomier-

n e ostrzyżenie wyraźnie widoczne na kolnie-

r zu i klapach 

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Skórzanego 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dnia 24 marca 1988 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1988 r. do dnia 31 grudnia 1989 r. 
( Dz. Norm. i Miar nr 5/ 1988, poz. 12) 
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cd. tablicy 

Lp. 
Gatu- · 

nek 

l 
2 

5 
3 

l 
6 2 

3 

l 

2 
7 

3 

l 

2 
8 

3 

l 

9 
2 

3 

l 

2 
10 

3 

l 
2 

I ł 

3 

l 

12 2 

3 

l 
13 2 

3 

l 
14 2 

3 

l 
2 

15 
3 

l 

16 
2 

3 

BN-8817752-04 

Nazwa i charakter wady lub błędu 

Nierównomierność barwy- wyraźnie widoczna 
Nierównomierność barwy - wyraźnie widocz-
na na kołnierzu, klapach i przodzie 
Nierównomierność barwy - wyraźnie widocz-
na na kołnierzu i klapach 

Nietrwałość wybarwienia 
Nietrwałość wybarwienia 
Nietrwałość wybarwienia 

Plamy i zacieki - wyraźnie widoczne 
Plamy i zacieki - wyraźnie widoczne na koł-
nierzu, klapach i przodzie 
Plamy i zacieki - wyraźnie widoczne na koł-
nierzu i klapach 

Różnice w charakterze włosa pomiędzy elemen-

tarni - wyraźnie widoczne 
Różnice w charakterze włosa pomiędzy elemen-
tarni - wyraźnie widoczne na kołnierzu, kla-
pach i przodzie 
Różnice w charakterze włosa wyraźnie widocz-
ne na kołnierzu i klapach 

Rzadkość okrywy . włosowej lub miejscowe 
ubytki włosów ościstych - wyraźnie widoczne 
Rzadkość okrywy włosowej- wyraźnie widocz-
na pomiędzy elementami wyrobu lub miejscowe 
ubytki włosów ościstych 
Rzadkość okrywy włosowej wyraźnie widoczna 

Sfilcowanie płytkie lub głębokie - wyraźnie 

widoczne 
Sfilcowanie płytkie lub głębokie - wyraźnie 

widoczne na kołnierzu, klapach i przodzie. Sfil-
cowanie głębokie w górnej c zęści wyrobu 
Sfilcowanie głębokie - wyraźnie widoczne na 
kołnierzu , klapach i w górnej części wyrobu 

Siady reperacji wyraźnic widoczne 
Siady reperacji wyraźnie widoczne na kolnie-
rzu, klapach i przodzie 
Siady reperacj i wyraźnie widoczne na kołnierzu 
i klapach 

Zanieczyszczenie, za tłuszczenie okrywy wio-
sowej 
Zanieczyszczenie. zatłuszczenie okrywy wi o-
sowej 
Zanieczyszcze nie, zatłuszczenie okrywy wio-
sowej 

Wady tkanki skórnej i innych materiałów niż skóry 
Dziury, rozdarcia, przecięcia 
D ziury, rozdarcia, przecięcia 
Dziury, rozdarcia. przecięcia 

Rozdwajanie się skóry 
Rozdwajanic się skóry 
Rozdwajanie 'się skóry 

Pękanie warstwy licowej 
Pękanie warstwy licowej w miejscu łokcia i na 
ramionach 
Pękanie wars twy licowej w miejscu łokcia i na 
ramionach 

Sztywność wyraźnie wyczuwalna 
Sztywność wyraźnie wyczuwalna w rękawach 
lub na przodzie 
Sztywność wyraźnie wyczuwalna w rękawach 

cd . tablicy 

Lp. 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Gatu-
nek 

2 

Nazwa i charakter wad y lub błędu 

W szelkie wady materiałów, inn ych niż skóry, 
obniżające cechy użytkowe lub wyraźnie 

widoczne 
Wszelkie wady materiałów, innych niż skó ry, 
obniżające cechy użytkowe lub wyraźnie 

widoczne na przodzie 
3 W szelkie wady materiałów, innych niż skóry, 

2 

obniżające cechy użytkowe 

Błędy wykonania 
Długość lub szerokość podszewki za duża lub 
za mała, niestara nne wykończenie d ziurek i za­
pięć 

Długość lub szerok ość podszewki za mała lub 
duża niestaranne wykończenie dziurek i zapięć 
- wyraźnie widoczne 

3 Niedopasowanie podszewk i deformujące wyrób 

l Odchylenie linii szycia, przerwanic lub prze­
puszczenie ściegów 

2 

3 

Odchylenie linii szycia, przerwanic lub prze­
puszczenie ściegów obni żające cechy użyt ko­

we lub wyraźnic widoczne 
Odchylenie linii szycia, prze rwanie lub prze­

' puszczenie ściegów - obniżające cechy użyt­

kowe 

l Układ asymetryczny w zestawieniu elementów, 
skrzywienie linii łączenia w poziomie lub pio­
nie - wyraźnie widoczne 

2 Układ asymetryczny w zestawieniu elementów, 
skrzywienie linii łączen ia - wyraźnic widoczne 
na przodzie 

3 Układ asymetryczny w zestawieniu elementów, 
sk rzywien ie linii łączenia - obniżające cechy 
użytkowe 

l Rozmieszczenie guzików i za pięć u niemożliwia-

2 

3 

jące lub utrudn iające normalne użytkowanie 

wyrobu 
Rozmieszczenie guzików i zapięć un iemożliwia ­

jące norma lne użytkowanie wyrobu 
Rozmieszczenie guzi ków i zapięć deformujące 

wyrób 

l Zaszycie włosów w szwach - wyraźnie widocz­

ne 
2 Zaszycie włosów w szwach łącznie ponad 5 cm 

- rozproszone 
3 Zaszycie włosów łącznie ponad 10 cm - roz­

proszone 

Nic są wadami materiałowymi lub błędami wykonania 7.amicrzone 
efekty w wyrobie - zgodne .z ?.a twierdzonym wzorem i Informacją Tech­
niczną dla odbiorcy. 

Nie ocenia się wad i błędów występujących w miejscach niewidocznych, 
jeże li te wady lub błędy nie powodują obniżenia cech uż ytkowych wyrobu. 

W przypadkach , gdy oceniany wyrób ma wady lub błędy niewym ie­
nione w normie, a obniżające cechy użytkowe albo estetykę w stopniu 
rażącym, o zakwalifikowaniu wyrobu decyduje producent w porozumieniu 
z odbiorcą. 

3.4. Znakowanie - wg BN-80/7750-01. Dopuszcza 
się znakowanie wielkości wyrobów liczbami par~ystymi 
w odstępach co 2, oznaczającymi połowę obwodu klat­
ki piersiowej typowego osobnika - jako oznakowanie 
dodatkowe na wszywkach. 

Do każdej sztu ki wyrobu należy dołączyć ulotkę 

zawierającą informacje dotyczące użytkowania i kon-
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serwacji wyrobu - zgodnie z BN-80/7750-01 p. 2.2.{ 
przy czym ulotka może zawierać także inne informacje 
uznane przez producenta jako istotne. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

Pakowanie, przechowywanie 
BN-8417602-0l. 

transport - wg 

5_. BADANIA ODBIORCZE 

5.1. Informacja techniczna dla odbiorcy. Do pierwszej 
. dostawy nowego wzoru odzieży, zamówionego w więk­
szej niż 5 sztuk przez jednego odbiorcę, producent 
jest zobowiązany dołączyć Informację Techniczną dla 
odbiorcy, która powinna zawierać, co najmniej , nastę­
pujące dane: 

a) nazwę wyrobu i oznaczenie wg KTM, 
b) charakterystykę materiałów wierzchu i podszewki, 
c) tablicę wymiarów, zawierającą wymiary w cm: 

długość tyłu od wszycia kołnierza do dołu, 
długość rękawa, 

połowę szerokości rękawa u dołu, 

szerokość pleców na linii ramion (15 cm poniżej 
wszycia kołnierza) z wyjątkiem wyrobów z rękawami 
typu reglan, 

- obwód u dołu - dla futer i kurtek. 
Zaleca się dołączanie do Informacj i szkicu wyrobu 

z uwzględnieniem ważniejszych szczegółów konstrukcji 
wierzchu. 

5.2. Opis badań. Sprawdzeniu na zgodność z wyma­
ganiami wg rozdz. 3, podlega każda sztuka wyrobu. 
Oględziny zewnętrzne wyrobu, na manekinie lub mo­
delu odpowiadającym wymiarom ocenianej sztuki albo 
rozłożonego na stole, należy wykonać w rozproszo­
nym świetle dziennym lub odpowiednim oświetleniu 

elektrycznym. 
W przypadkach wątpliwości lub sporu należy wyko­

nać sprawdzenie przez porównanie ocenianego wyrobu 
z wżorem uzgodnionym z odbiorcą i opisem technolo­
giczno-materiałowym. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Instytut Przemysłu Skórza­
nego, Łódź. 

2. Istotne zmiany w stosun'u do BN-77/7752-04 
a) wprowadzono podział na trzy gatunki, w zależności od wy­

stępowania niedopuszczalnych wad materiałowych i błędów wyko­
nania, 

b) wprowadzono · dodatkowe określenia nie uwzględnione 

w PN-85/P-22303, 
c) p. 5. 1 uzupełniono " Informacją techniczną dla odbiorcy". 

3. Nonny związane 
PN-72/P-22213 Skóry wyprawione. Wady i ogólne zasady podziału 

na gatunki 
PN-85/P-22303 Skóry wyprawione futrza rsk ie . Terminologia 
PN-81 /P-84504 Wyroby konfekcyjne. Wiel kości odzieży 

BN-84/7602-01 Wyroby konfekcyjne . Pakowanie, przechowywanie 
i transport. Wymagania ogólne 

BN-80/ 7750-01 Wyroby futrzarskie. Odzież skórzana i rękawiczki. 
Znakowanie (ze zmianą) 

4. Symbol wg SWW - 2233-8. 


