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NORMA BRANŻOWA 
BN-82 

GALANTERIA Rękawice ochronne 7658-23.04 
ROBOCZA 

l OCH~ONNA kombinowa'ne z tkaniny .. 
powlekanej człeropalcowe , 

INJ-~:r:<~ 
.J' 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem n ormy sę rękawice 

ochronne kombinowane z tkaniny powlekanej drelichu, 

czteropatcowe, na podszewce w części chwytnej, z anato-

micznym układem kciuka, z amortyzatorem uderzeń kości 

śródręcza, przeznaczone do ochrony ręk pracowników l eś

nictwa przed urazami mechanicznymi i zabrudzeniem żywi-

cę przy ścince i wyrębie drzewa, pracach przeładunkowyc.,, 

i transporcie oraz obróbce drewna, zatwierdzone przez 

Centralny Instytut Ochrony Pracy pod numerem rejest r-a-

cy jnym 1006 B , 

2, Przykład oznaczenia rękawic ochronnych ( 2273-42)-, 

kombinowanych z tkanin pow l ekanych (2), o kolejnym nu-

merze specyfikujęcym (86065), o l iczbie kontrolnej (O) , 

wielkości 22, oznaczonych numerem rejestracyjnym Cen-

tralne9<? In s t y tutu Ochrony Pracy 1006 B oraz numerem 

normy : 

KTM 2273-422- 860-650 

R~KAW ICE OCHRONNE 22 1006 B BN- 82/7658-23. 04 

3. Wielkości i wymiary - wg rysunku i tab l icy, 

IIW·It/14U· 23.041 

Grupa katalagowa l 138 

Wymiary zewnę trzne, mm Wiei -

Wielkość 
kości 

a b f i ; k l n do tych-
czasowe 

20 280 115 140 78 90 78 75 50 1 

22 290 125 150 80 92 80 80 55 2 

24 300 135 160 82 94 82 85 60 3 

Oopusz-
cza lne od- ±5 ±3 ±2 -
chylki, mm 

4, Materiały 

a) Podstawowe 

- tkanina jednostr onnie powl ekana uplastyczniona pali-

c hlorkiem winy lu PCV +pol iuretan AN IL S-049 wg 

WT / 78 ZWP SANWIL 1) , o grubości O, 9 ±0, 15 mm, wy.trzy -

małości na rozcięganie nie mniej szej niż , N: o s nowa - 400, 

wę tek - 400. 

-drel ich bawełniany lub z domieszka włókien s ztuc z-

nych - wg PN- 79/ P-82008, o mesie pow ierzchniowej 

• 230 ±12 g/m
2

, sile zrywajęcej nie mniej szej niż1 daN: 

osnow a - 59, wętek- 49, 

_tkanina "Texas" - wg BN- 77/7533-01 10, o masi e po-

wierzchniowej powyżej 200 g/m
2

, s i l e zrywaj ęc ej nie 

mniejszej ni,ż, daN: osnowa - 34, 3, wętek - 34, 3. 

b) Pods zewka 

- flanela bawełniana piżamowa - wg BN-77/7533-0 1, Ol, 

o masie powierzchniowej nie mniej s zej niż 130 g/m
2 

s il e 

zrywajęcej nie mniejszej niż 16.' 4 daN, 

- d zianina bawełniana lub bawetnopodobna z mas z y n in-
2 

terlok, o masie powierzc hniowej nie mniejs zej niż 150 g'm • 

1) Patrz Informacje dodatkow e P. 3. 

Zgłoszono pr zez Ośrodek Rozw o ju Przemysłu Lekkiego 

Ustanow iono przez Prezesa Zarządu Centrolnego Związku SpóJdzielni Inwalidów dnia 2 l istopodo 1982 r . 

jako no rmo obowiązująco od dnia 1 kwietnio 1983 r. 

(Dz. N o rm. i M iar nr 1/ 1983 poz. 2 ) 
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c) Dodatki 

- planka pol luretanowa (płyty) o grubości 10 ;. 15 mm lub 

odpady dzianiny z podbiciem, jednostronnie drapanej, 

• taśma gumowa o sze~okości 'S + 10 mm, 

- nici do szycia części zewn~trznych rękawic: nici ba-

wełniane. i bawełniano-wiskozowe obuwiowe oraz rymarskie 

-wg PN-78/P-81109, nici bawełniane bawełnopodobne 

do szycia -wg PN-77/P-81007, o sile rozci{lgani a nie 

mniejszej ni! 1860 eN lub nici syntetyczne 11Torsol" - wg 

PN-78/P-81162, o s i le rozci,gania 

2010 eN, 

nie mniejszej n i! 

- nici do szycia podszewki; n i ci bawełniane bawełnopo-

dobne do szycia- wg PN-77/P-81007, o sil<~ rozci ę.gania 

nie mniejszej ni! 800 eN, 

5. Wykonanie - wg dokumentacj i 

gicznej. 

techniczno-tec hnolo-

6. Pozostałe wymagania - wg BN-82/7658-23, 00. 

KONIEC 

~FORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowujoca normę - Ośrodek Rozwoju 

Przemysłu Lekkiego Centralnego Zwi9źku Sp6łdzielni lnwa.. 

!Idów, Lódź, 

2. Normy i dokumenty zwipzane 

PN-77/P-81007 Nici bawełniane i bawełnopodobne do szy-

ci a 

PN-78/P-81109 Nici bawełniane bawełniano-wiskozowe 

obuwiowe oraz rymarskie 

PN-78/P-81162 Nici syntetyczne od!Zie.towe, 

i techniczne 

PN-79/P-82008 Typowe tkaniny bawełniane, 

obuwiowe 

bawełnopo-

dobne i poliestrowe na odzie! robocz9 i ochrony ręk 

BN-77/7533-01. 01 •. Tkaniny i przędzlny bawełniane ba-

wełnopodobne powszechnego u.tytku. Wymagania użyt

kowe dla tkanin koszulowych i pitamowych 

BN-77/7533-01. 10 Tkaniny i przędzlny bawełniane 

wełnopodobne powszechnego u!ytku, Wymagania. u!yt 

kowe dla tkanin ubraniowych 

BN-82/7658-23. 00 Ochrony r{lk. Rękawice , komb i nowane 

z materiałów powlekanych, Postanowien ia ogó lne 

Braniow e zasady budowy i aktua lizacji Kodu Towarowo-

-Mater i ałowego, LÓdź: Z j ednoczeni e Przemysłu 

nego 1978 

3, Inne dokumenty zwiazane 

WT /78 ZWP SANWIL Tkanina jednos t ronnie 

PCV i poliuretanem ANIL S-049 

4. Symbpl wg KTM - 2273-42, 

Skór za-

powlekana 

5, Autorzy projektu normy - Heronim Kowalczyk- Ośro-

dek Rozwoju Przemysłu Lekkiego 

Spółdzielni Inwalidów , Lódź, 

Centralnego Zwi{lzku 


