UKD 621.888.2:629.7

NORMA BRANZOWA

BN-78
SRODKI 3813-34

TRANSPORTU Zawiasy tasmowe

POWIETR s .
WIS Skrzydta podwéijne _—
BN-65/3813-34

Grupa katalogowa V 15

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa skrzydia Migjsce cechowania s

podwéjne zawias tasmowych, stosowanych w konstrukcjach

lotniczych. / \ o

2. Odmiany skrzydet. Rozréznia sie nastgpujace odmiany _t,‘_;—';-.h— == - —ft— h
-
skrzydet: L
Z - zakoficzone z obu stron zawinigciem (uszkiem), E-T-H-2)

W - zakoficzone z obu stron wycieciem,

M - zakoficzone z jednej strony zawinigciem a z drugiej 5
b ’ =8 € : 215 Rys. 2. Skrzydto odmiany W

strony wycieciem.

3. Przyktad oznaczenia skrzydta podwéjnego odmiany 2Z

nr 2, o dtugoéci L = 140 mm ) )
3 Miejsce cechowania
a) ze stopu aluminium PA7N, anodowanego dla warunkdw I

2ytkowania € wg PN-65/H-97023:
sty tkowania € wg PN-65/H-95 7 \ﬂ
SKRZYDLO ZAWIASY Z2-140-PA7N-S BN—78/3813—34 :__ ey _: 1 4"|-’ ] gy
t — _dld
b) ze stali 30HGSA, ocynkowanego dla warunkéw  uzyt- t
kowania C wg PN-71/H-97005: T ———
SKRZYDLO ZAWIASY Z2-140-30HGSA-C BN-78/3813-34 (BN-78/585--3)
c) ze stali 30HGSA, okadmowanego (Cd) dla warunkéw
uzytkowania U wg PN-71/H-97008: Rys. 3. Skrzydfo odmiany M
SKRZYDLO ZAWIASY Z2-140-30HGSA-Cd-U
BN-78/3813-34
4., Wymiary w mm - wg rys. 1 + 4 i tablicy. %
o ty & t Q‘{%
a, ™.
Miejsce cechowania S <t - — -0 x
) 2
\ R &t t
e o
L d
! L
L
(BN-78/3873-34-4]
(BN-78/3813~34-1]
Rys. 1. Skrzydto odmiany Z Rys. 4. Rozwiniecie skrzydta

Zgtoszona przez Instytut Lotnictwa
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrekiora Zjednoczenia Przemystu Lotniczego i Silnikowego PZL dnia 1 lipca 1978 r.
jako norma obowiqzujaca od dnia 1 kwietnia 1979 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 17/1978 poz. 77)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1978 Drok. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,30 Nakl. 800 + 55 Zom. 3455/78 Ceno 1t 1,80



2 BN-78/3813-34

” * . Masa orien-
3 .od t t ¢ S b k r L") tacyjna 1 m
skrzydta H1a 0.1 +0, 2 +0. 4 +0,5 h14 B '
=Py +°' 1 y ’ kg 2)
1 20 10
2,2 9 38 0, 047
2 40 20
0,5 1,0
3 20 10
3,2 12 40 0,049
4 40 20
5 20 10 16
ustala kon-
2,2 10 38 S riE 0,075
6 40 20
7 20 10
0,8 0,076
8 40 20 40 1,6
3,2 13 ”
9 60 30 0,086
10 120 60 30 68 0, 140

1) Dla ustalenia dtugoéci skrzydta [ naleiy stosowaé nastgpujace wzory:

- dlaodmiany Z - L = t (n +1)-t, (1)

- dla odmiany W - L = t, + t, (2)
- dla odmiany M - L = (3)
w ktérych:
tity - wymiary zgodne z podanymi w tablicy,

n - catkowita liczba podziatek t.

2) W tablicy podano mase¢ skrzydet wykonanych ze stopu aluminium. Mase skrzydet ze stali otrzymuje si¢ przez po-
mnozenie masy skrzydet podanych w tablicy przez wspétczynnik 2, 76. '

5. Materiat - blacha K-PA7N-m wg PN-74/H-92745 lub
blacha Wg-I1-30HGSA-M wg PN—75/H—92134. Dopuszcza sie
inne materiaty, po uzgodnieniu pomigdzy wytwérca i za-

mawiajacym.

6. Obrdbka cieplna. Skrzydta zawias ze stopu aluminium

PA7N obrabiane cieplnie do R,, = 412 MPa, ze stali
30HGSA do R+, = 540 MPa.
7. Wykoriczenie, Skrzydta ze stopu aluminium - anodo-

wane wg PN-65/H-97023, ze stali - cynkowane wg PN-71/

H-97005 lub kadmowane wg PN-71/H-97008. Gruboéé po-
krycia ochronnego - wedtug powyZszych norm, w zalezno$-

ci od warunkéw uzytkowania.

8. Cechowanie. Na kazdym skrzydle zawiasy, W miejscu
wskazanym na rysunku, nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty i
czytelny napis zawierajacy co najmniej:

a) znak wytwércy,

b) wyréznik oznaczenia skrzydta.

9. Pozostate wymagania i badania - wg BN-78/3813-37.

KONIEC

INFORMAC JE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Instytut Lotnictwa.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-65/3813-34

a) wprowadzono jednostki miar Sl,

b) pokrycia ochronne podano wedtug obowiazujacych

Polskich Norm.,

3. Normy zwiazane
PN-75/H-92134 Blachy stalowe dla przemystu lotniczego

PN-74/H-92745 Aluminium i stopy aluminium. Blachy dla
Iatnictwa

PN-71/H-97005 Ochrona przed korozja. Elektrolityczne
powtoki cynkowe

.PN-7'I/H-97008 Ochrona przed korozja. Elektrolityczne
powtoki kadmowe

PN-GS/H—97023 Elektrolityczne powloki tlenkowe na a.lu-
minium i stopach aluminium

BN-78/3813-37 Zawiasy tasmowe
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