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NORMA BRANŻOWA 
BN-77 

ZAKŁADY Maszyny i urzQdzenia do przeróbki węgla 1758-01 
MECHANICZNEGO 

Sita gumowe perforowane WZBOGACANIA 

Główne wymiary 

Grupa katalagowa IV 11 

1. WST~P 

Przedmiotem normy S{! sita gumowe perforowane o ocz­

kach okręgłych, kwadratowych i wydłu.tonych, stosowane w 

procesach klasyfikacji granu lometrycznej przeróbki węgla, 

2 PODZIAL l OZNACZENIE 

2 Określenia - wg PN-76/M-94060/00, 

2, 2, Rodza,e. W zale.tności od kształtu oczek w płasz­
czyźnie równoległej do płaszczyzny sita rozró.tnia się na­

stępujt~ce rodzaje sit: 

- o oczkach okrt~głych - O (rys, 1), 

- o oczkach kwadratowych - K (rys, 2. i 3), 

-o oczkach wydlufonych - w (rys. 4 i 5). 

2. 3. Odmiany, · W zale.tności od układu oczek rozró.tnia 

się następujt~ce odmiany si t: 

- z oczkami w układzie prostym - P, 

- z oczkami w układzie mijanym - m, 

Dla sit rodzaju W rozró.tnia się układ oczek mijany rów ­

nolegle (mi) lub prostopadle (mil) w odniesieniu do kie-

runku ruchu materiału. 

2 4 Przykład oznaczenia sita gumowego o oczkach kwa­

dratowych (K), o wymiarze oczka 20 x 20 mm (20), z ocz­

kami w układzie mi janym (m) i o formacie arkusza gxA x B 

• 10 x 1000 x 1800 mm: 

S l T O GLMOWE PERFOROWANE Km20- 1 O x 1000 x 1800 

BN-77/1758-0 1 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Mauyn Górniczych 
Ustanowiona przez Ministra G~rnictwa dnia 30 g rudnia 1977 r. 

jaka norma obowiqzujqca od dnia 1 lipca 1978 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 5/1978 poz. 27) 

WpływdoWN 19 .1.78. Oddano do •kładu 9 .2.78. o,.uk ukoltcaono w kwietniu 78 . Ceno d 5,40 
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1978. Obt.0,70a. w. Nakład6200-ł55 .., • • Zam. 327/78 



2 BN-77/ 175e -01 

3 WYMAGAN IA 

3 1 Wymi ary i rozstaw ienie oczek 

3, 1 1. S i ta r odzaju O , odmiany m - w g r ys, 1 i tabl. 1. 

-* -- ----- -·, 
B : s;; : 
:l . kierunek ruchu 
i i rrateriafu po sicie 
l. l 

-'-4--"11"- -- --- _ _ _ _ j 

Tablica 1 

Srednica oczka Wielkość obrzeży sita 

Symbol sita t 
d c min e min 

mm mm 

10 Om 10 15 60 40 

12 Om 12 1e 60 40 

16 Om 16 24 60 40 

20 Om 20 3 1 70 50 

25 Om 25 37 70 50 

32 Om 32 44 70 50 . 
40 Om 40 55 70 50 

50 Om 50 65 70 50 

63 Om 63 e3 e o 60 

3. 1. 2. Sita rodzaju K , odmi any m- wg rys, 2 l tabl. 2, 

Wymiar oczka 

a 
mm 

6 

e 

u 

l · Kierunek ruchu 
i l materiaTu po sicie 1

1 l' 

i! : 
l 

+-1-:11~- --- - _ __ _j 

Symbol sita t .R 

Km6 10 1, 5 

Km e 14 1, 5 

Rys, 2 

T abl i ca 2 

a 
t 

Wielkość obrzeży sita 

C min l e mln 

mm 
50 l 30 

50 1 30 

Grubość płat a Prześw it użyte-

gumy czny (względny) 
g 

"'o 
7 40 

7 40 

10 40 

10 3e 

15 4 1 

15 48 

15 48 

20 54 

20 52 

.m 
IBM-77/ 1751-o t-21 

Grubość płata Prześwit użyte-

gumy zny (względny ) 
g 

- .Jt_ 
8 36 

5 33 
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c d. tabl. 2 

Wymiar oczka Wie lkość obrze:ty sita Grubość płata Prześwit u:!:yte-
S y mbol sita l R gumy czny (wzg l ędny) a 

cm in e m in g 
mm mm % 
10 Km 10 16 1 , s 60 40 7 39 

12 Km 12 18 2 60 40 7 44 

16 Km 16 26 2 60 40 10 38 

20 Km 20 32 2 70 50 10 39 . 
25 Km 25 40 3 70 50 15 39 

3. 1. 3. Sita r odzaju K. odmianyp- w g r y s. 3 i tabl . 3 . 

A 
a 

C[) 

c- Ntufię.----- i 
u -$-ę-ę l 

-G$-& l 
-GI-$-$- : 
-e-ę- l 

t Kierunek ruchu l 

:l maferiaTu po sicie ~ 
11' l l l 

u !h_ l 
+-+~------ _1 

R ys. 3 

T ablica 3 

W ymiar oc zka Wie lkość obr ze:ty si t a Grubość pła- Prześw it u:t y te-
ta gumy czny (względny) 

a S ymbol si ta r R 

C m in emin 
g 

mm mm % 

32 Kp 32 50 3 70 50 15 41 

40 Kp 40 58 4 70 50 15 48 

50 Kp 50 70 s 70 50 20 51 

63 Kp 63 88 s BO 60 20 50 

BO Kp BO 110 6 80 60 25 53 

100 Kp 10 0 140 6 100 70 25 51 

125 K p 125 180 8 100 70 25 47 .. 
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3, 1. 4, S ita rodzaju W, odmianymi- wg r ys , 4 i tabl. 4, 

A 
e e 

-l 
·- rj-t-----~ 

u •t• : ł$-ł l 

t : 
:j ,.Kierunek ruch~,. l 
1• mattriaTu po stcte l 

(,J l-ID- l __ _ ....,. _ __] 

R ys, 4 

Tablica 4 

Wymiar y oczka Wielkość obrzeży sita Grubość płata Prześwit użyte-

a x b Symbo l sita ,11 X 'z gumy czny (względny ) 
cm in e min g 

mm mm " 4 x 15 Wm14x 15 9 X 25 50 3 0 5 24 

5 X 15 Wm l 5 x 15 10 X 25 50 30 5 27 

6 X 25 Wml 6 X 25 12 X 31 50 30 5 38 

8 X 25 Wm l 8 x 25 15 X 32 50 30 7 39 

10 X 25 W mi 10 X 25 17 X 32 60 40 7 42 

12 X 25 Wm l 12 X 25 21 X 34 60 40 7 38 

3, 1, 5, Si ta rodzaju W . odmiany m 11- wg r ys, 5 i tabl . 5. 

A ---· 
e e 

- --· 
---~-

<.J ~~-ą;r- l 
-e9--<:p--$- l 4--ę--$- l 
~-$ ~ l 

Kierunek ruchu l 
i l maferiaTu post'cie : 

u 1l ______ : 
R ys. 5 

Tanl ica 5 

Wymiary oc zka Wielkość obrzeży sita 
Grubość płata 

Pr ześwit użyte-

Symbol sita t
1 

x t
2 

gumy 
czny 6Nzględny ) 

a x b c m in e m in g 

mm mm " 4 X 15 Wm ll4 x 15 9 X 25 50 30 5 24 

5 X 15 Wmll 5 x 15 10 X 25 50 30 5 27 

6 X 25 Wmll 6 X 25 12 X 3 1 50 30 5 38 

8 X 25 Wmll 8 x 25 15 X 32 50 30 .7 39 

10 X 25 Wm ll 10 X 25 17 X 32 60 4 0 7 42 

12 X 25 Wmll 12 X 25 2 1 X 34 60 40 7 38 

16 X 40 Wmll 16 X 40 29 X 53 60 40 10 38 

20 X 40 Wmll 20 X 40 33 X 53 • 70 50 10 41 

25 X 40 Wml l 25 X 40 4 1 X 56 70 50 10 38 
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3 , 2, Wymiary arkusza. Sita powinny być wykonywane w 

arkuszach o wymiarach wg tabl. 6 , 

Dopuszcza si ę wykonanie arkuszy s it o powierzchniach 

nie całkowicie perforowanych ( przeznac zonych do szcze­

g61nyc h rodzajów mo c o wania si t). 
T ablica 6 

Szerokość s ita A, 
500; 750; mm 

Długość sita B, 
mm 

1000; 1250; 

do 3000 

1500 

W s itach Om, Km, Wml i Wm ll układ oczek n i e mot e być 

odwracany względem długości lub szerokości s ita, 

Perforacja arkusza gumy powinna zapewnić przekrój po­

przeczny kształtu oc zka nie zwętaj{ICY s ię na cał ej gruboś­

c i ar kusza gumy, 

KONIEC 

INFORMACJE DODA TKOWE 

Instytucja oprac owujpca normę- Centralny Ośrodek Projektow o- Konstrukcyjny Maszyn Górniczych KOMAG - Giiwi -
ce, 

2. Normy zwipzane 

PN-76/ M-94060/ 00 Sita z blach, Okreś l eni a l podział 

3, Symbol w g SWW - 0729- 2, 


