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N O R M A BRANŻOWA BN-88 

CZF;ŚCI Podkładki lotnicze odginane 
1118-02 

MASZYN 
czterołapkowe 

I. Przedmiot normy. Przedmi o tem no rm y są pod­
khld ki odgi na nc c7 t croła pkowe dwuo t worowe stoso wa ­

ne w ko ns tr u kcjac h lo tni czych w ce lu za bezpiecze ni a 
pr7cd s<l m (lci'-y nn y m odk ręca n iem s i ę ś rub i na kn; te k. 

2. Odmiany. W za le żn ości od kszt::lItu rozróż nia s i ę 

dwie od mi a ny pod kła de k : 

plas ki e - L 
z wyg i ęciem - 2 . 

3. Przykład oznaczenia 

a) podk ladki od gina nej. cz t eroła pk owej . dwuo tworo­
wej pł as ki cj (od m ian a I) o wy miara ch do = 10.5 mm 
i L = 30 111m. zc stali 20 , z powło k ą ochronną cynk ową 

chro mian owa ną (Zn c ): 
PODKŁAD K A I I O.5 X ~O-20-Zn c BN-88/1 11 8-02 

b) po dkl ad ki o dg ina nej , czte ro la pk o wej, d wuo two ro ­
wej z wyg ięc i em (o dmia na 2) o wy mia rac h do '= 12,5 

dwuotworowe 
Zam iast 

BN-77 / 1118-02 

Grupa katalogowa 0515 

i L = 40 mm . ze sta li I H 18N9T. z powłok ą ochron ną 
tl e nk ową c hemiczną (Ox): 

PODKŁADKA 2 12.5x40- IHI 8 N9T -Ox BN-88/ 111 8-0 2 

4. Wymiary w mm - wg rys . I i 2 o raz ta blicy na 

s t r. 2. 
5. Materiał - stal 20 wg PN-75/ H -84019 lub 

I H 18 N9T wg P -71 / H-86020. W uzasadnio nych przy­
padkach d o puszcza s ię zas tę powa ni e stali 20 stalą 10 

wg PN -75/ H -840 19 . 
6. Powłoki ochronne - wg BN-77 / 1 I 10-03: 
- cynk o wa c hro mi a no wa na (Zn c ) dla podkłade k 

ze sta li 20. 
- t le nk o wa chemiczna (Ox) dla po dkla dek ze stali 

I H 18 N9T. 
D o puszcza s i ę inne rod zaje powło k po u zgodni eniu 

po między wytwó rcą i zamawiającym . 

7. Pozostałe wymagania oraz badania - wg BN-771 
1110-03. 

K O NI EC 

FO RM ACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normf - Ins lyt ul Lo t n i c t w~. War- BN-77/ 1110-03 Podkład ki lo tn icze . W ym3gania i badania 
s/.awa. BN -85/ 3813-79 Odch yłki wy mia ró w nic tokrowanyc h. k szta łtu i po-

2. ł stotne zmiany w stosunku do BN-77/ 1118-02 ł oże n ia d la wyrobów lo tn iczyc h 

a) wprowad7o no podk ladki 7 wygi~cicm (od m iana 2), 
b) wprowad/ol1o odgi~cic ła pek o kąt ł 5° ora7 promicl\ odgię­

ci" Rl. 
c) 7micl1iol1o wa rt ośc i wymiaru d o = 16.3 mm nil 16.5 mm o raz 

wartość wymia ru a = 4.7 na 4.0 mlll . 
d) wprowad7ol1o przy k ła d /-<łs t osowa l1 ia podkła d ki . 

3. Nonn y związane 
p -75/ H-840 19 Stal w~g10W3 ko nstrukcyj na wyższej jakości ogól ne­

go pI7c7naC7cnia . Ga tu nki 

PN -7 1 / t-ł -86020 Sta l odporna na k oro z.i~ (n ierdzewna i k wasoodpor­
na) . Ga lun ki 

- ----

4. Nonny zagraniczne 
ZS RR 3459 A. 3460 A Wa il6bl KOHTpOBo~H ble ~Bo H H ble c npO~OJlb­

HblMH J1CrreCT KaMH 

5. Zgodność normy 'z normą ZSR R 3459A. 3460A. No rm a jes t 

zgodna z n o rm ą ZS RR 3459 A. 3460 A w za kres ie wy m ia ró w. ma t ~ ­

ri a łów i powłok och ron nyc h . 

6. Autor projektu nonny - Roma n Chludziń sk i - Instytu t 

Lotn ic twa . WarS7-<łWa. 

7. Przykład zastosowania podkładki '- wg rysu nku . 

I BN- 881111B-02- J 

Zgłoszona przez Instytut Lotnictwa 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Lotnictwa dnia 

jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 
(Dz . Norm. i Miar nr 10/ 1988, poz. 25) 

14 lipca 1988 r. 
1989 r ~ 
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BN -8811118-02 
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Dopuszcza Sle 

luokrqq/enie 

I BN 88/1118- 02-1 
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Odmiana 2 

B 
d/a d~3,3 mm 

POlosfate wymiary 
wg rys. 1 

l BN 8871118-02-2 I 

Rys . 2 

O r i~ n taeyjna 
Sred nica 

R , R, RJ 
masa 

f( 
100 sztuk ' ) 

znamlono-

ś ruby 
kg 

wa 

0.5 0.045 3 -
8 0.8 O.S 0.049 4 

0.064 5 

10 
1.2 

2.0 
0.8 0.142 6 

r---
0.225 8 

12 
1.5 1,0 0.3 11 10 

0.350 12 

0.540 14 

0.628 16 

15 1.8 5,0 1.2 
0.777 18 

0.886 20 

1. 123 22 

1.253 24 
._'--

Odch ylki wymiaró w o ra 7 k ształt u i po lo7c nia - wg BN-85/ 38 13-79. Wym ia rów (z wyją t k i em do. L i f() nie sprawdza się . powinny o ne 
wynikać 7 ja k ości na rz~dzia . 

, 

') Sto pniowanie wartości wym iaru L cO 5 ml11. 
' ) Orien t acyj ną mas<; podano dla pod kladek z l11inima·lnym wyl11iare m L. 
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