
.. 
NORMA BRANlOWA 

BN-71 

Kopaczki konne rozrzutnikowe 
1955-03 

MASZYNY 
ROLNICZE do zbioru ziemniaków 

Lemiesz Zemlcuł 
BN-63/1955.03 

Grupa lcatałooowa IV ~1) 

1. frztdmiot PPfii• Przedmiotem normy jest le
miea~ kopaczek konnych rozrzutnikowych do zbioru 
zielllniak6w, 

kości przygotowania powierzchni stali do malo
wania 

3. OznączepJ.e 
2. No1'1!LT zwiazase 

PN~5/&-840}2 Stal sprttynowa (resorowa), Gatunki 

PN-?0/&-9?050 Ochrona przed korozją, l~órce ja-

LEMIESZ BN-71/1955-0} 

4, !tymia;rz . w mm - wg rysunku. 

600._. ! 
~----------------------~--------------------~~ 

B-B -

Dopuszcza się. grubość lemiesza do 6 mm, 

t) S:tmbol vg swwr o829-5. 

Brantowy Centrolny O'rodek Normalizacyjny 
Uatanowlona przez Dyrektora Zjednoc~:enlo Przemysłu Ciągników l Maszyn Rolniczych dnia 13 moja 1971 r. 

jako normo obowlqzujqc~ w zol<resie produkcji od dnia 1 stycznia 1972 r. 
(Mon. Pol. nr 38/1971 poL 249) 
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5. )(attrial. Blacha stalowa w gatunku 65G wg 
PN-65/R-840'2 lub innego gatunku o nie większej 

ścieralności po obróbce cieplnej, 

6, Ob;óbka cieplna, Obszar ozllaczoey na rysunku 
obrabia.a: cieplnie do twardości HRC 34 + 44 (HB 

.321 + 415), W strefie otworów twardość max H RC }2 

(HB -'00), 
?, WtKończenie. Powierzchnia lemiesza powinna 

odpowiadać drugiemu stopniowi oczyszczenia wg 

.PN-70/R-970.50, :{Atmieaz powinien być zabezpieczo-
ny przed korozj,, Dopuszcza się do montdu lemS88z.1 

w którym wierzo-holek ostrza jest zaok~glony pro_
mieniem nie większym nit 20 mm, 

8, Cechowaaie, Na lemieszu, w miejscu oznaczo
nym na rysunku, nalety umieścić trwałą i wyraŻiifł 

cechę zawierająOfłC 

a) nazwę lub znak wytwórni, 
b) znak BN, 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE do BN-71/1955-03 

Istotna zmiany w stosunku do BN-63/1955703 b) poszerzono zakres twardości le111iesza, 

a) z normy wyeliminowano lemiesze kopac~ek ciągnikowych c) określono stopień oczyszczenia lemiesza, 
rozrzutnikowych, d) dopuszczono grubość lemiesza do 6 111m, 


