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NORMA BRANZOWA
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: 1956-02
;&SESIYCBJ':; Kombaijny do zbioru burakéw

Lemiesze

Grupa kaialogowa 0494

1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy

sa lemiesze 3, Przykiad oznaczenia lemiesza odmiany L:

stosowane w kombajnach do zbioru burakdéw,

LEMIESZ L BN-82/1956-02
2, Odmiany, Rozréinia sig dwie odniany lemieszy:
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Rys. 1

Zgtoszona przez Przemysfowy Instytut Maszyn Rolniczych
Ustanowiona przez Dyrekiora Zjednoczenia Przemystu Maszyn Rolniczych dnia 26 lutego 1982 r.
joko norma obowigzujaca od dnia 1 lipca 1983 r.
« (Dz. Norm. i Miar nr 9 /1982 poz. 19)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE w,ALFA™ 1983,

Druk. Wyd. Norm. W-we, Ark. wyd. 0,35 Nakt. 1000+55 Zem. 320/83 Cena xt 4,00
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Rys, 2

5, Materiat, Stal w gatunku nie nizszym ni 40 GS wg
PN-SA/H-QASN lub stal do ulepszania cieplnego o podob-
nych wtasnog§ciach mechanicznych, a szczegdlnie odpornos.

ci na §cieranie,

6, Obrébka cieplna, Lemiesze ze stali w gatunku 40 GS
w obszarze oznaczonym ha rysunku, obrabiane ciepinie do_

twardoéci HB 380 = 450,

7. Wykoficzenie, Gérna, wypukta powierzchnia lemiesza
metalicznie czysta o chropowatoéci min Ra- 160 um - wg
PN-73/M-04251, Na dolnej, wklestej powierzchni lemiesza

dopuszcza sig nieliczne pozostatoici zgorzeliny, Na - po=-

wierzehni wklestej lemiesza dopuszcza sig $lady

zattoczer itp., jeteli ich gtgbokoé€ nie przekracza 0,8 mm,

wiery,

a suma powierzchni z wadami 20 %. Lemiesz powinien byé

zabezpieczony przed korozja érodkiem ochrony crasowe],

8, Cechowanie, Na kaidym lemieszu, w miejscu oznaczo-
nym na rysunku, halety umiegcié trwata i Wyraing cechg
zawierajaca co najmniej:

a) nazwe lub znak wytwérni,

b) znak BN,

c) wyrégnik odmiany,

Dopuszcza sig naklejenie metk] informacyjnej,

KONIEC

INF ORMACJE DODATKOWE

1. _Instytucja opracowujaca norme - Przemystowy Insty-

tut Maszyn Reolniczych, Poznah,

2, Normy zwiazane
PN-64/H-94501 Stal kuto-walcowana, Pétwyrcby na le~
miesze do ptugdw rolniczych
PN-73/M-04251 Struktura geometryczna powlierzchni. Chro.
powato§é powlerzchni, Okreslenia podstawowe | para-

metry

PN-76/M-82402 $ruby ze tbem stotkowym podsadzonym
3 Norrn.y zagraniczne
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