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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s3 wytyczne stosowania klejéw w procesach introli-
gatorskich, wystepujacych przy produkeji ksigzek, broszur i formularzy.
2. Wytyczne stosowania klejéow introligatorskich podano w tablicy.
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Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysiu Poligraficznego dnia 27 lutego 1976 r.
jako norma obowigzujgca w zakresie produkecji od dnia 1 stycznia 1977 r.
(Dz.'Norm. i Miar nr 11/1976 poz. 39.)
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Przy klejeniu powierzchni catkowicie zadrukowanych itp. nalezy stosowaé w miare mozliwosci kleje emulsyjne
poliwinylooctanowe.
1) W przypadku powierzchni z tworzyw sztucznych lub powlekanych tworzywem sztucznym
X — wiaSciwe zastosowanie kleju.
O — dopuszczalne zastosowanie kleju.
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytueja opracowujaca norme. Ofrodek Badaw-
czo-Rozwojowy Przemystu Poligraficznego, Warszawa.

2. Istotne zmiany do BN-72/7453-01

a) wprowadzono klej emulsyjny poliakrylowy oraz
klej rozpuszczalnikowy Lamikol 735,

b) zmieniono nazwy klejéw emulsyjnych poliwinylo-
octanowych C-10 na CP, C-20 na CM i C-30 na CR,

¢) wprowadzono nowg terminologie opraw introliga-
torskich,

3. Normy zwiazane
PN-68/C-02004 Kleje. Zasady podziatu

4. Autor projektu normy — Elzbieta Kulesza, OS$ro-
dek Badawczo-Rozwojowy Przemysitu Poligraficznego,
Warszawa.

5. Informacje o producentach i dystrybutorach kleju

Symbol
rodza- Nazwa kleju Producent Dystrybutor Numer normy
ju kleju
01 Kleje emulsyjne poliwi- | Zaklady Tworzyw Przedsiebiorstwo Obrotu BN-73/6357-04
02 nylooctanowe: CP, CM, | Sztucznych ,,Boryszew- Chemikaliami Organicz-
03 CR -Erg” w Sochaczewie nymi i Barwnikami
»Chemikolor” E6dZ,
ul. Zwyciestwa 2,
Zaktady Tworzyw
Sztucznych ,,Boryszew-
-Erg” w Sochaczewie
04 Kleje wodne kostne (z | Torunska Fabryka Farb Torunska Fabryka Farb —
05 duzg zawarto$cig zmiek- | Graficznych ATRA Graficznych ATRA
czacza) 1 kleje wodne | Chemiczna Spotdzielnia Chemiczna Spoéidzielnia
kostne z matlg zawartos- | Pracy ,Syntetyka” Pracy ,Syntetyka”
cig zmiekezaeza, okladko- | Szalejow Dolny Szalejéw Dolny
we koto Plocka kolo Plocka
06 Kleje wodne celulozogli- | Gdanska Fabryka Farb Gdanska Fabryka Farb -—
kolanowe: Glikocel GS, Graficznych Graficznych
GKD
07 Kleje wodne dekstryno- | Zaklady Przemystu Zaklady Przemysiu BN-64/8085-01
we: D-ekstra i D-348 Ziemniaczanego ,,Lubon” | Ziemniaczanego ,Lubon”
kiolo Poznania koto Poznania
08 Kleje wodne skrobiowe: | Zaklady Przemysiu Zaklady Przemystu BN-64/8085-01
NA, MT (suchy), NLT | Ziemniaczanego we Ziemniaczanego we
(suchy) Wronkach kolo Poznania | Wronkach koto Poznania
LGT (suchy) Zaklady Przemyshu Zaklady Przemystu
Ziemniaczanego ,,Lubon” | Ziemniaczanego , Lubon”
kolo Poznania kolo Poznania
09 Kleje wodne Przygotowanie kleju w — —
kleiki skrobiowe drukarniach
10 Kleje topliwe Import Centrala Importowo- —
-Eksportowa Chemikalii
,,Ciech”, Warszawa,
ul. Jasna 12
11 Kleje rozpuszczalnikowe | Zaklad Doéwiadezalny Zaklad Doswiadczalny B
Lamikol 735 Instytut Chemii Instytut Chemii Przemy-
Przemystowej ,,Zachem” stowe]j ,,Zachem”
Bydgoszez Bydgoszcz
12 Kleje emulsyjne Zaklady Tworzyw Zaklady Tworzyw —
poliakrylowe Sztucznych ,,Boryszew- Sztucznych ,,Boryszew-
-Erg” w Sochaczewie -Erg” w Sochaczewie




