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NORMA BRANZOWA

FARBY
GRAFICZNE

Pélprodukiy do farb graficznych
Pokesty olejowe roélinne
modyfikowane

- BN-81
7462-10.06

Zamiast

BN-70/7462-10.06

Grupa kalalogowa 1696

1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy sa pokosty do

farb graficznych, zawierajace rozpuszczone w oleju Inia-

nym 2ywice naturalne lub syntetyczne.
2. Okreélenia - wg BN-70/7460-03-02.

3. Przyktad oznaczenia pokostu alkidowego bardzo sta-

bego:

POKOST ALKIDOWY 181 a BN-81/7462-10. 06

4, Zestawienie wymagad | metod badaf - wg tablicy na

str, 2,

5. Trwato$é, Pokosty olejcwe roflinne modyfikowane po~

a) Badania peine polegaja na sprawdzeniu ;godnoéci ze
wszystkimi wymaganiami wg p. 4. Nalety Je wykonywaé co
najmnie] raz w roku oraz przy katde] zmianie stosowanych
surowcéw lub receptury, a takie w przypadku badafi roz-
jemczych,

b) Badania niepetne polegaja na sprawdzeniu zgodnoscl

z wymaganiami wg 4a), b} 1 d). Nalety Je wykonywaé dla
kazde] partii wyrobu.

7. Pobieranie prébek wykonaé zgodnie z BN-71/

7462-10,17,

8. Zas$wiadczenie o wynikach badafi stwierdzajace zgod-

noéé z wymaganiami normy nalety dotaczyé do kakde] wy-

winny odpéwiadaé wymaganiom normy w ciagu co  najmnie] sytanej partii wyrobu.
- 2 d - 3 -
tamiemigey,. Hezpeod datvsprandect] 9, Pakowanie, przechowywanie i transport - wg BN-71/
6. _Program badar 7462-10. 15.
KONIEC

INFORMAC JE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - POLIFARE Zaktady

Farb we Wioctawku, Zaktad Zamiejscowy Farb Graficznych

ATRA, Toruf,

2, lIstotne zmiany w stosunku do BN-70/7462-10, 06

a) zakres normy poszerzono o trzy nowe pokosty: alkl=

dowy 143 a, beckacitowy 711 i beckacitowy SM 1434,

b} wyeliminowano pokosty obechie nie produkowane: alki-
dowy bardzo staby 01, alkidowy Sredni 04 7 05, alkidowy
do flaszowania 06, alkidowo-baltolowy 09,

¢) wprowadzono oznaczenla pokostéw stosowane u  pro-
ducenta,

d) wprowadzono alternatywna skale Gardnera do okres-

3. Normy zwiazane

BN-70,/7460-03. 02 Stownictwo farb graficznych. Surowce
1 pStprodukty

BN-71/7462-10. 15. Pokosty do farb graficznych, . Pakowa-
nie, “p;'zechOWyWanie i transport

BN-71/7462-10. 17 Pokosty do farb graficznych. Poblera-

nie | przygotoWyWanIe prébek do badati

Pozostate normy zwigzane podano w tablicy.

4, Symbol wg SWW - 1319-171,

5. Autorzy projektu normy - mgr Kazimlerz Orcholski

i Irena Sottysiak - POLIFARB Zaktady Farb we Wtoctaw=

lanla barwy, ku, Zaktad Farb Graficznych ATRA, Toruf; Ink. Halina

e) zmieniono metody oznaczanla klarownoéci | zawartosel Suda - Instytut Przemystu Tworzyw | Farb, Zaktad Farb
czeéci nierozpuszczalnych w pokoécle. Graficznych, Gdarisk.

Zgloszona przez Zjednoczenie Przemysiuv Tworzyw i Farb )
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Tworzyw i Farb dnia 25 maja 1981 r.
jokc norma obowiazujaca od dnia 1 kwietnia 1982 r..
(Dz. Norm. i Miar nr 21/1981 poz. B4)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1981, Druk, Wyd. Norm. W-we, Ark. wyd. 0,35 Noki, 800 + 55 Zam. 2889/81 Cena 2t 3,00



Zestawienie wymagari i metod badai

Pokost
- d
Wymagania o i alkidowy baltolowy fcumaronowy beckacltowy Metody badar
bardzo staby ; wg
\ staby
b 8
143 a 181 a e Pl 1184 71 SM 1434

a) Postaé ciekta pétciekta BN-67/7469-15
b) Klarownos&!) metny klarowny BN-74/9178-01
c) Barwa

w skali jodowej

najwysej 45 76 100 1076 170 PN-58/C-04526

w skalil Gardnera nie normali=

najwysej n 12,5 13 zuje sie 15 BN-79/6110-37
d) F;""“éé dy“tam'cz“a’ 70 210 900 £50 1750 100 4400 +200 5000 +100 20000 £1000

;’ere i wremperar 25 °C 50°C 50°C 50°C 25°C 25°C BN-78/7469-09-03

e) pH wyciagu wodnego 7 0,5 BN—'?O/?!&GQ-ZQ

f) Wspétczynnik zatamania
$wiatta w tempera-

1,4835 do 1,4845

1,4905 do 1,4915

1,5000 do 1,5010

1,5115do 1,5125

1,5675d0 1,5685

1,5075do 1,5095

1,5085do 1, 5095

FPN-68/C-04952

turze 20°C
g} Liczba kwasowa, najwyze] 1,5 20 16 13 5 13 i5 PN-80/C-81509
h) Liczba zmyd|ania2) 180 10 200 £10 220 £10 130 210 70 £10 135 £10 PN-71/C-04524
i) Liczba jodowaz) 160 £10 135 10 130 10 140 £10 100 10 145 10 PN-70/A-86514
j) Czas schnigcia, najwyie] 24 16 8 BN-70/7462-10.18
k) Zawarto$é czesci nieroz-
puszc.zalnyc'h w pokoscie, . BN-76/7462-10 28
%, najwyzej
1) Mieszanie sig z biela mlesza slg BN-70/7462-10.20
cynkowa
m) Misszanle glg 2 fnnymi miesza sie z pokostami grup 1, 2, 316 BN-70/7462-10.21

pokostami®

o
1) Oznaczanie wykonaé w temperaturze 50 C.

Oznaczanie wykonuje sig tylko na zadanie odbiorcy.

90°01-29%2/18-Ng



