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N O A M A BRANŻOWA BN-88 

FARBY 7463-01/01 
GRAFICZNE Farby fleksograficzne 

Zamiast 
Postanowienia ogólne BN-72/7 463-Q1 /01 

Grupa katalogowa 1696 

PRZEDMOWA 

Wszystkie normy przedmiotowe z zakresu farb graficznych postanowiono opracować w formie norm arkuszowych. 
W "Podziale tematyki normalizacyjnej", dla norm przedmiotowych na farby graficzne, zarezerwowano numer 7463 .z możli
wością wykorzystania 99 numerów końcowych. Ponieważ nie starczyłoby ·ich do znormalizowania wszystkich asortymentów 
farb graficznych , zadecydowano w podziale podstawowym rozróżniać techniki drukarskie wg następującego schematu: 

BN-. ../7463-01/ ... farby fleksograficzne 
BN-.. ./7463-02/... farby typograficzne 
BN-. ../7463-03/ ... farby offsetowe 
BN-.. ./7463-04/ ... farby wklęsłodrukowe 
BN-.. ./7463-05/... farby sitodrukowe 
W obrębie tej zasadniczej numeracji normom· dotyczącym określonych grup farb stosowanych w da nej technice nadaje się 

. numery kolejnych arkuszy. 
W niniejszej normie, ujmującej farby fleksograficzne , kolejnym kryterium podziału jest rodzaj podłoża , na które farb y te są 

przeznaczone. 
Taka forma opracowania normy umożliwi systematyczną jej aktualizację przez ewentualną nowel izację niek tó rych arkuszy 

i rozszerzenie tematyki o kolejne arkusze, w miarę wdrażania nowych asortymentów farb fleksograficznych. 

l. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem mmeJsze
go arkusza normy są ogólne wymagania , wspólne dla 
wszystkich rodzajów farb · fleksograficznych ujętych 
w poszczególnych arkuszach przedmiotowych. 

2. Sposób budowy oznaczenia. Oznaczenie powinno 
zawierać następujące dane: 

a) nazwę i barwę farby , 
b) symbol farby ustalony przez producenta , 
c) numer normy i arkusza. 
Przykłady oznaczeń podano w poszczególnych arku

szach przedmiotowych niniejszej normy. 

3. Badania pełne polegające na sprawdzeniu zgod
ności parametrów farby ze wszystkimi wymaganiami 

·odpowiedniego arkusza normy należy wykonywać co 
najmniej raz na rok oraz przy każdej zmianie stosowa-

nych surowców lub receptury , a także w przypadku 
badań rozjemczych . 

4. Pobieranie próbek - wg BN-73/7469-02. 
5. Ocena partii. Partię farby fleksograficznej należy 

uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszyst
kie przeprowadzone badania dadzą wyniki zgodne z od
powiednimi wartościami ustalonymi w arkuszu przed
miotowym dla określonego rodzaju farby. 

Partię farby fleksograficznej należy uznać za niezgod
ną z wymaganiami normy, jeżeli chociażby jedno ba
danie da wynik niezgodny z odpowiednią wartością 
ustałoną w arkuszu przedmi·otowym dla określonego 
rodzaju farby. 

6. Zaświadczenie o wynikach badań stwierdzające 

zgodność z wymaganiami odpowiedniego arkusza nor
my należy dołączyć do każdej wysyłanej partii farby. 

KONIEC 
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Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Zakład Farb Graficznych w Gdańsku 
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INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Instytut Przemysłu Tworzyw 
Farb, Zakład Farb Graficznych w Gdańsku. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-72/7463-01/01 
a) zmieniono sposób budowy oznaczenia, 
b) do arkusza głównego przeniesiono z arkuszy przedmiotowych 

punkty dotyczące badań pełnych, pobierania próbek i zaświadczenia 
o wynikach badań, 

c) z treści arkusza głównego wyeliminowano: pakowanie, prze
chowywanie i transport oraz wykaz arkuszy przedmiotowych, który 
przeni.esiono do Informacji dodatk owych. 

3. Normy związane 
BN-73/7469-02 Farby graficzne. Pobie;ranie i przygotowywanie pró

bek 

4. Autor projektu normy - mgr inż. Maria Rosner-Kania - In
stytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Zakład Farb Graficznych w Gdań
sku. 

5. Wykaz arkuszy normy 
BN-88/7463-0I/0 l Farby fleksograficzne. Postanowienia ogólne 
BN-88/7463-01/05 Farby fleksograficzne. Farby na papiery pakowe 

oraz folię aluminiową i wiskozową, niepigmentowane 
BN-77/7463-01106 Farby fleksograficzne. Farby na folię wiskozową 

BN-8217463-0 1107 Farby fleksograficzne. Farby Lastallex na poli
etylen 

BN-?817463-01108 Farby fleksograficzne. Farba na papier pelur, 
czarna 

BN-8117463-01109 Farby fleksograficzne. Farba na folię wiskozową 

zwykłą, biała 


