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PRZEDMOWA , 

Ze względu na dużą różnorodność produkowanych farb graficznych , postanowiono farby p rzeznaczone do poszczególnych technik druko
wa nia , ująć w odrębnych normach arkuszowych . 

Celem niniejszej no rmy jest komple ksowe rozwiązanie zagadnienia fa rb offsetowych, poprzez usta lenie wymagań i sprecyzowan ie metod 
badań , niezbędnych do scharakteryzowania różnych rodzajó w tych fa rb, co w zasadniczy sposób przyczyni się do ułatwienia kontro li ich 
ja kośc i . Jako kryteria podziału norm y na arkusze przyjęto podział fa rb o ffsetowych w zależności od typu maszy n d rukarskich , na jakie są o ne 
przeznaczone, od szybkości drukowania , rodzaj u podłoża, specyficznych właściwości o raz barwy. Wyróżni ki ww. znajdują odzwierc iedlenie 
w tytułach poszczególnych a rkuszy, z tym, że w ni ektó rych przypadkach, w tytule no rm y i oznaczeniu, może być uwzględnione tylko jedno 
kryterium podziału, a w innych a rkuszach - wszystkie lub wybrane stopnie podz iału. 

Ujęcie tematyki farb graficzn ych w normach a rkuszowych wpłyni e na zwiększeni e aktual ności postanowień tych norm, dzięk i możl iwości 

nowelizacji poszczególnych arkuszy, jak również pozwoli na sukcesy wne rozszerzanie zakresu tema tycznego norm, w m iarę opracowywania 
kolejnych arkuszy dotyczących nowo wdrażanych rodzajó w fa rb. 

l. Sposób budowy oznaczenia. Oznaczenie powinno 
zawierać następujące dane: 

a) nazwę i barwę farby , 
b) symbol farby nadany przez producenta , 
c) numer normy i a rkusza. 
Przykłady oznaczeń podano w poszczególnych arku

szach no rmy. 
2. Badania pełne, polegające na sprawdzeniu zgod

ności parametrów farby ze wszystkimi wymaganiami 
odpowiedniego arkusza normy, należy wykonywać co 
najmniej raz na rok oraz przy każdej zmianie stosowa
nych surowców lub receptury, a także w przypadku ba
dań rozjemczych. 

3. Pobieranie próbek - wg BN-73/7469-02. 

4. Ocena partii. Partię farby offsetowej na leży uznać 

za zgodną z wymagania mi normy, jeżeli wszystkie prze
prowad zone badania dadzą wynik i zgodne z odpowied
nimi wartościami usta lony mi w ark uszu przedmio to
wym dla określonego rodzaju farby. 

Partię farby offsetowej na leży uznać za niezgodną 

z wymaganiami normy, jeżeli choc iażby jedno badan ie 
da wynik niezgodny z odpowiedn ią wa rtością us taloną 

w arkuszu przedmiotowym d la określ onego rodzaju 
farby. 

5. Zaświadczenie o wynikach badań, stwie rdzające 

zgodność z wymaga niami odpowiedniego arkusza nor
my, należy dołączyć do każdej wysyłanej pa rtii fa rby. 

KO N IE C 
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2 Informacje dodatkowe do BN-85/7463-03/00 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowuj~tca nonnę - Instytut Przemysłu Tworzyw 
i Farb, Zakład Farb Graficznych w Gdańsku. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-7211463-03/01 
a) zmieniono sposób budowy oznaczenia, 
b) do arkusza głównego przeniesiono z arkuszy przedmiotowych 

punkty dotyczące: badań pełnych, pobierania ·próbek i zaświadczenia 
o wynikach badań, 

c) z treści arkusza głównego wyeliminowano pako wanie, prze
chowywanie i transport oraz wykaz arkuszy przedmiotowych. 

3. Nonny i dokumenty zwi~tzane 

BN-7317469-02 Farby graficzne. Pobieranie i przygotowywanie pró
bek 

Opracowywanie norm. Poradnik. Wydawnictwa Normalizacyjne 
.. ALFA"', W-wa, 1984. 
4. Autor projektu normy - mgr inż. Maria Rosner-Kania -

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Zakład Farb Graficznych 
w Gdańsku. 

5. Wykaz ustanowionych arkuszy przedmiotowych 
BN-7217463-03/05 Farby offsetowe. Farby na blachę u-trwalające się 

pod wpływem podwyższonej temperatury 
BN-72/7463-03/06 Farby offsetowe. Farby na szkło 
BN-7317463-03/07 Farby offsetowe. Farby do maszyn zwojowych na 

papier offsetowy kolorowe 

BN-8017463-03/08 Farby offsetowe. Farby na maszyny roiowe 
o prędkości drukowania do 25000 obr/h na papiery offsetowy 
i gazetowy 

BN-7617463-03/09 Farby offsetowe. Farby na maszyny arkuszowe 
o prędkości drukowania do 8000 obr/godz 

BN-7717463-03/10 Farby offsetowe. Farba na maszyny arkuszowe 
o szybkości drukowania do 7000 obr/godz, czarna 

BN-77/7463-03/11 Farby offsetowe. Farby na maszyny arkuszowe 
o szybkości drukowania do 3000 obr/godz 

BN-7717463-03/12 Farby offsetowe. Farby termoutwardzalne na bla
chę wymagające lakierowania 

BN-7817463-03/14 Farby offsetowe. Farby szybkoutrwalające się 

typu SU na maszyny- a~kuszowe o szybkości drukowania do 
6000 obr/h 

BN-7917463-03/15 Farby offsetowe. Farby na podłoża niewsiąkliwe 
BN-7917463-03/16 Farby offsetowe. Farby na maszyny roiowe na 

papiery powlekane i niepowlekane termoutwardzalne 
BN-8017463-03/17 Farby offsetowe. Farby termoutwardzalne na bla

chę aluminiową 

BN-80/7463-03/18 Farby offsetowe. Farby niskozapachowe 
BN-80/7463-03/19 Farby offsetowe. Farby na blachę, termoutwar

dzalne, wymagające lakie rowania , triadowe 
BN-81/7463-03/20 Farby offsetowe. Farba czarna STD XII 
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