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N O R M A B R A N ŻO W A BN-86 
Roztwory galwaniczne do wklęsłodruku 7469-42/02 

POLIGRAFI A 
Metody badań 

Program badań 
Grupa katalogowa 1699 

Electroly tes for gravure cylinders raJJbB8Hii'lCCKHC paCTBOpbl )lJI SI Elek t rolysebiider fUr T iefdruck vcrfahren 
pla ti ng r ny60KOH 11C'l8TH Pri.ifmcthoden 

T esting mcthods M eTO):IbJ HCilbJT8HHH Pri.i fprogra m 
Program of testing npor paMM8 HCilbiT8HH H 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem nmJeJszego arkusza normy jest p rogram badati roztworów galwanicznych 
stosowanych w technice wklęsłodrukowej , przedstawio ny w tabeli. 

Rodzaj Opi5 badań 
Za leca na 

CZ~Stot li WOŚĆ Lp. i przeznaczenie Zalecany skład roztworu Rodzaje badań wg BN-86/7469-42 
wykonywania roztworu galwanicznego a rkusz 

badań') 

l 2 3 4 5 6 

l Kąpiel niklowa - roz- a) siarczan niklawy sic- Oznae1..anic pH 04 + 
l WÓr do galwanicznego d miowodn y 

Ozna - substancji 03 X 
osadzania wars iwy ni klu (NiSO, · 7H l0 ) 

nierozpuszczalnych s ta lowym rdzeniu b) chlore k ni klawy sześ-
C7..3niC 

na 
cylindra wklęsł odruku- ciowodny (NiCh· 6H 20) 

za war-

t ości ni klu 05 + w ego lub ch lorek sodo wy 
{NaCI) kwa su bo rowego 06 + 
c) kwas bo rowy (H ,BO,) 

ch lorków 07 + 
że laza 08 X 

mied?i 09 X 

ołowiu lO X 

cynku lO X 

2 Kąpiel miedziowa - roz- a) siarczan miedzio wy sub>tancji 03 X 

t"""'Ó r do galwa nicznego pięc iowodny nierozpuszczalnych 
osadza nia wars twy mie- (CuSO, · 5H 20) 

mied zi Ił + d zi na cylindrze wklęsło- b) kwas s iark owy 
drukowym (H 2SO,) kwasu siarko wego 12 + 

c) jony chio rk owe {CI ) 
chl orków 13 + d) dodat ki utwa rdzające 

żelaza 14 X 

3 Kąpiel chromowa - roz- a) trójtlenek chrom u 
subs tancji 03 X 

twór do galwanicznego (CrO,) 
nierozpuszczal nych osadzania warstwy chro - b) kwas s ia rk o wy 

mu na formie wklęsło- (H 2SO,) chromu sześciowar- 15 + 
druko wej c) tlenek ch ro mowy tośc i owego (C r6+) 

(Cr;,O ,) 
d) d oda t ki sa musterujące chromu trójwanoś- 15 X 

ciowego (Cr3+) 

kwa su siarkowego 16 + 

miedzi 17 X 

że laza - ~ - - 17 X 

Zgłoszon a przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Po ligraficznego 
Ustanowiona przez Dyrek tora Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego dnia 25 kwietnia 1986 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1987 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 10/ 1986. poz. 20) 
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cd. tabcli 
l 

Rodzaj 
Lp. i prze7 naczenie 

ro7tworu ga lwanicznego 

l 2 

4 Kąpiel od tłuszczająca -
ro~twór do galwaniczne-
go (>dtłuszczania formy 
wk lć;slodrukowej 

5 Kąpie l do o dchromowy-
wania - rO?twó r do gal-
wanic7ncgo usuwanta 
\\arstwy chromu 7 fo rmy 
wklęsłodrukowej 

BN-86/7469-42/02 

Zalecany s kład roztworu Rod zaje badań 

3 4 

a) wodorotlenek sod owy O zna- alkaliczności 

(Na OH) cza nie 
b) węglan sodowy bez-
wodny (Na ,CO ,) 
c) onofosforan trój sodo-
wy dwunastowodny 
(Na,PO, 12H,O ) 
d ) metakrzemian sod owy 
bezwodny (Na,SiO , ) 

a) wod o ro tlenek sod owy 
(Na OH) 

1) Znak piu> (+) lllact y. że badanic należy wyk onywać pocd kat dym procesem nanoszenia 

otnacnt. Ż(• badanie należy wykonywać ra7 w miesiącu lub w 7a lc7nnści od potr7cb. 

KON I EC 

IN FORMACJE DODATKOWE 

Opis badati 
Z aleca na 

częstotliwość 
wg B N-8617469-42 

wykonywania 
arkusz 

badań' ) 

5 6 

18 X 

powloki (niklu. miedzi lub c hromu): znak iks (X) 

l. Ins tytucja opracowująca normę - Centralny Oś rodek Badaw­
cto- Rmwojowy Pr7~mysłu Po ligraficznego. Warszawa. 

2. Normy tematycznie związane 

3. Autorzy projektu normy: mgr Barbara Stankiewicz. Krystyna 
M iąsko, mgr inż. J ad wiga M uzyczek -Centralny Ośrodek Badaw­
czo-Rozwojowy Przemysłu Po ligraficznego. 

B -!;6/7469-42/01 R<mwory galwaniczne d o wklęsłodruku . Metod y 
badań. Zakres i postanowienia ogólne normy. 

Poto,tałc normy 1wiązanc podano w tabeli. 


