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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest mieszanka betonu asfaltowo-cementowego do podbudéw na-
wierzchni asfaltowych.

Dotychczas znane sg betony asfaltowo-cementowe opisane na stronie 67—90 monografii Jerzego
Kukietki pt. Nawierzchnie asfaltowe drég samorzagdowych, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej 2013 r.,
w monografii Jana Kukietki pt. Betony asfaltowo-cementowe i ich zastosowanie, Prace naukowe Poli-
techniki Lubelskiej z 2002 r.

Z polskiego opisu patentowego nr 221579 znana jest mieszanka kompozytowa do nawierzchni
drogowych zawierajgca destrukt z frezowania nawierzchni asfaltowych w ilosci od 70% do 80% wagowo
sktadu mieszanki, korzystnie 77%, zaprawe cementowo-piaskowg w ilosci >20% wagowo mieszanki,
korzystnie z cementem 52,5 oraz miat gumowy 0+2 mm z recyklingu w ilosci do 4% wagowo.

Podbudowy wykonywane dotychczas z betonéw asfaltowo-cementowych projektowane byty jako
warstwy poétsztywne albo jako podatne. Na podstawie wynikéw badan modutéw sprezystosci dynamicz-
nej, podanych na str. 33 monografii Jana Kukietki pt. Betony asfaltowo-cementowe i ich zastosowanie,
cechy poétsztywne posiadajg one w temperaturze +10°C, gdy modut sprezystosci wynosi E=10 707 MPa
oraz nizszych, np. w temperaturze -2°C gdy modut sprezystosci wynosi E=11 163 MPa. Wptyw tempe-
ratury na wytrzymatos$é betonéw asfaltowo-cementowych podano na str. 30 wymienionej wczes$niej mo-
nografii Jana Kukietki.

Brak jest w Polsce instrukcji dotyczacej wykorzystania wytgcznie cementu do recyklingu na-
wierzchni asfaltowych, a zalecenia w Podreczniku Wirtgena z 2006 r. sg niewystarczajgce do opraco-
wania Specyfikacji Technicznych, bedacych podstawg wykonania robét. Dostosowanie wymagan zmo-
dyfikowanych pod wzgledem sktadu betonéw asfaltowo-cementowych do Instrukcji projektowania i wbu-
dowywania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych opracowanej w 2013 r. wptywac¢ bedzie ko-
rzystnie na upowszechnienie ich wdrozenia.

Instrukcja dotyczgca recyklingu nawierzchni asfaltowych opracowana w Politechnice Gdanskiej
uwzglednia wybrane doswiadczenia krajowe, zagraniczne i zawarte w Wymaganiach Technicznych
WT-5 2z 2010 r. W Instrukcji przyjeto w zaleznosci od kategorii ruchu, ze zawarto$¢ wolnych przestrzeni
powinna wynosi¢ od 8% do 18%, wytrzymatos¢ na posrednie rozcigganie w temperaturze 5°C po
28 dniach twardnienia od 0,6 MPa do 1,6 MPa, a modut sztywnosci od 1500 MPa do 7000 MPa, wy-
trzymatos¢ na rozcigganie posrednie po nasgczeniu wodg od 70% do 80% wytrzymatosci w stanie po-
wietrzno-suchym.

W przypadku recyklingu przy uzyciu wytgcznie cementu zalecana jest w Podreczniku Wirtgena
wytrzymatos¢ na sciskanie osiowe od 2,0 MPa do 4,0 MPa i minimalna wytrzymato$é na posrednie
rozcigganie 0,25 MPa. W przypadku mieszanki zawierajacej 50% destruktu i 50% kruszywa tamanego
zalecany jest w Podreczniku dodatek cementu ok. 2,5% a wytrzymatos¢ na sciskanie powinna byc¢
mniejsza od 4,0 MPa. Dodatek 6% cementu i wytrzymatos¢ do 10,0 MPa uwzgledniono w Podreczniku,
ale bez opisania warunkéw i przyktadow stosowania. W Podreczniku recyklingu stwierdza sie, ze nie-
uniknione jest powstanie peknie¢ poprzecznych, ktére mozna tylko ograniczy¢ oraz to, ze nastepuje
zwiekszenie sztywno$ci warstwy, gdy srodkiem wigzgcym jest wytgcznie cement.

W dotychczasowych polskich doswiadczeniach praktycznych dotyczgcych betondéw asfaltowo-
cementowych stosowano najczeéciej jako dodatek do destruktu 7,5% piasku i 7,5% cementu 52,5, przyj-
mujgc wytrzymatosé na rozcigganie posrednie okoto 1,0 MPa w temperaturze 5°C. Mozliwe byto zwiek-
szenie wytrzymatosci na posrednie rozcigganie do 1,2 MPa w temperaturze 5°C poprzez dodanie piasku
w ilosci 22% jak podano na str. 76 monografii Jerzego Kukietki lub do ok. 1,5 MPa w temperaturze 23°C
poprzez zastgpienie piasku drobnym kruszywem granitowym 0/8 mm, dodawanym do destruktu w iloSci
7,5%, jak w monografii Jana Kukietki z 2002 r. na str. 40 i 41.

Pomimo duzej zawarto$ci destruktu asfaltowego w dotychczas stosowanych mieszankach z be-
tonu asfaltowo-cementowego w Polsce stwierdzono sporadyczne wystepowanie peknieé skurczowych.
Wadami mieszanek betonéw asfaltowo-cementowych sg ich niejednorodnosé, zalezna od zmian cech
destruktu asfaltowego, zmienna wodo- i mrozoodpornos$é oraz nadmierna sztywnos¢ warstw w tempe-
raturze <10°C.

Sktad ziarnowy destruktu zalezy od sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej w warstwie oraz od
rodzaju i stanu technicznego sprzetu uzywanego do frezowania. Wspdélng cechg destruktu z na-
wierzchni na wschodzie Polski jest wzglednie mata zawartos¢ frakcji >2 mm, ktéra wedtug goérnej gra-
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nicznej krzywej uziarnienia wynosi 50% i na podstawie wykonanych badan materiatu z ulic Lublina za-
wartos¢ tych frakcji jest w przedziale od 8% do 35%. Zawartos¢ grysow w destrukcie z nawierzchni
wykonanych przed 1990 r. zmienia sie w réoznych regionach Polski od okoto 30% do 50% na wschodzie
do ponad 50% w regionach wystepowania surowcéw skalnych. Zawartos¢ asfaltu w destrukcie z warstw
Scieralnych ze starych nawierzchni jest najczesciej wieksza od 6%.

Wymiar maksymalnych ziaren destruktu jest najczesciej mniejszy od D=31,5 mm i zawiera sie
gtéwnie w przedziale 0/25 mm.

Destrukt z nawierzchni wykonanych po 1997 r. z uwzglednieniem wymagan norm europejskich
jest zasadniczo rézny pod wzgledem zawartosci asfaltu i gryséw od pochodzgcego ze statych na-
wierzchni sprzed 1990 r. Frezowanie warstw nawierzchni asfaltowych eksploatowanych przez mniej niz
20 lat ma dotychczas incydentalny charakter. Mieszanki betonoéw asfaltowo-cementowych wytwarzano
dotychczas w Polsce najczesciej w urzadzeniach stacjonarnych a w doswiadczeniach Wirtgena sposo-
bem wymieszania sktadnikéw na miejscu w warstwie wykonywanej podbudowy.

Istotg mieszanki betonu asfaltowo-cementowego do podbudéw nawierzchni asfaltowych zawie-
rajgcej destrukt z frezowania nawierzchni asfaltowych, kruszywo mineralne doziarniajgce, piasek, ce-
ment, miat gumowy o uziarnieniu 0/1 mm obtoczony asfaltem jest to, ze sklada sie z granulatu gumo-
wego tecRoad o wymiarze do 1 mm obtoczonego asfaltem 50/70 lub 70/100 w ilosci wagowo od 2% do
8% sktadu mieszanki, cementu 42,5 lub 52,5 w ilosci wagowo od 4% do 8% sktadu mieszanki, destruktu
asfaltowego, tamanego kruszywa mineralnego o uziarnieniu <31,5 mm i piasku w ilosci fgcznej wagowo
od 76% do 90% sktadu mieszanki oraz wody w ilosci wagowo od 4% do 8% sktadu mieszanki odpowia-
dajgcej wilgotnosci optymalnej wedtug zmodyfikowanej metody Proctora.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest wzrost trwatosci podbudéw wykonywanych sposobem recy-
klingu dzieki jednoczesnemu zastosowaniu dwoch skfadnikdw wystepujgcych w granulacie gumowym
tecRoad o wymiarze D<1 mm. Drobne uziarnienie przyczynia sie do zmniejszenia zawartosci wolnych
przestrzeni, zwiekszajgc odpornos¢ na dziatanie wody i mrozu, natomiast asfalt zwieksza trwato$¢ zme-
czeniowg mieszanki. Wzrostowi zawartosci tecRoad w mieszance odpowiada zmniejszenie sztywnosci
warstwy podbudowy z betonu asfaltowo-cementowego, ktéra spetnia wymagania Instrukcji z 2013 r.
Wykorzystanie cementu do recyklingu, bez dodatku kosztownej emulsji asfaltowej korzystne jest takze
pod wzgledem ekonomicznym. Miat gumowy w tecRoad jest chroniony przed starzeniem dzieki obto-
czeniu asfaltem, ktory zapewnia lepszy jego kontakt z cementem, kruszywem doziarniajgcym i destruk-
tem. Wigzaniu i twardnieniu cementu w porze letniej odpowiada zmniejszona lepkos¢ asfaltu w destruk-
cie i tecRoad.

Maksymalny dodatek granulatu gumowego tecRoad w ilosci wagowo 8% sktadu mieszanki sto-
suje sie réwnoczesnie ze zwiekszonym dodatkiem uzupetniajgcego kruszywa tamanego i cementu 52,5,
ale bez dodawania piasku. Dodatek 8% granulatu gumowego tecRoad przyczynia sie do zwigkszenia
trwatosci zmeczeniowej podbudowy z mieszanki o zwiekszonej wytrzymatosci na posrednie rozcigga-
nie, zawierajgcej do 20% doziarniajgcego kruszywa tamanego, ktérg stosuje sie w nawierzchniach
o $rednim obcigzeniu ruchem KR4 lub KR3.

Asfalt obtaczajgcy granulat gumowy przyczynia sie do czesciowej regeneracji asfaltu w destruk-
cie i jego potgczenia z tamanym kruszywem doziarniajgcym. Granulat tecRoad wypetnia czes¢ wolnych
przestrzeni w mieszance przyczyniajgc sie takze do zmniejszenia jej nasigkliwosci.

Granulat gumowy tecRoad dodawany w ilosci od 2% do 4% sktadu mieszanki, zawierajgcej de-
strukt, cement i piasek stanowigcy zaprawe, po dodaniu wody przyczynia sie do zwiekszenia trwatosci
takze poprzez zmniejszenie zawartosci wolnych przestrzeni w mieszance charakteryzujgcej sie wyma-
gang wytrzymatoscig na rozcigganie posrednie. Badanie odpornosci na dziatanie wody i mrozu w XX
wieku dotyczyto tylko warstw Scieralnych nawierzchni asfaltowych.

Przyktad 1:

Wykonano mieszanke betonu asfaltowo-cementowego sktadajgcg sie z 70% destruktu asfalto-
wego o uziarnieniu D<31,5 mm, przechodzgcego przez sito 8 mm w ilosci wagowo 76% i sito 4 mm
w ilosci 48% zawierajacego $rednio 6,2% asfaltu, doziarniajgcego kruszywa famanego 0/8 mm w ilo$ci
wagowo 12% sktadu mieszanki, 6% tecRoad wagowo sktadu mieszanki, 6% cementu 52,5 wagowo
w sktadzie mieszanki oraz 6% wody wagowo, odpowiadajgcej wilgotnosci optymalnej wg zmodyfikowa-
nej metody Proctora.

Przygotowano w laboratorium 15 prébek Marshalla &100x60 mm, z wyzej wymienionej mie-
szanki, zageszczajgc po 75 uderzen na strone znanym sposobem, ktére nastepnie badano pod wzgle-
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dem przydatnosci do wykonania podbudowy nawierzchni asfaltowej o ruchu kategorii KR4 wedtug In-
strukcji z 2013 r. dotyczgcej mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych. Nasigkliwos¢ i zawartosé
wolnych przestrzeni w mieszance oraz wytrzymato$¢ na posrednie rozcigganie spetniajg dolne wielkosci
wymagan Instrukcji, a modut sztywnosci, malejacy w czasie eksploatacji nawierzchni, spetnia wymaga-
nia dotyczace gornej granicy. Pozostata wytrzymatoS¢ na rozcigganie posrednie po przechowywaniu
probek w wodzie, wedtug Instrukcji, jest wieksza od 80% dzieki 6% zawarto$ci wagowej tecRoad
w mieszance, ktory objetosciowo stanowi okoto 12% sktadu mieszanki.

Przyktad 2:

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowo-cementowego wykorzystano: 80% wagowo sktadu
mieszanki destrukt asfaltowy o uziarnieniu 0/31,5 mm, zawierajgcy od 6% do 7,5% asfaltu, 7% wagowo
skfadu mieszanki kruszywo tamane 0/8 mm, 3% wagowo sktadu mieszanki granulat gumowy tecRoad,
5% wagowo skfadu mieszanki cement 52,5 oraz 5% wagowo skfadu mieszanki wody, spetniajgcej wa-
runek wilgotnosci optymalnej wedtug zmodyfikowanej metody Proctora.

Z mieszanki przygotowanej w laboratorium wykonano znanym sposobem 15 probek Marshalla
100x60 mm, ktoérg nastepnie badano pod wzgledem przydatnosci mieszanki do wykonania podbu-
dowy nawierzchni drogowej.

Wymagania wodo- i mrozoodpornosci wedtug Instrukcji z 2013 r. dotyczgcej mieszanki mine-
ralno-cementowo-emulsyjnej, spetnione sg dla kategorii ruchu KR3 i KR4, a zatem takze dla KR1 i KR2.

Dodatek tecRoad przyczynia sie do zmniejszenia wolnych przestrzeni i nasigkliwosci, korzystnie
wptywajacej na wodoodpornosé, ale niekorzystnie na wytrzymatosc¢ na rozcigganie posrednie probek,
ktéra w temperaturze 5°C po 28 dniach dojrzewania jest wieksza od 0,6 MPa i odpowiada wymaganiom
KR1 i KR2.

Mieszanke jak w przektadzie 2 zaleca sic do wykonywania podbudowy nawierzchni drég o kate-
gorii obcigzenia ruchem KR2. Dodatkowym uzasadnieniem jest wzglednie duza niejednorodnos¢ de-
struktu asfaltowego, stanowigcego do 80% skfadu mieszanki.

Zastrzezenie patentowe

1. Mieszanka betonu asfaltowo-cementowego do podbuddéw nawierzchni asfaltowych zawiera-
jaca: destrukt z frezowania nawierzchni asfaltowych, kruszywo mineralne doziarniajgce, pia-
sek, cement, miat gumowy o uziarnieniu 0/1 mm obtoczony asfaltem, znamienna tym, ze
skfada sie z granulatu gumowego tecRoad o wymiarze do 1 mm obtoczonego asfaltem 50/70
lub 70/100 w ilosci wagowo od 2% do 8% skfadu mieszanki, cementu 42,4 do 52,5 w ilosci
wagowo od 4% do 8% sktadu mieszanki, destruktu asfaltowego, tamanego kruszywa mineral-
nego o uziarnieniu £31,5 mm i piasku w ilosci fgcznej wagowo 76% do 90% sktadu mieszanki
oraz wody w ilodci wagowo od 4% do 8% sktadu mieszanki, odpowiadajgcej wilgotnosci opty-
malnej wedtug zmodyfikowanej metody Proctora.
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