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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest uchwyt ustalajgco-mocujgcy, zwitaszcza potgczenie klejowe po-
wierzchniami ptaskimi stopniowanymi.

Dotychczas znane i stosowane z ksigzki pt.: Uchwyty obrébkowe. Poradnik konstruktora,
T. Dobrzanski, WNT, Warszawa 1973 r. s. 43—-53 oraz z ksigzki pt.: Zasady konstrukcji przyrzaddw,
uchwytéw i sprawdzianéw specjalnych, Mermon W., Feld M, Jingst M, WNT, Warszawa 1972,
s. 74-76, 90-94 i ksigzki pt.: Uchwyty obrébkowe, M. Feld, WNT, Warszawa 2002 r. s. 23-30; do
ustalania elementéw powierzchniami ptaskimi sg elementy ustalajgce w postaci ptytek ustalajgcych,
kotkdw ustalajgcych, $rub nastawnych, mechanizméw samoustajgcych o réznej konstrukcji oraz
ptaszczyzn korpuséw, a do zamocowania powierzchniami ptaskimi sg réozne rodzaje $rub docisko-
wych, takze z koncowka rozptaszczong, a takze tapy dociskowe. Dotychczas znane i stosowane sg
z katalogéw, ofert i opiséw firm Zick, Intron, Testlab, MTS, DONSERYV, IMADA, oferujacych maszyny
wytrzymatosciowe z wyposazeniem, rézne rodzaje uchwytéow i systemoéw mocowania probek, takie
jak srubowe, klinowe, $srubowo-klinowe, szczypcowe, stuzgce do mocowania okreslonego ksztattu
powierzchni, w tym powierzchni elementéw potgczen klejowych, miedzy innymi ptaskich i walcowych.
Znany jest z opisu chinskiego wzoru uzytkowego CN 202041423 element tgczacy tuleje z uchwytem
maszyny wytrzymatosciowej, ktéry sktada sie z korpusu metalowego w ksztatcie walca, przy czym
dolna czesc¢ korpusu posiada otwoér w srodkowej czesci, a nad nim jest czeS¢ walcowa 0 mniejszej
$rednicy od czesci dolnej korpusu. Z opisu chinskiego wzoru uzytkowego CN 202512023 znany jest
aparat zaciskowy do testowania odpornosci na pekanie materiatbw kompozytowych, ktéry ma ele-
menty zaciskowe skfadajgce sie z korpusu metalowego w ksztalcie walca z otworem w srodkowej
czesci oraz czesci walcowej o0 mniejszej srednicy od korpusu.

Istotg uchwytu ustalajgco-mocujgcego, zwtaszcza potgczenie klejowe powierzchniami ptaskimi
stopniowanymi, posiadajgcego elementy mocujgce wedtug wynalazku jest to, ze sktada sie z korpusu
goérnego, ktéry sktada sie z elementu dolnego, posiadajgcego z jednej strony powierzchnie wypukig zas
z drugiej strony w dolnej czesci elementu dolnego posiada od dotu wciecie o powierzchni ptaskiej, zas
w gornej czesci elementu dolnego posiada powierzchnie wypuktg, przy czym w elemencie dolnym znaj-
duje sie rowek ustalajgcy stopniowany, natomiast rowek ustalajacy jest nieprzelotowy w odniesieniu do
powierzchni elementu dolnego korpusu gdrnego, a na powierzchni ptaskiej elementu dolnego korpusu
gornego znajdujg sie elementy mocujgce oraz w elemencie gérnym korpusu goérnego w gérnej czesci
znajduje sie otwor przelotowy z rowkiem wpustowym, do ktérego prostopadle umieszczony jest element
mocujgcy oraz z korpusu dolnego sktadajgcego sie z elementu gérnego posiadajgcego z jednej strony
powierzchnie wypuktg zas z drugiej strony w gornej czesci elementu gérnego posiada od gory wciecie
o powierzchni ptaskiej, zas w dolnej czesci elementu gérnego posiada powierzchnie wypukig, przy czym
w elemencie gérnym znajduje sie rowek ustajgcy stopniowany, przy czym rowek ustalajgcy jest nieprze-
lotowy w odniesieniu do powierzchni elementu gérnego korpusu dolnego, a na powierzchni ptaskiej
elementu gérnego korpusu dolnego znajdujg sie elementy mocujace i z elementu dolnego ksztattowego,
w ktérym w czesci dolnej umieszczony jest otwér przelotowy.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, ze konstrukcja uchwytu umozliwia prawidtowe ustalenie
i zamocowanie potgczen klejowych powierzchniami ptaskimi stopniowanymi zapewniajgc osiowos¢ za-
mocowania oraz nie wprowadzajgc dodatkowych naprezen podczas mocowania przed rozpoczeciem
préby wytrzymatosciowe;.

Uchwyt ustalajgco-mocujgcy, zwtaszcza potgczenie klejowe powierzchniami ptaskimi stopniowa-
nymi zostat przedstawiony w przyktadzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1a przedstawia przekroj
poprzeczny A-A korpusu gérnego uchwytu, fig. 1b — potwidok-pdtprzekroj B-B korpusu gérnego uchwytu
— widok z gory uchwytu, fig. 2a — przekréj poprzeczny A-A korpusu dolnego uchwytu, a fig. 1b — poét-
widok-potprzekrdj B-B korpusu dolnego uchwytu.

Uchwyt ustalajgco-mocujgcy, zwtaszcza potgczenie klejowe powierzchniami ptaskimi stopniowa-
nymi, posiadajgcy elementy mocujgce, sktada sie z korpusu 1 gornego, ktéry sktada sie z elementu
dolnego 2, posiadajgcego z jednej strony powierzchnie wypukig A za$ z drugiej strony w dolnej czesci
elementu dolnego 2 posiada od dotu wciecie o powierzchni ptaskiej B. W gérnej czesci elementu dol-
nego 2 posiada powierzchnie wypukig C, przy czym w elemencie dolnym 2 znajduje sie rowek 3 usta-
lajgcy stopniowany, natomiast rowek 3 ustalajgcy jest nieprzelotowy w odniesieniu do powierzchni D
elementu dolnego 2 korpusu 1 gérnego. Na powierzchni ptaskiej B elementu dolnego 2 korpusu 1 gér-
nego znajdujg sie elementy 4a i 4b mocujgce oraz w elemencie gornym 5 korpusu 1 gérnego w gornej
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czesci znajduje sie otwor 6 przelotowy z rowkiem wpustowym 7, do ktérego prostopadle umieszczony
jest element mocujacy 8 oraz z korpusu 9 dolnego sktadajgcego sie z elementu gérnego 10 posiadajg-
cego z jednej strony powierzchnie wypuktg E zas z drugiej strony w gérnej czesci elementu gérnego 10
posiada od gory wciecie o powierzchni ptaskiej F. W dolnej czesci elementu gérnego 10 posiada po-
wierzchnie wypukig G, przy czym w elemencie géornym 10 znajduje sie rowek 11 ustajgcy stopniowany,
przy czym rowek 11 ustalajacy jest nieprzelotowy w odniesieniu do powierzchni H elementu gérnego 10
korpusu 9 dolnego. Na powierzchni ptaskiej F elementu gérnego 10 korpusu dolnego 9 znajdujg sie
elementy 12a i 12b mocujgce i z elementu dolnego 13 ksztattowego, w ktérym w czesci dolnej umiesz-
czony jest otwor 14 przelotowy.

Dziatanie uchwytu ustalajgco-mocujgcego, zwtaszcza potgczenie klejowe powierzchniami pta-
skimi stopniowanymi polega na tym, ze jeden koniec stopniowanych elementéw ptaskich potgczenia
klejowego zakfadkowego umieszcza sie w elemencie gérnym 10 korpusu 9 dolnego sktadajgcego sie
z elementu gérnego 10 posiadajgcego z jednej strony powierzchnie wypukig E za$ z drugiej strony
w gornej czesci elementu gérnego 10 posiadajgcego od goéry wciecie o powierzchni ptaskiej F, zas
w dolnej czesci elementu gérnego 10 posiadajgcego powierzchnie wypuktg G. Nastepnie ustala sie go
w rowku 11 ustajgcym stopniowanym znajdujgcym sie w elemencie gérnym 10 korpusu 9 dolnego, przy
czym rowek 11 ustalajgcy jest nieprzelotowy w odniesieniu do powierzchni H elementu gérnego 10
korpusu 9 dolnego i mocuje sie ustalony koniec stopniowanych elementéw ptaskich potgczenia klejo-
wego zaktadkowego za pomocg elementdw 12a i 12b mocujagcych, umieszczonych na powierzchni pta-
skiej F elementu gérnego 10 korpusu 9 dolnego. Drugi koniec stopniowanych elementéw ptaskich po-
tgczenia klejowego zaktadkowego umieszcza sie w elemencie dolnym 2 korpusu 1 gérnego, ktory sktada
sie z elementu dolnego 2, posiadajgcego z jednej strony powierzchnie wypukig A, zas z drugiej strony
w dolnej czesci elementu dolnego 2 posiadajgcego od dotu wciecie o powierzchni ptaskiej B, zas
w gornej czesci elementu dolnego 2 posiadajgcego powierzchnie wypuktg C, ustalajac go w rowku 3
ustajgcym stopniowanym znajdujgcym sie w elemencie dolnym 2 korpusu 1 gérnego. Rowek 3 usta-
lajgcy stopniowany jest nieprzelotowy w odniesieniu do powierzchni D elementu dolnego 2 korpusu 1
goérnego. Nastepnie mocuje sie ustalony koniec stopniowanych elementéw ptaskich potgczenia klejo-
wego zaktadkowego za pomocag elementdéw 4a i 4b mocujgcych, umieszczonych na ptaskiej po-
wierzchni B elementu dolnego 2 korpusu 1 gérnego, po czym uchwyt ustalajgco-mocujgcy umieszcza
sie w gbrnej szczece maszyny wytrzymato$ciowej z wykorzystaniem otworu 6 przelotowego i ustala
sie za pomocg rowka ustalajgcego 7. Po czym mocuje sie za pomocg elementu mocujgcego 8 umiesz-
czonej prostopadle do otworu 6 przelotowego oraz w dolnej szczece maszyny wytrzymato$ciowej
z wykorzystaniem otworu 14 przelotowego umieszczonego w elemencie dolnym 13 ksztattowym
w dolnej jego czesci.

—  korpus goérny

—  element dolny korpusu gérnego

— rowek ustalajgcy stopniowany

—  element mocujgcy

element mocujgcy

— element goérny korpusu gérnego

—  otwor przelotowy

—  rowek wpustowy

— element mocujgcy gorny

—  korpus dolny

10 — element goérny korpusu dolnego

11 —  rowek ustajgcy stopniowany

12a - element mocujgcy

12b — element mocujgcy

13 — element dolny korpusu dolnego

14 —  otwor przelotowy

A —  powierzchnia wypukta elementu dolnego 2 korpusu 1 gérnego
B —  powierzchnia ptaska
C
D
E
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—  powierzchnia wypukta elementu dolnego 2 korpusu 1 gérnego
—  powierzchnia elementu dolnego 2 korpusu 1 gérnego
—  powierzchnia wypukta elementu gérnego 10 korpusu 9 gérnego
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—  powierzchnia ptaska
—  powierzchnia wypukfa elementu gérnego 10 korpusu 9 gérnego
—  powierzchnia elementu gornego 10 korpusu 9 gérnego

o

Zastrzezenie patentowe

1. Uchwyt ustalajgco-mocujacy, zwtaszcza potgczenie klejowe powierzchniami ptaskimi stopnio-
wanymi, posiadajgcy elementy mocujace, znamienny tym, ze sktada sie z korpusu (1) gor-
nego, ktoéry sktada sie z elementu dolnego (2), posiadajgcego z jednej strony powierzchnie
wypuktg (A) zas z drugiej strony w dolnej czesci elementu dolnego (2) posiada od dotu wciecie
0 powierzchni ptaskiej (B), zas w gornej czesci elementu dolnego (2) posiada powierzchnie
wypuktg (C), przy czym w elemencie dolnym (2) znajduje sie rowek (3) ustalajagcy stopnio-
wany, natomiast rowek (3) ustalajgcy jest nieprzelotowy w odniesieniu do powierzchni (D) ele-
mentu dolnego (2) korpusu (1) gérnego, a na powierzchni ptaskiej (B) elementu dolnego (2)
korpusu (1) gérnego znajdujg sie elementy (4a) i (4b) mocujgce oraz w elemencie gérnym (5)
korpusu (1) gérnego w gornej czesci znajduje sie otwor (6) przelotowy z rowkiem wpustowym
(7), do ktorego prostopadle umieszczony jest element mocujgcy (8) oraz z korpusu (9) dolnego
sktadajgcego sie z elementu gérnego (10) posiadajgcego z jednej strony powierzchnie wypu-
kig (E) za$ z drugiej strony w gornej czesci elementu goérnego (10) posiada od gory wciecie
o powierzchni ptaskiej (F), zas w dolnej czesci elementu gérnego (10) posiada powierzchnie
wypukig (G), przy czym w elemencie géornym (10) znajduje sie rowek (11) ustajgcy stopnio-
wany, przy czym rowek (11) ustalajgcy jest nieprzelotowy w odniesieniu do powierzchni (H)
elementu gornego (10) korpusu (9) dolnego, a na powierzchni ptaskiej (F) elementu gornego
(10) korpusu dolnego (9) znajdujg sie elementy (12a) i (12b) mocujace i z elementu dolnego
(13) ksztattowego, w ktorym w czesci dolnej umieszczony jest otwor (14) przelotowy.
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Rysunki
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