REECIEOSITA 1 OPIS PATENTOWY  9PL 11234403

(21) Numer zgtoszenia: 429478

a Bl

(51) Int.Cl.
EO1C 19/10 (2006.01)
B65D 88/74 (2006.01)

Urzad Patentowy (22) Data zgtoszenia: 01.04.2019

Rzeczypospolitej Polskiej

(54) Urzadzenie do spieniania lepiszcza asfaltowego

(43) Zgtoszenie ogtoszono:
12.08.2019 BUP 17/19

(45) O udzieleniu patentu ogtoszono:
28.02.2020 WUP 02/20

(73) Uprawniony z patentu:
POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

BITUM LOGISTIC SEOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Wola Batorska, PL

(72) Tworca(y) wynalazku:
AGNIESZKA WOSZUK, Lublin, PL
WOJCIECH FRANUS, Prawiedniki, PL
PAWEL GASIOREK, Krakow, PL
JANUSZ SIWEK, Wola Batorska, PL

(74) Petnomocnik:
rzecz. pat. Maciej Nowicki

PL 234403 Bl



2 PL 234 403 B1

Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest urzgdzenie do spieniania lepiszcza asfaltowego z wykorzystaniem
srodka spieniajgcego w postaci materiatow sypkich nasgczonych woda.

Z opisu patentowego nr PL 230907 (B1) znany jest sposéb spieniania asfaltu, w ktérym do go-
rgcego asfaltu o temperaturze od 145°C do 180°C dodaje sie mieszanine zeolitu z wodg w ilosci
od 2% do 10% wagowo w stosunku do masy asfaltu i miesza sie do momentu rozpoczecia spieniania
asfaltu. Nastepnie spieniony asfalt dodaje sie do mieszanki mineralnej o temperaturze od 115°C
do 140°C i miesza sie do uzyskania catkowitego otoczenia kruszywa asfaltem. Powstatg mieszanke
mineralno-asfaltowg kondycjonuje sie i zageszcza w temperaturze od 105°C do 130°C.

Z opisu patentowego nr PL 230908 (B1) znany jest sposoéb spieniania asfaltu, w ktérym do go-
rgcego asfaltu o temperaturze od 145°C do 180°C dodaje sie mieszanine mezoporowatego materiatu
krzemionkowego o uporzgdkowanej strukturze z wodg w ilosci od 2% do 10% wagowo w stosunku
do masy asfaltu i miesza sie do momentu rozpoczecia spieniania asfaltu. Nastepnie spieniony asfalt
dodaje sie do mieszanki mineralnej o temperaturze od 115°C do 140°C i miesza sie do uzyskania
catkowitego otoczenia kruszywa asfaltem. Powstalg mieszanke mineralno-asfaltowag kondycjonuje sie
i zageszcza w temperaturze od 105°C do 130°C.

Z opisu patentowego nr EP 2942434 (B1) znane jest urzadzenie do wytwarzania mieszanki mi-
neralno-asfaltowej, ktére sktada sie z elementu mieszajgcego, zbiornika kruszyw, dwéch zbiornikéw
bitumu, mieszajgcej rownowazni bitumicznej potgczonej przewodem z przeptywowym urzgdzeniem
mieszajgcym, zrodta aminy i zrodta wody do spieniania bitumu. Pojemnik buforowy do otrzymywania
dwusktadnikowego bitumu jest umieszczony w przewodzie pomiedzy rownowaznig bitumiczng a urza-
dzeniem mieszajgcym. Element mieszajacy z wirnikiem jest umieszczony w urzadzeniu mieszajgcym
w potgczeniu ze zrodiem wody i bitumu ze zbiornika buforowego.

Z opisu zgtoszenia patentowego nr CN 108867251 (A) znany jest generator spieniania asfaltu
wyposazony w powtoke, wat napedowy, wirnik, stojan, blok przetgczajgcy, dysze natryskowg z rozpy-
laniem powietrznym i wneke spieniajgcg. Koncowa czes¢ watka napedowego znajdujgcego sie
w spienionej wnece jest na state zaopatrzona w wirnik, ktéry synchronicznie obraca sie z duzg pred-
koscig, a stojan jest wspoétosiowo zamocowany w koncowej powierzchni na powtoce wneki spieniaja-
cej. Stojan i wirnik wzajemnie sie zazebiajg, natomiast glowice rozmieszczono obwodowo w réwno-
miernych odstepach wedtug r6znych srednic na powierzchni kohcowej stojana; ktéra jest trwale wypo-
sazona w blok przetgczajgcy. Blok przetgczajgcy zaopatrzono we wilot asfaltu, ktéry jest potgczony
z wewnetrzng wnekga stojana i wnekg spieniajgcg. Tylny koniec dyszy natryskowej z rozpylaniem po-
wietrznym jest zaopatrzony we wlot wody i wlot sprezonego powietrza, natomiast wneka do spieniania
jest wyposazona w wylot spienionego asfaltu.

Z opisu zgtoszenia wzoru uzytkowego nr CN 207793807 (U) znane jest urzadzenie do spienia-
nia asfaltu, sktadajgce sie z komory spieniajgcej i zbiornika cieptego oleju opatowego znajdujgcego sie
w czesci obwodowej komory spieniania. Szczyt komory spieniania jest uszczelniony i wyposazony
w czujnik temperatury oraz zegar. Czes¢ posrednia komory spieniania zawiera mieszajgcy wat w dol-
nej czesci wyposazony w spiralny rowek. Silnik mieszadta przegubowego przechodzi przez gérng
czes¢ wata mieszajgcego. Watek mieszajgcy wyposazono w rure doprowadzajgcg asfalt, natomiast
zawor wlotowy asfaltu znajduje sie z lewej strony komory spieniania.

Celem wynalazku jest zwiekszenie wydajnosci procesu spieniania lepiszcza asfaltowego z wy-
korzystaniem srodka spieniajgcego w postaci materiatéw sypkich nasgczonych woda.

Istotg urzadzenia do spieniania lepiszcza asfaltowego wedtug wynalazku jest to, ze urzadzenie
do spieniania lepiszcza asfaltowego sktada sie z ogrzewanej obudowy zbiornika ze spustem w dolnej
czesci. Natomiast w gornej czesci znajduje sie wlot asfaltu i krociec wydmuchowy. Do gérnej czesci
obudowy zbiornika zamocowana jest komora zasypowa, do ktérej podtgczona jest dysza dostarczaja-
ca gorgce powietrze oraz zasyp $rodka spieniajgcego. Wewnatrz komory zasypowej i obudowy zbior-
nika znajduje sie wat napedowy, do ktérego w gérnej czesci zamocowany jest rozrzutnik srodka spie-
niajgcego. Do watu napedowego ponizej rozrzutnika srodka spieniajgcego zamocowane sg co naj-
mniej dwa mieszadta.

Korzystnie w gornej czesci obudowy zbiornika znajduje sie przelew nadmiarowy.

Wskazane jest aby w obudowie zbiornika znajdowaty sie co najmniej dwie pionowe przegrody.

Korzystnym skutkiem zastosowania wynalazku jest zwiekszenie efektywno$ci spieniania lepisz-
cza asfaltowego z wykorzystaniem srodka spieniajgcego w postaci materiatdw sypkich nasgczonych
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wodg, poprzez dozowanie $rodka spieniajgcego do gorgcego asfaltu komorg zasypowa, do ktorej
poditgczona jest dysza dostarczajgca gorgce powietrze. Strumien gorgcego powietrza wspomaga gra-
witacyjne dodawanie $rodka spieniajgcego a takze przeciwdziata osiadaniu oparéw spienionego le-
piszcza asfaltowego na mieszadtach i stozku rozrzutnika, zapobiega spadkowi temperatury powietrza
w komorze mieszania i poprzez wymuszong cyrkulacje zapewnia kontrole poduszki powietrznej nad
lustrem peczniejagcej objetosci lepiszcza asfaltowego. Zastosowany w rozwigzaniu rozrzutnik srodka
spieniajgcego oraz zamontowanie co najmniej dwoch mieszadet umozliwia rGwnomierne rozprowa-
dzenie materiatdw sypkich nasgczonych wodg w catej objetosci lepiszcza asfaltowego i wptywa na
skrécenie czasu mieszania $rodka spieniajgcego z lepiszczem asfaltowym. Pionowe przegrody
umieszczone w obudowie zbiornika zapobiegajg ruchowi wirowemu w catej objetosci lepiszcza asfal-
towego podczas mieszania ze srodkiem spieniajgcym.

Kolejng zaletg stosowania wynalazku jest utrzymywanie statej temperatury lepiszcza asfaltowe-
go podczas procesu spieniania, co umozliwia ogrzewana obudowa zbiornika.

Do korzystnych skutkéw stosowania wynalazku zalicza sie rowniez zastosowanie przelewu
nadmiarowego, ktory jest systemem awaryjnym i ma za zadanie wyprowadzenie z urzgdzenia spienia-
jacego nadmiaru spienionego lepiszcza asfaltowego w sytuacji gdy jego lustro przekracza poziom
maksymalny.

Przedmiot wynalazku w przyktadzie wykonania jest uwidoczniony na rysunku, na ktérym fig. 1
przedstawia widok z gory urzadzenia do spieniania lepiszcza asfaltowego, fig. 2 — przekroj wzdiuz
linii A-A urzadzenia.

Urzadzenie do spieniania lepiszcza asfaltowego, wedtug wynalazku w przyktadzie wykonania
sktada sie z ogrzewanej za pomocg ptaszcza olejowego 10 obudowy zbiornika 1 w postaci cylindra
z dolng czescig spustowg w ksztalcie stozka Scietego, na koncu ktérej znajduje sie spust 1a. Od goéry
zbiornik 1 przykryty jest ptytg 11, w ktdérej znajduje sie wlot asfaltu 1b i kréciec wydmuchowy 1c oraz
w srodkowej czesci ptyty 11 znajduje sie otwér, do ktdrego przymocowana jest komora zasypowa 2.
Do komory zasypowej 2 podtgczona jest dysza dostarczajgca goragce powietrze 3, do ktorej podtgczo-
ny jest zasyp srodka spieniajgcego 4. Wewnatrz komory zasypowej 2 i obudowy zbiornika 1, znajduje
sie wat napedowy 5, do ktérego w gérnej czesci zamocowany jest rozrzutnik srodka spieniajgcego 6
w ksztalcie Scietego stozka. Do watu 5 napedowego ponizej rozrzutnika srodka spieniajgcego 6 za-
mocowane sg dwa mieszadta 7a, 7b $migtowe. W obudowie zbiornika 1 znajdujg sie dwie pionowe
przegrody 9. W $ciance, w gornej czesci obudowy zbiornika 1 znajduje sie przelew nadmiarowy 8.

Wykaz oznaczen:

1 Ogrzewana obudowa zbiornika
la Spust

1b Wilot asfaltu

2 Komora zasypowa

3 Dysza dostarczajgca gorgce powietrze
4 Zasyp srodka spieniajgcego

5 Wat napedowy

6 Rozrzutnik $rodka spieniajgcego
7a,7b  Mieszadto

8 Przelew nadmiarowy

9 Pionowe przegrody

10 Ptaszcz olejowy

11 Ptyta

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do spieniania lepiszcza asfaltowego, posiadajgce obudowe zbiornika, wlot asfal-
tu, spust i mieszadto, znamienne tym, ze sktada sie z ogrzewanej obudowy zbiornika (1) ze
spustem (1a) w dolnej czesci, zas w gornej czesci obudowy zbiornika (1) znajduje sie wlot
asfaltu (1b) i krociec wydmuchowy (1c), oraz do gérnej czesci obudowy zbiornika (1) zamo-
cowana jest komora zasypowa (2), do ktérej podtgczona jest dysza dostarczajgca gorace
powietrze (3) oraz zasyp S$rodka spieniajgcego (4), zas, wewnatrz komory zasypowej (2)
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i obudowy zbiornika (1) znajduje sie wat napedowy (5), do ktérego w gornej czesci zamoco-
wany jest rozrzutnik srodka spieniajgcego (6) oraz do watu napedowego (5) ponizej rozrzut-
nik $rodka spieniajgcego (6) zamocowane sg co najmniej dwa mieszadta (7a, 7b).

. Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze w goérnej czesci obudowy zbiornika (1)
znajduje sie przelew nadmiarowy (8).

. Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze w obudowie zbiornika (1) znajdujg sie
€0 najmniej dwie pionowe przegrody (9).

Rysunki




PL 234 403 B1

1¢

8
-
RN

N
M
7b
1a

Fig. 2

e




	Bibliografia
	Opis
	Zastrzeżenia
	Rysunki

