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N O R M A B R A N Ż O W A ' BN-72 

MATERIAŁY Cegła wypalana z gliny 6741-17 
BUDOWLAN E do obmurowywania 

u rządzeń przemysłowych 
Grupa katalogowa 0716 

l. WSTĘP 

Przedmiotem normy jest cegła wypa lana z gliny 
o dwóch po wierzchniach licowyc h . przeznaczona do 
obmu rowywania urządzeń przemysłowych, zwana 
w da lszej treści norm y cegłą. 

2. PODZIAŁ ( OZNACZ ENIE 

2.1 . Podział . W za l eżności od wytrzymałośc i na ścis-
kanie rozroznla s ię nast<;pujące klasy cegieł : 

klasa 250. 
klasa 150 . 
klasa 100 . 
2.2. Przykład oznaczenia cegły klasy 250: 

CEGŁA DO OBM UROWY W AN IA URZĄDZEŃ 

PRZEMYSŁOWYCH - 250 BN-72/ 674 1-17 

3. WYMAG ANIA 

3.1. Surowiec. G lina do wyrobu cegły i dodat ki tech­
nologiczne nie powi nny zawierać szkodl iwych zanie­
czyszczeń , jak kamien i, marglu. piry tu . rozpuszczalnych 
w wodzie siarcza nów i innych w ilości i wielkośc i 

szkodl iwej d la wytrzymałości i trwa l ości wy robu. 
3.2. K!lZtałt. Cegła powinna mieć k szta łt prostopad­

łośc ia n u o pros tych krawędziach i glad kich powierzch­
n iach licowych . 

3.3. Wymiary cegły powinny wynosić : 250X 120X 
X65 mm . 

3.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe w mm wyno-
szą d la: 

długości ± 5. 
szero k ości ±3. 
grubości ±2, 
3.5. ()opuszcza lne wad y uszkodzenia - wg tabl. I . 

Tablica I 

Dopuszcza I~a wie lk osć 

lub li czba uszkodzeń 

Wady i uszkodzenia na po wierzchn iach 

licowych') niclicowy~h 

Skrzywienia powierzchni i krawęd zi . 

mm. nie więcej ni? 2 

Szczerby i pęknięc ia głębok ość. mm 5 15 

krawędzi i naroży . 
li czba 2 2 

me więcej ni ż 

Pękn ięc i a zewnętrz-
głębokość. mm 5 15 

ne, me więcej niż li czba 2 2 

Odpryski O po- głębokość. mm 5 10 

wierzch ni do 2 cm '. 
liczba I 4 

me więcej niż 

l ) Po wi erzchnie l icowe - po wierzc hnie o wymia rac h 250x65 mm 

I 120X65 mm. 

3.6 . Barwa cegł y powinna być w ca ł ej partii jedno­
lita . 

3.7. Cegły połówkowe . Za cegłę połówk ową uważa 

się CZ9ŚĆ pękn iętej w poprzek cegł y, której obję t ość 

jest równa lub większa niż 50% obj<;tości calej cegły . 

Najwię ksza dopuszczalna liczba cegieł połówkowych 

w partii nie powinna przekroczyć liczb podanych 
w tabl. 2. 

3.1. Nasilłkliwość badana metodą moczenia wg 
PN-70/ B- 12016 nie powinna być więk sza niż 20% . 

3.9. Odporność na działanie mrozu. Cegły badane 
wg PN-70/ B- 120 16 nie powinny wyka zywać po 20 cy­
klach zamrażania wad powie rzchni o wych w postaci od ­
prysków. wyszczerbień lub pęknięć. 

3.10 . Wytrzymałość na ściskanie cegły badanej wg 
PN -70/B- 12016 jak dla grupy I, powinna wynosić co 
najmniej : 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Ceramik i Budowlanej 

WYDANIE 2 

Ustanowiona przez Dyrektora Z jednoczen ia Przemysłu Ceramiki Budowlanej dnia 7 grudnia 1972 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 24 lutego 1973 r. 

(Dz . Norm. i M iar nr 9/ 1973 poz. 26) 
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