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N O R M A BRANŻOWA BN-73 

SUROWCE Kaoliny 7011-02/03 
CERAMICZNE dla przemysłu ceramicznego Zam iast 

Klasyfikacja 
BN-66/7011-02 

l. Przedmiotem normy jest podział na klasy kaolinu 
ceramicznego, w za l eżnośc i od właściwości podstawo­
wych . 

2. Klasyfikacja - wg tablicy. 

Lp. Właściwośc i podstawowe I 

A B 

I Skład chemiczny. % 
AI ,O ) - nie mniej ni ż 37 32 
Fe~) + TiO , - nie więcej n i ż 1.0 1.2 
Fc,O , - nie więcej ni ż 0.8 0.8 

T iO, - nie więcej niż 0.3 0.5 

2 Uziarn ienie . % 
odsiew na s icie o boku oczka 
0.063 mm. n ie )"ic;cej niż 0.1 0.1 
zawa rl ość ziarn ~ 5 /lm. nic mniej 
niż . 60 50 

3 Wytrzymalość na zginanie. MPa 
(kG/cm' ). nie mniej niż 1.4 1.0 

(14) (10) 

Grupa katalogowa 0708 

3 . . Przeznaczenie zasadnicze. Kaolin klasy I A i B 
przeznaczony jest do prod\lkcj i ceram iki szlachetnej . 
Kaolin klasy II jest. przeznaczony do produkcji ceramiki 
szlachetnej, wyrobów sani ta rn ych i pły tek , a kaolin kla­
sy III A i B - do produkcji wyrobów sani tarnych 
i płytek. 

Klasy 
Badan ia 

II 
III wg 

A B 

32 35 32 
1.4 nie określa s i ę BN-6617011-23 

1.0 1.5 I nie określa 
S ię 

0.6 nie określa siC; 

PN-71/C-04501 

0.5 O) 1.0 na mokro 

40 nie ok reśla siC; BN-7017011 - 16 

0.7 1.0 0.7 BN -83/701 1-22 
(7) (10) (7) 

KON IEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowujlIca norm~ - Centra lny Ośrodek Badaw­
CZO- ROlwOjowy Przemysłu Ceramio nego w Pruszkowie. 

2. Normy lwhlzane 
PN-71/C-04501 Analiza sitowa . Wlt yczne wy kona nia 
BN-7017011-16 Surowce cera mic7lll·. Metody bada ń . Ana liza sedy­

mentacyjna me todą pi pet ową 
BN-XJI7011 -22 Surowce ce ra miclIh' , Pomi.ar wy t rzymalości na zgi­

nan ie 

BN-6617011-23 Metody badań su rowców ceramicznych. Pełna ana­
liza chemiczna ska leni . kaolinów i glin 

3. Symbol wg SWW - 1418- 122. 
4. Autorzy projektu normy - praca zbiorowa . 

S. Wydanie 2 - sta n a ktua lny: li stopad 1984; ua ktua ln iono nor­
my zwią zane . 

Zgłoszona pl/ez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Ceramicznego 
Ustanowiona przez Dyre~I Ol ra Zjednoczenia Przemysłu Szk larskiego i Ceramicznego dnia 13 kwietn ia 1973 r. 

1.lko norma obowiązująca od dnia 1 pażdziern i ka 1973 r. 
(Dz. Norm. i ,Miar nr 37/73 poz. 112) 

Wydanie ~ 
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