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I. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmi o tem no rm y , '1 wyma ­
~a nla tl'c hni ezne i wa runki odbi o ru wielk o wymia ro­
wyc h l' kme nt ó w śc ian zewnę trzn ych wyko nywanych 
7 hl' tonu zb rojonego lub ni c zbroj o nego i przewaczo­
nych dla hud o wnictwa po wszechnego. 

1,2. Zakres stosowania norm y. No rm<; na leży s t osować 

przy prod uk cji i odbi o rze wie lk o wymia ro wyc h be to no­
wych i żelbe t owych e leme ntów ś ci a n zewnę trwyc h 

7 bc tOllll 7wy k ł t'~o lub kruszywo wego be to nu lekk iego 
wyko nywa nych ja ko jedn o - lub wie lo wa rstwo we. 

No rm a nic d o tyczy doda tk o wo wy k ończo nych po­
wier7chni wewnę trz n yc h elementów wg wymaga ń zam a­
wiają ce~o o ra z l' lcme ntów śc i a n zewnę trzn yc h z be to nu 

k ,' mó rk o we~o. 

1.3, Okreś lenia 
1.3.1. wielkowymjarowe elementy ścienne - el ement y 

pre la bry ko wa ne o wysokoś c i ko nd yg nacj i bud ynku lub 
po wierIchni ~aba ryt owcj powyżej 2 m2 

1.3.2. e lementy ścienne żelbetowe - e lement y zbro­
j o ne dwo ma siatka mi przy po wie rzchnia ch (zbrojenie m 
ko nstrukcyjn ym wl icza nym d o n ośnośc i przekro ju). 

ł ,3 .3. e le menty ścienne betonowe - e le ment y bez 
7bro je nia lub ze zbrojeniem techn o log icznym . 

1.3.4. fa ktura - zewll<; trzna. dek o racyjna warstwa 
e iL'm l'n tó w śc i a n 7e wnę trznych . 

1.3.5. obrzeże uszczelnia m; - pi o no we ob rzeże e le­
I11l' ntl! p(ls iadają ce wy prolil o wan ia umoż l iwiaj <Jce wy­
kona ni l' lI szoelnie nia zl ą c 7a w bud ynku przed wpł y­

we m oyn ni ków a t mosfc rycznych . 

2. PODZIAŁ I OZNACZENI E 

2,1. Ga tunki. W 7a ló n ośc i od spdnienia wymaga ń 

dla pps / czegó ln )'ch właśc i wośc i (cech) roz ró ;inia si ę 

d \l'a :,o :llu n ki ek nwntó w śc i a n ze wnę trznyc h: 

~alun L' k I . 
- :,o <l tunl' k 2. 

2.2. Ol.lIaezenic 
2.2 . 1. S posó b budowy oznaczenia. O zna cze ni e po win­

no i'a wicra ć naSIl,: pujące da ne : 
a loęść sł tl\v nq: E L E M ENT SC IANY 

Z EWN ĘTRZN EJ . 

hl ~ymh(ll ek'ml' nt u wg d o kumentac ji techniC/nl"j. 
e) wy m ia r\' modu l:IrIll' , 
d) ga tulw k , 
L') Il u mer no rm\ . 

2.2.2. Przykład oznaczenia e lL'mentu śc ian y zewnętrz­

nej S ) ~ tl' mu Wk -70 . okrl'Ś l o ll cj w do kume ntacji tech-

. IW 
niC/lwi ~\ Ill h( lll' m Z W04 pp 45 -- 75 o s7ero k ośc i 

. . 150 

I11pd ul: lrI1l'j 240 cm dla bud ynku o wyso k ości ko nd yg­
n:lc il ~i\O c m , ~atunku I: 

II.EM LN·1 SCIi\ N Y ZE WN I:;TR ZNE.J 

120 
ZWO~ PI' .JS -- 75 2400 x 2800 I BN-88/90 12-04 

150 

3. WYMAGANIA 

3.1. Właściwości bardzo istotne 
3.1.1. Wytrzymałość betonu na śc i skanie po winna b yć 

zgodna z wymagan ia mi wg dokume nta cji techn icznej . 
3.1.2. Ga tunek, ś rednica i rozstaw prętów zbrojenio­

wych, wieszaków i uchwytów transportowych po winny 
być zgodne z wymaga nia mi pod a nym i w d o kumen ta cji 
tec hnicznej. 

D o puszcza lne odc h yłki w rozs ta wie : 
prę tó w zbrojeni a ± IO mm . 

- wiesza kó w ±30 mm , 
- uc hwytó w tra nspo rt o wych ± 30 mm, 

3.1.3. Otulenie zbrojenia w elementach ścia n zewnę­
trzn ych. Otule n ie be to nem zb roje ni a n oś nego: 

- e kme ntów , że l be t owyc h , 

- frag mentów żelbetowych ekmentów beto no wyc h 
(n adproża, fila rki. itp ,), 

- w<l rstwy fa kturo wej 
po winn o być zgodne z wymagania mi d o kumcnt acj i 
tec hn icznej w g ra ni ca ch od c h yłe k d o puszcza ln yc h po­
d a nyc h w ta b l. I . Jeś l i w dokumenta cj i tec hnicznej 

ni e poda no wy mia ru grubośc i o tu le ni a - o tuleni e ni c 
po winn o być mniejsze od wa rt ośc i minima ln ych poda­
nyc h w ta bl. I . 

Tablica ł 

Dopu~lc/a Im' 
M ill imal nl' 

M il'j,~~ o tu lenia zbrtJjc lli a ()llIleni~ 

bl'tonl'm 
udchyłk i 

hl'lone m 
mm 

mm 

ł 2 .\ 

Od s l rony na raŻOllt'j na d7ia- +5 20 
la nil' c7y nników allll(lslcry~z- - .I 
nyc h 

Od :-.t ro ny i70laCj i ll' rmiC7ncj +5 10 
- .\ 

Od strony po m iCS7t: /L' ll +5 15 
-.I 

Od slroll} obrzeży POZi" lll yc h ± 5 5 
(!,!ó rn yc h i doln yc h ) 

3.1.4. G rubość elementów jednowarstwowych powi nn a 
być zgodna 7 wymaga n ia m i wg do kume ntacj i tl'ch ­
nicznej. D o pu szcza lna o dc hylka grubośc i elementó w 
jedn o wa rs two wyc h wy nos i + 5 . -3 ml11 . 

3.1.5. Grubość warstw be tonowych w e lementach wie­
lowa rstwowych po winna być 7godna z wymagan iami 
dokume ntacj i tech nicznej. D o puszcza lna odc h yłk a g ru­
bośc i d la : 

- wa rs twy do lnej ( formo wa nej bczpoś red ni o na 
podkład zi e form y) wynos i ± 5 mm 

- wa rs twy gó rn ej (fo rm o wa nej na wa rstwi c izola ­
cyj nej ) wy nosi -5 mm . 
przy d o puszcza lnej odc h yłce g rubośc i całkowitej ele­
mentu wy noszącej +5 . -3 mm . Przez warstwę d o l ną 

.. lub" wa rstwę górną .. ni c n a l eży rozumieć wa rstwy be­
to nu" ko mó rk o wego, któ ra jest wa rs twą i zo lacyj ną. 

3.1.6. Stan warstwy izolacyjnej 
3.1.6.1. Rod zaj materiału izolacyjnego po winien być 

zgodn y z dok u me n tacj ą techn ic zną . 
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3.1.6.2. Ułożenie warstwy izolacyjnej pow I n no być 

zgodne z dokumentacją techniczną . J eś l i w dokumen­
lacji nie przewidziano inaczej, warstwa i70lacyjna po­
winna być ci')gł a . a ma t er i a ł i70 lacyjny u ł ożo n y szcze l­
nie i d o prowad7o ny do ohrzeża. 

3.1.6.3. Grubość warstwy izolacyjnej powinna być 

zgodna "L wyma ga nia mi wg dok 1I111entacji 
w gr<lnicac h do pusi'c zalnych odc h y ł ek 
w tabl. 2 . 

Ma lnia l i70lacyjn ) 

Wdna rni lll"rol ln:1 

SI yr(lpia n Iuh pla nLI po­

l iurrt.lll owa 

1:3.:I (>n ' (ll1ló r,,,wv (hl ,,­

o ' i. dyk i lp. ) 

l ab lica 2 

L iuh:1 

Wó.l I :-.I\\ 

tec h niczncj 
poda n yc h 

D o pU 'loaI IlL· 

odc hyl,i 

111111 

- 5 

- lO 

-.' 
- 6 

±6 

3.1. 7. Dopuszcza lne rysy na powierzchni warstwy fak­
turowej. Do puszc7a się wy stępowanic rys o długośc i 

do ł50 111m i rozwarciu do 0. 1 mm w liczbie niL' w i ęk ­

szej niż R s7tuk na powierzc hni J""k turowcj do 10 111 2 

i 10 sztuk na powin7c1l1li J"akturo wej powyżej 10 111 2
• 

3.1.8. Dopuszczalne uszkodzenia krawędzi poziomych 
płaszczyzn y wsporczej warstwy konstrukc yjnej. Dopus/­
cI.a się Występowan i e uS7 kod7c ll () d ł ugości d o 75 llll11 

i g łęhokośc i do 15 ml11 wl iczbiL' odpow i a dającL'j lic7-
biL' IllL·tró w d ługośc i krawęd7 i . 

3.2. Właściwośc i istotne 
3.2.1. Wymiary zewnętrzne . S/l'I"okość i wyso k oś( 

cłL-mL' nlów ora7 wysokość nadpro7y powi nn y by( zgod ­
nL' 7 dokulllL' ntacj ą IL'chni c7 n<j w granicach dopuszczal­
nych odch~kk pod,ln ych w whl. :I . Ró7n ica pI7.d"lt ­
nyc h ckmcntll nil' po winna pr7c krac7ać R mm w L' k­
IllCI1l"ch g<l tun ku I i 12 111111 w cklllcntach ga tunku ..., 

Tahlica J 

\\ \ n]l:1I 

S Il.: I { ',J..ll~ Ć 

\V } .... PJ..{ \~Ć I' kllll' lll11 

U \ /l",rllli: l llyrn 

Wy:-.n J... l\'Ć l'k1l1 l' lltll l n hrh.il" 11l l ahl'­

lPlh \ \\y\\ ~ln~m 

"\' } .... llJ...P~L" Il :ldpn\i :l ((Id q r~\Il ~ \\l'­

\\'IH,' l l / ll l '.I l"Il' llIl' ll t U ) 

J)0IH"l ua lnL' "(kh",, 
nlln 

~;Iltll \l, • .' ~ 2 

1 

+ 10 

-x 
±~ + 6 

- lO 

t (, 

- lO 

LX 

3.2.2. Wymiary że ber, kanałów, otworów i wyc ięć po­
winny b yć i'god nc 7 do kullll'n tacj'J techni Ci' n,) w g r;) ­
nicach dopuszczaln yc h odc hyłek podanych w tab l. 4. 

RÓ7 ni ca p l /ck<.jtn yc h o tworu lub wycięcia ni l' po­
wi nna przc"rac za( 5 Illm w ele mentach ga tunku ł 

i 7 111m w ele lll entac h ga tunku 2. 

Tablica 4 

Dopuszcza lne odchylki 

Wymiar I11Ill 

gi l tlllll' k :;alulll'k 2 

2 

S/L"w k ość ~L"hLT') + 2 +3 
- I - 2 

± 3 ± 5 

SrL" cl llica k:t nałów ± 5 ±7 

S/cTokość Otworu lub WYCI,·CI;I ± 2 ±4 

Wysokość o two ru lub wycięc ia ± 2 ± 4 

3.2.3. Usytuowanie otworów i wycięć pOWlllno być 

zgodn e 7 d o kullle ntacj<) tec hniczml w granica ch do­
puszczaln yc h odchyłek podanych w tabl. S. 

Tablica S 

W y~/CA·t!ó l llil' ll ie 

Do pll, zL"ll 11nL' odchylki 

mlll 

t!a lu llek ga tu llek 2 

Pi.\ I (l ~\': lIi l' otworu luh wyl' i~,t: ia 11:1 

~ /l'rokości l ' k1l1l'llt li 

P O l l \i l' lll L' ot \\ p ru lub w}'ci~'C i<l tl:t \\ y­
~ ( ) "n~c i l' iL'ml"1l1U 

2 

± 3 

± 5 

± 5 

± 7 

3.2.4. Rodzaj i wymiary elementów wyposażenia po­
winny b yć zgod ne i' wyma gania mi d o kumentacji tec h­
niClncj. Do pus/cza lnc odch yłk i wymia rów . .icŻl· li w uo­
k ulll cn tacj i ni l' pr;cwid7i,lll o i nCl c71·j. na ll'7y pri'yj mo­
wać w klasie dokładnośc i ( IT) 14 wg PN-7X1 M-02 I:19 , 

3 .2.5. Usy tuowanie elementów wyposaże nia puwinn o 
hyć zgou nc z uokul1ll'ntacj 'l tcc hn iunq. Do pu s7cza lnc 
odc hylk i usytuowan i;1 cłL' I11L' ntów wypo~a:il'n ia w ele­
I1ll' llI ach śc i an gatunku I wynos7q ± :I 111m. a \\' c le­
mentach śc i an ga tunku 2 ± 5 11111l . 

3.2.6. Dopuszcza lne uszkodzenia krawędzi i n a roży ze­
wnę trz n yc h warstwy fakturowej. OPpus/Ci';] się us/ ko­
d/l'nia kraw~'d/i i n, Iro7y /ewn~tri'nyc h wa rstwy lak tu­
roWL'j w L'kl11cn l<l ch ga tunku 2. 

Do pus/L'i'al nl' uS7"od zc ni a krawędzi: 

długoś( lIS/kod /cll ia - 50 1ll111. 

;,: ł <; b o k oś( uSi'kod/cni,1 - lO 111111. 

lic/ba L1~i'kod/cll - odpow iadaj,)C<1 liL'i' biL' I11 C-
tdl\\" dlu gośc i krawęd/i. 

Dor ll szL'i'aI Ill' us/kod /l' ni" naroży : 

- wicikość lI sz koc!i'l' ni" - 20 X 20 Illm. 

- liuba LI S/ kod/onyc h lla ro7y - 2 s/ tuki. 
liszkod/l' nia knt\\"<;di'i i 1l <Irt '7 Y /l' vl nętri'nych war­

stW) l<lkt u)" llvWj 1\ L'Ic IllL'nlac h ;,:.a tll nkll I są nicch,­
PUS7cz;llnL' . 

3.2.7. S ta n faktury. 8 ,lrwa i wzór laktmy powinn y 
hyć 7god ll l' i' W70lTI11 usta lolly m d la danej parti i wy­
robów. EIL' l11 cnty rakt ury (np. zia rna , kal11 icnil·. pł y tki) 

powi nn y być trwa le z.amocowanl'. Na powierzchni zc­
wnę t rz ncj c lel11en tów ga lllnku I niL' do puszCi'a si<; plam . 
7abrlltl ZL'ń ll ra7 ub yt ków i"aktllry. Na powicrzc hni i'l'-
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IIn~'lr/nc, j ck'nh'nt(l\\, ga tllnkll :2 d"PlI 'IU; I' ~i~ 11('l/ ­

n iC('\\ '~ l n i l' ndcil'ni harwy Orill lIhy t ~ i la~ttll y (/~ll ()pil'-' 

nil' IlIh hr~ lk l'kml'nt (, \\ 1:1~llll y - I lall1. ~am il'n i . 

pl ytd itp . ) (l P, ' \\ll'17C hn l 15 cm2 w liuhll' nil' \\i <;~­

~/l' l nii 4 ~ /t ll~ 1 na pO\vll'r/chni <1(1 10 111 2 i 6 '! tll k 
na PPWiL'l' / dl1l 1 POWYŻl' j 10 111 2 , 

J.2.H. Sta n ohrzeża uszczelni anego. Ohr/l'ża lI S7C 7l' l­
nt;llll P O\\ illll~ lllil'Ć ks71alt /godny I JO~lImcntal'j~) 

t""h ni c/Il~j " \\ yp roril owan ia o hr/óy SIUŻ'jCl' do wyko­
nania u~/c/e l nil'nia po \\inny hyć d roż n l', (\ powiL'r/­
chn i g ładkiej hL'! nadros tów i inn ych 7a niL'czys/L'/"ll , 
a ic h usy tuo w"nil' powinllo być /godne I dok lllll l'n ­
t:tcjc) tl'chnic7 IU! w granicach dl lpu s/Clalnych odc hykk 
± J I11Ill dla cle1l1L'ntów ga tunku I i ± 5 mlll dl" cle­
rnl' ntów ,l!a tunku 2, 

Pi o nowL' ohl7eia ckl11cntów kS/tal tuj~) cL' hctonowy 
W~'/ l'ł budynku niL' podlegaj,) sp rawd/cniu . 

3.2.9. O sadzenie sto larki . podokienników i okapników 
blasza nych po winno hyć / ,l!odn l' / wymaganiam i do­
hll1ll'ntacj i tL'chnicznej (lnu ill!-.tru kcj i p()d~ln L'j 

w .. Albumie typOWl'j stolark i oki"ll ncj i dl/wio\\'L'j dl" 
h lld( 'w nictw;1 Ogll ltlL'go", 

Podo ki,' nniki po winny być l's;ld/onl' w L' kllll'ncil' 7l' 
spadki l'm 1-:-35 na 7c\\'n'1tr/ , na 7aprawi,' CL'Tlll' ntowl-j. 

O~~lpni~i hla ~/a n L' pl)winn y h) ć wykon:lllL' i o~ad /o­

nl' / ,l!odnil' 7 PN-61 / B- I0245 , 
3.3. Właściwości mało istotne 
3.3. 1. Stan powierzchni wcwlwtrzncj . POwiu7c hn ia 

wl'wn(,:tl7na L'le n1L' nt (lW ~c i l'n nyc h pOIl inna h yć bL'? tlll ­
qyc fl p la m . nil' pyl<j ca i niL' Iu s/Cląca ~I(;. 

a POWiL'r7C hn i \\-l'wn(,:tr/l1L'j nil' tynkowa nej dop u!-./­
L'I~I ~1 9 \\ ~' ~ t .; p()wa ni L' rys i lI s/kodzell , jL"iL'l i Ich wid ­
~ o~ć i liC/h,1 ni l' pr;rdraua wartości podanyc h w la b!. 6 
(dl:1 r~ ~) i \\ wb!. 7 (dl :1 u ~/ k o(l7t:ń) .. 

D I;I ppwicr/c hlli wew ll t; l r/li lj pr7L'71IaC/olIl'j do lyll­
k(\\I<lnl:1 \\' y l11,, ~a ń d ht rys nil' l'~rl'Ś la ~i~. 

'J'ablicH 6 
~- --

\ \ ~ .... lc/q·l-) lll ll· 1111' 
I), ' PU' A la I "" r~ , y 

" .11 U II d, I :,.IIIIIW k. 2 

I 2 .1 

1)1 lI:..·II"~ I ~ ... 15U 111m I :'()O mm 

R\'I\\ilt'l'll..' 1\\" 0 .1 mll l I 0 . 1 111111 

I ,oha I ~ .... na I lO nr ' lO ,II u~ 

I 
I~ '"U ~ 

1'\1 \\1 1. 11\.' 11111 1 lO "' I ~ ' "uk cO '"uk 
.. -

Tablic'l 7 

I n"l'u' l- ])"l'u 'l"",I"" \\Id-

o.d"" k\)' l' l"/~od/,'n 

\\ ) "'1I..· h·~l\ llIll· llIl 
tJ ~ 1 t u - lioh" l:) , "la 

In.:l... 1I .... ,kn- ,, ";h\>-
d/I."'l k,,'" 

pP \\ Il'r/-

(hil l a 
!l I Il I 

Llll -

2 .j 

l 11,.' 1l1\. III~ li PIl\\\I.: II - 5 12 
d, ,, ; :s; 10 Ilr~ , 7 .'i 17 

i .h:ll1l' lll: II P O Wl l ' I /· 5 17 
"II", > 10 111 1 

2 lO 5 2~ 

J.3 .2. Dopuszczalna fa listość powierzchni wewnętrznej. 
l)tlpu ~/c/~1 ,it; występowanil' I ; tiist ośc i fh,w ie r7Chn i we­
\\IIt;lr/ nl·j. jeś li lI il' p rlc~raC/a o na w:trtości pllt ł a n yc h 

w tah!. ~, 

Tablica X 

\Vy .... /I.: i'f..·gó 1 n ien il' (j"IU )) ,' k I Ga tun c k 2 

I 2 .I 

MII1IIll ~łlll;1 d lug.o"c.:· I"Ii . mlll 1000 (lOO 

I M,''' \lII"I "" !!ł~h"k",Ć 1,,11 . 1111 l! 2 J 

3.3.3 . DOIJUSZczalnr uszkodzenia krawędzi pionowych 
i naroży wa rstwy konstrukc yjnej . Dop us7oa s i ę uszko­
d/l' nia krawc;:cI/i p io no wy.:h i nam?y warstwy kon struk­
cyjnej . jeżL'li ich wiel k ość i lic7ba na jednej krawc;dzi 
ni c przdracza wart ości podanych w tab!. 9 . 

, DIIP'''I- I 1)( lpu ... /t: /allla \\ jcl-

(iaI U-
L/;II11,1 ~ł'~~ u'7 ko d /C '; 

Mll'!,n' u,~k"d/('n ;;, "",ha mm 
nćk 

lI '\,k{1 -
dł u go~6 g l<;bokość 

d/('Ii 

I 2 J 4 5 

K r;, ",li II l' pi 4.. H1 O\\l' I .1 50 t5 
\\ ; I I ... t\\} kOli · 

2 
, II u~"y.i I1l'J 

4 75 20 

Naroi" \\ :1 1:',[ \\) I I 40 40 
k"!I ,I , u kcyjnc.l 

2 4 55 55 

3.4. Cechowanie. Każd y eil'tncnt przcmaczony do 
Wbuc.!o wlInl<1 nakiy cec h ować w sposób trwa ly i czy­
ll' ll1Y na jed I1lj I bOCl'nyclt. \\'lcioClnyc h powierzchni . 

ee 'ha pnwin ll<l zaw i erać cn najmniej na~tt;pują ce 

cian l': 
a) ~y mb()1 cle mentu wl,! d O ~lIml'ntacji tl'ch nicznej. 
h) 7n:11-. " ytwó nri . 
c ) I lla~ bryg<td y produkcYlilej. 
d ) d ;.ttt; prodll~ ·jl. 
e) /ll<I~ ~ont roli kOlicow!.'j, 
35. Przykł ad cechowania l'lemellt u śc iall ) 7c wllt;tr7-

Ill' j I otWOI'l' tn O ~il'JlIl)Ill . O/ltac/onegll w doku mell­
tacj l 1l'l' h nic7lll') sys temLl Wk -70 sylllbo iL'1ll ZWO 4 pp 

120 
-15 -- 75. '" \,I)roc.! uk owanet:o '" za kład /ie prcrabrv-150 . t , . 

~a cjl ZP-2 \\ dlIJU I c/CI'\\ca 1 9~ 7 r. p l /!.' i' b rygadt; 
111 2 i sprawdlOJlcgo pr/l'd 7aladow:lnietll na ś rodek 

tral ls p\lrlu pr/L'/, pracown ika kOIlIroli jakt)~c i nr 2: 
120 

LWO-! PI' -1 ' - -75 /ZP-2/~/ I.(J6-X7/ K .J -2 
150 

4. TRA SPORT 

T rall~pLlrt 1L· "'I1~· trllly l'ielllent ll\V możL' siC; odbywać 
po osi,) g lli ~c i LI p UL'! hc lo n wYt17 ymałości t rans porto­
wej wg .. Wyt Yl'lnydl kontroli i ocen y wYll7yma l ośc i 

tl'Ch lWlogil'7Ilych hctoll u w pl7c myslowcj produ kcj i 
prefabry~a tów" przy las tosowa niu środków trclll spo rtu 
drogowe!!() (samoehody c ic;:ża rClwl'. pri'ycze py i nacze­
pv). I r~ lll " pdl 'lll <; 7) no wego (wagony pla lrormowe 
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w<lsko- i normalnotorowe) lub transpo rtu wodnego 
(ba rk i). 

Do prze mi l'szczania ck lm:ntów urzą d zc niami dźw i go­

wymi naki y s t osować DIWll' Sla bd kowc (trawersy) 
() rozsta wic ha ków ()c1powiadaj'lcy m r07sta wien i u 
uc hwy tów trans portowych w e lemcntach. St oso wanic 
lawil'si lin owych jl'st dopuszcza lllL' tylko w przy padku, 
~dy k,p rozwarcia zawiesi pl'7y transporcie l'klllc ntu 
nil' pl7l'kraczil 6 ()o . Elemen ty ścien ne wy posażP I lL' 

IN śnlh y rl' ktylika cyjnl' . pr7l'7naUOnl' jednm; ześ n il' do 

transpo rt u tyc h e lemcntów. mogą być przcmicszczallL' 
wyłąC7nil' la POIllOC(! zawiesi belkowych. 

Ekllll' nty powinn y być ustawiallL' na środ ka c h trans­
portowych wg lasad okreś l o nych doktlllll' ntacją tcch ­
nic zl1<) o ra / lahczpieczo nl' przed pr/esunic;ciclll w cza­
sie ja/tfy la pom()C(! OSPl7lylU stabi lizuj'lcl'go ładunek 
w7g ll,'dem ś rodka transport u. Sposób podparc ia t'le ­
mL'ntów w c/as il' tra nspo rtu powinien być również 

zgod ny le schcma tem przyję t ynl w do kum cntacj i. 

Elemcnty o prosty m obrzeżu dolnym n a leży us ta ­
wi ć na podkładach o prze kroju prosto ką tn ym i szero­
kości co najmniej 15 c m . Ele ment y śc i a n zewnętrznych 

o zł ożo nym profilu obrzeża d o lnego naiL'ży ustawić na 
podk ladac h o proJ'i lu dost osowa nym d o kszta ltu tego 
obr7c7.<l i o szero k ości co najmniej 25 cm. Podkładki 
oraz pr7e kład ki stoSOW<l n~ do odd7ielcn ia między sobcl 
c lementów z J'ak turą po winn y mieć c l as t yczną wykła ­

dzinc;. np . 7 g um y. pł y t y p i l ś ni owej , drewna 
itp . 

W transporcie koiL'jowym lub sa mo ch odo wym IWIe­
ży przcs t rzcga ć przepisów o ladowa niu i wył adowy­

waniu w kom un ikacj i wewnętrzncjl). 

5. BADANI A 

5.1. Program rodzaje badań - tahl. 10 . 

') PatJ'/ tn formacj,' Dodatk owe . 

Tablica 10 

Lp. 

4 

Rod/aj nada ,i 

2 

Sllrawdzcnie właściwośc i bardzo istot nych 
Wyt r/ )'mal(";ć betonu na ści,kan i e 

Ga tllnd. . średnica i ro"lall pn; tów Ibroie"iow)'c h. wic's7a­

k<>I' i lIchlVytÓII tra" ' lwrtowydl 

Olll k",,' Ib w )c'nia 
- II la",· p]'()du~l'ji 

- \\ ).!o tOWYIll wyrobil' 

(jruho;'\.: l' !t' 11ł1..'1l1Ó W jl·dIH)w.tr~tw("vy .... h 

5 Gruhcić war:-.t w bl..' l OlltH"yt'h \V l' h.' ITh.' llw .... h widowarstwo­

Wydl 

6 

x 

llł oil' llll' \\ ~lr!'<lwy J7ldac) jnl'j 
- II I;"i,' pl( ){llI~cji 

- \\ ~ n l tl\\ y 111 \\l ) Ttlhi .... , 

! ) u pu\,c/a lll l' r~~~ !la Ptł\\ll' f/!.: hlli \\"1":"11 \\ ') taKtllrllWl'j 

lO 1)0 1""/0"1 ",, l"Aod"·",,, ~"'II<;d" pO/itlmvch pla"C/ylll y 
W ... P () I 1'/l' 1 war,l\v~ k<Hl:-.lruh.l'Yllll".! 

S pra \\ dlc nic właściwości iSlolnych 

II \\. ' ~l\li. ll ! /1..' \\11<;11/11 1.' 

12 

1.1 

1-1 

15 

16 l)"pll 'lCla ll'" "'/~od"' ,,,a ~Ia"<;d ,, i llaf\liy ''',''III\' laktll ­
l(n\I.' 1 

17 Stan la~llIry 

1/\ 

l '! O'ad/c· ni,· ""i;,r~1: 
- II lal'" plodll~ l' p 

- \ \ ~tl t~)\\ ~11l w~f(lhtl' 

20 

Wyma l-!&ł nil'. wg 

J 

J. I 
J. I . 

J. I .2 

J. J..1 

.\ . 1.4 

J . I .5 

3.1.6. 1 

3. 1.6 .2 

J. I '(' .J 

.1.1 .7 

.1.1 .1' 

3.2 

J.2.1 

.1.2.2 

3.~.J 

3.2 .4 

J.2.5 

3.2.6 

J .2 .7 

.U.t< 

3.2.9 

Op i, ba da nia. 

4 

5 .3. 1 

5 .3.2 

5 . .\.3. 1 

5.3 . J .~ 

5.J.4 

5.3 .5 

5 .3.6 

5.J.7. 1 
5.3.7.2 

5.3.5 

5.3.l\ 

5.3.9 

5 .3.9 

5.3.9 

5.J.9 

5.3.9 

5.J.9 

5.J .9 

5.J. IO 

5.3 . 11 

5.3 . 12 . 1 

5 . .\ . 12.2 

5.3. 1.1 

\V~ 

Badania Bada nia 

hic'żqn' (th.n .. ·s()w .... ' 

5 6 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

t 

t 

+ 

+ 

+ J + 
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nI. tahl. 10 

l p . 

~ I 

22 

24 

Rod 7llj badań 

2 

Spra wdzenie właściwości mał o istotn ych 

tan po wi l' r7chn i wcwn~' trml'j 

Badania p.:lnc' 

l)"pusz.:z,t! na falistość powil'rzd llli wl'\"nę l l'lnl'j 

D(lp ll Szn~t! nc ll'7 ~ (ldll' nia kra w.;d1 i pio nowydl i naw7y 

wars twy konstrllkcyjnl'j 

Cl'chowa nic' 

Znaj., + (l/l1al'/~1 b~ ld ;lIlIl· . ktbn..' 1I .lIl' t y pr /l' prUWad7 ić . 

Zlla!.. - (\/II LII.:7', haU .. llli l' . kl ón:go pr1l'prOWild/an iL' nil" jl ':-.t wym ag;łlh.'. 

5.2. Kontrola jakości 

5.2.1. Wybór metody kontroli odbiorczej 
- wg PN-75/ B-06250 i PN-75/ B-06263 dla bada n ia 

wg tab l. 10 lp . I. 
- wedł ug oce ny alte rnatywnej zgodnie z PN-79/ 

N-{)302 1 dla badall wg labl. 10 lp . 2 -;- 24 . 

5.2.2. W ybór rod zaju badań . Badania bieżące należy 

pt7l' prowadzać przy każdym odbiorze partii elemen­
tó w. W bada niach nakży również uwzg lędn i ć doku­

tlll'nty bieżącl'j kon t roli wl aśc iwości tak ich . jak: 

cJI. 

wy t r7ymał ość betonu na ściskanie . 

~a t und. średnica i rozs taw pn; tów zbrojeniowych. 
otuknil' (usytuowanil') zbrojenia w razie produk-

ułoŻl: nit' wa rs t wy izolacyj nej. 

osa dzenie sto larki w za kresie jej uszczelnienia . 

B,ldania okresowe należy przeprowadzać w przypad­

"ac h: 
wprowad/l' n ia zmian w tl'ch no log ii prod u kcj i, 

okresowej kontro li ja k ości produkcj i. kcz tJil' rza­
d/l vj lIii 2 r<l7y w roku. 

11:1 i'ltłanil' od biorcy. pr7 y l'7ym w pri' ypadkach 
pP/ytyw nl'<!() wyniku bada ll , kos7t ich obcią ża od­
hl( Irc~' . 

H:lll;"li:1 pl'l nv nale:?) pt7epl'()wad zać IV p r7ypadku 

\lptll\l ':ld/ l' n ia dp produkcj i t l(1WC ~ l1 asn rt y llll'ntll wy­
r, .bl·lIl. 

S.2.3. Wa runki i sposó b pobierania próbek do bada ń 
hil'Ż'I l'ych 

5.2.3. 1. M iejsce przeprowad za nia badań . B,ldania bil'­

",I " , I, tl lc I1tbll' 'cian 7l'WtH; tt7nyc h na ld'y pr7l'pf('Wa­
, I/:Il: 11 ,1 tl rl'nil' /akbdu p\'(ldukcyjl1 l'~(1. 

.;; 2.3. 2. Skład i l i c zność pa rtii. Pa rt ia pr/ yji;( ta dl' 

, .', ~ : II ·1 hió:!l'\cll p(1winl1a si<; s" l ada ć z l'ICllll' llIÓW ~cian 

/ l I I !l~' tr/ tl \l· h . dla " tóryL'lI lI S l ~rlOtH1 takie .<1 111 l' II \'111: 1-

:11 ,1:1. W)J l l\ ld ll"PlVan~lch II ' c/asil' nil' dllli s / .\t1l 111 1 

.' 11; ' , ~I: )L·' . ł .1 ~· /1 1()~Ć panii I1 tl' powinn:1 pUl' knlc/<lĆ 
I ~ ()(J ~/ tll).. . 

5.2..\.3 . S posóh pouie ra ni a próbek. Próbk~' vll'llll' n(('l\\, 
li. , billl:,,'l bil' i~)cyc h należy pobierać I potoku jcdll<1-

'I l k 1111 .dllktll nakiqcych dn ll'j sa me j partii . )"il'ruj<)c 

~I~' pl I( rl.ctu) przebada nia w ok rl's il' m it;d/Y " "k\i1Yt1li 
b:ldall iam;, okrl'~(lwymi - l'Icml' lllÓW ze wS/yslkich 

ll;i~' \\'al1ych d ,) prodll).. c ji l(lrm. LiC7l1(1śĆ pró bek do ba ­

daó w~ I.abl. 10 lp . 2-;-24 - z~()d nie 1 t<lbl. I I. 12. 

Bada nia Badan ia 

Opi, badania. 
bió;lcc l.kn::-.owL' 

w" '" 
W y l11a ;:;.t II il'. w~ 

4 5 6 

J .J 

.n . 1 5.3. 14 + 

.u . ~ 5.3.9 + 

3.J .3 5.3 .9 + 

5.3. 15 + 

13 . Ba d an ia bież~)cl' wg tabl. 10 lp. l - zgodnil' 
z PN -75/ B-06250 lub PN-75/ B-06263 . 

5.2.4. Wa runki i sposó b pobie ra ni a próbek do badań 
okresowych i pełnych 

5.2.4.1. Miejsce przeprowad za nia badań . Bada ni a 

okresowe i pełl1e na l eży przeprowadzać na tere ni e za­

k ł adu p rodukc yjnq:o lub upoważni onych instytucji ma­

j<1cyc h odpo wied nil' do tego ce lu urządzcn i a tec hniczne. 
5.2.4.2. Skład i liczność pa rtii . Pa rt ia przedstawio­

na d o bada ll okresowych i pełnych powin na się s k ła­

dać 7 L'let1lentów ścia n zew nę trzn yc h. dla których usta­

lo no takie same wymagania . Lic7tlość part ii d o badall 

o kresowyc h nic powinna prze kraczać 1200 sztuk. Licz­
nosc partii do baclail pdn yc h nic powinna przekra­

czać 500 sz t u k . 

5.2.4.3. S posób pobiera nia próbek. Prób k<; l' lemcntów 

d o badatl o k rcsowyc h i pe! nych na leży po b rać z przed­

stawionej do (,d b i(1 ru partii sk ł adającej się z l'Il'ml' n­

tów. kt c'>rc prl 'SIl) 7 wynikiem pOlytywnym badanie 

wg tabl. 10 lp. I . W skład próbki powinny wcho­

d 7 i ć e lement y różn ych rodzajów śc i a n zcwnt;trznyc h . 

ProceJltowy lI(lzi a l elementów poszczególnych rod 7.ajów 

\I' próbce powinieil być w mia rt; m oż liwości równ y 
ich lI<.J7ia lowi w partii. Ele mellt y danego rod/ajll na­

kży pob inać losowo wg PN-H3/ N -O:lO 10. L icz ilOŚć 

próbki do badatl w~ tab l. 10 lp. 2-;-24 - z<!od n ie 

/ tabl . I I. 12, U . 

5.2 .5. Poziom kontro li. W badaniach w~ t: lbl. 10 lp. 

2-;-24 n,lkży s t osować pOl iom kontro li I ogó lny w~ 

p -79/ N-030 :? I laol. I. 

5.2.6. Wad l i\\o~ć dopuszcza lna W 2 n te powlll na b yć 

wyższa ni ż : 

2.50/1 d la wł aśc iwości bard zo is to lnyc h. 

4.00/( dla wlaściwości istotn ych. 

10.00/1 dla wł aściwości mał o is to tnyc h. 

5.2 .7. Wybó r i stosowanie pla nów ba da nia . Przyj ml.l ­

j'lc jl'dn()~t()pni \lWl' plan y badania w~ PN -79/ -0302 1 

- pl any badania dla kontroli normal nej . obos trzo ncj 

I ul ,.:owcj pod a no w: 

tabl. II dla wla ściwości bardzo is tot nych. 

tabl. 12 - dla właściwości istotn ych , 
lab!. U - dla właściwośc i mał o ist o tn ych. 

Wa ru nki przejścia z jedill'go ' rod7aj u kOiltroli na inn y 
- w~ PN-79/ -0302 1 p . 2.4. 
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Tablica II 

Li c7 1l 0ŚĆ p .. nii KOll trola normalna KOll trola obos tr7ona K ontro l .. ulgowa 

N 
1/ m i nI l fi ni l 111 2 1/ In l 111 2 

I :2 3 4 5 (, 7 X 9 10 

dl' I SO 5 O I 8 O I 2 O I 

151 7500 20 I 2 .-2 I 2 8 () 2 

SOI 7 1200 32 2 .1 n I 2 13 I .1 

Tab lica 12 

Li l·7 Il o~Ć partii KOllt",,,, Iltlrlna llla K OIl I J"t)la obo~trlpna K tll1 trola u1 t!owa 
N 

" m I 11/ ; " m I 111 "2 " 111 1 111 1-

I 2 .1 4 5 6 7 8 <) 10 

d,,90 .- O I 5 O I 2 O I 

lil 72XO IJ I .:' 20 I 2 5 O 2 

2X I 7 500 20 :2 3 20 J I 2 8 I .I 

50 I -:- 1200 .12 .I 4 .12 2 .1 I.I I 4 

Tablica 13 

l.iC71l0~Ć p .. n il K Oll t rol .. Iwnn .. l,w 

N 

" /11 1 nI l 

I 2 .I 4 

dl) 'lO 
1 

5 I 2 

9 1 -:- 150 X 2 .I 

150 7 2~() 1.1 .I -l 

2x I -:- 50U lO 5 (, 

50 1 -:- I l OO .12 7 8 

5.3. Opis bada ń 

5.3.1. S prawdzenie wytrzymałości betonu na śc i ska nie 

nall'7 y pr7cprowad/ać w~ PN -75/ B-06250 luh PN -75/ 
B-06263. 

5.3.2. S prawdzenie ga tunku, ś rednic y i rozstawu prę­
tów zbrojeniowych, wieszaków i uchwytów transporto­
wych n<tle"i y prlcprowad /ać pr/cd zarormo wa ni c m ele­
l1ll' ntu . 

Gatunck stali nale"i y s p rawd/ać na pod stawic ()~Ię ­

d7in powic r7c hni pn;tów. porówn ując 7 dokullll' ntCl cjc) 
tl'l.:hnic7m) i alcstami ora7 P -82/ H-932 IS i PN-731 
B-06 28 1. 
Wi c Ik ość po wiern:hni Pl7e kroj u popr7.ec znq.:o I.hro­

jl' nia należy sprawd7ać w środ ku wy~okości ele mcntu, 
w strefie wspo rC7cj elclllcntu i w ' rodku ro7p i ę t nśc i 

nadpro7a miern Ic ś red n icę i li C7bę prętów i porÓWllU­
jljc ohli c7o l1L' wartości I wyma~aniami dokumcntacji. 

Srednicl' pn; tów Ihrojcnia nalóy mil'r7yć 7a po moc,-) 
suwmiarki 7 dokladnośc i" do 0, I mm , natomiasl ro7-
Slaw prętó w zbrojcnia 7 dokladn ością do I mm. 

5.3.3. S prawd ze nie otulenia zbrojeni a 
5.3.3.1. S prawd ze nie otulenia (usytuowania) zbrojenia 

w fazie produkcji należy przeprowadzać mierząc od leg­
łość prętów zbrojenia od dna i boków ro nny po ul o­
żeniu i ustabili zowa niu zbrojenia w formie. 

Pomiar usytuowania zbrojenia w ra zie produkcji na ­
leży wykonać z dokładnośc i ą d o 0,5 mm za pomocą 

głębo k ośc i omierza suwmiarki dwust ronnej. 

Ko ntrola ob()st r l(lIl; 1 K"lltrola ulgowa 

11 111 1 111 2 11 nil ni ']. 

5 (, 7 ~ 9 10 

X I 2 2 O 2 

X I 2 .1 I .I 

LI 2 .I 5 l 4 

20 .I 4 ~ 2 5 

.12 5 (, 1.1 .I 6 

5.3.3.2. Sprawdzenie otulenia zb rojenia w gotowym 
wyrobie należy przl' prowadzać po uprzednim odk uciu 
bet o nu na pr7cs tr7cni umoi' l iwiają cej wykonanie po­
m iaru . miaząc ~rubość o tulenia zbrojenia bc tonem. 

Po m iar grubości o tukn ia należy wykonać z doklad­
n oś c i ą do 0 ,5 mlll :t a pOlll oq ~ lębokościomicr7.a suw­
mia rki dwust ro nncj . 

5.3.4. S prawdzenie grubości elementów jednowa rstwo­
wych nak7y pl7l'prowad zać la pomocą suwmiarki -
grubościomierza w mil'jscach wska za nych na rys. I. 

/ 1 / / / 
l 
I 
I 
I 

/1 lL' / / <Xl 

I 

i/I / / / <Xl 

I -I{~ }-
7 ------------- / "-l7 / 

~ 40cm 
'----

IBN- BB - I 

R),. 1. Mil'j,ca p01l1iarów ~ rłlh()Ś Li cle m cnlów śc iall 7c wnl'tr7n yc h 
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5.3 .5. Sprawd zenil' grubośc i warstw betonowych i war­
stwy izolacyjnej w elementach wielowarstwowych nalóy 
pI7eprowad/', I Ć wyko tluj ćlc ntwory po miarowe o mi­
tlimalnlj śrl'dnicy 20 mm w miej ~C<l ch w~kazanych na 
ry~ . I. 

Schemat pomi,l ru grubośc i 'W a rs tw w ele melltm:h 
SC latl l ewlwtrznych pl7cd stawiono na rys . 2, 

k 

d 

IBN - 88/9012 -04 - 21 

N,I pods tawie pomiarów: l ącZtlc j g rubośc i wars twy 
fak tu rowe.! i izolacyjnej, 1(le711l'j grubości wars twy ko n­
st rukcyjm'j i iwl<lcyjncj ora/' cl łkowitej g ru bości e lc­
tll etltu (wg 5,.1.4) tla lóy lloliczyć g rubości pllS7C1'Cgó l­
nych war~tw wg w7orów: 

w 1..!('1I"ych: 

I -= c; + b - d 

I = ci - b 

k = d- a 

( I ) 

(2) 

(3) 

CI - l ~cz l li1 gruho~ć warstwy fa kt urowej i i7o lacyj -
neJ. t1l m. 

l! łqc/' n'-l grubnść warstwy kons tr ukcyjtlej i i/ola-
C) InC.!. mm. 

d - ca ł kowiw gruoość elenlL'tltu , mm, 
f' - gruhość war~twy I;tł.;t u rnwej . 111m , 

i - gr uhość warst wy i70 lacyj nej. mm. 
/.: - grltb<>ść warstwy kon~ t rLlkcyj tlej . mm . 
Otw()r~1 pomiarowe po oh ll stronach l'lemc ntu po­

w:nny Inajdować si ~ blisko siebie, w miejscu pomiaru 
c;dk pwitej grubości ekmcntLl . 

Pom ia ry grubości warst\\ w otworal'h na leży wyko­
nywać gł~'h(lkośc i omil'l"zet1l s lIwl1liar\., i dwustronnej. 

Pom iar ":;lłk o wit cj grubości ele mentu nall'ży wykotly­
wać s ll wmiarką - grttbościo micrll'm. 

Wvv~t ki l' po mi ary nalel)' wy konywać 7 dokładnoś­
ci'l do I I11tll . 

5.3.6. S prawdzenie rod Z.lj u materiału izolacyjnego. 
M,ltl'rl,tł i7o l:ll·yjtl\· powini en micć świadectwo ja kości 
wy:-tawiotle pr/<:7 producetlta. Sprawd7enil' n ależy przl'­
plo\\:tdzać przez porównanie cech materialu i7o lacyj ­
Ill'go , wynik a mi lawarty mi w ś wia(kctwie j:lk ości lub 
wynikami ba(ta ll wla~nych na /' g\ld n ość z wymaganJam i 
wg BN-72/6':W\-02 . BN-84/67 55-08. BN -84/6745-0 I 
()la7 z wymaga niami dok umen tacj i tec hnicznej. 

5.3.7. Sprawdzenie ułożenia warstwy izolacyjnej 
5.3.7.1. Sprawdzenie ułoże nia warstwy izolacyjnej 

w fazie produkc.ii na Idy przep rowadzać wg " I nstrukcj i 
wykony' an ia pd,}czeń warstw w prel"abrykowan yc h 
betonowych ścia nach warstwowych dla budo wnictwa 
m it::s7.ka niowego" . 

5.3.7.2. Sprawdzenie ułożen ia warstwy izolacyjnej 
w gotowym wyrobie należy przeprowad7.ać przy ob rze­
żach ele mentu i przy otworach . 

Jdli w d()kulllen t<tcj i nic określotJo sposobu uł oże­

nia war~twy izolacyjtJcj. należ. y s prawdzić, C7y warstwa 
ta licuje z ob rzcżam i elementu i otworów. 

Jeśli w c1nkun1l'nlacji podan o inn y sposób ulożenia 
w,lrst wy izolacyj nej , nal eży s prawdzić zgodność usy tu­
owania tej warstwy z wymaga niami dokumentacji, mie­
rząc odległości warstwy izola cyj nej od obrzeży. 

5.3 .8. Sprawdzenie występowania rys. Rozwa rt ość rys 
wys t ępującyc h na p()winzchni ele ment u należy mi e rzyć 

przyrz<!dami opt yczny mi z dokładn ościCj do 0,05 mm, 
natomiast długość rys miarką sta lowq z podziałb) 

mi limetrow,-! z dok ł adnością do I mm. 
5.3.9. Sprawdzenie cech geometrycznych należy wyk o­

nywać zgodn ie z PN -80/ B- I0021. Sprawd ze niu pod lega: 
a) po miar uszkodzeń krawędzi i na roży. 

b) pom iar cha rakte rys tycznyc h wymiarów ze wnętrz­

nych. jak. wysokość . szero k ość, wysokość nad p roży 

I przc ką t ne . 

c) pomiar wym ia ró w i usy tuowa ni a żeber. otworó w 
I wycięć oraz ele mctltów wyp~)sa żenia, 

d) pomi ar I"a l istości powi erzc hni \vewnętrzllL'j. 

5.3.10. Sprawdzenie sta nu faktu ry na!cży przeprowa­
d za ć przez d ok ł ad n e og l ędziny i poró wnanie barwy i wzo­
ry rak tury 7. wzore m ustalonym d la danej part ii wyrobów. 
Trwałość zamocowania I'aktury lu b jej częśc i n ależy 

sprawdzać przez opukiwa nie powierzchni fa ktury lek­
kim ml ot ki em dre wn iany m. Jed nolitość ba rwy należy 

sprawdzać z odległości okoł o 10 m. Sprawdzcnie US7-

kodmi (ub ytków) faktury - - wg PN-80/B- I002 ł. 

5.3.11 . Sprawdzenie sta nu obrzeża uszczelnianego na­
lely p r7cprowadzać przez dokład n e oględ7iny powie­
r/'chlli obrzeża. 

lJsytuow,wie wyprofilowań nak'ży mierzyć miarką 

stalową z doklad n ośc ią do I mm . 
5.3.12. Sprawdzenie osadzenia stolarki 
5.3.12.1. Sprawdzenie osadzenia stolarki w fazie pro­

dukcji nalcży przeprowadzać przed zamocowa ni em 
list wy uszczelniaj ącej, kontro l ując uszczelnic nia szczc­
lin międ/y ośc ieżni ca mi a ościeżami ora z rozstawienie 
klocków lub kotew. 

5.3. 12.2. Sprawdzenie osadzenia stolarki w gotowym 
wyrobie na leży przeprowadzać pr7ez dokładne og lę­

d7itly powierzc hni wbudowa nej stolarki ze szczegól nym 
,wrócenil'm u wa l:! i na kompletność ok uć, szk lenic, kito­
wa nie i pomalowatl ie. 

5.3.13 . Sprawdzenie osadzenia podokienników i okap­
ników blaszanych. Sprawdzenie osadzenia podok ien­
ni ków należy przeprowadZ'lć przez vJykonanie próby 
ich poruszenia o raz dok ładnych oględ/in ich za moco­
wanIa w bruźd zic sto la rki okiennej i uszczelnicnia bocz-
nego. 
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Sprawdzenie wyk onanie fa rtuchów blasza nyc h na l eży 

prze prowad zać wg PN-61/B- 10245. 
5.3.14. Sprawdzenie stanu powierzchni wewnętrznej. 

Spra wd ze nie wyslępowa ni a pl<lm należy przeprowad zać 

przez dokladne og li; d zi ny powierzc hni wewnętr7llej. 

Sprawd zenie odporn oś ci na pylenie' i łuszczenic s i ę na­
leży wykonać przcz po tarc ie powier7chni tkaniną wel­
n ianą lub bawelnianą . 

Sprawd7l'niL' wys tępowan i a rys - wg 5.3.8. sp raw­
d7enie wys t<;powa nia uszkod7eń na!cży wykonywać 

zgodnie l PN -80/ B- I002 1. 
5.3 .15. Sprawdzenie cechowania nakży wykonać 

przez oględ7 in y 7cwnętrzne . 

5.4. Ocena wyników badań 

5.4.1. Element niedobry. Badany wielkowymiarowy 
element ścia ny 7cwnę t rznej na leży u7Ilać za Slt uk ę nie­
d obrą. jeżeli nic pr7cjd7ie 7. wynikiem p07y tyw nym 
c h ociażby pr7e7 jcdno 7 badali wg tab l. 10. 

5.4.2. Ocena partii elementów, poddanych wszystkim 
rodzajom badań. Part ie; elementów poddanyc h bada-
111 o m: 

bieżącym wg tabl. 10 ko l. 5. 
- ok resowym wg ta bl. 10 kol. 6. 
- peln ym wg wbl. 10 kol. 2 

n a!cży uznać za zgodm) 7 wymaganiami normy. jeże l i 

li czba sltuk nicdobrych w próbcc nic przekra cza liczby 
kwal i[,i kuj'1cej 1n 2 poclanej dla : 

właściwośc i bard/o is to tn yc h w tabl. ł I . 
- właściwości istotnych w la b!. 12. 

ba sztuk niedobryc h w próbCl: jest za warta mie;d zy mi 

i m2 wg tab l. II. 12. 13 - pa rt ie; należy pr7yjąć, 

lecz poczynaj ,,!c od odb io ru n as tę pn ej part ii na leży sto­
sować kont ro l ę n o rma lną. 

Partię ekme ntów na l eży zakwa li fik ować do ga tunku 
I, jeże li wy niki badail wszys tkich właściwości, spraw­
dzonych w tym sa mym o k resic. są zgodn e z wymaga­
niam i d la tego ga tunku . lub maksyma lna li czba ele ­
mentów w próbce zakwa lil 'ikowa nyc h do gat unku 2 nic 
prze kracza liczby m i wg ta bl. II. 12 i 13. 

Partię eleme ntów należy zakwa li fi k ować do ga tunku 
2, jeżel i wyniki badań nie odpowia daj4 wymaga ni o m 
dla ga tu nku I leC7 od pow i adają wymaganiom d la ga­
tunku 2, a liczba sZ luk niedobrych w próbce nic prze­
kracza li czby mi wg tabl. I I, 12 i 13. 

5.4.3. Protokół l)rZeprowadzonych badań pnwi ni cn za­
wicrać krótk i opis badan yc h eleme ntów o ra z li czbowe 
wyniki badal1. 

5.5. Zaświadczenie ojakości. Do każdej przekazywanej 
part ii e!cmentów produce nt powi nien wystawić zaświad - . 

Clcn ie o ja k ośc i wyda nc na podsta wic pr7cprowadzo­
nyc h badarl. 
Zaświadczen i e o j akośc i powi nn o za wi e rać okreś l e nie 

ga tunku . do którego zos t a ł a zakwal ifik owa na partia 
elementów. 

6. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ ELEMENTÓW 
UZNANĄ ZA NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI 

NORMY 

- właściwości malo is tot nych w tabl. 13. Postępowanie 7 partią elementów u zna ną za nic-
W przy padku stosowa nia kon tro li ul gowej. jdli licz- zgodną 7 wymaganiami normy - wg za ł ącznika . 

' K ONIEC 

Info rmacje docbtkowc 
ZAŁĄCZNIK 

POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ ELEMENTÓW UZNANĄ ZA NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NORMY 

Pa rti a elemen tów 1I7nana na podstawie wyników k aż­
dego z rodzajów badań za niczgodną z wymaganiam i 
normy może być przcdstawiona do powtórnych badal1. 
wykonywanych przCi' upoważnione jednostki na uk owo­
-badawcze lub osoby maj'jce odpowied nie uprawn ienia . 
Zaleca się przeprowadzanie dla calej pa rti i, przedsta­
wionej do powtórnej kont ro li, stuprocentowej kon tro li 
tyeh właściwośc i . ze względu na które partia zosta la 
uzna na za niczgodną z wymaganiami normy . Niezbędne 

jest w ta ki ch przypadkach określe n ie skutków wpł y wu 

slwierdzonej wady na wymaga nia stawia ne elementom 
śc i an ze wnęt rznych prze7 dokumentację technic7ll<j. 
normy pa ń stwowe, instrukcje, wytyczne itp. dokumenty. 
Wymagan ia te na zwano wymaga nia mi zhiorczymi 
i w ta bl icy przeds tawiono wspólza l eżn ość właściwości 

elemen tów ścia n zew ne;t rznych w podzia le pionowym 
na gru py : bard70 istotne , isto tne i malo is totne z wy­
magan ia mi 7biorczymi w podziale pozio mym na gru py: 
l, II i III w za !cżrwśc i od stopnia ich ważnośei. 

W przypadku gdy ni espcl ni one są wymagania dla: 
- ga tunku I - w grupi e wł aściwości bardzo isto t­

nych, 

- ga tunku I i 2 - w grupi e wl aśc i wości isto tnych 
i mało isto tn ych należy prze prowadzić o bliczenia lu b 
a na li zę wymagań zbi HC7yCJl dla elementów ścia n ze­
wnętrznych. 

Dla przykładu podajc się zaleca ny sposób postępo­
wania z elemen tami, w któ rych stwierdzo no większc 

odc h yłki od dopuszcza lnych d la g rubośc i calk o\.vi tL'j 
elementu. 

Większe odch y ł ki wymagaj"j anal izy spdnicn ia na­
stępujących wymaga ó zbio rc:tych wg tablicy: 

a) nośnośc i warstwy ko nstrukcyjnej \V ś rodku wy­
so k ośc i . 

b) n oś n ośc i wa rstwy konst ruk cyjnej w strefie wspor-

czeJ. 
c) nośnoścI wiesza ków, 
d) odporności ogn iowej. 
e) izo lacyj ności term iez nej . 
f') nośności uchwytów trans portowyc h. 
g) n oś n ości nadproży, 

h) sta nu warstwy fakturowej. 
i) i zolacyj n ośc i ak ustycznej, 
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j ) zgodności wym iarowej w zak res ie wymiaru g ru­
bośc i , 

J eże li po m imo więk szyc h ode hykk wymagania z g ru­
py I są spełni o ne w 100% . pozos ta ł e wymagan ia z g ru­
py II mogą b yć prze k roczo ne dła ga tun ku 2 o 20 % . 

wted y odc h ył ka grubości ca łko witej ele mentu +6, 
-4 mm, 

Wyniki bada ń powtórnych należy uznać za os ta­
teczne, 

I NFOI~M ACJE l)Ol)ATKOWE 

I. Insty tucja opracowująca normę - ( 'c' lllraln.., Ośr"dd. Badaw­

O()-R<lzwoi"wv Pr7l' lll ysłll Hl' I(l ll t' W CE HET , 

2, Is totne zmi a ny \\' s tosunku do B N-8J/ 90 12-04 

a) zmi !',: niollo lI ~ l akllia d \.) 1 YCi'.'l('l' wanlllj.Jl\\ i :-, po:-'lIb u pi.lhll' ra­

Il i" pró bl'k J" oad; lI; oil' i;l~y~h, llkrl"'(lw\ch i pdll\'l' h - w 1\' 111 

la bl' dO I\ O;Il'l' s kb d u panii , 

hl /mic niono z; d\ r(' ~ \v)l1w,t!ań dtl l )('/~, (~ dl :,'r llb()~(i war:-. l \\ 

i ~ I L1h\.)~(,1 ca lkowill'j t .. :h.'nh'lllU u r:1 1 wy ll1 ag: lli d()t~l' J'''; ł(, Yl' 1l u !Uklli;1 

/h rnjc lliLt hc IOllL'l11. 

e) lI SlI 11 iiy'l() / Il (l rmy wynlagalli ~ 1 i b;l(.b llia dOlyl''',Cl' : 
jl'dno rot!llości \vy l r/ymal ośc j hl.'l(lIlU. 

111 ;t~y l'Il' I11 L'Il I U. 

wy~ il' l' ia (wy,h\'kll ia) I pł;IS70y/llV pio lW\\'l'I , 

3 , Norm y i dok um en l)' związane 

I'N -7 5/ B-06250 l:kl oll I\\\'UV 

PN -75/ B-0626-, Bl' I'"l k U" 7 pOr<l\\'; lI ych kr llS/y" slIuo ll yc:h 

PN -7.v B-062~ I Prl' la b rykal\ buclowlanl' I belolIII. M l' lody bad",) 

\\ yl rtY Ill :.t! ośl· i nwyeh 

I'N-~O/ B - IO(J 2 1 Prclahry,a ly bud, )wl;II ll' 1 0,, 1011 11 , Ml' lod\ pOllllaru 

lTeh ~'~'n llll'l ryC i' Il~ L' h 

I' N-61/ B-10245 Rtlbo ly "I;, c: II:II'"" , bud"wlalll' L bl",h~ " lal ulI "J 

()l'Y llk owU IlL'j i CY I1"-,HVt..' j. W~ maga llia i bi.H.lanijl t L'ehnłl'lIl l' pr7y 

lldoi"r7l' 

PN-X2/ H -93215 Walcówb I IH,'ly s tal ow,' do I brojl' nia hl' '''nu 

PN -7X/ M-0 2 1.W Oddlył " wymiaró w ni l' lllknl\\:Inych 

PN- X.V N-03010 SW ly, I}UII <I ' 0 11 11'0 1;, ja, .. ',i, l.'IS,l\\V wy b,,, ' .inl n, '-

,Il" produk lu do pn.,o , i 

PN-79 / N-O.l02 1 SI ;lI yslyu lla koni rola jakośc:i, Ko nlrlll a odbiorua 

wl' dłtl l! ,)t:"-' I1 ~' .l lll' Ij)~II\ ' ''''lh'.i . P ldn~ badan ia 

BN -72 / 6JIl3-02 T \"o r/ywa 'I I II CI II l' P' )Il)II" ll' , PI \'I V ,lynlpi;II lPwc 

p:lIl ll' I !·< l m()~(j\. \l~ł cL· 

H N-~·V6745 -() I I'rll ab,,\,k:!I Y h ud"" I"'l l' 1 aUl(lkl"WIL()II ~II1 C,," bl'I " ­

n u k"m"r, o \Ąl' ~(), HI"u" I plvl,i 

BN -X4/ f> 7 55-()~ Mall' ri; dy do 1/Ola l'.!1 IlT1l1iL'l11l'1 i " , uSlyol1l-,j, Wy­
roo\' 1 \lcln\' m il1l'l'aln l'J hkl i 1'1 , 1\ 

11"lru"cia 1I', " o n ywa lli; , p"I;llICI'l "'''rslw \\' prclaor~ k,'wan yc h be lo­

IH!\\ yl'l l ~,,-.. ia lla L" h , .. a r .... l wP\\lyrh dla huJoV.'Il ICl v. a lIlil·:-'/k :llHl1Wq.!l\ 

- l 'OBPIlO, W;II"I'''\; I IlJX2 r. 

W y l yei' lh.: kontruJI i ocen y wylrzyl1lało~cl tn .. hllologic/ ll )'ch b('l{)Jlll 

w p rll' m ysł o\\'ci pnldukcji prcf'"o rY";lIó w - COB RPB CEBET, 

W;IIv"wa 1982 r , 

Albu m Ivpowl', i , Io lar" i ,'ki"lIl1l'j i dr7wiowej d la budo ll 'll lclwa o!!(l l­

liC!,!", Ilbl rllkcj" wbud u IVywalli;,1 o ki l" 1I i drzwi ba "" lllllW\'c h drl'lV­

I l i~ l llyL'h l eWIl\' tr/llYl'h w ŚC i:lll y l) ró i ll l'j k OIl .... t ruk l..·j i. Projekt 

I,'c hll i, IIlO-r(lb(lC/\ B- I/ I' R-51X5 COBPBO Wa rS/;"va , 

PJ'Il' p i ~y (l ł : l d\w\':łlliu i wyład\\wywu lliu w~lg{)nów to warowyc h i p rzy­

L'/1.' p :-- alll l'chpd \ ) w~ c h w k (~mu ll ik.lI c .l i w\..' \VIl <; lr71ll'j : 

al LJslaw" I dnia 15 li s Io pada 1984 r , P ra wo pI7l" WOZO WC 

hl Rl' !! lIlall1 ill PKP " ladowalli u i laba plcc""li u pl7cs yk k 10-

w~l n)wyL h 

d Za l;IL'Zlli k d" Z a r"ld/l'llia M ill ist r" Komllllibcj i 1 cl lli a 

11l; ln:a 196~ r. \V spr;l\vit.:, hH .. hl\v;l lli;l samochoc.!t')w ci\, iarow ydl 

I p r/yol' p . 

4 , 'Norm y zag raniczne 

S /wccia SIS XI 2 10 1 Salldwicll l'kll1Cllt <IV bl' I''''' !!, M atl 

S JS 8 12 199 S; 1111 111 a nh ;lłla rl' l iiI' sa lldw i ~ h l' km l" ll t al' OCIOIl !,! 

ZS RR roc r 11 0 24- 72 nalK~ II H3 Jlcr nlX 6CTO II 0 1l ):\JIH lIapylKHblx 

CTell lKHJl hlX II 0611tCC1IK I111blX 3):\a lHlii, T cxlIlI 'lecKHc )CJ IOIlH~ 

rOCT 17078- 7 1 n" HCJlII lKcnc30 6 eTo Hllbl e Tpe XCJlO IHlbl e JV I ~ 

Ha p \ lKHhl.X eTell lKll.~"LX 

Tpc6olla HH" 

5, Symbol elementów 

145 1- .1 17 36 . 

fi o6LllecTBcHHbl X 3):\a H II~, Texml'l cc Kll C 

ścia n 7-cwnętrznych w!,! S WW 

6, AUlorzy projek tu noml y: Il l" r illL , Jadwi!,!" Bochińska, m " r ;n7, 

Z"li" llr/o it'l,b, mgr ill7 , .J ;II l Piq l,o wski - C"lll ralll Y Ośrodek 

Badawl"/o- Ro1\\'oj,,\\,\ I'IICll1 ys11l BClll llÓW CEBET. pr7y w,pó lp ra cy: 

dr in i. T{l I1l ; I ~/ ~1 I-knl'll'wski cgo . dr ini . Andrzeja Po~orzl' bk i q.! (l , 

1l1 ,: 1' il1 ż, Mi l'oysla\\'" Mi c h il' wiod - Cl"l1lrallly Oś rod e k Bada wc zo­

- R \ )/\\ djO \\: Bud u v,,'lli ct W~ I O~ó ll lL'~u. 

7, S tosowa nie norm ZN na element y śc i a n zewnę trzn ych , Pu y 1' ,-0-
dll kcJi i (ldoiorll' widkowYIl1;ar,)wvch bl' lOllll\Vydl i i l'lOl'lo \\' yc h 

l'i,'ml' Il IÓw 'C i;III Il'wll,'lr/l1 y~ h mających l1 ill ypow;1 ~ ollst rukcj, lub 

Il..l...' hllll loSi\, \V: k () llyW; ll li ~ 1 .... l(l ~ lIjc :-.i~ nll rm y ZN np racovv:.Jlh· ~1r/l'i' 

pr(Jd ucL' 1l 1c'l\\' . Plllls l ~I\V~' do opracowa nia Ih l rrll ZN ,ta IHl\\i dok.u­

ml' lll a cja lec h niu ll" l'iCIl1 l'll lC')\V , ProjL"kt no rm y ZN P" Will il'll być 

a " ce pl o " "Il)' przl'7 Cl' lllra ln y Oś",dck Badawl'7o- Ro7\\ ll,iow y Prl('­

my,ł " Bl'lon,')\v CF BFT ; ,prawd/oll\ pua Ill slylul T,'ch ll iki Bu-

L! P\' lanej pl'7l'd It Sl ;111 0 wi (' lli l'lIl normy. 



~ IJI 

~ ~ 
, "O 

~ o 
~. ~. 

<1> , 
N 
n 
::r 
::>. 

~ 
<1> 
I 

N· <1> 

~. ~ .. ~ 
~ 
"< 

~ 
'< 
"O 
o 
III .. 
I 

~ 
"< 
3 
0,. , 
to , 
C 
er 
o 
III' 
n 

, ~ 
N '< 
:J 3 
<1> l> , 

"< 
N 
<1> 
~ 
:J 

"" I 

N 

"-.. 
n 
::". 
:J 
o 
II" 
n-
I> 
7C 
C 
III 

-< n 
N 
:J .. 

i>' 
7C 

C , 
O 
~ 
~. 

x 

z 
O 
III­
:J 
O 
1Il' 
n-
:J 
l> 
a. 
"O , 
o 
N· 
'< 

x 

Zał ęcznik do B N-88j901 2-04 

x 

<1> , 
3 
n 
N 
:J .. 

x x x 

x 

x 

(.> W y tr zyma łość beto ­
nu na ściskanie 

Ga tunek, ś redni ca 
I r ozs taw p rętów 

~ zbr ojen ia, w i esza­
k ów i uchwytów 
tra n sportowych 
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(fi Otu le n ie zb r ojen ia 

Gr ubość e l e me ntów 
j ednowa rs twowych 

Grubość wars tw 

--...] be to nowych w e l e ­
men tach w i e lowa r_ 

s i wa wyc h 

CD S tan w a rstwy izo­

lacy j nej 

\O R ysy na powierzchni 
w ar s twy fak tur owej 

U szkodzen ia k rawę­
d z i poz io m ych płas~ o czyzny wspo r czej 
wa r s twy konstr uk­
cyjnej 

:: W ymiary zewnęt rzne 

--" W ymiary żebe r 

N o t wo r ów i wycięć 

<::; U sy tuowa nie o two­
r ów i wyc ięć 

R odzaj i wym iar y 
,:::. e l em entów wyposa ­

żen ia 

v; U sy tuowanie e l emen­
tów wyposażenia 

U s zkodzenie kra -
a; wędz i zewnę t rznych 

i na roży w a rs twy 
fakturowej 

--..J S tan fak tur y 

__ S ta n obrzeż a 

OJ u 5zcze l nianego 

O sadzeni e s to l a r k i , 

;O podok i enn ików 

~ Stan powier zch n i 
wewnętr znej 

N Fa li s t ość powier z -

chn i wewnętr znej 

U szkoa zenia krawę­

N d zi p ionowych i na ­
N roży w a rs twy kon­

strukcyjn ej 
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