UKD 686.86/.2

NORMA BRANZOWA

OPAKOWANIA
SZKLANE
BUTELKI

Katamarze szklane

_* BN-76
| 6831-07

Zamiast
BN-63/6831-07

Grupa katalogowa 0592

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg szklane

kalamarze z zamknigciem gwintowym stosowane jako opako-

wania tuszu i atramentu.

2. Typy kalamarzy. Rozrdéznia sig¢ nastepujgce typy ka-

lamarzy:

- typ A - katlamarz do atramentu pojemnoéci 60 r:m:3 wg
rys. 1,

- typ T - kalamarz do tuszu poiemnosci 10, 20i 30 cm

wg rys. 2,

3. Przykiad oznaczenia kalamarza typu T, pojemnoéci
20 cm3:

KALAMARZ T-20 BN-76/6831-07

4. Ksztalt i wymiary w mm - wgrys, 1i 2,

5. Material, Szklo bezbarwne wg PN-81/0-79560,

6. Wykonanie - wg PN-81/0-79560.

Z. _Cechowanie, Na dnie kalamarzy powinny byé wyko-

nane trwate znaki:
a) pojemnos$ci nominalnej,
b) numeru formy,

¢) znaku huty,

gwint

8. Wymagania pozostale - wg PN-71/0-79560,
wg PN-72/0-79082,

9. Pakowanie, przechowywanie i transport - wg BN-72/
6830-01.

10. Badania - wg PN-71/0-79560 i PN-72/0-79082,

11. Postanowienia przej$ciowe. Do czasu zuzycia po-

siadanego zapasu nakregtek, lecz nie pdZniej niz do 1 lipca
1977 r., dopuszcza sig produkcje katamarzy typu T pojem-

noséci 10 cm3 wg rys. 3.

KONIEC

Informacje dodatkowe

Zgtoszona przez Instytut Szkta i Ceramiki Filia w Krakowie
Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemystu Szklarskiego i Ceramicznego dnia 23 czerwca 1976 r.
jako norma obowiazujgca od dnia 1 pazdziernika 1976 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 19/1976, poz. 8)

Wydanie 2
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE L ALFA" 1987.

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,60Naki. 300+40 Zam. 164/87

Cena zt 18,00



BN-76/6831-07

Moletowac punktowo
na calym obwodzie

Numer formy

[BN-76]6831~07-1]
Rys. 1
Pojemnoéé, cm Masa
nominalna catkowita ~g

60 7844 106
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[BN—76/6831-07-2]
Rys. 2
Pojemnosé, cm Masa Wymiary, mm
nominalna | catkowita | J ba | Pa, (pd| ¢d, ¢d, ¢bd,, h | A, hy rol Ty |8
10 13 +1 32 |30 %0,5| 21 | 23] 14 %0,3 Op 22%3,5(25,5 +0,5 | 41 +0,5| 24 1,5 4 | 1 2,3
20 25 42 40 |35#41 | 22 |26 180,3 Op25%3,5(29,5+0,5|48 1 |29 2 5 | 1,5 |2,5
30 35 #3 50 40 +1 25 26| 18 £0,3 Op 25%X3,5(29,5 0,5 | 55 %1 |36 2 7 1:5 2.5

L0-1€89/9/L-N€

Co



4 BN-76/6831-07

225 *05
Op 18x3 wg PN-72/0-79082
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Rys, 3

Pojemnosé, cm Masa
nominalna | catkowita g
10 13 %1 =32

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme - Instytut Szkla i Ce-

ramiki - Filia w Krakowie.

2. lstotne zmiany w_stosunku do BN-63/6831-07. W

zwigzku z mocno zaawansowang automatyzacja produkcji
opakowan szklanych wprowadzono zamiast dotychczasowych
- 3 typy kalamarzy dostosowane ksztaltem do automatycznej
produkcji. Poza tym zmniejszono liczbeg typow kalamarzy
z odmiu do trzech, co umozliwia osiggniecie wladciwej wiel-
koséci produkowanych serii - zgodnie z warunkami -zautoma-

tyzowanej produkcji.

3. Normy zwigzane

PN-72/0-79082 Opakowania. Gwinty

PN-81/0-79560 Opakowania szklane do artykuléw chemicz
nych. Butelki i stoje. Ogdlne wymagania i badania
BN-72/6830-01 Opakowania szklane.. Pakowanie, przecho-

wywanie i transport

4., Symbol wg SWW - 1541-212,

5. Autorzy projektu normy - lgnacy Urbaniak, mgr Ed-
mund Leszczak, inz. Zdzistaw Pawlowski - ZHSO VITRO-
PAK.

6. Wydanie 2 - stan aktualny: lipiec 1986 r., uaktual-

niono normy zwiazane, poprawiono bledy.



