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NORMA BRANŻOWA 

BN-77 

OPAKOWANIA Opakowania jednostkowe metalowe 5041-13 
METALOWE Puszki tłoczone 

talerzowe do konserw 

Grupa katalogowo V 81 

1. WSTE;P 

Przedmiotem normy sę puszki tłoczone tal erzowe do k on_ 

ser w , wykonane z blachy stalow ej ocynowanej . 

3.2. Części składowe i materiał _ wg tabl. 1. 

Tabli ca 1 

Nr 

2, POOZIAL I OZNACZENIE 
części 

na ry_ Nazwa częśc i Materiał 1) 

sunku 
2. 1. Grupy , typy, odmiany, r odz aje i klasy _ wg PN-67/ 

0 -79551. 1 Spód puszki blacha ocynowana wg 

2.2. Pr zykład oznaczenia puszki talerzowej z b lachy 
2 Wieko PN-73/ H-92122 

e lektro l it y c znie o c ynowanej (e), tłoc zonej (T), laki erowa_ 

nej jednokrotni e wewnętrz, nie lakierow anej zewnętrz (2), 

kla s y II , id 155 x 3 1 wg PN-67/0-79551: 

1) Ponadto lak ier y konserwowe, masy u szcze lniajęce 

PUSZKA TALERZOWA e-T -2-11 id 155 X 3 1 

BN-77/5041-13 

dopu szczone przez władze sanitarn e. 

3,3, Wy k onani e - wg PN-67/0-79551. 

3.4, Cec:;howanie - w g PN-67/0-79551. 

4 . PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

3. WYMAGANIA 
Pakowanie, pr zechowywanie i transport - wg PN-67/ 

3.1. Główne w ymiary w mm - wg rysunku . 0-79551. 
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IBN-771s04H31 

Pojemność: 450 cm 3 

Zgłoszona przez Kombinat Opakowań Blaszanych Lekkich OPAKOMET 

Ustanowiona przez Dyrektora Kombinatu Opakowań Blaszanych Lekkich OPAKOMET dnia 20 maia 1977 r. 

iako norma obowiązuiąca w zakresie produkcii i obrotu od dnia 1 stycznia 1978 r. 

(Dz. Norm. i Mior nr 14 / 1977 poz. 50) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1977 . Wpływ do WN 6 .6 .77 O ddo"o do składu 21 .6 .77 . Druk ukonczono w sierpniu 77 . 
O bj . O) ~5 o . w . Nakła d ?J OOO .. 55 egz. Zam. 1881 / 77 
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2 BN .!. 77j5041-13 

5, BADANIA 

5, 1, Program badań - wg PN-67 j O-79551, p, 5,1,1 a), 

b), d V, e) , O, g), h), j ) oraz o) .;. r), 

5,2, Skład i l iczność próbki , Przed przystępieniem do 

badań puszki nal eży podzi e lić n a partie zaw ier ajęce puszk i 

tej same j g rupy, typu, odm iany, rodzaju, klasy, pochodzę-

c e z tego samego okresu produkcyjnego, 

5,3 , Grupy badań, Badania dzieli si ę na na stę pujęce gr~ 

Li czność partii 

3201 10000 

10001 35000 

35001 150000 

150001 500000 

Tabli ca 3 

Grupa 1 

liczność 

próbki mi 

sztuk 

60 2 

125 3 

200 5 

315 8 

Grupa .2 

li c znoś ć 
m 2 próbki m i m 2 

3 
8 

4 
O 1 

6 
13 

9 

p y : Tabli c a 4 

_ grupa 1 _ badania wg PN-67jO_79551 p, 5,1 a), b), e), 

_ grupa 2 - badania wg PN-67jO-79551 p , 5,1 f), d), g), h), 

j), oraz o) .;. r) , 

5,4, Sposób pobierania próbek - wg PNj N-03010, 

5,5, Li czność pr ó bki do badań w grupach 1 i 2 wg 

PN-73 j N-03021 : 

_ dla grupy 1 _ poziom I ogólny, 

_ dl a grupy 2 - poziom S-2 specjalny, 

5,6, Wadliwość dopu szcza lna w
2 

maksimum: 

- dla grupy 1 - 1,5%, 

_ dl a gr upy 2 - 1%, 

5,7, Wybór i stosowanie planów badania - wg PN- 73 j 

N-03021, Jednostopniowe plany badania w kontroli normal-

ne j, obostr z onej i ulgowej podano w tabl, 2.;. 4, 

Wa runki pr zejść z jednego rodzaju kontroi i na inny - wg 

PN_73j N_03021 p, 2 , 3 , 

Tabli ca 2 

Grupa 1 Grupa 2 

Liczność partii 
liczność liczność 

prÓbk i mi m 2 próbk i 1)1, m 2 

sztuk 

3201 10000 80 3 4 
8 

10001 35000 125 5 6 

8 
O 1 

35001 .;. 150000 200 7 
13 

150001 .;. 500000 315 10 1 1 

Grupa 1 Grupa 2 
Li czność partii 

li czność liczność 

próbki mi m 2 próbki mi m 2 

sztuk 

3201 10000 32 1 4 
3 

10001 35000 50 2 5 
O 1 

35001 + 150000 80 3 6 
5 

150001 500000 125 5 e 

5,8, Sposób prze prowadzani a badań wg PN-67j 

0-79551, 

5,9, Ocena wyników badań 

5,9,1, Badania w grupi e 1 i 2, Partię nal eży uznać za 

zgodnę z wymaganiami norm y , jeż eli łę czna lic zba sztuk 

niedobrych w próbce ni e prze krac za li czby dyskwalifikuję­

cej m, wg tabl, 2.;. 4 , 

5,9,2, O cena partii , Partię puszek należy u znać z a 

zgodnę z wymaganiami norm y, jeże I i o cena wyników badań 

we wszystkich grupach jest dodatni a , 

5,10, Zaświadczenie o jakości, 00 każdej partii pus zek 

wy twórca obow ię zany jest dostarczyć zaśw i adczenie o ja_ 

kości, s t w ierdzajęce zgodność puszek z wymaganiami nor-

my, zaw ierajęce co najmniej: 

a) datę wy staw ienia zaśw iadczenia, 

b) nazwę i adres wy twórni , 

c) oznaczenie w g 2 . 2, , 

d ) w yniki badań, 

e) datę produkc ji, 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l, Instytucj a opracowu jac a normę - Kombinat Opakowań 

Blaszanych Lekkich OPAKOMET , Kraków, 

2, Normy zwięzane 

PN_73j H_92122 Blacha stalow a ocynowana (biała) 

PNjN-03010 Statys tyczna kontrola jakości , Losowy wybór 

sztuk do próbek 

PN-73jN-03021 Statys tyczna kontrola jakości, Kontrola 

odbior cza według oce n y alternatywnej, Plany badania 

PN-67 j O-79551 Opakowani a jednostkowe metalowe, Puszki 

i zamknięc ia do konserw, Wymagania i badania 

3, Autorzy projektu normy _ inż, J, Zych, mgr inż , E , 

Ziobro, J, Janus - KOBL OPAKOMET, 


