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N O R M A BRANŻOWA BN-85 
Opakowania jednostkowe metalowe 5041-02 

OPAKOWANIA Puszki owalne I ellptyc~ne tłoczone 
METALOWE .Zamiast 

do artykułów tywnościowych BN-74/5041 -02 

konserwowych BN-74/5041-03 

Grupa katalogowa 0581 

1. WSTĘP 

Przedmiotem norm y sę puszki owa lne i e l ip tyczne do ar­

t y kułów żywno~c;owych konserwowyc h, tł oczone, wykonane 

z blac hy s t a low ej ocynowan ej. 

2 . ' POD Z IAL I OZNACZEN IE 

2.1. Grupy, typy, r o d za j e i odmiany 

0-7955 1. 
/ 

wg PN- 84/ 

2.2. Kla sy. W zal eżności o d dop u szcza lnych wad po-

wierzchni rozróż n i a się d w i e kla sy puszek: I i II. Pus zki 

k l asy I powinny spełniać wymag ania PN-84j O-79551. 

2.3. Postaci e . W zależności od k sz tałtu roz różnia s ię 
J 

dwi e pos tacie puszek : owa l nę i e li p tycznę . . 

2.4. Przykład oznac zenia 

a ) puszk i owa lnej w ykonanej z b lachy ocy nowanej e lek -

troi i t yczn ie ( E ) , tłoczonej ( T ) , lak i e rowanej wewnętrz 

i zewnętr z ( 4), li tografowanej ( 5), kla sy I, o wymia r ac h 

151 x 8 3 x 26,5 : 

PUSZKA OWALNA E -T -4- :;-1-151 x 83x26, S 

BN-8Sj5041-02 

b ) puszki elip tycznej wykonanej z b lac hy ocynowanej 

3. WYMAGAN lA 

3. 1. Główne wym iary w mm: 

- puszki owa lnej - wg r ys . 1 2 tabl. 1, 

• .. 148 X 80· 3, -o,z 

...l ...l .l .l..J.. ..l d -l i I I I I + • 
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e l ek t ro l itycznie ( E l , tł o c zon ej ( T ) , lak i e rowanej wewnęt rz 

( 3 ) , k lasy II, o wymiąrach 163 x 109 x 42: 

I BN 85/5041 02 11 

PUSZKA ELIPTYCZNA c-T- 3-11-1 63x l09x 42 

BN- 85j 5041-02 R ys. 1. Spód puszk i owa lnej 151 x 8 3 x 26,5 

Zgłoszona przez Zakład Badawczo-Produkcyjny Przedsiębiorstwa Opakowań Blaszanych OPAKOMET 
Ustanowiona przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Lywnościowej dnia 30 grudnia 1985 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1986 r. ' 
(Dz. Norm. i M iar nr 9/ 1986, poz. 18) 
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I BN - 8'/ ~041 -02 - 21 

R ys _ 2 _ W ieczko puszki owalnej 15 1 x 83 x 26 ,5 

- puszki elip tycznej - wg ry s . 3 7 6 t ab l. 1. 

Niejsce cecho...onia 
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R ys. 3. Spód puszk i e l ip tycznej 11 7 x 8 1 x 2 5 R ys . 4 . Wieczko puszk i e l ip tycznej 117 x 8 1 x. 25 

Hie-sce rechov.onio 
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I BN - 85/~04 1 02 - 5 1 

R ys . 5. S pód p u szki eli p tycznej 15 1 x 8 3 x H 
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R y s . 6 . Wieczko puszk i e l iptycznej 15 1 x 83 x H 

T ab li ca 1 
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1, 8-+ 0,2 

Pojemność nom ina lna Wymiar wewnę t r zny Wym iar zewnę trzny Wy sokość s podu 

3 mm mm H Postać 
dm mm 

0 , 230 148 x 80 15 1 x 8 3 26, 5 
+ 0 ,3 

owa lna 

0 ,126 1 14 x 78 11 7x8 1 2 5+ 0 ,3 

0 ,2 15 148 x 8 0 151 x 8 3 27,2 
+ 0 ,3 

e l ipty c zna 

0 ,260 14 8 x 8 0 151 x 83 3 2+0 ,3 

Wymiary oznaczone na rysunkach gw ia zdkę pod legaj" sp r a wdzan iu. 

Wymiary niet olerowane wykonywane sę w 12 k l a s i e dokładności. I 

3.2. Częśc i skł adowe i ma teria ł. Każda puszka pow inna 

sk ł adać się z tł oc zonego spodu i w ieczka, wykopanych z 

b la c h y s t a lowej ocynowan e j wg PN- 73/H -92 122 lub d ok u-

mentacji t echnic z ne j . 

L akiery konsęrwowe, l akiery powłokowę, e m al i e, farby 

g rafi czn e i m asy u szczei niaj ęce _ wg n o rm przedm iotowych 

l ub warunków t ech nicznyc h . Materia ł y maj ęce bezpoś redn i 

konta k t z zawa rt ościę puszk i muszę być dopuszczone przez 

władze san itarne. 

3 . 3 . W ykonanie 

3 . 3.1 . Wyg l ęd powi e rzc hni wewnę t r zny ch - wg PN_84/ 

0- 795 5 1. D op u szcza ln e i n iedopu szcza ln e wad y pow ierz-

chn i wewnę t rznych s twi e rdzone przy oględz i nach podano 

w tab l . 2 . 

Tab li c a 2 

- S top i eń dopuszcza l nośc i wad w k lasie 
Lp. 

R o dzaj 
Na zwa w ady 

powierzchni 
I II 

1 L akierowana zarysowanie powł oki lakierowej d op u szcza lne 1 za ry so'wan i e o dop u szcza l ne więcej 

I 
nie uszk ad z ajęce powłok i cynowej sz erokości d o 0 , 5 m m i długości n i ż 1 

do 5 m m na pow ierzchni 0 , 5 dm 2 

2 I niedo lak ie rowan ia pawi erzchn i n i e d opuszcza I ne dop u szcz a l ne spąra-

puszek dycz n i e 
I _ _ o. 
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3.3.2. Wyq l ęd powierzch ni zewnet r z n ych - wg PN-8 4 j O-79 ss1 . 

D opuszcza lne i niedopu szczalne w ady powjerz chni stwi erd zone p r zy og l ędzinach podano w t abl . 3 . 

T ab l ica 3 

R od zaj 
Nazwa w ady L p. 

pow ierzchn i 

1 2 3 

1 L ak ierowana zarysowanie powłoki l ak ie r owej 

I 
2 zacieki i zgrub i enia lakieru 

3 L itografowana przesunięcie rysunku litografii 

4 obniżen ie in tensywności barw 

i połysku w s tosunku do us t a lonych 

wzor ców 

I 5 zarysowanie pow i erzchn i . I i t ogr afo-

wanej 

-

, 

6 Każdy rodzaj uszkodzenia powłok i cy nowej 

powierzchni 

3.4. Cechowanie - wg PN-84jO- 79ss l. Po uzgodnieniu 

m i ę dzy wytwó rcę i odb iorcę dopus zcza .s ię- z m iany w sposo­

b ie i mi ejscu cechowania. 

3 . S. Pozos t a ł e wymagania - wg PN- 84jO- 79ss 1. 

4. PAKOWAN IE, PRZEC HOWYW A N IE I TRANSP ORT 

Pakowanie, przech owywan ie tran spor t - wg PN- 84j 

0-79 55 1. 

S . B ADAN IA 

5. 1. Program badań - wg P N - 84jO- 7 9 ss 1, P . 5.1.1 poz . 

a ) , b) , c), d), e) , f) il. 
I 

5.2. Skład i l iczność par t ii . Przed przys tęp i en i em do 

badań puszki na l eży podzi e l i ć na parti.e zawi erajęce puszki 

t ej sam e j g rupy, t ypu, r odzaju, odm iany i pos t ac i , po c ho_ 

dzęce z te go samego okresu produkcy,jnęgo . 

-

Stop i eń dopuszcza l ności w ad w k la sie 
' -

I II 

4 5 

d o p u szcza l ne sporadyczne , ni e- d opuszczal n e 

wpł ywajęce ujemn ie na obniżenie 

es t e t yk i p u szek i wieczek 

, 
d op uszcza l ne sporad yczne n i e dopuszcza lne 

wpł ywaj ęce u jem n i e na obn iżen i e 

es t e t yk i p u szek i w ieczek 

dopuszcza lne w s t o pn iu nie obniża- dopuszczal ne przy 

jęcym este t y ki opakowani a i czy - zachowaniu czy t e l-

te l nośc i napisów nośc i nap i sów 

-' 

dopuszczalne sporadyczne , n i e dop u szcza l ne w s t o~-

wpł ywajęce u jE:mn i e na obn iż en i e n i u obn iżajęcym es te.. 

es t e t yk i i funkcj i uży tkowych pu- t ykę l ecz nie wpływa-

szek i wieczek jęce ujem n i e na obni -

, żen i e f u nkcj i uży tk0-

wych puszek lub wie-

czek 

dopuszcza lne sporadycz"ne, n i e dop u s zcza lne w s top-

wpływajęce ujem n i e n a obni żen i e ni u obn iżajęcym 

es tetyk i puszek i wieczek es t e tykę 

5.3. Grup \( badań . Badania d zie l ę się na dw ie grupy : 

- g r upa l - b a d an ie wg P N - 84jO- 79 5 s1 . P. S . l a), 

c) , 

- g rupa 2 - badanie wg P N-84jO- 7 9 s s1, P. 5 . I d ) , 

f), i) . 

5. 4 . S posób pobier ania p r óbek _ wg P N-8 3 j N-03010. 

5. 5 . Li czność p róbk i do badań w grup i e 1 2 

P N - 7 9 jN- 0302 1 : 

d la grupy l - poziom I ogó l ny, 

dla grupy 2 - poziom Sz specja lny . 

5.6. Wad li wość dopu szcza lna W 2 maks im u m: 

- grupa 1 - 2, 5% , 

- grupa 2 - 1 , 0 %. 

b) , 

e) , 

wg 

5. 7 . Wybór i s tosowan i e planów b adania wg P N-79j 

N -0302 1. 

Jednost opniowe plany badania w kon t rol i norma l n ej , obo_ 

s trzonej i ulgowej podane odpowiednio w t abl. 4 .;. 6 . 

Wa r unk i przejścia z jednego rodzaj u kon t ro l i n a inn~ 

wg PN-79j N -0302 1, P . 2 . 3 . 
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Tablica l! 

Grupa 1 Grupa 2 

, 
Liczność li czność Iliczba kwalifi- li czba dyskwa- I iczność I li czba kwalifi- I 

';0"0' ""'W'-I parti i , I próbki kujęca I ifikujęca próbki kujęca I i f ikuj ęca 

m
1 

m
2 

m
1 m 2 

sztuk , 

f-
I 

l 
I 
I 

1201 3200 50 3 4 
, 

3201 10000 B O 5 6 

10001 35000 125 7 8 13 O 1 

I 
35001 150000 200. 10 

I 
1 1 

I I 150001 500000 315 14 15 I ~ 

Tabli ca 5 

Grupa 1 Grupa 2 

I li czność liczba kwalifi_ li czba dyskwa_ I i czność li czba kwalifi- li czba dyskwa_ 
Li czność par.t i i 

p r óbki kujęca I ifikujęca próbki kujęca I ifikujęca 

J I. m1 m 2 m 1 m2 

sztuk 
. -

I 1201 3200 50 2 3 , 
3201 10000 BO 3 4 

10001 35000 
\ 125 5 6 20 O 1 

35001 150000 200 B 9 
, 

150001 .;. 500000 315 12 13 

Tablica 6 

Grupa 1 Grupa 2 I 
, 

li czność liczba kwalifi_ I i czba dyskwa- liczność " ,"00 'wo" ,,- ' 'boo O,"' wo-I Liczność par ti i 
próbk i kujęca lifikuj ęca próbki kUjęca I ifikujęca 

m
1 

m
2 m

1 
m

2 

" sztuk 

1201 3200 20 1 

3201 10000 32 2 

10001 .;. 35000 50 3 

35001 150000 

I 
BO 5 

150001 500000 125 7 

5. B. Sposób przeprowadzania badań - wg PN-Bo/O-79551. 

5.9. Ocena wyników badań 

5.9. 1. Puszka lub w ieczko dobre . Badanę puszk ę na leży 

uznać za zgodnę z wymaganiami normy, jeżeli 

przez wszystkie badania z wynikiem pozytywnym. 

przejdzie 

5.9.2. Ocena partii. Partię należy uznać za zgodnę z 

wymaganiami normy, jeż e li iiczba sztuk niedobrych w po_ 

branej do badań próbce jest mniejsza lub 

kwal ifikujęcej m 1. 

rówł}a liczbie 

I 
-

4 
I 

5 

6 5 O 1 

B 
l ' 

10 

5.10. Zaświadczenie o ' jakości. Do każdej parti i puszek 

wytwórca obowięzany jest dostarczyć zaświadczenie o ja-

kośc i s twi erdzajęce zgodność puszek z wymagani am i 

my i zawierajęce co najmniej: 

a) nazwę i adres wytwó rni , 

b) numer zamówienia, 

c) li czbę dostarc zonych puszek lub wieczek, 

d) oznaczenie wg 2.4, 

e) zaświadczenie o zgodności z normę, 

f) mi es i ęc produkcji, 

g) podpis kierownika kontroli jakości , 

h ) datę wystawienia zaświadczenia. 

nor-

KON lEC 

Informacje dodatkowe 
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INFORMACJE DODATKOWE 

l, Instytucja opracowująca norme - Zakład Badawczo-

-Produkcyjny PDS Opakomet, Kraków, 

Z, Istotne zmiany w stosunku do BN-74/S041-0Z BN 74/ 

S041-03 

a) połęczono dwie normy wjednę, 

b) rozdział dotyczęcy SKJ dostosowano 

N-030Z1, 

c) uaktualniono wymiary rysunki, 

3, Normy zw iązane 

do 

PN-73jH-9Z1ZZ Blacha stalowa ocynowana (b i ała) 

PN-79j 

PN-83jN-03010 Statystyczna kontrola jakości"Losowy wy- . 

bór jednostek produktu do próbki 

PN-79jN-030Z1 Statystyczna kontrola jakości, Kontrola 

odbiorcza wg oceny alternatywnej, Plany badania 

PN-84jO-79SS1 . Opakowania jednostkowe metalowe, Puszki 

do artykułów żywnośc iowych konserwowych, 

wymagania i badania 

Ogólne 

4, Autor projektu normy - Józefa Janus - Zakład Badaw­

czo-Produkcyjny POB OP AK OMET , Kraków, 


