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1. WSTĘP 

1. 1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sę przepisy doty.::zęce badania (kon

troi i) ', zgodności jakościowych cech sortymentów surowca drzewnego (prócz zręb

ków) z w ymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 

1. 2. Zakres stosowania normy. Normę należy stosować przy przekazywaniu i od

biorze surowca drzewnego w obrocie krajowym (dostawca-odbiorca), z wyjętkiem 

przypadków, w których normy przedmiotowe postanawiaję inaczej. 

t . 3 . Określenia 

1.3. 1. Partia surowca drzewnego - liczność jeÓ1ego sortymentu surowca drzew

~ego pochodzęc" od j 'ednego dost,,\'oCY (np. nadleśnic 'twa, sk..ładnicy), znajdujęcasię 

na jednym stanowisku roboczym (np . w jednej mY'gle, sto!;ie) kJb na jednym pojeździe 

transportowym (np. woz ie konnym, samochodzie, wagonie). 

1.3. 2. Ocena alternatywna partii surowca drzewnego - zaliczen ie partii do jed

nej z dwóch kategorii: partia zgodna z wymaganiami, par~ia niezgodna z w ymaga

niami - na podstawie wyniku badania wszystkich sztuk w partii (kontroli stupro

cen towej) i dokonania oceny alternatywnęj każdej sztuki lub na podstawie wyniku 

badania próbki pochodzęcej z tej partii (kontroli wyrywkow'ej) dokonan ia oceny 

al ternaty wn ej poszcz ególnych sztuk w próbce. 

l. 3 . 3. Partia zgodna z w ymaganiami - partia, która w wyniku badań została 

ocen.iona jako odpow iadajęca sprawdzanym wymaganiom normy przedmiotowej do

t yczęc ej danego surowca drzewn ego . 

Zgloszona przez Insłyłut Badowczy Leśr.ic!wa 
Ustonowiona przez Naczelnego Dyrektora Losów Państwowych dnia 4 września 1978 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1979 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr21 / 1978 poz. 93) 

Wydanie 5 
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1988. 
Druk . Wyd . Norm. W-wa. Ark . wyd . 0,30 Nak ł . 3600 +·25 Zam . 1894/88 Cena zł 30 ,00 



BN-78j9220-02 

1. 3.4. Partia niezgodna z wymaganiami - partia, która w wyn iku bIadań została 

oc e.niona jako nie odpowiadajęca sprawdz anym wymaganiom normy przedm i otow ej 

dotyczęcej danego surowca drzew nego. 

l. 3. 5. Sztuka drewna zgodna z wymaganiami - sztuk'a (np . kłoda, wałek, tycz 

ka); która spełnia wszys tkie sprawd z ane wymagania normy przedmiotowej . 

. 1. 3 . 6 . Sztuka drewna niezgodna z wymaganiami - sztuka, które nie spełnia cho

ciażby jednego ze sprawdzanych wymagań normy przedmiotowej. 

1.3. 7 . Wadi iwość dopuszczalna w kontroi i odbiorczej w z' plan badania jedno

stopniowy, kontrola normalna; ogólny poziom kontroi i - wg PN-7Sj N-03021 , 

l. 3 . 8 . Liczba kwal ifikujęca m,- najw i ększa dopuszczalna w próbc e liczba sztuk 

drewna niezgodnych z wymaganiami, uprawniajęca do uznania partii z a z,godnę z 

w ymaganiami normy. 

l. 3 . 9. Liczba dYskwalifikująca m 2 - n~jmniejsza niedopuszcza lna w próbce 

liczba sztuk drewna niezgodnych z wymaganiami, dajęca podstawę do uznania par

tii. za niezgodnę z wymaganiami normy . 

2, PRZEPISY OGOLNE 

2. 1. Kontrola odbiorcza . Kontroi i odb ior czej według nini ejszej normy podlegaję 

w s zystkie sortymenty surowc a drzewnego, z wyj ętki em z r ębków. Zależnie od gru

py sortymentów i li czności partii, należy stosować kontrol ę stup rocen towę lub 

. wyrywkowę . Kontrola dotyczy wymiarów poszczególnych sztuk drewna, prawidło-

wości wyróbk i i jakości drewna (zgodność z właściwę normę przedmiotowę), przy 

czym dopu'szcza się różnic ę w pomiarze grubośc i drewna ± 1 cm . 

2.2. Kontrola stuprocentowa. Kontroli stuprocentowej podlegaję sortymenty su

rowca dr zewnego mier zone w s z tukach poj edynczo ) ra z cho ink i. 

2.3. Kontrola wyry wkowa . Kontroi i wyrywko wej podlegaję sor tymenty sur owca 

drzewnego mierzone w sztukach g rupowo (prócz cho in ek) ora z sortymenty mier zo-

ne w ,stosach. 

2.4. Pobieranie próbki . P rzy kontroi i w yr ywko wej nal eży pobrać próbkę z 

różnych miejsc partii surowca drzewnego, w li czbie sztuk dr ewna n za

leżne~ od li czności partii N i podanej we właściwej rubryc'e o dp o wiedniej tab li cy 

zami eszczonej w roz d z. 3. 
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Próbkę pobiera si ę na ślepo, to znaczy bez korzystania z tabli c liczb losowych 

bez jakiejkolwiek sugestii o wartości poszczególnych sztuk drewna. 

2.5 . Wykonanie kontroli według oceny alternatywnej. Kontrolę przeprowadza 

odbiorca w obecności przedstawiciela dostawcy . W trakcie kontroli przeprowadza 

się ocenę w s z ystkich sztuk w parrii - przy kontroli stuprocentowej lub wszys tkich 

sztuk w próbce - przy kontrol.i w yrywkowej . W przypadku kontroli stuprocenlowej, 

partię sortymentu nal eży uznać z a zgodnę z w ymaganiami i przyjęć po odrzuceniu 

ewen tualnych sztuk niezgodnych z wymag·aniami odpowiedniej normy przedmiotowej. 

W przypadku kontroli wy ry wkowej, partię sortyml"ntu należy uznać z a zgodnę z 

wymaganiami i przyjęć, jeżeli w próbce liczba sztuk niezgodnych z w ymaganiami 

właściwej normy przedmiotowej jest mniejsza od liczby dyskwalif ikujęcej m 2 , po

danej w odpowiedniej rubryce>. wła ściwej tablicy zamieszczonej w rozdż . 3; · partię 

sortymentu należy uznać za niezgodnę z w ymaganiami i odrzucić, jeżeli w próbce 

liczba sztuk niezgodnych z wymaganiami właściwej normy przedmiotowej jest rów-

na odpowiedniej liczbie dysk walifikujęcej m 2 lub liczbę tę przekracza. 

Partia odrzucona powinna być przesortowana przez dostawcę' i ponownie przed

staw iona do odbioru . 

3. PRZEPISY SZCZEGÓLOWE 

3.1. Rodzaj e kontroli i planów badania. Prży kontroli wyrywkowej sortymentów 

surowca drzewnego nal eży stosować jednostopniowe plany badania, II ogólny po

ziom kontroli i kontrolę normainę (tabl . 1 i 2) . 

3.2. Warunki zmiany rodzaju kon troli. Dopuszcza się za zgodę stron przejście 

z kontroli normalnej na innę, zgodn ie z PN-7Sj N-03021. 

3 . 3 . Plan 

ora z sortymentów grubizny stosowej - wg labl. !. 

Tabli ca 1. 

Wadi i wość dopus zcza lna 
Kontrola normalna 

w 2 = 4,0% 

li czność partii liczność p r óbki lliczba kwalifi kujęca II i czba d yskwal i-

N 
fikuj ęca 

11 m 1 m2 

sz tuk drewna 

do 25 3 I O l 1 
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c d . tabl. 1 

Wadi iwość dopus zcza lna 
Kontrola normalna 

1V2 = 4,O% 

I iczność partii I iczność próbki 
liczba liczba 

kwa I ifi kujęca dyskwal ifikujęca 
N T! TIl 1 TIl 2 

sztuk drewna 

26.;. 90 13 1 2 

91 .;- 150 20 2 3 

151 280 32 3 4 

281 .;. 500 50 5 6 

501 1200 80 7 8 

1201 3200 125 10 11 

3201 10000 200 14 15 

10001 i powyżej 315 21 22 

3 . 4. Plany badania drobnicy - wg tabl . 2 . 

Tabl ica 2 

Wadi iw-:>ść dopuszcza lna 
Kontrola normalna 

1V2 = 6,5% 

li czność partii I iczność próbki li czba liczba 
kwal ifikujęca dyskwa l ifikujęca 

N T! TIl
1 TIlZ 

sz tuk drewna 

26 .;. 50 8 1 2 

51 .;. 90 13 2 3 

91 150 20 3 4 

151 280 32 5 6 

281 .;. 500 50 7 8 

501 .,. 1200 80 10 11 

1201 .;. 3200 125 14 TS 

3201 i powyżej 200 21 22 

KON I EC 

I nf<>rmacj e doda tkowe 
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INFORMACJE DODATKOWE 

l, Instytucja opracowujaca normę - Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa, 

2, Normy zwiazane 

PN-79jN-.03021 Statystyczna kontrola jakości, .Kontrola odbiorcza według oceny 

alternatywnej, Plany badania 

3,- Autor projektu normy doc, dr in!, Leszek Monkielewicz, Instytut Badaw-. 
czy Leśnictwa, Warszawa, 

4, Wydanie 5 - stan aktllalńy; wrzesień 1988 - uaktualniono normy" .~więzane, 
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