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TRANSPORTU . . g
DROGOWEGO Koncéwki przewodéw poprzeczne

z obchwytem podwéjnym
Grupa katalogowa V 25
1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy sg kaicéw- 4, Rodzaje, Rozréznia si¢ koncdwki:

ki poprzeczne z obchwytem podwdjuym przewoddéw in-
stalacji elektrycznej pojazdéw samochodowych.

No. zwigzane
PN-67/H-87025 Masiadz do przerébki plastycznej.
Gatunki

3, Typy, W zaleznosci od ksztaltu czesci obchwy-
tujacej przewdéd i oplot przewodu = rozréinia sie
nastepujace typy koncoéwek:

typ A - z czgscig obchwytujacg prsewéd i oplot,
kr¢powang dwustronnie,

typ B" - z czescia obchwytujges przewdd i oplot,
krgpowang jednostronnie,

1) Kohcéwek typu B nie zaleca sig stosowaé w nowych
konstrukcjach.

0 - oczkowe,
W ~ widelkowe.

S5, Wykonanie, Rozréznia si¢ koncédwkit
L - lewe,

P - prawe,

6, Przyklad oznaczenia
a) koAcéwki poprzecznej z obchwytem podwdjnym do
sruby M5 typu A, rodzaju W, w wykonaniu Lt

KONCOWKA M5 - AWL BN-69/3687-09

b) kohcéwki poprzecznej =z obchwytem podwojnym
do srub M8 typu B, rodzaju O, o wymiarach {= 35 mm
ie= 30 mm w wykonaniu P:

KoNCOWKA M8 - BO 35X 30P BN-69/3687-09
GXéwne w mm - na s8tr, 2 1 3.

8, Material, Mosigdz pdltwardy M68 wg PN-67/
H-87025.

Naktad wznowiony, uwzglednia zmiany { poprawki

wprowadzone do dnia31.V/.1974r. (Wyd. 111 )

Centralny Oérodek Konstrukcyino-Badawczy Przemystu Motoryzacyinego — Warszawa
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Motoryzacyjnego dnia 6 czerwca 1969 r.
joko norma obowiqzujaca w zakresie produkcji od dnia 1 pazdziernika 1969 r.

(Mon. Pol. nr 40/1969 poz. 334)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE Cena 21 2,40

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,30 Nokt. 300 + 22Zom. 3714/ 74.

Przekagano do produkcjl 10.10.74.Druk ukohczons w listopadzie 74
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INFORMACJE DODATKOWE do BN=69/3687-09

Niniejszg norme opracowano na podstawie PN-64/S-76016 w cédwkach licencyjnych Fiata,
stosunku do ktérej wprovadzono nastepujace cmiany: - dotychczasowe koficéwki (typ B) pozostaviono w normie
- wprowadzono nowy typ koficéwki (typ A) oparty na kofi- Jjako niezalecone,
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