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MATERIALY Azbest do produkcji wyrobow
SRGDABIE azbestowo-cementowych nsane
Metody badan
Grupa katalogowa 0719
1. WSTEP biera¢ z badanej partii w takiej ilosci, aby tworzyty

Przedmiotem normy s3 metody badan azbestow sto-
sowanych do produkcji wyrobéw azbestowo-cemento-
wych, obejmujgce nast¢pujace oznaczenia:

a) filtracji (2.3),

b) sedymentacj (2.4),

¢) dtugosct wiokien metoda mokrg (2.5),

d) ditugosci widkien metodyg suchg (2.6),

¢) twardych czg¢sci nierozwloknionych (gali) i pytow
(2.7),

f) ggstosct objgtosciowe] (2.8),

g) zawartosci wilgoci (2.9),

h) strat po prazeniu (2.10),

1) powierzchni wilasciwe] metoda Blaine’a Dycker-
hofta (2.11).

2. METODY BADAN

2.1. Warunki ogélne wykonywania oznaczan. Ozna-
czania nalezy przeprowadza¢ w pomieszczeniach o tem-
peraturze 20 +2°C. Azbest, woda oraz przyrzady stu-
zace do wykonywania oznaczan powinny mie¢ tempe-
ratur¢ pomieszczenia. Wazenie probek na wadze ana-
lityczne) nalezy wykonywac z doktadnoscia do 0,0002 g,
a na wadze technicznej z dokladnoscia do 0,1 g.

2.2. Warunki i sposéb pobierania i przygotowania
probek

2.2.1. Skiad i wielko$¢ partii. W sktad partii wechodzi
azbest jednej klasy 1 jednego gatunku. Wielko$¢ partii
azbestu powinna wynosi¢ najwyzej 100 t. Kazda dosta-
we¢ w ilosct mniejszej niz 100 t nalezy uwazac¢ za od-
dzielng partig.

2.2.2. Sposéb pobierania probek pierwotnych. Do po-
bierania probek azbestu nalezy uzywac szufelki meta-
lowej lub probnika dowolne) konstrukceji, pozwalajace-
g0 na pobieranie probek z réznych warstw. Z przedsta-
wionej do badan partii nalezy wylosowa¢ co najmnie)
pi¢¢ workow z azbestem. Probki pierwotne nalezy po-
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probk¢ ogolng o masie okoto 20 kg.

2.2.3. Sposéb przygotowania probki ogdlnej i labora-
toryjnej. Wszystkie probki pierwotne, pobrane z jednej
partii azbestu, nalezy zsypywaé na suche, czyste miejsce
i doktadnie wymiesza¢. Nastgpnie nalezy przygotowac
trzy probki laboratoryjne. W tym celu z probki ogol-
nej nalezy odsypa¢ do szczelnych naczyn blaszanych
lub plastikowych po okoto 3 kg azbestu. (Dopuszcza sig
réwniez worki plastikowe). Nasypywanie nalezy wyko-
na¢ malymi porcjami, wsypujac je po jednej, kolejno
do kazdego naczynia i czynno$¢ t¢ powtarzac¢ do osiag-
nigcia wymaganej masy probki.

Po nasypaniu azbestu, naczynia nalezy szczelnie zam-
kng¢. Jedna probka przeznaczona jest do badania w la-
boratorium producenta, druga w instytucji uprawnio-
nej do przeprowadzania badan, trzecia pozostaje do
ewentualnej analizy rozjemczej. Z pobrania probek na-
lezy sporzadzi¢ protokot, ktory powinien zawieraé na-
stgpujgce dane:

a) nazw¢ 1 adres dostawcy,

b) nr dostawy,

¢) oznaczenie azbestu,

d) dat¢ dostawy,

e) datg pobierania probek,

f) wielko$¢ partii i liczbg probek,

g) sposob oznaczenia probek.

2.2.4. Przygotowanie probek do wykonywania ozna-
czan. Probke¢ laboratoryjna przeznaczona do wykona-
nia oznaczan nalezy réwnomiernic roztozy¢ na czystej
i gltadkiej powierzchni i pozostawi¢ ja na 30 min w celu
wyrdwnania temperatury probki z temperaturg po-
mieszczenia. Nastgpnie probke nalezy wymieszaé, roz-
ciggajac w palcach ewentualne grudki azbestu. Wysig-
pujace zanieczyszczenia w postaci stomy, kawatkow
drewna, metali, nalezy wybraé, zwazy¢ 1 okresli¢ ich
rodzaj.

* 2.3. Oznaczanie filtracji

2.3.1. Zasada oznaczania polega na zmierzeniu czasu,
w ktorym zawiesina azbestu w wodzie ulega odfiltro-
waniu.
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2.3.2. Przyrzady i materiaty z predkoscia 30 obr/min o ksztalcie 1 wymiarach wg
rys. 2.

a) Przyrzad do oznaczania filtracji (rys. 1). g) Nasycony tlenkiem wapniowym 1 dwuwodnym

b) Waga techniczna. siarczanem wapniowym roztwor wodny przygotowany

w nast¢pujgcy sposob: odwazy¢ 2 g tlenku wapniowego
(cz.daa.) 1 2 g dwuwodnego siarczanu wapniowego
(cz.d.a.), umiesci¢ w naczyniu szklanym i zala¢ 1000 cm®
wody destylowanej i pozostawi¢ na 24 h. Nast¢pnie kla-
rowany roztwor nalezy zla¢ do szczelnie zamykanego
f) Przyrzad do mechanicznego obracania cylindra naczynia.

¢) Cylindry pomiarowe szklane pojemnosci 1000 cm?
z podziatkg.

d) Termometr.

e) Sekundomierz.
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Rys. 1
I — cylinder z metapleksu diugosci 330 mm; 2 — zamknigcie hakowe wykonane 7z mosigdzu; 3 — uszczelki gumowe; 4 — sito z siatki fosforo-
-bragzowej o wymiarze boku oczka kwadratowego 0,40 mm; 5 — kurek spustowy mosi¢zny o Srednicy nominalnej 6,35 mm ('/4"); 6 — kon-
cOwka spustowa z otworem o $rednicy 4.8 mm
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Rys. 2
! — rama metalowa: 2 — uchwyty Srubowo-sprezynowe; 3 — uszezelki gumowe, w ktorych umieszcza si¢ cylindry pomiarowe
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2.3.3. Przygotowanie przyrzadu do przeprowadzenia
oznaczania. Do dokladnie oczyszczonego 1 ustawionego
pionowo w statywie aparatu wla¢ 650 cm® wody desty-
lowanej. W celu odpowietrzenia aparatu otworzyé ku-
rek i odmierzy¢ SO em® wody do cylindra pomiarowego
ustawionego pod aparatem. Nast¢gpnie ponownie otwo-
rzy¢ kurek 1 w momencie, gdy poziom wody w cylindrze
ostagnie  wysokos¢ 150 em®, wlaczy¢ sekundomierz
I zmierzy¢ czas napetniania si¢ cylindra woda do osiag-
nigcia objetosci réwnej 350 ecm?’. Czas napelniania cy-
lindra 200 ¢cm® wody powinien wynosié 8 < 10s. W przy-
padku uzyskama dluzszego czasu nalezy ponownie
oczySci¢ sito aparatu i powtorzy¢ badanie.

2.3.4. Wykonanie oznaczania. Po sprawdzeniu apara-
tu wyla¢ wod¢ 7z cylindra pomiarowego 1 ponownie
ustawi¢ pod aparatem. Do drugiege cylindra wsypaé
10 g azbestu odwazonego z probki przygotowanej wg
2.2.4 1 dopetni¢ do objetosci S00 cm* roztworem przy-
gotowanym wg 2.3.2 ¢). Cylinder zamkngé szczelnie
korkiem 1 umiescié w przyrzadzie wg 2.3.2 f) na | min
w celu wymieszania jego zawartosci. Dopuszcza sie
r¢czne mieszanie przez wykonanie 15 petnych obrotéw,
przyimujac za | obrot przewrdcenie cylindra do gory
dnem i 7 powrotem. Po wymieszaniu, zawarto$¢ cylin-
dra przela¢ cigglym strumieniem do aparatu filtracyj-
nego. Po uptywie 5 s otworzy¢ kurek i po przefiltrowa-
niu 50 em’ roztworu wihaczy¢ sekundomierz mierzac
czas filtracji 100 ¢cm’ roztworu.

2.3.5. Wynik. Za wynik nalezy przyja¢ $rednig aryt-
metyczng wynikow dwoch oznaczan. Dopuszezalna roz-
nica migdzy wynikami nie powinna przekraczac¢ 10 s.

2.4. Oznaczanie sedymentacji

2.4.1. Zasada oznaczania polega na zmierzeniu objg-
tosci zawiesiny azbestu w wodzie po uplywie okreslo-
Nego czasu.

2.4.2. Przyrzady

a) Waga techniczna,

b) Cylinder pomiarowy szklany pojemnosci 500 cm®.

2.4.3. Wykonanie oznaczania. Z probki przygotowa-
nej wg 2.2.4 odwazyé¢ S g azbestu i umiesci¢c w cylin-
drze pomiarowym, ktory nalezy dopetni¢c woda desty-
lowana do objgtosci 500 ¢cm?. Cylinder z zawarto$cia
odstawi¢ na 5 min, a nast¢pnic zamkna¢ szczelnie kor-
kiem. Catos¢ nalezy wymieszaé r¢cznie przez wykonanie
50 obrotoéw, przyjmujgc na | obrét przewrdeenie cylin-
dra do goéry dnem 1 2z powrotem. Nastgpnie odstawic
ostroznie cylinder 1 po 30 min odczyta¢ na skali cylin-
dra objgtos¢ zawiesiny azbestu w wodzie,

2.4.4. Obliczanie wynikow. Sedymentacj¢ azbestu (x)
nalezy obliczy¢ w procentach wg wzoru

V- 100
= (1)

w ktorym:

Vi — objetosc jakg zajmuje zawiesina azbestu w cy-
lindrze pomiarowym, c¢m’,

V' — objgtos¢ wody uzytej do oznaczania, cm’.

2.4.5. Wynik. Za wynik nalezy przyjac¢ Srednig aryt-
metyezng dwoch oznaczan., Dopuszezalna roznica po-
miaréw obj¢tosci zawiesiny nic powinna przekraczad
20 cm’.

2.5. Oznaczanie dlugosci wilokien metoda mokra

2.5.1. Zasada oznaczania polega na rozdzieleniu wio-
kien azbestu w wodzie na poszczegdlnych sitach, wysu-
szeniu 1 zwazeniu odsiewow (pozostatosci na sitach)
oraz obliczeniu procentowe] ich zawartosci.

2.5.2. Przyrzady

a) Waga analityczna.

b) Cylinder pomiarowy szklany pojemnosci 1000 cm’.

¢) Przyrzad do mechanicznego obracania cyhndra
7 predkoscig 30 obr/min wg 2.3.2f).

d) Aparat Bauer Mc Natta 4-zbiornikowy wg rys. 3.

Ooplyw wody

Odplyw
. 8 wody .
) 7 \ 3
NS
[BN-79/6750-01-31

Rys. 3
| +4 — zbiorniki utozone kaskadowo: 5 — mieszadlo obracajgce sig
2 predkoscig 540 £40 obr/min; 6 — zbiornik dozujgcy: 7 przegroda;
8 — sito typu Tylera: 9 — sgczek 7z tkaniny filtracyjnej 7z sitem

¢) Sita wg Tylera o wymiarach boku oczka kwadra-

towego:
4 M — 47 mm,
14 M — 1,17 mm,
35 M — 041 mm,
100 M — 0,147 mm,
200 M — 0,074 mim.

f) Tkanina filtracyjna (sgczki) o wymiarach boku
oczka kwadratowego 0,063 mm.

2.5.3. Przygotowanie aparatu. Przed przystgpieniem
do badanmia nalezy umy¢ sita szczoteczka. a nastgpnie
przeptukac aparat wodg. W przypadku badania azbestu
chryzotylowego nalezy zaiozyé sita w nastgpujace) ko-
lejnosci, liczge od zbiornika dozuigcego: 4 M, 14 M|
32 M, 200 M, natomiast w przypadku badania azbestu
krokidolitowego 1 amozytowego nalezy zalozy¢ sita w
kolejnosci: 4 M, 14 M, 35 M, 100 M. Nastgpnie nalezy
umiesci¢ uprzednio zwazone sgczki z tkaniny filtracyj-
nej na sitach znajdujacych sig¢ w zamknigciach talerzo-
wych poszezegdinych zbiornikéw Odkrecié doplyw wo-
dy i po napelniemu zbiornikow uregulowaé przeplyw
wody tak, aby jego szybkos$¢ wynosita okoto 13 I/min.

2.5.4. Wykonanie oznaczania. Z probki przygotowa-
nej wg 2.2.4 nalezy odwazy¢ 10 g azbestu, umiescic
w cylindrze pomiarowym i dopeini¢ woda do obj¢tosci
1000 ¢cm?. Zawartos¢ cylindra nalezy wymieszac r¢cznie
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przez wykonanie 10 petnych obrotéw, przyjmujac za
I obr6t przewrocenie cylindra do gory dnem 1 z po-
wrotem. Nast¢pnie mieszaning azbestu przela¢ do pierw-
szego zbiornika 1 wlaczy¢ mieszadta na 20 min. Po tym
czasie nalezy wylgczy¢ doplyw wody 1 mieszadta oraz
kolejno otwiera¢ spusty poszczegdlnych zbiornikow.
Odsiewy na poszczegolnych sitach, sptuka¢ kilkakrotnie
strumieniem wody. Po catkowitym odsaczeniu wody
nalezy wyjac¢ sgczki z wloknami azbestu 1 przeniesc
do suszarki nagrzanej do temperatury 105 £5°C, suszyé
przez 3 h i po ostudzeniu zwazy¢.

2.5.5. Obliczanie wynikow. Odsiew na poszczegdl-
nych sitach (x:) nalezy obliczy¢ w procentach wg wzoru

m-m,
Xy = - 100 (2)
m:
w ktorym:
m — masa probki z saczkiem, g,
m; — masa saczka, g,
m; odwazka probki, g.

Przesiew (x2,) nalezy obliczy¢ w procentach wg wzoru
x2, = 100 - (@ + b + ¢ + d) 3)

w ktorym a, b, ¢, d — zawarto$¢ odsiewOw na si-
tach, (7(';

2.5.6. Wynik. Za wynik nalezy przyjac $rednig aryt-
metyczng dwoch oznaczan. Dopuszczalna réznica mig-
dzy wynikami nie powinna przekracza¢ 5%.

2.6. Oznaczanie dtugo$ci widkien metoda suchg

2.6.1. Zasada oznaczania polega na przesianiu probki
azbestu na odpowiednich sitach, zwazeniu odsiewéw
(pozostatosci na sicie) i przesiewic i obliczeniu procen-
towej ich zawartosci.

2.6.2. Przyrzady

a) Urzadzenie do mechanicznego przesiewania o re-
gulowanej liczbie wstrzasow w okreslonym czasie wg
rys. 4 wraz z kompletem sit skladajacym si¢ z denka
oraz z trzech sit o wymiarach boku oczka kwadra-

towego:
sito 1 — 12,7 mm,
sito 2 — 48 mm,
sito 3 — 1,35 mm.

Kazde sito 1 denko oprawione jest w drewniang rame
o wymiarach 620X 325X90 mm.
b) Waga techniczna.

\r\; \‘

———
[BN-TI/6750-01-1)
Rys. 4
I — komplet sit: 2 — stot wprowadzany w ruch posuwisto-zwrotny

3 — uktad napg¢dowy

2.6.3. Wykonanie oznaczania. Z probki przygotowa-
nej wg 2.2.4 nalezy odwazy¢ 500 g azbestu i wsypac go
na goérne sito kompletu wg 2.6.2a). Zamkng¢ sita po-
krywg 1 uruchomi¢ urzadzenie, przy czym czas prze-
siewu powinien wynosi¢ 2 min, a liczba wstrzasow
600. Nast¢pnie wylaczy¢ urzadzenie, zwazy¢ odsiewy na
poszczegblnych sitach i przesiew na denku. Odsiew na
sicic 3 i przesiew na denku nalezy pozostawi¢ do ozna-
czania zawarto$ci twardych cz¢sci nierozwidknionych
(gali) 1 pytow.

2.6.4. Obliczanie wynikéw. Odsiew na poszczegol-
nych sitach i przesiew na denku (x3) nalezy obliczy¢
w procentach wg wzaru

my - 100
X3 1 mrmmm— (4)
m
w ktorym:
m, — masa odsiewu lub przesiewu, g,
m — masa probki, g.

2.6.5. Wynik. Za wynik nalezy przyjac¢ srednig aryt-
metyczng dwoch oznaczan. Dopuszczalna réznica po-
mi¢dzy wynikami nie powinna przekracza¢ 2%.

2.7. Oznaczanie zawarto$ci twardych czg¢sci nieroz-
widknionych (gali) i pylow

2.7.1. Zasada oznaczania polega na dalszym rozdzie-
leniu przesiewu uzyskanego na sitach wg 2.6.2a), wy-
braniu twardych czg¢sci nierozwitdknionych, zwazeniu
ich oraz przesiewu i obliczeniu procentowej zawartosci.

2.7.2. Przyrzady

a) Urzadzenie do mechanicznego przesiewania wg
2.6.2a) wraz z kompletem sit sktadajgcym si¢ z denka
oraz z trzech sit o wymiarach boku oczka kwadrato-

wego:
sito la — 0,70 mm,
sito 2a — 0,40 mm,
sito 3a — 0,25 mm.

b) Waga techniczna.

2.7.3. Wykonanie oznaczania. Na stole urzadzenia do
przesiewania wg 2.7.2a) nalezy umocowa¢ komplet
sit. Przesiew otrzymany wg 2.6.2a% przenie$¢ na gorne
sito kompletu, zamkna¢ sita pokrywg 1 uruchomi¢ urzg-
dzenie. Czas przesiewania powinien wynosi¢ 5 min,
a liczba wstrzasow 1500. Po wylaczeniu urzadzenia
zwazy¢ zawarto$¢ przesiewu (pylu). Z odsiewu sita 3
kompletu wg 2.6.2a) wybra¢ twarde czgsci nierozwlok-
nione (gale) i przenies¢ na sito 3a. Nast¢gpnie na sicie
tym umiesci¢ odsiewy z sit la i 2a.

Szczoteczkg wybra¢ widkna tak, aby na sicie pozo-
staly twarde cz¢$ci nierozwldknione, ktore nast¢pnie
nalezy zwazyc.

2.7.4. Obliczanie wynikéw. Zawarto$¢ twardych
cz¢éei nierozwioknionych (gali lub pyl.w) (x4) nalezy
obliczy¢ w procentach wg wzoru \

m - 100
Xy &= ——— (S)

m
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w ktorym:

m; — masa twardych cz¢scel nierozwioknionych lub
pytow, g.
m — masa probki wg 2.6.3, g.

2.7.5. Wynik. Za wynik nalezy przy)gé srednig aryt-
metyczng dwoch oznaczan, Dopuszezalna roznica po-
migdzy wynikami nic powinna przekracza¢ 2%.

2.8. Oznaczanie gestosci objetosciowej

2.8.1. Zasada oznaczania polega na obliczeniu sto-
sunkéw masy badanego betonu do jego objgtoscr w sta-
nie luznym.

2.8.2. Przyrzady

a) Cvlinder pomiarowy pojemnosct 1000 cm? i $red-
nicy wewngtrzne] 88 mm.

b) Waga techniczna,

¢) Plvtka metalowa
250X 200X 2 mm.

d) Lopatka o podniesionych brzegach.

2.8.3. Wykonanie oznaczania. Z probki przygotowa-
nej wg 2.2.4 nalezy odwazyve 1000 g azbestu. Nastgpnie
probke nalezy wsypywac fopatka lub rgkg do cyhndra
pomiarowego. Wsypyvwanie nalezy wykonaé po pivice
nachylonej do plaszczyvzny pod katem okoto 607, a od-
leglos¢ dolnej krawgdzr piviki od brzegu cylindra po-
winna wynosi¢ okoto 50 mm. Cylinder nalezy napetnié
azbestem poziom jepo krawedzi. a nadmiar
azbestu ostroznie usunygc nozem. tak aby cylinder byt
napetniony rowno 7 jego hrawgdzig. Nastgpnie azbest

ocvnkowana o wymiarach

ponad

nalezy przesypac do uprzednio zwazonego. szklanego
naczynia 1 zwazvc.

2.8.4. Obliczanie wynikow. Gestosc objetosciowy na-
lezy obliczy¢ w g/cm’ wg wrzoru

m
e (6)
1000
w ktorvm:
m — masa avbestu 2 cviindra, g,

1000 — objetos¢ probki, ¢m’.

2.8.5. Wynik. Za wymik nalezy przyjaé Srednig aryt-
metyczngy dwoch oznaczan. Dopuszezalna réznica po-
migdzy dwoma pomiarami nie powinna przekraczac
10 g.

2.9. Oznaczanie zawartosci wilgoci

2.9.1. Zasada oznaczania polega na  wysuszeniu
azbestu w temperaturze 105 £5°C 1+ obliczeniu zawar-
tosci 7 roznicy masy przed @ po suszeniu.

2.9.2. Przyrzady

a) Waga analityezna.

b) Tygle porcelanowe.

2.9.3. Wykonanic oznaczania. Z probki przygotowa-
nej wg 2.2.4 nalezy odwazye okoto S g azbestu w wy-
prazonym do staley masy 1 zwazonym tygiu porcela-
nowym. Tyvgiel 7 probkiy wysuszvé w temperaturze
105 £5°C w ciggu 2 h 1 po ostudzeniu w eksykatorze
zwazy¢ 7z doki@dnosciy do +0.0002 g.

Tvgiel 7 zawartoscig pozostawi¢ do oznaczania strat
po prazeniu

2.9.4. Obliczanie wynikow. Zawartos¢ wilgoct (vs) na-
lezy obliczy¢ w procentach wg wzoru

m-m,
Xs = 100 (7)
m
w ktorym:
m — masa badane; probki, g,
m; — masa badane)] probki po suszeniu, g.

2.9.5. Wynik. Za wynik nalezy przyjac Srednig aryt-
metyczng dwoch oznaczan. Dopuszezalna roznica po-
mi¢dzy wynikami nic powinna przekracza¢ 0,309%.

2.10. Oznaczanie strat po prazeniu

2.10.1. Zasada oznaczania polega na wyprazeniu wy-
suszonej probkt azbestu w temperaturze 800 £50°C
i obliczeniu strat z rdéznicy masy przed 1 po prazeniu.

2.10.2. Wykonanie oznaczania. Tygicl 7 zawartoSciy
po oznaczaniu zawartosci wilgoct wg 2.9 nalezy umies-
ci¢ w piecu muffowym 1 prazy¢ w temperaturze
800 £50°C w ciggu 1.5 h 1 po ostudzeniu w cksyka-
torze zwazyc.

2.10.3. Obliczanie wynikow. Stratg po prazeniu (Xe)
nalezy obliczy¢ w procentach wg wzoru

n-m;
Xg = we——— - 100 (%)
i
w Kktorym:
m; — masa badane) probki po suszeniu. g,
m: -—— masa badane) préobki po prazemu. g.

2.10.4. Wynik. Za wynik nalezy preyygé Srednig aryt-
metyena dwoch oznaczan. Dopuszezalna roznica po-
micdzy wynikami nie powinna przekraczac 0,307

2.11. Oznaczanie powierzchni  whasciwej metody
Blaine'a Dyckerhoffa

2.11.1. Zasada oznaczania polega na znucrzeniu cza-
su przeptywii ohresloney objgtosc: powietrza przez spra-
sowang probke azbestu

2.11.2. Przvrezady

a) Automalty. /ny
vekernotta firmy Tonindustrie (rys. S)
Wy wyposazeniem: komora pomia-
ttokem, stemplem (ktorego jedna po-
I sitho), kapilary osadzone w korkach

aparat do pomiaru przepuszezal-
nosci Blaine -1
wraz 2 podsiay

rowa z sikwm
wierzehnw stan o
gumowveh

U

o _T 8
el
B
P - 6
il A =
| -
{ i =3
) s
=T
i e e
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R\\ <
b) Waga techniczna.
¢) Saczki mugkkie o Srednicy  odpowiadajjce)

wewngtrzne] srednicy komory.
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2.11.3. Wzorcowanie aparatu. Aparat (rys. 5) przygo-
towany do badania wg instrukcji nalezy wigczyé¢ za po-
mocg przycisku (2). Przed kazdym oznaczaniem nalezy
sprawdzi¢ czas przeptywu powietrza przez kalibrowang
kapilar¢, dla ktorej podany jest czas jego przeptywu.
W tym celu do uchwytu (/) nalezy przymocowaé ko-
mor¢ pomiarowg i umiesci¢ w niej korek gumowy z ka-
pilarg. Przyciskiem (3) obnizy¢ poziom cieczy w rurce
manometru (4) ponizej elektrody (5). Z chwilg rozpo-
czg¢cia podnoszenia si¢ poziomu cieczy i w momencie
zetknigcia jego poziomu z elektrodg (6) nastgpuje auto-
matyczne wigczenie licznika czasu (8). Po zetknigciu
si¢ poziomu cieczy z elektroda (7) licznik czasu wylgcza
si¢ automatycznie. Nast¢pnie nalezy odczyta¢ czas
uzyskany na liczniku i porébwnaé go z czasem podanym
dla kapilary. Jesli wynik pomiaru jest odmienny, nalezy
pokrettem (9) uregulowaé glebokos$¢ zanurzenia elek-
trody (7) 1 ponownie powtdérzy¢ pomiar do momentu,
az czas przeptywu begdzie zgodny z czasem podanym
dla danej kapilary.

2.11.4. Wykonanie oznaczania. Z probki przygotowa-
nej wg 2.2.4 nalezy odwazyc:

a) probk¢ o masie 50 g — w przypadku azbestow
krokidolitowych 1 amozytowych nierozwidéknionych
oraz chryzotylowych,

b) probk¢ o masie 35 g — w przypadku azbestow
krokidolitowych i amozytowych rozwiéknionych.

Odwazong probke przenies¢ do komory pomiarowej,
w ktorej uprzednio nalezy umiesci¢ sitko i sgczki migk-
kie. Zawarto$¢ komory wstrzasna¢ przez lekkie uderze-

nie nig o stot i nastgpnie na powierzchni azbestu umies-
ci¢ saczki migkkie oraz stempel sitkiem skierowanym na
probke¢ azbestu. Cato$¢ nalezy sprasowac ttokiem tak,
aby gtowka tloka zetkngla si¢ z krawedzig komory.
Nastgpnie nalezy ostroznie wyjaé tlok z komory 1 umies-
ci¢ ja w uchwycie aparatu. Przyciskiem (2) wiaczy¢
aparat do sieci, a nast¢gpnie wlaczy¢ przycisk (3).

Po wykonaniu pomiaru odczyta¢ czas na liczniku
przeptywu powietrza.

2.11.5. Obliczanie wynikéw. Powierzchni¢ wiasciwg
(S) nalezy obliczy¢ w cm? wg wzoru

V=K T 9)

w ktérym:
K — stala wynoszaca 1350 — dla azbestow kroki-
dolitowych i amozytowych nierozwtéknionych,
przy odwazce 50;
2190 — dla azbestow kroki-
dolitowych 1 amozytowych rozwiéknionych
przy odwazce 35 g;
1170 — dla azbestéw chryzo-
tylowych przy odwazce 50 g,
T — czas przeptywu powietrza mierzony pomig¢dzy
elektrodg 6 1 7 aparatu odczytany na liczni-
ku, s.

2.11.6. Wynik. Za wynik nalezy przyjac¢ srednig aryt-
metyczng dwoch oznaczan. Dopuszczalna réznica po-
migdzy wynikami nie powinna przekracza¢ 10%.

KONIEC

INFORMACIJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norm¢ — Centralny Osrodek Badaw-
czo-Rozwojowy Przemystu 1zolacji Budowlanej, Katowice.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-66/6750-01, BN-66/6750-02,
BN-66/6750-03, BN-66/6750-04, BN-66/6750-05, BN-66/6750-06,
BN-71/6750-07

a) zaktualizowano 1 uscislono tekst normy,

b) wprowadzono nast¢pujace dodatkowe punkty:

— skiad 1 wielkos¢ partii, sposob pobierania probek pierwotnych,
sposob przygotowania probki ogélnej i laboratoryjne), warunki ogol-
ne Wyvkonywania oznaczan,

¢) w metodach badan dotyczacych oznaczania sedymentacji i diu-
gosci widkien metoda suchg zrezygnowano z podzialu na metodg
radzieckg 1 kanadyjska,

d) wprowadzono oznaczanie twardych czgSci nierozwidknionych
(gali) 1 pylow.

3. Normy zagraniczne
ZSRR I'OCT 12871-67 Acbect XpH3OTHIOBBIH

4. Autor projektu normy — mgr inz. Danuta Banaszkiewicz —
COBRPiB, Katowice.
5. Wydanie 2 — stan aktualny: grudzien 1984 r., poprawiono

bledy.
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