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N O R M A B R A N ŻOWA 
BN~79 

Mater i ały izolacji term icznej - -
MATERIAŁY 6755~13 

BUDOWLANE Materiały z wełny mineralnej 
IZOLACYJNE z uszlachetnio ną powierzchnią 

Płyty 

I . WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Pl7edmiotem normy są plyty 
1 wclny mineralnej typu ,. Lamel la·· stosowane w bu­
downic twie przem ysł owy m . ogólnym i mieszkani o wym 
do iLO lacji termie/Ilej k()ll ~ trukcji dachowych pod bez­
pośrednie p()krycie papą . 

1.2. Okreś len ie. Plyt y ., L.aIllclla" '- material izolacyj­
:Iy. olr7y my\\-an y 7 pa~ków płyt z weł n y mine ra lnej , Ila­
kkjonych za pomocą lepiku asfa lt owego na twardą 

płytt; pilśniową. ta k aby kil'l"lInek włók ien minera ln ych 
'yl p ros t opadły do powier/chni pły t y pi l ś ni owej. 

2. OZNACZENI E 

Pr/ yklad oznaczel1la pł y t y .,Lamella" długości 

1500 mm. szero k ośc i 600 ml11 I grubości 60 mm : 
PŁYTA LAM EL LA 1500 X 600 X 60 

BN-79/ 6755- 13 

3. WYMAG AN IA 

3.1. Materiał} 

3.1.1. Płyty 'L wełny mineralnej tw~JI'(łc od miany 150 
- wg RN-X"4/6755·0X. 

3.1.2. Płyty pilśniowe t'" a rde 7w~' k/c grubości 
3.2 ";- 5 mm - wg BN -7417 122- 11 12 1. 

3.1.3. Lepik asfa lt owy - wg PN -58/C-96 I 77 . 
3.2. Wygląd zewnętrzny. Pl yty .. L:l l11ella" powinn y 

mieć b 7talt proslopadl11śc ianll. K lawęd 7ie pł y t powin ­
n) by ć w/ajCl11lll e dl) siebie równoległe i prostopad łe . 

K rawc;d/il' p ł vI\ piłśnio\wj powinny być równo ucit;te 
i POWi ll ll) pll!.. I \ W~I L' sil,: 1 kraw<;d/ial1J i plyty z weł ny 
mine1"a łlll' l . 

l) (lpll~/l"I~dlll' \\y~1C;pv pask<\w I wełll y min era lnej 
nil' pm\ Illll) b\ć wit;k'/l' Il ii 5 111m . Po,zC7egó łne pas ki 
p ł ~ 1 1 \\C hl\ 1111 Ill'l',i1n ej powinn v pr/ylegać do siebie. 
t \\ ()r/\ ć r (')\\ ' n~1 i l'i~,gł ~1 \~ar:-.twl,: pr/y!..lejon<.j 1)<1 ca lej 
Pll\\ il' l Ic hni d() p" 1\ pił~lIi() \H'j . Ni l·dllpllsl.ual ne jest 
\'.\~I~' P ll\\ ~lllll' :--ll"Il'lin m ięd/\ p<I,!..ami i Ill/ wa rstw ień 

wdm . 

,. l amella" Grupa katalogowa 0715 

3.3. Wymiary pł yt po winn y wynosić : 

długość - . 1500 ±5 mm , 
szerokość 600 ± 3 mm. 
g rubość - 60~i' ; 80 ~2' mm. 
Dopuszcza s i ę produkcję płyt "Lamella" o in nych 

wymiarach uzgodnionych między producentem i od­
bi orcą · 

3.4. Pozostałe wymagania - wg tabl. l . 

Tab lic .. t 

Wymagan ia 

al Masa objętoŚC i owa (gęS h'ŚĆ pOLorna). 
kg/m '. niC mn iej ni ż 190 

bi Sciśl l woŚć . 'k . poJ obciążć n ie m l .92 kPa 
(400 kG/m' I, nic Większa ni ż 1.5 

c) WspÓł C7y nJlik przćwodzenia c i e pła w tć m -

peraturll' 20°C, W / (J11 'C) (Kca I/ ( In ':' .0C). 0.052 
nic..' wi"k> 7Y n i ż 0.045 

d) Wyt r7ymałość na ronywan ić si ł ą pros to-
padlq Jo powiertchni. " le mperaturze 60°(' . 2.94 
k-Pa (kG/m' ). nit: J11l1i t'jsza nil (3001 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4. 1. Pakowanie. Pł y t y "La mella" po winny być pak o­
wane w pak iety po 6 sztuk , płytą pi l ś niową na zewnąt f/ . 

K ażdy paki('t powin ien zawi erać płyty "Lamdla" o Jed­
nak owych wymiarach. Pakiety powinny być związane 
ta śmą s t a l ową , ta k aby nie zo~tały uszkodzone kra­
wędzie plyt. Na pak iec ie powi nna być umies7czona 
etykieta I.<l wierająca co naj mn iej na stępujące da ne: 

a) nazwę i ad res producenta , 
bl oznaczenie wg rozdz . 2. 
c) grubość płyty p ilśnio wej. 

d) da tę produkcj i. 
ej znak kon troli jakości. 

4.2. Pr'lcchowywanie. Pł y ty "Lamella" pakowan t: \\g 
4.1 po winn y być przecho wywa ne w kry tych . sucll\ch 
i pr7ewiewnych po mieszczeniach w tempcratllJ"/e ( Id 

-20°l' do + ..10°(', w od ległoś ci co najmniej ł.5 m ild 
LI 1"1.'1.<17('11 g rzcwuych. P ł yty po winny być sk ł adowa 11l' 
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l1 a utwa rd zo nym, suchym podl oż u , w pozycj i leżącej, 
w stosach o wyso k ośc i do 2 m. 

4.3. Transport pły t .. La mella " powinien od bywać s ię 

wyłąc7llie kry tymi środ k a m i transpo rt li, w sposób za­
bezpieczający plyty przed 7aw ilgoceniem i lIszkodze­
ni<lmi mech<lnicznymi. W transpo rcie kolejowym należy 
pr7estrzegać pr7episów o l<ldowaniu i wyladowyw<lniu 
wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej. 

5. BADAN IA 

5.1. Program badań 
5.1 .1. Badania odbiorcze 
a) Spr<lWdlCnie wyg l ądu zcwn ę t rznego (J.2 ). 
b) sprawd7enie wymiarów (3.3). 
c) sprawd7enie masy obję t ościowej (tab l. a) . 

Badania odbiorcze nale7y przeprowadzać u prochI-
cen ta, pr7y każdym od bior7c pa rtii plyt. 

5.1.2. Bada nia okresowe 
a) sprawdzenie ściśliwośc i (tabl. l b ). 
b ) sprawd7en ie współczy nn i k a prze wodzen ia ciepła 

(tabl. l c). 
c) spr<lwdzen ie wytrzy ma / ośc i na rozrywanie si ł ą 

pros t o p<ld l ą do powierzc hni pł y t (tabl. I ci). 

Badan ia o kresowe n a l cży pm.:prowadzać nie 17aclz iej 
n iż raz n<l pól ro ku . k ażd o razowo pr7y zmi a nie surow­
ców lub technolog ii produk cji ol;az na żądan ie od bior­
cy. w la boratoriac h wytwó rcy lub w u poważn ion ych 

laboratoriach ins tytucji naukowo-bada wczyc h. 
5.2. Liczność i skład partii. Pa rt i ę przedsta wioną do 

bad ,lI'! \tanowi nic w;ęcej niż 600 :,z tlik p/y t. W p,l:y­
padku odbioru wi~ k szcj liczby płyt należy je podzie l i ć 

na pa rt ie składające s i ę najwyżej "/ 600 plyt. W sk lad 
partii powi nn y wchod7ić plyty o tych ~amych wymia­
rach . 

5.3. Sposób pobierania próbek - wg PN -83/N-030 10. 
5.4. Poziom kontroli - wg PN-79/N-0302 I . ta bl. I: 
dla bada l'! wg 5. 1.1 - S-4 specjalny. 
dla badań wg 5. 1. 2 - S- I specjal ny. 
5.5. Wadliwość dopuszczalna 11'2 maksimum: 
dla badań wg 5. I. I - 6YJo . 
dla badaż wg 5. 1.2 - 2.5%. 
5.6 . Plany badania dla bada ń odbiorczych wg 5. 1. 1 

podano w tabl. 2. Wybór i stosowanie pla nów badania 
ora7 wa runk i pr7ejśe ia 7 jed nego ' rodzaju kon tro li na 
inny - wg PN-79/ N-03021. 

5.7. Plan badania dla badań okresowych - wg. 5. 1.2. 
Przy liczności partii nic wit; kszej ni ż poda no w 5.2. 
liczn ość próbki n = 5, liczba kwalifik ująca mI = O. 
liczba dyskwa l ifi kująca m l = I . 

5.8. Opis badań - wg PN -82/B-046J I. 
5.9. Ocena wyników badań . Wyn ik badan ia n a leży 

uznać za doda tni. jeże l i liczba sztu k niedobrych 
w próbkach nie prze kracza liczb k wal i fik ujących m l 
podanych w planie badan ia. 

5.10. Ocena partii. Part i ę plyt ,.Lamella·' n ależy 

u7nać za zgodną z wymaganiailli normy. jeże li bada­
nia odbio rcze ' i okresowe dały wyni k doda tn i. 

5.11. Zaświadczenie o jakości . Do k ażdej pa rt ii pły t . 

u7lla nej w wyniku bada l'! za zgodną z wy maga niam i 
no rmy, należy dołączyć zaświadcze n ie o ja k ośc i za wi e­
raJćlce: 

a) nazwę i adres producenta. 
b) o7nacze nie wg rozd z. 2. 
c) lic7l1OŚć rartii, 
d) stwierd/eI'ie żg d ności pa rt ii 7 norm;). ił na żą­

danie odbiorcy wy niki badań odbiorc7ych i ak tu a ln ych 
badań okresowych. 

e) datę wys tawienia zaświadc7enia . 

Tablica 2 

Konirola norma lna 

I Il" 1110Śl" 
lic/nu .~ć liC/h" kwa- liC/ba dy'-

parti, 
pn'>hki li fik uj;jca k",alif,ku-

.i'I"" 
N II fili m l 

do ~() X 

51 -:- 90 X 2 
'i 1 -:- 1 ~() ~ 2 

I 
151 -:- 2N() 13 :1 , 
~XI -:- 600 13 2 

l ic/1l0Sl" 

pJ'óhk, 

fil 

1."\ 
I ~ 

13 
IJ 

. 13 

lil'lha k "a­
Iii ik uj'IC:' 

Inl 

liC/b" d,,­
k \\'a lifik u­

"Ica 
/11 ~ 

2 
2 
2 
2 
:1 

IIC/l1UŚl' 

pJ'(lhki 

II 

-' 
J 
3 
~ 

Koni J'ola ulgowa 

li c/ ba k W;l ­

lifik ui;jC<' 

In J 

o 
O 
() 

lioha ci, ,­
kwali lik,, ­

i'jc;! 
m ~ 

:1 
2 
2 
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INFOj{M ACJE DOD ATKOWE 

J. In'I)·tucja opracowuj'Ica normę - Ccn lr;dl1) O'; J'odl'k Ibd;J\\ ­
UP- KOIli ".!O\\' \ Pucllll,llI I/olacl' ll"d""la JlCI. K;110\\,icl'. 

2. Norm) i dokulllcJlI . I." iljzanc 
I' N-X2/ 1l -I),H,.1 I 1\1:11 1' 110,11 d" '/O!:JCII 1"I'plnl'J I lIi<"lkil'J1 'l 'I'O ' ga­

I1'Cln,c h. Ml'lnd\ had;,,', 
I'~ - 'X /( ·<)(,1 7" 1'1'/1'1\\ 01'\ ,,,11'11\"'. I ql:k ;"Ld ,,,,\\ hu ""I)["II1"'u.' 

,t,l .... u'\~ln~ na g\H:)CU 

PI\. -~.1/ B -03()1(J SJ;'I"l\OnóJ '''111rola IOIko''' ' 1." " .\\\ \\\h,'" Il·d· 
nU'dL'1.- Pl l )J IJl.-llJ d l l pn'd)~1 

p~ 79/ -OJ0:21 Sta l\Q \C/Il:1 kOlllrnla J:Ii'dl~CI. K o nt rola l l dhll lrl../iI 

\\L'dług ląTIl~ :ll 1l'JI1: ll \\\ lh ' l . Palll\ h 'hł ; llli:1 

III\. - x.J / (,75~ -(lx MóJ ILT'óJh '/""'cl' Il'JJn' L/ m'l ''''Uq\ c/Jll'1 W" "b\ 
I \\dn) 1l111ll'Ial 1l l'l I dl' l' I pł~l~ 

IIl .... lnl ~ L-.i:1 nr lY 2, \V)t)iC/I1L' :-..l\ I'I)\\<l lli:t \\~r,)hl'l\\ I \\ ~' łll ,\ m illl'l":"1 1-
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Pl/l' pł:-" ~ () 1~ldo\\:Jl1iu i \\.'I: l do\\y\\:łI1IU \\; t gollt')\\ 111\\aHl\\.'I· h \\ I.-p­
nl1JJ1ikOl\"1' \\\'\\11\'11'/'''"1. ZóJ I'j l'/n,k 111 lO 1>"1' 11>/ . I.I .K. I I <)(,X ,. 
nI 4 Pl l/ , 10 v.r~11 I pl')/nlcj:-"I.'llli l ł l1 l;tllami ). 
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