
UKD 662613 

N O R M A BRANŻOWA BN-82 
Popioły lotne I tutle z kotłów opalanych '6722-10.02 

KRUSZYWA w,glem kamiennym I brunatnym 
I WYPEŁNIACZE Badania chemiczne 

Oznaczanie zmiany masy 
przy pratenlu Grupa katalogowa 0717 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest bada­
nie popiołu lotnego i żużla 7 kottów opa lanych wę­

glem kamiennym i bruna tnym. obejmujące o7l1acza nie 
zmiany masy przy prażeniu w tempera turze 
900 ±20 oc. 

2. Zasada metody. Oznaczanie polega na prażeniu 

od ważki popiołu lo tnego lub ż użla w warunk ach usta ­
lo nych w ni ni ejszej normie i na wagowym O7l1a<.:za­
n iu zm iany masy badanej odważki próbki. 
. 3. Apa ra tura i Ilrzyrząd y 

) Elek t rycmy picc z termoregu bcj:} umożli wi:ljącą 

\.' -'-4ymanie temperatury 900 ±20 oc. 
Wanienki po rcelanowe o wymia r~lch 50 X :l5 111m. 

4. Wykonanie oznaczania. Z próbki analitycznej 
przygo towanej wg BN-82/6722- 1O.00 p. 2. l na le ży od­
ważyć, w uprzedni o wyprażonej do s t a łej masy wa­
nience wg :lb) oko ł o I g popio lu lotn ego lub żużla , 

z dokładnością do 0.0002 g. Następnie wa nienk It umieś­

cić w nie ogrzan ym piecu elektrycznym wg :la). a po 
O iągnięciu temperatury 900 ±20 oc prażyć do stałej 

masy. 
5. Obliczanie wyniku oznaczania .. Zmia ny masy p rzy 

prażeniu próbki popi ołu lotnego lub żużla (X) n a l eży 

ob li czyć w procentach wg wzoru 

w który m: 

x + m I - m 2 • 100 
m 

/111 masa wanienki z odważką popiołu lot nego 
lu b ż u żla przed praże niem, g. 

iti } masa wa nienki z odważk<1 popi ołu lotnego lub 
ż u ż l<J po prażeniu , g. 

m - odważka popiołu lotnego lub żuż l a, g. 
6, Dopuszcza lnc różnice między wynikami oznaczań. 

N,ljwiększa rozn lca między końcowym i wynikami 
dwóch równoległych oznacz<lJl wykonanych w jednym 
laborato rium , z tej sa mej pró bki popiołu lotnego lub 
rur.la nic po winna przekraczać 0.3 % bezwzględnego . 

ajwię ksza różnica między kOIl cowymi wynikami ozna­
czaIl, wyk ona nych w różnych laboratoriach z tej samej 
próbki popiołu lot nego lub żużla nie powinna prze~ 

kraczać 0.7 %.' bczwzglt;d nego. 
7. Wynik końcowy oznaczania . Za wynik kOJlcowy 

oznaczan ia należy przyj ąć średni:,! arytmetyczl1<l wyni­
ków el> najmniej dwóch oznaczall. zgodn ych z wymaga­
niami wg p. 6, zaokrąglon ą do 0.1. 

KONIFC 

I. F(/RMAC'.IE DODATKOWE 

l. Inst ytucja opracowllj:,ca normę - lnst yt lll Ic mrg~ l )kl. Wa r­
sza wa. 

2. ormy związane 
BN-8216722- IO.OO Popiol y lot nc' i lllik I kotló\\ o pa lanych w<;l,dem 

k ~ micn n ) 111 i brunalllym. Rada nia dlcmi"·I :c'. P\l~ t ano\Vic ll ia 

ogólne 
3. ormy zagraniczne 

Bu lgaria RDS 5795· 65 PQpdi <>t [ec la ~lrolld1l1 cd i - no rma 

częściowo 7godna . 
CSRS es 72 111 0- 1966 Zakladni postlIp rolbolU .,il ikatll 

es 722061- 1966 Zkou~cni popilkll pro >1,,,cbni lIn' l)' - nor­
m y Clę~C jowo 7.godne. 

Ind ie IS 1727-67 Mcllwd, ol' leS! for p07Z<> lanic malcria ls - nor­
m~t C:79Ś~i()wo i'godna. 

Japon i.1 J IS ó201-1<J5S Fly ~,h - norma c7ę~c i owo 7god na . 
USA AST\<t C 3 11 -68 Standard mClhod, ol' .sampling ~nd lcsting 

Ily ,1,11 lor lI'C a, and admixt ll rc in pOr1la nd ccment concre­

te - nO rllla cl.~~c i owo 7godna. 
~ . Porównani" wyników badali prz('prowadzonych wg ni niejszej nor­

my i wg PN-78/lł-067 1 3 i 35 - wyniki hada!'l S:I zgod ne w gra­
nicach bll;du . 

S. AUlor projektu norm y - mgr Irena KClllpska . Norhert SZC7yr­
ba Pr7cd,i,blOrslwo Z<Jgos podarowa nia Odpadó w Elcktrownia­
nych - Kałowice. 

Zgłoszona przez Instytut Energetyk i 
Ustanowiona przez Min istra Górnictwa i Energetyki dn ia 25 marca 1982 r. 

jako norma obowiązująca od dn ia 1 styczn ia 1983 r. 
(Dz . Norm . i Miar nr 12/1982 poz. 25) 
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