
UKD 691 .269.025.334 .21 

N O R M A B R A N Ż OW A BN-86 
Elementy płytowe 6747-06 

ELEMENTY z kam ienia naturalnego 
BUDOWLAN E ZiH r. Cł' .. 1 

Płyty posadzkowe 
BN 6~ 6 1 4 1 06 
8"" ·6:' 67 16-05 
BN-ti6/ 674/ 07 

zewnętrzne 

l. WSTĘP 

1.1 . Przedmiot norm y. Przedm iote m normy s" ele­
menty płytowe l' kam ienia na tura lnego obci<; te do 
określonych wymiarów i kSi'lałtu oraz maj"ce odpo­
wiedn i,) fakturę powil'rl'chni . 

1.2. Za kres stosowania przedmiotu normy. FI ' men ty 
plytowe z kamienia naturalnego. zwane w dalszej treści 
normy pł ytami. w I'ależności od wymagall technicznych 
I przeznaczenia . stosowane S,) na posadl'ki n:wn<;trzne 
wewnęt rl'ne. 

2. PODZIAŁ I OZNA CZENIE 

2.1. Grupy. W zależności od pr7eznaczenia i wy ma­
g,lIl tcchnicznych rozróżnia S I ę nas t<,:puj,)ce grupy płyt 

07naC7one symbola mi: 
P7 - płyty po~ad7kowe zewnętrzne. 

Pw - p ł y t y posadzkowe wewn<;trznc. 
2.2. Rodzaje. W zależności od rodzaju ma t eriału ka-

miennego rozróż. nia się następuj,)ce rodzaje płyt: 

G - granitowe . 
S - sjenitowe. 
M - marmurowe . 
p - piaskowcowe. 
W7 - z wapien i zbitych. 
D - dol o mitowe 

ora7 I' innych ma t eria łów kam iennych s\(lsowanycl1 na 

posadzk i zgl)cłnic z PN-g4/ B-OIOllO. 
2.3. \ ;atunki. W zależności od dopmzczalnych na­

tura lny<. 'rnian wystc;puj:,cych w materiale kamiennym 
ronóżn l . , L , t Y posad7kowe gatunku L II i III Igod­

n ie z B ~ ,) .. /(1 I 16-0J . 
2.4 . Typy. W za lcżności od kSl.w lt u rOl.różn i " s i ~: 

typy p ł y t: 

Kw - kwadratowe. 

I wewnętrzne 

Pk - prostokc)lnc . 
Wb - wielobocz ne. 
Tr - trójk;)l ne. 

Grupa katalogowa 0716 

2.5. Odmiany. W za l eż n ości od sposobu I1 b r(lbk i 
(t"aktury) powier7chni licowej roz różn i a si<; nas t ~· puj'.,lT 

odmiany plyt: 
ł up lupamI . 
grk - g roszkowana , 
pl o - pł om i eniowa. 

pł - pi ł owana. 

Sil - sl lifowa n<J. 
p.pol - półpo\erowa na. 

po l - pole rowana . 
2.6. Sposób budowy oznaczenia. OznauL: l1ie powi nl1o 

zawi e rać nas t ę puj,)ce da ne: 
a) nazwę wyrobu 
b) symbol grupy wg 2. 1. 
e) symbol rodzaju wg 2.2. 
ci) symbol ga tun ku wg 2.3. 
e) symbol typu wg 2.4 . 
t') symbol od miany wg 2.5. 
g) wymiary wg 3.3. 
h) numcr normy . 
2.7. Przykład oznaczenia płyty posadzkowL:j leWI]\,: ­

trznej z gran it u (G) gatun ku II. kwacl ra tOlwj ( Kw). 
fak tu rze (grk). wym ia rach 500X 500X 40 BN-X6/ 
6747-06: 

Pł.YTA POSADZKOWA ZEWNĘTRZN ,' 

PI G t l Kw grk 50()x50()X40 I3N -X6/ 6747-0/1 

,~. WYMAGANIA 

3.1. Materiał i jego cech y 
3.1.1. Materiał - pl yty su rowe gat unku I. II luh III 

wg BN-x4/ 67 16-03. p roduk owa ne I . ma t cria łów ",1-
micnn yc h () cechach ri l.ykoll1ccl1anicznyeh w tab!. I i 2. 

Zgł oszona przez Kombinat Kamienia Budowlanego. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PROKAM - Kraków 
Ustano wiona przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej dnia 27 stycznia 1986 r. ", 

jako norma Obowiązująca od dnia 1 lipca 1986 r . 
(Dz. Norm . i Miar nr 3/ 1986 poz. 7) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE . .ALFA·· 1986 Druk Wyd Norm W· wa Ark. wyd 0.90 Nakl 5100 • 55 Zam 1200/86 Cena zł 2700 



2 BN-ł<6/6747-06 

3.1.2. Cechy fizykomechaniczne pł Y I posadzkowych 
wcwnęlrlnych wg la bl. I . 

Ta blica I 

lp . 

"'Af ~ 1 rJ ) Ilł ~d ()~l' 11 :'1 ~t.:i:-. ­

~ ~ llli L' \-\ ~1~lllil' POWil' ­

Irlll<"lIchym . MP, .. Ct> 

naj mniej 

SciLralno~ć na t~lrc/y 
l3 ()dllnc~o w ' lanie 1'0-
Wi t:l rJll (,);" lI c h YIll . cm. 

naj,,) iej 

J I ",i'I k I i wo,ć W<l<!'I II 

p rllCl' 11 t: u . .: h. Ilil' \\ it.;cl'J 

rll i 

Granit Sjcllit 

<)0 <)() 

0.5 0.5 

O.S O.S 

Mar-

mlłr 

61 

0.75 

I.() 

w,, ­
picl'l 

~hity 

i do­
lomit 

61 

0.75 

2.0 

Dopuszcza si<; inn e ma l erja ł y ka mienne i'i!( )(lnie z wy­
maganiami PN-X4/ B-()\()XO . 

3.1.3. Cechy fi zykomechaniczne plyt posa d7kowych 
zew nętrzn yc h wg labl. 2. 

Tablica 2 

Pi,, -

CCl' h ~ (l r: 111I1 Sje nit :-. kl )-

wi ... 'c 

W) trl \ ll1al "ść n,1 ,ci .... k ~ llli\." II 

~ 1 ;.lnr(' lla:-' yCL' IlI:1 \\<.d". MPa. 100 100 5 1 
Co najmniej 

W) trl\ Illal o,ć l1a ,c i"Lll1 ie p t> 

h"lIaniu nlrO/{HHJ Ih lI" l h)~l · ;. i(O XI) 45 
Ml'a. l'l) naj mn iej 

Sucr;l lnośl' 11:1 l arL'/) B"ch me~p 

II :-. laniL' 1l.I~ycl·llla wpll;" cm. 0.7) 0 .7 :\ 1.0 
Ilaj \\';v7l'.1 

Na si" ~ Ii \\ OŚ ć' \\ 'Clc! ;! \\ prt\cl'll -
0 .5 O.S S.O 

ta ch . nil' H.I\·\,.·I...·j nii 

4 

Od po rn, .,'l· n:1 la mraŻd llil' 
25 .":!5 25 

II c~ ~ lach 

Odp~l/Ih)'l' l1il lli~/C/~,L·t..' d/i: d ; llliL' ; I t ml )' .. kr~ J11 /l·llly ... łll \\ ~· 1 

/ ~(ld n il' / I' 1'~/ B-lIl tlX () p. 2. 7. 

Płyl y posad/knwc: l.ewn~' trl. ll c nie pllwilll1 y hyć po­
\cro'A-:tne. 

Dopu~/Ci'.a ~i(,: innc matt:ri;tł y kamiellne 7.g()dn ie i' wy­
maganiami P -X4/ B-O IOXO. 

3.2. Kształt. Plyty typu Kw. Pk i T r powinny mi eć 

k sz t ał t proslopad ł ośc i an u o podst;lW;tc:h okreś l onyc h 

na rys, I. :2 i l. Pł y ly lypu Wb 1l1Og;! byl' projdl(l\\dlll' 
ind ywid ualni e () dowoln ym b/takie i \\ \'miarach potl ­
Sla'A-y. 

Typ Kw 

~76747- 06-11 

Rvs . 

r 
D 

+--0 

Typ Tr 

3.3. Wymiary 
3.3.1. Wymiary długośc i i sze rokośc i pł YI d la wszys t­

kich odmian pł~, t wg tab l. 3. Do puszCi'a sit;' stosowan ie 
innych wymi; tdl\v dl;t płvt Iypów: K\\ . Pk. Tr . ja k rów­
nió indywidlla ll1i e projck't()\V;tl1l'go w downlnych wy­
miarach i b/lakle lypu Wb w prlypatlkach uzasad­
ni onych dokumL'nl<lcj;) lechniczn;j. np . dla bud ynkow 
i hudowli l1ieskllortl \' l1Jl\va nych Jllodu l;l rnic . w robOlach 
rel1owac yinyc h. 
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3.3.2. W ymi a ry grubości pł~t pos"dlk()\\'~Th . I'hl\ I\'­

pów K\\ , Pk, Tr i Wh rrndl lklllL' ,i~' łl !:r "I''''l' la <!l 

l)d 20 do 20() I ,:lllwwallic11l ~ 1, ' plll( l\\'al1l: 1 co lO Illlll, 

pl1Y C7~ 111 llaj mlliej,/;! grubość dla P(l~7(/cg{) IIl~'C h m­
d7ajó w p l Yl \\ vn(l~ i: 

- G. S, MI ', 1), W /I I - 20 mm . 

- p - .lO 111111 , 

3,3.3. Dopuszcza lne odchyłki grubości pł~' . 1)(I<;atł/ko ­

wych - \\ g 1:lbl. 4 . 
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Tablica 6 

SIL/no) na ,r""I'dllach lIuoa na kaid,' 100 cm dl u-

l )!!ra Illl' /:lj:I~YL' h PO\\ il'l/chlli~' g()~ci k raw,d/; plyty 

IIL' O\\<' 

dlllg()~ć 

mm 

głt;O()kllŚĆ 

111m 

3.6. Odporność materiału kamiennego na nls:tCl'<Ict: 
dndan ie atmosf'cry przemysłO\Vl'j zgodnie z PN-X4/ 
B-OIOXO. 

3.7. Cechowanie. Każda dostawa płyt o tych sa mych 
wYl11iarach, rodzajach. gatunkac h. odm ianac h. typach 
powinna być zbio rC7o o7 nak owa na 7godnie I 2.7. 

Cec ha powinna być umicszC70na na tylncj powicri'­
chni równoleg lc do jednej z d łuższych kraw<;d7i w od­
leg ł ości 10 cm od naroża . 

4. PRZ EC HOWYWANI E I TRANSPORT 

4. I . Przechowywanie. Pł y t y mog:I być przechowywa ­
nc na skład owiskach w sposób zabC7pi eC7ający je pued 
opad<:mi atnwsl"t:ryci' nymi . z wyjqtkielll płyt M . W I 
pok:rO\\:lIl)'cll. k tórl' pO\l'lnny być pl7t:chowyw<lnc 
\\. ponlll:s7C1cniach la l1lkni~tych. Pł yty poscgregowanc 
wg rod/ajów. oJmian. typów i wym iarów nalóy usta­
wić r:tt;dami 7. odcllylc nicm od pionu . przy płytach 

prmtok:pnych na jedn ym i' dłu;is:tych boków , powier;­
t:hnia mi obmbionym i do sic bic. 

Pł ) ty na lei } lI stawiać n<l podk ł adach drl' wnianych wg 
B -67/ 6747- 14 i 7abe:t p icczyć krawędlie pr/cd uszko­
d/enicl1l Pl7ckbclkami 7 wełny dr7ewnej wg PN-74/ 
D-940()O lub m,ł tcriału mi~kkieg() nicban\ ioncgo w spo­
sób un i t:l11()iliwiaj'Ic~ stykanie si~ mi<;d:ty s\)bq . Pn­
\\' ll'I'/chnie płyt po lerowan ych nalei.y i'abelpiccl)ć do­
dalko\\'o prlekładkami I lt:k1Ury. papicru pakow:.Jnego 
lub wd ny dr7ewncj. 

4.2. Transport. Pł y ly mog;, być prlewożont: dowlllny­
mi ~rncl kami transportowymi . Pł y t y do pr7cwolu nalei )' 
l!~t;l\\iać pionowo powiel7chniami obrobionymi do sie­
h,,' , na Glkj ~/-:ro kośc i środk a transporto\\l·go. pl yt) 
nak;iy lista wiać na podkład kach drnvn ianycil gruho~ci 
ClI ll:.Jjmnicj 30 ml11. dłll7~zyml kraw~' d7iami \v kinullkll 
janh. 

Odległo~ć mil;d/) podkładkam i pO \\'I n 11,1 WYllOs i ć ~/, 

dług()~ci pł y t y. 

Po\\'ie uch nic pł y t pole rowa l1 yc h na le7.y za bC'IpicCi'yć 
pl'lckladkami :t lektury lub p,Jpieru pakowego. 

Posi'Clegó lnc rz<;dy u>.wwionycil pł yt naló) :tabl'lpic­
C/yć li~t\\ami drewnianymi. pl7ytwierdzonymi d(l p(ld­
łl lgi 1 ~ci;ln środka tra nspo rt owego. W transporcic ko­
lejowym pl yty na le ży przcw07ić w wagonach kryl yc h 
upr:tcdnio oezys7.C7onych. Pł y t y powinny być załadowa­
n\.' i I;!bc/piee:tonc I.god nie I pri'epi-allli (l ładowaniu 
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i wyładowvwanill wagonów towarowych w komunikacj i 
wewn<;tr znej - :ta l. nr lO OKI". Na wagonach należy 
umicścić nalepki .. Oslm;inic pri'ct:tt:zać". 

W pr:tYP;lllkll IransportlI samoc hodowcgo płyty 

w opakowanill transportowym nalc;iy sk ł adać do 
wys. I III IW środk i tran~p()rt()wc . zabc7picC7ajcjC je 
przed lawilgocc ni c lll i 1I~lkod7eniami mcchanic7l1ymi. 
przcstflcgaj., c pr/cpis(,w in st ruk cji o ładowaniu i wyła­

dowywaniu sa moc hodów l'i~;iarnwych i pr:tyC/ep. 
W transporcic wodnym laładllnl' k należy dostosować 

do obowi;'llIj;Icych pueplsó\\' . 

S. BADANIA 

S. I. Progra m badalI 
5.1.1. Badania cech zewm; trznyc h pł yt obejm uj., : 
a) sp rawdi'cnll' b/tałtu D .2\. 
hl ~pr;lwd:teni ' wymi,lr<'Jw (3 . .\). 
r) sp rawd 7c l1il' wygl;,du Icwn~tr/ncg() D.4). 
d) spra\\d:tcnit: wad i US:tkllJ/CI1 (3.5), 

d sp ra\\'d/l'nll' Im la n materiałowyc h (3.1) B - '4/ 
67 16-03 . 

5.1.2. Badania laboratoryjne obejmllj" sprawdzen ie 
cec h f'izykorncchanic7l1)'ch pł y t 7god nie :t wymagani a­
mi 3. 1. 

5.1.3. Wybór rodzaju badań. Spra\\d7t:nie cech 
le\\'n<;lr:tn~ l' h nalc;i~ pr/epr(l~ad/ać prl y kai.donl70-
wym od hior/c p:1 nii płyl. 

Badania lab(lralorvjnt: le ,k;d (l~ad()wyc h i marmuru 
nald)' pI7eprll\\ad/aĆ co najmniej raI w roklI. magmo­
\\'ycll co najm niej rai l1a dwa lata. pr7y każdora70\\ ym 

sl\\'icrd/eniu I ll1i enllll~ci :t ł llia lub l1a ż" danie (ldbiorc ~ 

\\ lakrcsic prlt:1 l1il'~(l p(l(/;Jn~ 111 n,1 pr(l bkaeh materia ł u 

kamienncgo, I kt(, rl'~() I()" l a l ~ wykol1anc . 

5.2. Kontrola jakości 

5.2.1. Skład i wiełkość partii. Pr:tcds1awio nc do ba­
d,II1 płytv po\Vinl1~ h \ ć po,or!(lwanc l1a partie 7a \\'iera­
j"n' płyty jednego rod7aj ll . ga tllnku. odmiany. typu 
nral w~ miaru i lIqaWillnt: \\ r/~dy. 

Wicik nść partii nil' pOlVinna pr/ckrauać 600 sztuk. 
W przypadku pI7elbw\\'icl1i;1 \I i<;ks:tl'.j liuby płyt. na­

ki y do,la\\'~ Plld/iclić na p;trtil' ,kladaj'lcc sit; naj\\'~ żej 

I (,00 Sl t U k kaid;1. 
I.iLlh~ p ł yt m n ie.is/~l'h dOpllS7l'7a sit; pobierać \I' par­

t iadl 160 7- -lO!) . 



5.2.2. Pobieranie próbek 
5.2.2.1 . Pobieranie próbek do badań cech ze wnętrz­

nych. Z panii plyt p r7eds tawio l1cj do hadań nalóy 
pobrać próhki \V sposóh losow\' 7godlli e I PN- i'iV 
N-OJ0 10. w liC/ hic podanej \V t:l b/. 7. 

Tablic'l 7 

I iuba p l ~ I 
\V pallil (l'ch 11.·\v ll ~ [ l"In~l' h 

lig 5.1.1 
la hl n;1 tl \f~jn~ ch 

lIg 5. 1.2 

d" I()O 
16 1 .:lOO 
.:lO I -'. 61H) 

5.2.2.2. Pobieranie próbek do badalI laboratoryjnych 
lIa l eży pr7ep l (IWadzić wg PN-X5/ 13-06720, 

5.3 . Opis badalI 
5.3.1. Sprawdzenie cech zewn~trznych - wg I:lN -X4/ 

6747-13. 

5.3.2. Sprawdzenie w)'l rZ)' małośc i na ściskanie - \\ g 
PN -X4/ B-04110 . 

53.3. Sprawdzenie ście ra lności na ta rczy Boehmcgo 
- wg PN-X4/ B-04111. 

S.3.4. Spra\\dzcnie nas i óJk li wości wodóJ - \\g "N-X5/ 
8 -04101. 

5.3 .5. Sprawdzenie odporności na zamrażanie - wg 
PN-X5! B-04102 . 

5.3.6. Sprawdzrnie zmian materiałowych 

BN -X4/67 16-03. 
\vg 

5.3.7. Określenie odporn ości na niszczące działani e 

atmosfery przemysłowej - wg PN -,'4/ 13 -0 IOXO. 

SA. Ocena wyników badań 

SA.1. Ocena \\ yników bad ,lii cech zrwn~trznych. 

Parti\ ply t nakży lI71laĆ la IgtlLlll'l I \\'yn lag, lllial11i 
no rm y. jól'li lic7b" ~7 t\l k . d la kttll'\c h ]1( \Vc/cgt)l nc 
badania dal~ wynik ujcmny . n ic pr/l'kroCly li uh pp­
danych \\ tab/. X. 

Tablica " 

a) :-.rra\u.l/t' ll il.' \\~mi ~ln')\\ 

i , ,/ I;!1\11 

h) "pL.I\\d/t,..'I1Il' n ')\\ ' H)~t,.." PI '-

\\ It,..'r;t,..' hni 'IClI\\~j 

\. ) :-.pra \ \I..l /l' l1 l\.' Pl~\~II)llIlil'"I"':'\. 1 

kr:1I1\'d,'1 

N :q\\I (,;h.:--/ :1 \\ h .ld:ll1 l01 P:I I[ł! 

phi liuh;1 '"lIk Iii" 'l'c'l · 
11I.1I:~ ... ~ch \\~f1);,~.11·1 11'lf"I1l~ . 

pll' '1 ( lr"1 "dl">l<'r:1I1;) f':1 rI 1\' 

ph I 11.lki, I"'/U" 11/11:1 <' 

1: 1 It!{ Id 11'1 1 \\ ~ 11I :lg<lllid mi 
Il(l r m .\ 

dl" h.lll;, IlC i liCl h~ ph l 

1(1 15 

(I 

() 

o 

cd . l;ibl. X 
, ____________ --;-_______ _ __ • __ o. _ _ 

d) ,p rawd/cni" 'll'll'fb i u'7ko­

li /l' 11 ,r'''','d li 

l') 'p ra wd/CIlI,' l)(lch)ld kąw­

\\ \t,..' h rllWil'r '/l' hni ... t~ h.ov./cj 

I) ",1r~I\\(łh'nil' Imian l1la!crialn­

\\y\.'h 

g J "pl.i\\d/l'nll' l ~d, llIr~ P t ) \Ą it,..T/ ­

t,..' h 11 i Iln)\\'\,.'j 

h) ",H;I\\d/('llit,..' 1 ;lkll1r~ pn\\'lcrI­

c hili bOUllc'.! 

Najwi(;k:-'/ ~ I \\ i',I \. l. oIl '" p: l rli J 

pl y \ lit,..'ll!;: ~/: ljk ["1 Jli..'I -

1l1~ljąt,.. \L' h '" I)I.q.!,d il 11\ II 111 ~ . 

pr/~ 10..\(')1 1..' 1 \ 11I:11t,..[ 1[1 :' p: II I I\' 

pł~t n:ltt,..'/~ .I ... ·..; /l"/l' II / T le 

1; 1 Ignd lJ;! I .. , \~ II.I ~' .II:I t l i l i 

11(1111 1\ 

(I 

() 

() 

() 

l 
I 

W puypad ku gd y c1lllćby \\ jl'dl1"f1l / klll l'.I n" ch 
sp rawd7c Il liczba s/tuk Ilie spc!niaj 'Icych wymag:lli 1101'­

my jest wi<;ksza ni;i poda na w tab /. H. ca LI p,lrti<; pl yt 
Ilakiy u 7 na ć za nic7godn'j z wymaga niamI Ilorllly . 

5.4.2. Ocena wyników badań laboratoryjnych . Wyniki 
h:lt1:1I1 naki :.' uZllać I.a dodatnie, jeżeli zm;ta ł y l<lc howa­
nc wymagani:1 okrc~lon e w lah/. I i 2. Je Żl' li jed no I ko­
kjnych baclall da wyn ik ujemn y, to materiał I-alllicnny 
nalc;i~, u7nać 7a l1i1'7godn y z wymaga niami no rm y. 

5A.3. Ocena wyników badań. Od bicran~I parti(,: plYI 
na lóy u /n a ć za Igoc!n,/ 7, wymaganiilllli 1l,\rl1ly, jóeli 
wSi'vstkit' pl7cprowadzonc badania wyb /alv Igodl1oŚĆ 
I postal1 0W it'II iami normy. 

5.5. Zaświadczenie o wykonanych badaniach, wyda­
W:II1l' l1a i"C!l'llil' 1:1 m:l\vi:lj:lccgo. Pl lw i 11110 /a wier,lć 
wynik i I prtl'prowad7onyc h badall wg 5.1. W /.aświad ­

Clcn ill o pr()C! wynik()l,\i bil li <I 11 naki~' Pll(/;{Ć: 

il) Ila ZW\,' instytucji przeprowa d7aj,)Ccj badania, 
h) dat<; po bil'l'<lni a próbek . 
c) SPl)st1 b pob icrania próbek, 
d) d,llę 11' ld:1I1. 

6. poSn~POWANIE Z PARTIĄ Pł , Y!' I : ZNANĄ 

ZA NIEZGODNĄ Z WYMAGAN IAMI NO!{ MY 

Partia plv!. uznana \\' wyn iku sprawd/.l'ni;t cl'ch I.l'wn.;­
trl.ll~ch la nil'lgodm) I wymaganiam i tl o rm) , moie b)ć 
pl7CI wytwó rc\ prze~ortowana i p r7edstawion,1 do po­
wtórnych bada ll, których wynik jc~t ostate('/ny. 

K () N I I: <. 



I n formacj~ doda lk owc d o BN-l!6/ 6747-06 

I NFO~MACJ E DODATKOWE 

I. Instytucja opracowuj 'lC:! no rIII,' - O,r",kk Ik, da wC/o-Ho/lV" ­
.I n \l l PROK;\M - K ra~('l\\' . 

2, Isto tne zm i:,ny \I q"'ltnklt do IlN-6511l747-06, IlN-6V67 16-05, 
BN-66/ 6 7-1 7-07 : 

,,) pol'luon" Irll norm) \I Jedn,!, 

h) PO\\I :Ii':..Ino hardi'it..'j rn.·l"~ / YJllil' wymagani:1 Ilo rm y 'l wylllaga -

111:"1 111 i norm /\\i : J/ ~ IJ1 yl' h. 

c i \lpw\lad / llnl> pod/i ,d phI po,ad/kCl\\\ch na gallt n~i I. I I I I II 

Igod ni ,' I BN -.'-I / 67 16-03 \I lakl 'WŚct od doplt'loalnych Im 'an wy­

' 1"P"HC\c h " m:t len:tk Ltrn'en,p{lll, 
dl \lp fll\l ad /OIl<' l a~ l ltr ) g r(l"~IlIV'''''!, p l "llli~n i "w,! , lupan4, 
l' ) tI:l~lu:dIlIlH10 ~ 1l· rl'J.! \'v~nlla nl\\y pł ~1 po~.ld/k()\\y~h d ()~t(,)s ()­

\lul'lc ",' d " pokn' llła ,1 "/1)()\\'~głl KK/! , I I ('~ I" l achowania Igod ­
n ()~c l \\'y lll:lg.u'l prud ll}... (,JI i /akn: l'l pn\jl'kl0W<lllia. 

fi II pWII'a d /O llll p"d/ia l " a kla,~ plyly w /a k i'1l1Śc i od d l ) kł:td ­

nu~c l wyknll:ltli a pł y t pn:-.ad/kowydl. 

g) \\pnl\\ad/olln "r~l cari;t :-.hl:-.o\\a ni .. matcrI:l ł l)\\ " ; l ll1 i ~ lln ~ch 

\\ g lHl\h'j " 1 ~1",~' f i kacli . ndp()rn()~l'1 11 ;1 1I1 :'\ /c/~Jn: dllaLlnic atIllP:'\fcr) 
pr le n",I"\\"I , 

h l prl\.I,' I(' , pr'!\Id/cnie' c'l'l' h 1l' \\n,'llIn~<' h wg BN -X4/ 6747- IJ. 

J . No rm y i dokunH'nty z"hlZlllW 

I'N - ' -I / Il-OIOXO Kamic,] dla hudownicl\\a i drogowniclwa. Pod/ia l 

1 /;t~I()"'d\\ ; 1l1 i l' \\ g \\'1 : I ~ nnśc i I I/ykoll1 l'ch"l lli\.'/ ll yc h 

I'N -X5/ 11-(l4101 Badan,,' m:, ll' ,.,,, I(,,\ ~alllienn\'ch . Omaoen;e n,,­

~ ł:.JI.. I I\\ ~)~C I \\l'llq 

PN-~5/ B-04 1 () 2 Badan,c In ; 'l ni: tł,\ w bmi,' nnvc h . O/n:tl'll' lli,· ml'l'Z"­
(ldPllrtl( l"l ' l 

ł'N -X4/ B-04 110 Ibd;, ni" mall' nal (", kanll~lln)"h . OltlaL:l~lli,' w~ ­

t r; ~ mał (l~r l n:1 śc: ..... l..a nil' 

/'~ - X-l/ B-04 I II I\~ ; "':r i ;:ł) Llml~nll~ . O / Il:tLl:tll il' ,ci"r" l ności na I, n ­

I".' / ~ Blll"h Illl.' t!I ) 

ł'N -X5/ B .. 06720 Pohlera nie próh~k 1Il:tll' ria ló w kamienn yc h zwi,zlyc h 
ł'N -74/D-94()()O Wcina duewna 

PN -X3I N-03IJIO Slalyslycl n" k" nlrola jakości . Losowy wyb6r jed ­

nos lek prod"kl " do pró hk i 
BN-S4/ 671 6-0.l Malni.,l y kamienne. Blok i, lormaki i pl yly s urowe 
BN-X4/674() -O~ Ohróbka ka mi ~ n ia . Te rminolog ia . Poj,cia podstawo­

we . IW/wy . okr"ś k" ia cl'ynllo;;c: i i rodl'ajc fa ktur 
HN -X4/ 1l 747- 13 Bada nil' maleria l""" kamienllych . Metod y pomiaru 

I..'\.'l' h gl:olllc tr~clllyc h i ~ pra wdi'allia właściw0śc i fi7 yc7nyc h ele­
mentl"\' I wyronó w / ka mienia 

BN-67/ 6747- 14 Maleria ly budowl:tnc. Sposoby I.abczpi~czc tl ia wyro­

hów k :tl11 i ~ nn yc h podczas Iran,portu 

Pr/(" pl ~y u łado\\~lIl1l1 I wyładowywa niu wagonbw towa rowych w ko­

muni ~ a cj i Iwwn<;lr/nl'j - lal. nr 10 DKl' (D7. TiZK 7 1965 r. 

nr 4 , pll/ . III \\'1"/ I pó; "icjszym i Imia " a mi ). 
Itblru k"ja () ladnwnoś" i wl!" d owywa ni u sa mochod6w i przycLC p. 

ZOI l. do Z"r"ld7~nia Mini , lra KOllluni kacji z dnia 7 marca 1963 r. 

ł'olccc n l~ ,łu ;i how~ nr 9IXO Dyrekto ra Kombina lll l dni" 2 lipca 

19~O r. \\' sp ra \\'i ~ ro"/~flcn i" w projeklo",,,,,iu, prod"kcji i mon­
I,,;iu pow"echn i~ produk o wan ych kal1l iennych elcmc nló w bu­

dowlanych . 

4. Symbol wg SWW - 141.1 -220 . 

5 , Aulor projrktu norm y - mgr inż . I-Ianlla D yja . 

6. Litera tura , któr~ był a wykorzyst~na prz) opracowywaniu normy 

T T)'J'{Jlt ';cz: K'llll ienla r,l wo . !'o r.o d nik <11:0 r/e mi osl:t kamic­

ni" r,kiegl), War""wa 1970 r. 
Pr"ca Ihlorowa A BZ: Ek lllcn lv ka ll1i cnn" pl) IOwC . Program , ca­

la lll a i nl1\\ C/ il"cj i nO l m - 'Ia n o\\'ią ca P(7)Cj, () 14 .00X pla nu pr"c 
nor lll ali l "cyjnyc h na ro k 19X2 - Krak,,,\, 19~2 r. 
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