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N O R M A B.R A N ż: O W A 

BN-BO 
BUDOWNI C TWO 

Prefabrykaty budowlane z betonu 6775-03.02 
I MATER IAŁY Elementy nawie"rzchrii dróg, ulic, 
BUDOWLA NE 

parkingów i torowisk tramwajowych 
Płyty chodnikowe 

Grupo katalogowa 0733 

l , WS T §P Tabl i ca 1 

l, l, Pr z edm iot nor m y , P rzedm io t e m n o r m y sę wyma ga ­

n ia t ec hniczne dot yc zęce pref abry kowa n ych pł y t betono wy c h 

jedno - lub dwuwars t w ow ych, s tosow a n y c h do bu dowy wierz­

c hni ej w ar s t w y c hodników lub c ięgów komuni k acyjnych prz ..... 

z n acz on ych wyłę cz n ie d la ruc hu p i es z ego, 

I. 2 , Zakres s t o s o w an i a norm y , oKreś l er i a , podz ia ł 

i ozn ac z en ie - w g B N-BO/ 6775- 0 3. 00. 

2, WYMA G AN lA 

2 . 1. B eton. D o produkc ji pł y t c hodn i kowych b e tonowy ch 

j edn ow ar s t w owy c h ·należ y st osować b et on k l asy 820 . 

W przy pa dku produkc j i pł y t dwuw arst w owych , górna 

(ś c iera lna ) wars t wa p ły t pow i nna być w y konana z betonu 

kla sy B25, a do lna z be tonu B2 0, 

2. 2 , K s z t a ł t i wym i a r y p ły t c h o d n i kow yc h beto no wych p~ 

w inny być z godne z rysun k iem i tab l . 1. Dopu szcza lne błę­

d y ksz t a łt u n i e pow inny pr zek ra czać wa r tości wg BN- 80j 

6 775-03 .00 tab l . l , a do pu s zcza lne odc hy łk i wy mi ar ów ni·e 

pow i n ny przekracz ać wa r t oś c i podany c h w tabl . 2 . 

Rodzaj A Rodzaj 8 

Rodzaj C Rodzaj D 

Rodzaj [ 

c c 

IIN- 80/m 5- 0S.D21 

Rodzaj 
W ym i a r y pły t, mm Grubość 

płyty 
pł y t y a b c d h , mm 

A 
50 - - - 1....Q 
35 5 ,0 , 

8 
35 .l1...§. - - ~ 
50 25 . 7 , 0 

C 35 - 49,7 25 5,0 
-, 

D - - 49,7 25 i 5,0 

E - - - 25 5 , 0 

Tab l i c a 2 

DOPltS zcz alna odch yłka, mm 

R odza j wymiar u 

Gatunek I G a tunek II 

a b c d, h ±2 ±3 , , , 

2 3 Nośność pł yt c hodn ikow y c h spraw d za się wył{l czn i e 

na płytach rodz a j u Ą Wytrzym ałość na zg i nani e pł y t chod-

nikow y c h, badana z god"ie z BN-80j6775-0 3. 00 P. 5 . 5. 7, 

nie pow inna pr zekracz ać wa r t ośc i obl iczeni owej pr zy zało-

żeni u , że: 

gd zie: 

p _ m a k symalna si ł a obc i{lżajęca w g tab l . 3, kN, 

_ o d l egłość mi ędzy podporami r ówn a dł ugo ści ele-

mentu zmniej szona o 5 c m, cm , 

R b z - wy t r z y małOŚĆ obl iczen iowa b etonu , /v·,Pa , 

Wf - w ska źnik wytr zyma łośc i wg BN-60j6775-0 3. DO, 

y b3 - wSPP łczynn i k b ezp ieczeńs twa = 1,25. 
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2 BN-80j6775-03.02 

Tablica 3 

Wymiar boku a Wartość maksymalnej 
Klasa betonu płyty chbdnll«owej s1ł~ obcl,hj,cej I? 

cm kN 

B200 50 4,5 

B250 50 5,2 

B200 35 2, I 

B250 35 2,4 

I 

2,4. Scieralność na tarczy Boeme9o nie powinna prze-

kraczać: 

_ 4 mm - dla gatunku l, 

- 5 mm _ dla gatunku 2. 

2 , 5 Pozostałe wymagania - wg BN-80j6775-03. 00. 

3. SKLADOWANIE I TRANSPORT. BADANIA, 
f 

POSTĘ-

POWANI!;: Z PARTI~ ELEMENTÓW NIEZGODN~ Z WY­

MAGANIAMI NORM 

Składowanie i transport, badania, postępowanie z parli, 

elementów niezgodn, z wymaganiami norm - wg BN-SOj 

6775-03. 00. 

KONIEC 

INFORAMCJE DODATKOWE 

l, Instytucja opracowujpca norme - Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "CEBET". 

2, Istotne zmiany w stosunku do PN-63/B-1405O 

- zmieniono wymagania dotycz,ce wygl,du zewnętrznego 

oraz dopuszczalnych błędÓw kształtu i wymiarów, 

- skorygowano badanie n~ności płyt i określono maksy­

mai "fi si łę obci{lżaj{lc{l przy badaniu wytrzymałości, 

- zmieniono wymagania w zakresie nasi{lkliwoścl płyt. 

PN-63jB-14050 została unieważniona z dniem I kwiet-

3. Normy zwI,zan\l 

BN-80j6775-03.00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Ele­

ment y na'wlerzchnl dróg, ulic i torow isk tramwajowych. 

Wsp6lne wymagania I badania 

4, Symbol wg SWW" - 1453-13. 

5. Autor projektu normy - mgr i nż. Jan Leopo ld _ Zjed-

noczenie Przemysłu Betonów, 

nia 1981 r . 6, Wydanie 2 _ stan aktualny: li st opad 1983 r. ;bez zmian, 
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