PNfObR kMtA' - BdR AI\ N Z obth BN-80
refabrykaty budowlane z betonu
B:JE\’A?\‘Q’SQIC:L‘Q’(O Elementy nawierzchni drog, 6775-03/04
BUDOWLANE ulic, parkingQw i torowisk ;g Lo
tramwajowych
Podktady tramwajowe Grupa katalogowa 0733
1, WSTEP 2, 4. Wytrzymatosé na zginanie podktaddéw tramwajowych

1, 1. Przedmiot noriny. Przedmiotem normy sa wymagania
techniczne dotyczace prefabrykowanych podktadéw zelpeto-
wych waskotorowych stosowanych dla toru tramwajowego o
szerokosci 1000 mm lub normalnotorowych dla toru tramwa-

jowego o szerokoéci 1435 mm,

1,2, Zakres stosowania normy, okreslenia, podziat
.

i oznaczenia - wg BN-80/6775-03/01.

2. WYMAGANIA

2, 1. Beton. Do produkcji podktadéw tramwajowych nale -

2y stosowac beton klasy B 35.

2,2, Zbrojenie podktadéw zelbetowych nalezy wykonywaé
zgodnie z dokumentacja techniczna ze stali St0S i St38x,
Stal zastosowana do wykonania zbrojenia powinna odpo-

wiada¢ wymaganiom wg PN-82/H-93215.

2, 3. Ksztatt i wymiary podktadéw powinny byé zgodne 2z

dokumentacja techniczna,

Dopuszczalne btedy .sztattu nie powinny przekraczad
wartosci wg BN-80/6775-03/01, a zagtebienie gérnej po-
wierzchni dybli w stosunku do powierzchni podktadu nie po-

winno przekraczaé 3 mm,

nalezy okreslaé zgodnie z PN-84/B-03264, na podstawie
stanu granicznego nosnosci oraz stanu granicznego uzytko-
wania,

Miejsce przytozenia sity powinno byé zgodne z rys, 1i 2,

Walek stalowy ¢ 30 mm

9
2

PodkTadka elastyczna 5mm

(-szerakdsc taru

[BN-80/8775-03/041]

Rys., 1. Schemat obcigzenia czesci $rodkowej podktadu

Walek stalowy ¢30mm

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny byé zgodne
z tablica, Podkladka stalowa 40mm
Dopuszczalne odchytki
Rodzaj wymiaru
gatunek | gatunek I1 _ Podkladka elastyczna Smm
Dtugosc +8 t10 gi
Wysok’oéé lub rozstaw osi 42 a3
otworow dybli
[BN-80/6775-03/04-2]
Szer‘f)koéc’ czeéci podszy- + +2
nowej .
Rys. 2. Schemat obciazenia czeséci podszynowej podktadu
Zgtoszona przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Betonéw CEBET
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Betonow dnia 1 grudnia 1980 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 kwietnia 1981 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 3/1981 poz. 15)
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2. 5. Pozostate wymagania - wg BN-80/6775-03/01.

3. SKLADOWANIE | TRANSPORT

Sktadowanie i transport - wg BN-80/6775-03/01,

4, BADANIA
Badania - wg BN-80/6775-03/01.

5. POSTEPOWANIE Z PARTIA ELEMENTOW
NIEZGODNA Z_WYMAGANIAMI NORMY

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujaca norme - Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Przemystu Betonéw CEBET,

2, lstotne zmiany w stosunku do BN-64/9064-01

a) zmieniono wymagania dotyczace wygladu zewnetrznego
i dopuszczalnych bledéw ksztattu i wymiardw,
b) norme opracowano w formie arkusza do BN—BO/

6775-03/01,

3. Normy i dokumenty zwiazane

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu, Ele-
menty nawierzchni drég, ulic i torowisk tramwajo-

wych, Wspdlne wymagania i badania

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre-
zone, Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia

betonu

Postgpowanie z partia elementéw niezdodna z wymaga-
niami normy - wg BN-80/6775-03/01.
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia

betonu
Podktad tramwajowy zelbetowy, typ PZ 1433 - projekt ty-
powy, opracowanie Centrum Techniki Komunalnej, War-

szawa 1979 r,

4, Symbol wg SWW - 1453-22,

5. Autor projektu normy - mgr inz, Jan Leopold - Zjed-

noczenie Przemystu Betonéw oraz autor zmiany - mgr inz,

Waldemar Hamann - Instytut Techniki Budowlanej,

6. Wydanie 2 - stan aktualny: pazdziernik 1987 r,,
uwzgledniono zmiany:

zmiana 1 - Biuletyn PKNMiJ nr 7/1987,
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