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BARWNIKI . 6041-38 
I PIGMENTY Barwniki helakłynowe 

Zamiast 

1. WSTĘP 

Przedmiotem normy sę"barwniki reaktywne pochodne chlo­

rotriazyny, zwane barwnikami helaktynow~mi, stosowane w 

przemyśle włókienniczym do barwienia i druku włókien ce­

I ul ozowych. 

2. PODZIAL I OZNACZENIE 

2. ,. Rodzaje. W zależności od właściwości barwników 

sposobu barwienia rozróżnia się dwa rodzaje barwników 

hel aktynowych: 

F - o dużej reaktywności, zalecane do .barwienia wycię­

gowego oraz do druku z szybk im utrwalan iem, 

D - o mniejszej reaktywności, zalecane do barwienia me-

todami cięgłymi oraz do druku. 

W rodzaju D wyodrębnia się grupę barwników D-E o wyż­

szej substantywności i dobrym wyczerpywaniu z kępieli, 

zalecane do barwienia metodami okresowymi. 

2.2. Przykład oznaczenia barwnika o dużej reaktywnoś­

ci, zalecanego do barwienia wycięgowego, o nazwie Żółcień 

hel aktynowa F -5G. 

ŻOLCIEŃ HELAKTYNOWA F-5G BN-7B/6041-3B 

3. WYMAGANIA 

3. ,. Wygląd zewnętrzny. Barwniki hel aktynowe powinny 

mieć postać proszków. 

3 . 2. Koncentracja . Barwniki hel aktynowe powinny utrzy­

mywać się w koncentracjach B5 do 125% w stosunl<u do ty­

pu, określanych co 5% (B5, 90, 95 ... 125%). W przy­

padku Żółcieni hel aktynowej D-GRE, Oranżu hel aktynowego 

F-RN, Błękitu heiaktynowego F-2R i Brunatu heiaktynowe­

go D-4R dopuszcza się wyższ{l koncentrację. 

3.3. Odcień - praktycznie zgodny z wzorcem. 

3.4. pH l-procentowego roztworu dla barwników heiakty­

nowych: 

F - 6~7, 

D - 6,5.;. B, O. 

BN-15/6041.38 

Grupa kalalogowa X 23 

Dla Błękitu turkusow ego helaktynowego D-2GE dopuszcza 

się pH do 11. 

3.5. Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wo-

dzie - wg tabl icy na str. 2.;. 4. 

3.6. Stopień rozpuszczalności w wodzie _ wg tablicy na 

str. 2.,. 4. 

3.7. Trwałość barwników 

- na światło sztuczne, wodę, pranie mechaniczne w tem­

peraturze 95
0
C, prasowanie suche i wilgotne, pot alkalicz­

ny i kwaśny oraz tarcie suche i mokre - wg tablicy, 

o 
- na obróbkę termicznę w temperaturze 150 C-S, 

- na obróbkę term icznę w temperaturze lBOoC: 

- zm iana barwy - 4, 

- zabrudzenie bieli na tkaninach" 

towarzyszęcych - 4';'5, 

- na rozpuszczalniki organiczne (benzynę, tri) - 4.:.5. 

3.8. Trwałość. Barwniki hel aktynowe przechowywane wg 

4.3 w opakowaniach wg 4. 1 powinny zachować wszystkie 

wymagania wg 3. 1 .;. 3.7 w cięgu: 

6 miesięcy - Oranż hel aktynowy F-RN i Błękit heIaktyno­

wy F-2R, 

12 miesięcy - pozostałe barwniki hel aktynowe F, 

16 miesięcy - barwniki hel aktynowe D. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Barwniki hel aktynowe należy pakować w 

bębny metalowe lekkie z dnem zdejmowanym w g BN-76/ 

5046-02, pojemności 40';' 100 dm
3

, zawierajęce wewnętrz 
worek polietylenowy wg BN-70/6414~06. 

Znakowanie opakowań należy wykonać wg PN-7ftO-79252. 

Na każdym opakowaniu należy umieścić trwały napis, za-

wierajęcy co najmniej: 

a) nazwę I ub znak wytwórni, 

b) oznaczenie wg 2.2, 

c) masę brutto i netto, 

d) numer partii, 

eJ" koncentrację barwnika, 

f) da 'ępro<;lukcji. 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Organ,jcznego ORGANIKA 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego ORGANIKA dnia 8 sie~pnia 197'8 r . 
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BN-78/6041-38 s 

4 . 2. Formowanie jednost ek ładunkowych. W przypadku 

stosowania paletyzacji, barwniki h e l aktynowe w opakow a -

1iach transportowych należy formować w jemostki ładunko­

we przy użyciu palet ładunkowych wg PN-75/ M- 782 18 o wy­

miarach 800 x 1200 mm . Ladunek na p a le c ie nale;,y zabez-

pieczyć przed przesu wanie,n si ę i deformację . 

4.3. Przechowywanie. Barwniki helaktynowe należy prze-

chowywaćw pomieszczeniach krytych, suchych, dobrze wen­

tylowanych, w temperaturze nie wyższej niż 2S
o
C. 

Opakowania z barwnikami należy .ustaw ić w pozycji stoję­

cej. 

Odległość ustaw ianyc h opakowań od ści an, przewodó'w ka­

nalizacyjnych, urzędzeń grzejnyc h i k ana·tó w nie pow inna 

wynosi ć mniej niż 0t8 m, 

4.4. Transport. Barwniki hel aktynowe nal eży przewoz ić 

krytymi śroC:kami transportu, chronięcymi przed działaniem 

szkodl iwych warunków atmosferycznych . Środek przewozo-

wy przed załadowaniem nal eży przygotować prze z usunięcie 

gwoździ, zabezpieczenie śrub, haków itp. wystajęcych częś­

ci, które mogę spowodować uszkodzenie opakowań. 

Opakowania z bar wnikami należy ustawiać śc i ś le obok sie­

bie na całej pow ierzchni środka przewo z o wego ( wagonu, sa­

mochodu) . E wen tualne luki z abezpieczyć materiałem wyściół­

kowym tak, aby ładunek stanow ił zwa rtę całość zabezpie­

czajęcę towar przed przemi eszczani em si ę. 

W transporci e kolejowym opakowan ia z barwnikami he-

laktynowymi należy ładować do granic wykorzystania wago- ' 

nu zgodnie z Przepisami o ładowaniu i wyładowywaniu wa­

gonów towarowych w komunikacji wewnętr znej. 

W transporcie samochodowym opakowania z barwnikami 

hel aktynowym i należy ładować zgodnie z Instrukcję o łado­

waniu samochodó w ciężarowych i przyczep. 

S. BADANIA 

5 . 1 . Program badań 

S 1. l, Badania pełne obejmuję: 

a) sprawdzenie wyględu zewnętrznego (3. 1), 

b) oznaczanie koncentracji (3.2), 

c) oznaczanie odcienia (3 . 3), 

d) oznaczanie pH l-procentowego roztworu (3.4), 

e) oznaczanie zawartości substancji nierozpuszczalnych 

w wodzie (3 . S), 

f) oznaczanie stopnia rozpuszczalno ści w wodzie (3.6), 

g) oznaczanie trwałości barwników na: światło sztuczne, 

wodę, pranie mechaniczne w 95
0
C, prasowanie suche i wil­

gotne, pot alkal iczny i k waśny, tarcie suche mokre, 

obr6bkę termicznę w temperaturze 150 i 180
0

C oraz roz­

puszczalniki organiczne (benzynę, tri) (3.7). 

Badania pełne należy wykonywać przy każdej zmianie 

wzorca oraz przy okresowej kontroi i produkcji, kt6ra po-

w inna być wykony.wana dla każdej marki barwnika co naj-

mniej raz w roku . 

E.l.2. Badanianiepełneobejmujębadania wymienione w 

5.1.1 a) .;. f). Badaniom niepełnym należy 

parti ę wyprodukowanego barwnika. 

poddać każdę 

5.2. Pobieranie próbek i przYgotowywanie średniej pr6b­

ki la boratoryjnej wykonać wg PN-74/C-04707 próbnikiem nr 

14 ~ 16 w g PN-74/ C-60008. Masa średniej pr6bki labora­

toryjn ej powinna wynosić około 500 g. 

5 . 3 . Opis badań 

5 .3.1. Sprawdzanie wyględu zewnętrznego wykonać wi­

zualni e. 

5.3.2. Oznaczanie koncentracji wykonać wg BN-76/ 

6041-19, porównujęc z wzorcem . Barwniki hel aktynowe F 

barw i ć metodę w g BN-76/6041-1 ~ P. 2. S. 2, D - wg P. 2.5 . 4, 

D-E - wg P. 2.5.3. 

5.3.3. Oznaczanie odcienia - wg BN-76/6041-19. 

5.3.4. Oznaczanie pH l-procentowego roztworu 

PN-76/C-04702. 

wg 

5.3. S. Oznaczanie zawartości substancji nierozpuszczal­

nych w wodzi e - wg PN-76jC-04702. Zaokręglanie i zapi­

sywanie liczb dotyczęcych końcowych wynik6w oznaczania -

wg PN-70/N-02120 metodę Z . 

5.3 . 6. O znaczanie stopnia rozpuszczalności w wodzie 

- w g BN-74/6044-14. Barwniki hel aktynowe F ro zpus zczać 

w temperaturze 50
0

C i sęczyć po ochłodzeniu ro z tworu do 

temperatury 20
0
C. 

Barwniki helakt'ynow e D i D-E rozpuszczać w tempera-
o, o 

turze 70 C, a Si'czyc w temperaturze 50 C. 

5.3.7. Badania tr wałości 

5.3.7 . 1. Badanie trwałości na światło sztuczne wg 

PN-68/P-04943 na wybarwieniach pr z ygotowanych wg 

. BN-76/6041-19 o intensywności 1/1 wzorca pomocniczego, 

n a tkaninie bawełnianej, bielonej, merc eryzowanej nie-

apretowanej typu satyna. 

5.3.7.2. Badanie trwałości na wodę - wg PN-63"p-04910 

na wybarw ieniach jak w 5 . 3.7.1. 

5.3.7.3. Badani e trwałości na pranie mechaniczne w tem­
o 

p e raturze 95 C - w g PN-71/P-04912 metodę 4 na wybar-

wieniach jak w 5.3.7. l. 

5.3 . 7 . 4. Badanie trwałości na prasowanie suche i wil-

gotne - wg PN-73/P-04914 na w ybarwieniach jak w 5.3.7.1. 

5.3.7.5. Badanie trwałości na pot alkaUczny i kwaśny -

wg PN-71/P-04913 na wybarwieniach jak w 5.3.7. l. 

5.3.7.6. Badanie trwałości na tarcle suche i mokre - wg 

PN-63/P-04908 na wybarwieniach jak w 5.3.7. 1. 
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5.3.7.7. Badanie trwałości na obróbkę termicznę w tem­

peraturze 150 i lBOoC - wg PN~74jP-04941 na wybarwie­

niach jak w 5.3.7.1 . 

5 . 3.7. B. Badanie trwałości na rozpuszczalniki organicz­

~ (benzyna, tri) - wg PN-73jP-04923 metodę 1, na wybaf'­

wieniach jak w 5 . 3 . 7.1 . 

5.3 . 7.9. Wyniki bacań trwałości przeprowadzonyc h wg 

5 . 3.7.1 - 5 . 3.7 . B nie powinny być niższe niż w tablicy . 

5 . 3 . B. Ocena wyników badań. Partię barwnika należy u-

znać za odpowiadajęcę w/maganiom normy, jeżel i wyniki 

badań wg 5. 1. 2 oraz ostatnie wyniki badań trwałości barwni­

ków wg 5.1.1 wykażę zGodność z 3. 1 .;. 3 . 7. 

5.3.9. Zaświadczenie o wynikach badań. Ob każdej par­

tii barwnika wytwórca obowięzany jest wystaw i ć i przesłać 

odbiorcy zaświadczenie stwierdzajęce zgodność z wymaga-

niami normy. 

KON I EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowujaca normę - Zakłady Przemysłu 

Barwników ORGANIKA-BORUTA w Zgierzu. 

2. Istotne zmiany w stos~nku do BN-75/6041-3B 

a) uściślono wstęP zgodnie z SWW, 

b) wprowadzono grupę barwników D-E, 

c) uaktualniono asortyment barwników. 

3. Normy i dokumenty zwięzane 

PN-76jC-04702 Barwniki . Ogólne metody badań 

PN-74jC-04707 Barwniki. Pobieranie i przygotowywanie 

próbek 

PN-74jC-6000B Próbniki do pobierania próbek produktów 

bezks z tałtnych 

PN-75jM-7B21B Palety ładunkowe płaskie jednopłytCMe dwu­

wejściowe bez skrzydeł drewniane BOO x 1200 i 1000 x 

x 1200 

PN-70jN-02120 Zasady zaokręglania i zapisywania liczb 

PN-76jO-79252 Transportowe jednostki opakowaniowe. 

Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe 

PN-63jP-0490B Metody badań wyrobów włókienniczych. 

Wyznaczanie odporności wybarwień na tarcie 

PN-63jP-04910 Metody badań wyrobów włókienniczych. 

Wyznacz_nie odporności wybarwień na wodę 

PN-71jP-04912 Metody badań wyrobów włókienniczych. 

Wyznaczanie odporności wybarwień na pranie 

PN-71jP-04913 Metody badań wyrobów włókienniczych. 

wyznaczanie odporności wybarwień na pot 

PN-73jP-04914 Metody badań wyrobów włókienniczych. 

Wyznaczanie oci>orności wybar'\'Vień na prasowanie 

PN-73jP-04923 Metody badań wyrobów włókienniczych_ 

Wyznaczanie odporności wybarwień na rozpus zczalniki 

organiczne 

PN-74j P-04941 Metody badań wyrobów włókiennic zych. 

Wyznaczanie odporności wybarwień na suchę obróbkę 

termicznę 

PN-68jP-04943 Metody badań wyrobów włókienni czyc h. 

Wyznaczanie odporności wybarwień na światło sztuczne 

(I ampa ksenonowa) 

BN-76j5046-02 Opakowania transportowe metalowe. Bębny 

lekkie 

BN-76j6041-19 Barwniki reaktyw ne hel aktynowe i polakty­

nowe do włókien celulozowych . Metody badań 

BN-74j6044-14 Barwniki. Oznaczanie rozpuszczalności w 

wod zie 

BN-70j6414-06 Opakowania transportowe z tworzyw sztucz­

nych. Worki pol ietylenowe otwarte, płaskie, bez fałd 

bocznych, zgrzewane 

Przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych 

w komunikacji wewnętrznej. Załęcznik nr 10 do DKP 

do art. 27, Dz. Ti ZK z 1968 r. ust. 7, P. 4) 

Instrukcja o ładowaniu samochodów ciężarowych przy-

czep. Załęcznik do Zarzędzenia Ministra Komunikacji 

z dnia 7 marca 1963 r. (Mon.Pol. nr 24, poz. 123) 

4. Symbol w g SWW - 1245-151 i 1245-152. 

5. Autorzy projektu normy - Kazim iera Cinkusz inż. Wie-

sława Błońska - ZPB ORGANIKA-BORUTA. 

6. Wzorce barwników hel aktynowych - na żędanie odbior­

cy, dostarcza producent - Zakłady Przemysłu Barwnikó w 

ORGANIKA-BORUTA w Zgierzu. 
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