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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa meto-
dy badan barwnikoéw siarkowych nierozpuszczalnych
w wodzie, stosowanych gidéwnie do, barwienia widkien
celulozowych.

1.2. Rodzaje badan

a) oznaczanie koncentracji,

b) oznaczanie odcienia,

¢) oznaczanie rozpuszczalnosci w roztworze siarczku
sodowego,

d) oznaczanie substancji nierozpuszczalnych w roz-
tworze siarczku sodowego,

€) oznaczanie trwalosci na wodg,

f) oznaczanie trwato§ci na pranie w temperaturze
95°C,

g) oznaczanie trwalosci na pot,

h) oznaczanie trwalosci na tarcie,

1) oznaczanie trwaloéci na prasowanie,

J) oznaczanie trwalosci na folowanie w §rodowisku
alkalicznym,

k) oznaczanie trwalosci na rozpuszczalniki orga-
niczne, ;

1) oznaczanie trwato$ci na $wiatlo sztuczne.

2. METODY BADAN

2.1. Oznaczanie koncentracji

2.1.1. Przygotowanie wlékna do barwienia. Do bar-
wienia nalezy przygotowaé probke o masie 10 0,1 g
przgdzy bawelnianej (tex 41,6 X2 lub tex 31,2X2) lub
tkaniny bawelnianej o splocie ptéciennym.

Dopuszcza si¢ stosowanie przedzy z widkna wiskozo-
wego cigtego, np. Artex tex 25. Probki widkna powinny
by¢ bielone (bez uzycia rozjasniaczy optycznych), nie-
apreturowane i niepodbarwione oraz nie zawierajgce
wlékien martwych ani pozostato$ci chemikaliéw. Prob-
ki bezposrednio przed barwieniem dokladnie zwilzy¢
goracg woda, nadmiar wody wycisnaé i pozostawi¢ do
ostygni¢gcia do temperatury pokojowej.

2.1.2. Odczynniki i roztwory

a) Siarczek sodowy techniczny wg BN-76/6016-58,
roztwér 10-procentowy w przeliczeniu na 100-procen-
towy produkt. '

b) Soda bezwodna techniczna, roztwér 10-procen-
towy.

c) S6l kuchenna lub siarczan sodowy techniczny lub
krystaliczny w przeliczeniu na bezwodny, 10-procento-
Wy roztwor.

d) Roztwory barwnika badanego i wzorcowego: 5 g
barwnika badanego odwazy¢ z dokladnoscig do 0,01 g,
umiescié¢ w zlewce pojemnosci 200 cm?, doda¢ w zalez-
nosci od marki barwnika wskazang w tabl. 1 ilo$¢ roz-
tworu siarczku sodowego i ogrzewac na tazni wodnej az
do rozpuszczenia. Roztwdr pozostawié do ostygnigcia
do temperatury pokojowej, przela¢ do kolby pomiaro-
wej pojemnosci 500 cm?, dopetni¢ woda do kreski i do-
brze wymieszaé.

Tablica 1
Ilo$é siarczku sodowego
w przeliczeniu na 100-procen-
Lp. Marka barwnika Lowy produkt
w stosunku do 10°progen:
: towy roztwor,
masy barwnika :
cm
l 2 3 4"
1 | Zoicienr siarkowa G 0,82-krotna 41,0
2 Oranz siarkowy G 0,99-krotna 495
3 Oranz siarkowy GR .0,99-krotna 49,5
4 | Brunat siarkowy G 0,82-krotna 41,0
5 | Brunat siarkowy BR 0,66-krotna 33,0
6 | Brunat siarkowy B 0,66-krotna 33,0
7 | Brunat siarkowy 4R 0,66-krotna 33,0
8 | Oliw siarkowy BT 0,99-krotna 49,5
9 | Khaki siarkowe G 1,15-krotna 57,5
10 | Zielen siarkowa trwala BL 0,75-krotna 37.5
11 | Granat siarkowy RL 0,66-krotna 33,0
12 | Czerh siarkowa B 0,82-krotna 41,0
13 Czertt siarkowa BT 0,82-krotna 41,0
14 | Czerh siarkowa BT w
tuskach 0,82-krotna 41,0
15 | Czern siarkowa T " 0,82-krotna 41,0
16 | Czern siarkowa TR 0,82-krotna 41,0
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Przy Zieleni siarkowej trwatej BL, po dodaniu roz-
tworu siarczku sodowego do barwnika zgodnie z tabl. 1,
calo$¢ ogrza¢ do temperatury 95°C i pozostawi¢ na
15 min. Nast¢pnie roztwor przela¢ do kolby pomiaro-
wej pojemnosci 500 cm?, dopetni¢ woda do kreski i do-
ktadnie wymieszacd.

W taki sam sposéb przygotowa¢ roztwor barwnika
WZOrcowego.

2.1.3. Aparatura. Aparat do barwienia umozliwiajacy
otrzymanie temperatury od 40 do 100 £2°C, zawiera-
jacy naczynia do barwienia, pojemnosci 300 cm?, np.

firmy AHIBA, Linitest-Quarzlampen Geselschaft mbH.

Hanau. Dopuszcza sig. stosowanie zwyklych fazni far-
biarskich.

2.1.4. Przygotowanie kapieli barwigcych. W dwoch
jednakowych naczyniach do barwienia przygotowac ka-
piele barwiace, zawierajace:

a) roztwor barwnika wg 2.1.2d), w iloSci podane;j
w tabl. 2, jes§li normy przedmiotowe nie przewiduja
inaczej.

Tablica 2

Masa barwnika!) w stosunku

Barwa barw_mka do masy wibkna

Zbicien, oranz, oliw, brunat,

khaki, zielef 2% oraz 3%

Granat 3% oraz 6%

Czerfi 2% oraz 8%

1y Mas¢ barwnika podano w stosunku do koncentracji barw-
nika-typu, w ktérym zawarto$¢ substancji barwigcych uwaza si¢
za 100%. W przypadku uzycia barwnika o koncentracji wyzszej
lub nizszej od 100%, masg barwnika nalezy przeliczy¢ na koncen-

tracjg barwnika-typu.

b) roztwér soli kuchennej wg 2.1.2¢): 10 cm® przy
wybarwieniach jasnych do 4%, 20 cm? przy wybarwie-
niach ciemnych powyzej 4%,

c) roztwor sody wg 2.1.2b): 3 cm? przy wybarwie-
niach jasnych, 5 cm? przy wybarwieniach ciemnych,

d) woda uzupetniajaca objeto$¢ kapieli barwigcej do’

300 cm?, _

2.1.5. Wykonanie oznaczania. Naczynia z kapielami
barwigcymi wg 2.1.4 (krotno$é¢ kapieli 1:30), umiescié
-w aparacie do barwienia, po czym kapiele podgrza¢ do
temperatury 50°C i wprowadzi¢ po jednej prébce wiok-
na przygotowanego wg 2.1.1. Kapiele podgrzewac dale;j,
w.ciggu 15 min doprowadzi¢ do temperatury 90 < 95°C
1 utrzymujac t¢ temperatur¢ barwié¢ przez 1 h. Po tym
czasie probki wyjaé, dobrze wycisngé i nie ptuczac roz-
wiesi¢ ,na okoto 15 min w celu utlenienia sie barwnika.
W przypadku barwienia na tazni farbiarskiej, probki
nalezy przeciaggna¢ za pomoca precikow szklanych.
~ Nastgpnie probki ptukaé kilkakrotnie w cieptej wo-
dzie (az woda przestanie si¢ barwié), odwirowaé lub
wyzgé i suszyé w temperaturze okoto 70°C, a po wy-
schnigciu pozostawié do ostygniecia.

Wybarwienia wykonane z Zielenig siarkowa trwalg
BL nalezy po wyptukaniu utlenié w roztworze zawiera-
jacym: 4 g/dm*® dwuchromianu potasowego, 3 cm*/dm’
30-procentowego roztworu kwasu octowego w temperatu-

rze 70°C w ciagu 20 min, po czym probki wycisnaé
i pluka¢ w zimnej biezgcej wodzie, wyzaé i suszyé
w temperaturze 70°C.

2.1.6. Ocena wynikéw. Koncentracj¢ okresli¢ przez

 poréwnanie wybarwiefi wykonanych przy uzyciu barw-

nika badanego i wzorcowego. Pordwnanie przeprowa-

!dzi¢ gotym okiem, w rozproszonym $wietle dziennym
lub stosujac urzadzenie do otrzymywania sztucznego
$wiatla dziennego wg PN-68/N-02310.

W przypadku stwierdzenia niezgodnej intensywnosci
barwy poréwnywanych wybarwien, nalezy powtorzyé
wybarwienia ze zmniejszong badz zwigkszong o 5, 10,
15% itd. iloscia barwnika wzorcowego.

Koncentracj¢ badanego barwnika (X) obliczy¢ w pro-
centach Wg wzoru

mi
X=—" 100 (1)
m
w ktorym:
m, — masa barwnika wzorcowego, g,
m — masa barwnika badanego, g.

2.2. Oznaczanie odcienia. Odcient oznaczaé¢ na wybar-
wienirch wykonanych wg 2.1, barwnikiem badanym
1 wzorcowym o zgodnej intensywnos$ci barwy. Por6wna-
nie przeprowadzi¢ nieuzbrojonym okiem, w rozproszo-
nym $wietle dziennym lub stosujac urzadzenie do otrzy-
mywania sztucznego S$wiatta dziennego wg PN-68/
N-02310. -

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci odcienia, na-
lezy podaé charakterystyke stowng tej niezgodnosci, np.
bardziej z6tty, bardziej czerwony.

2.3. Oznaczanie rozpuszczalnosci w roztworze siarcz-
ku sodowego

2.3.1. Zasada oznaczania polega na rozpuszczaniu
okreslonej w tablicy wg BN-74/6044-14 iloéci barwnika
w roztworze siarczku sodowego, przesaczeniu roztworu
1 wzrokowej ocenie pozostatosci.

W zaleznosci od ilo$ci barwnika (w gramach) catko-
wicie rozpuszczalnej- w 1 dm? roztworu siarczku sodo-
wego, ustala si¢ 10 stopni rozpuszczalnosci odpowia-
dajacych stopniom 1 <+ 10 wg BN-74/6044-14 (tablica).

W przypadku gdy barwnik okre§lonej marki jest wy-
twarzany w dwoch lub wigcej koncentracjach, nalezy
oznaczanie przeprowadzi¢ dla kazdej koncentracji od-
dzielnie.

Nie mozna przelicza¢ stopnia rozpuszczalno$ci barw-
nika z jednej koncentracji na inng.

2.3.2. Wykonanie oznaczania przeprowadzic wg
BN-74/6044-14 p. 2.2.3, stosujagc do rozpuszczania za-
miast wody 250 cm?® 10-procentowego roztworu siarcz-
ku sodowego w przeliczeniu na 100-procentowy pro-
dukt.

2.4. Oznaczanie substancji nierozpuszczalnych w roz-
tworze siarczku sodowego

2.4.1. Odczynniki i roztwory

a) Siarczek sodowy techniczny wg BN-76/6016-58,
roztwory: 0,5 i 1,0-procentowy, w przeliczeniu na 100-
procentowy produkt. Roztwér powinien by¢ odstalty
1 przesgczony.

b) Octan olowiawy, roztwor l-procentowy.
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2.4.2. Wykonanie oznaczania. Odwazyé 2 g barwnika
siarkowego z doktadnoécia do 0,001 g, umiescié w zlew-
ce pojemnosci 500 cm?, dodaé 250 cm?® 1-procentowego
roztworu siarczku sodowego i mieszajac ogrzaé do
wrzenia, po czym utrzymaé w stanie wrzenia przez
10 min (do rozpuszczenia si¢ barwnika). Nastepnie do-
da¢ 250 cm® wrzacej wody, wymieszaé i saczy¢é przez
lejek sitowy z 2 saczkami iloSciowymi typu VEB (miek-
kie) Niderschlag 388, uprzednio wysuszonymi w tempe-
raturze 70 = 80°C do stalej masy i zwazonymi z doklad-
noscig do 0,0005 g.

Osad na saczku przemywaé, najpierw wrzacym 0,5-
-procentowym roztworem siarczku sodowego, do mo-
mentu az przesgcz przestanie wykazywaé zabarwienie,
a nastgpnie wrzaca woda dotad, az przesacz przestanie
tworzy¢ czarne plamy na bibule nasyconej 1-procento-
wym roztworem octanu oftowiawego. Nastgpnie saczki
z osadem suszy¢ do stalej masy w temperaturze 70 +
80°C 1 zwazy¢ z dokladnos$cia do 0,0005 g.

Za stalg mas¢ nalezy przyja¢ mase rézniaca si¢ przy
dwoch kolejnych wazeniach nie wigcej niz o 0,001 g.

Zawartos¢ substancji nierozpuszczalnych (X) obliczyé
w procentach wg wzoru

m; — mj

X = e - 1} 2
| & (2)
w ktérym:
m2; — masa saczkOw z pozostatoscia po suszeniu, g,
m; -—— masa sgczkow, g,

m — odwazka barwnika, g.

Za wynik nalezy przyjaé $rednig arytmetyczng co naj-
mniej dwdch oznaczan, nie réznigcych sie miedzy soba
wigcej niz o 0,2% wyniku mniejszego.

2.5. Oznaczanie trwatlosci

2.5.1. Przygotowanie wybarwien do badania trwatosci.
Wybarwienia przygotowa¢ wg 2.1 o intensywnosci 1/1
kolekcji pomocniczej. W zaleznosci od wskazan normy

przedmiotowej dla niektérych marek barwnikéw, bada-
nie trwalo$ci wykonaé na wybarwieniach nieutrwalo-
nych lub utrwalonych jednym z dwoéch sposobdw.

a) Utrwalanie wybarwienn solami chromu i miedzi.
Tkaning wybarwiona (nie suszona) doktadnie wyptukaé
i zanurzy¢ w kapieli utleniajgcej o skladzie:

2% — dwuchromianu potasowego,

2% — siarczanu miedziowego,

5% — 30-procentowego roztworu kwasu octowego,
zachowujac stosunek kapieli 1:30, temperaturg 70°C
1 czas zanurzenia 20 min. Po utrwaleniu tkanine nalezy
dokladnie wyptuka¢ i wysuszy¢.

b) Utrwalanie wybarwien Utrwalaczem IS. Tkamnq:
wybarwiong (nie suszong) doktadnie wyptukaé i zanu-
rzy¢ w kapieli zawierajacej 2 +~ 3% Utrwalacza IS
w proszku, zachowujac stosunek kapieli 1:30. Tempera-
tura kapieli 70°C, pH 6 + 6,5 i czas zanurzenia 30 min.
Po utrwaleniu tkaning nalezy odzaé lub odwirowaé
1 bez plukania suszyc.

2.5.2. Oznaczanie trwaloéci na wod¢ — wg PN-63/
P-04910 na wybarwieniach wykonanych jak w 2.5.1.
2.5.3. Oznaczanie trwatosci na pranie w temperaturze
95°C — wg PN-71/P-04912 metoda 4, na wybarwie- °

niach wykonanych jak w 2.5.1.

2.5.4. Oznaczanie trwalosci na pot — wg PN-71/
P-04913, na wybarwieniach wykonanych jak w 2.5.1.

2.5.5. Oznaczanie trwalosci na tarcie — wg PN-63/
P-04908, na wybarwieniach jak w 2.5.1.

2.5.6. Oznaczanie trwaloSci na prasowanie — wg
PN-73/P-04914, na wybarwieniach jak w 2.5.1.

2.5.7. Oznaczanie trwalosci na folowanie w §rodowis-
ku alkalicznym — wg PN-68/P-04932, na wybarwie-
niach jak w 2.5.1.

2.5.8. Oznaczanie trwalo$ci na rozpuszczalniki orga-
niczne — wg PN-73/P-04923, na wybarwieniach jak
w 2.5.1.

2.5.9. Oznaczanie trwato$ci na $wiatlo sztuczne — wg
PN-68/P-04943, na wybarwieniach jak w 2.5.1.

KONIEC
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norm¢ — Osrodek Badawczo-Rozwo-
jowy Przemystu Barwnik6w ORGANIKA.

2. Istotne zmiany w stosunku do PN-73/C-04706

a) wprowadzono oznaczanie trwatosci na rozpuszczalniki orga-
niczne,

b) zmodyfikowano metod¢ oznaczania rozpuszczalno$ci w roz-
tworze siarczku sodowego,

¢) wprowadzono aparaty do barwienia, umozliwiajace otrzyma-
nie temperatury od 40 do 100 +2°C, np. firmy AHIBA, Linitest,
dopuszczajac stosowanie zwyklych taZni farbiarskich,

d) zmodyfikowano i dostosowano metode do barwienia w apara-
tach,

e) wyeliminowano oznaczanie trwalo$gi na $wiatlo dzienne.

Dotychczas obowiazujaca PN-73/C-04706 zostaje uniewazniona
z dniem 1 lipca 1981 r.

3. Normy zwigzane

PN-68/N-02310 Iluminanty i Zrédta sztucznego $wiatla dziennego °

PN-63/P-04908 Metody badan wyrobéw widkienniczych. Wyznacza-
nie odpornosci wybarwiefi na tarcie

PN-63/P-04910 Metody badani wyrobéw wibkienniczych. Wyznacza-
nie odpornoédci wybarwienn na wodg

PN-71/P-04912 Metody badafi wyrobow w!c')klenmczych Wyznacza—
nie odporno$ci wybarwiefi na pranie

PN-71/P-04913 Metody badan wyrobéw wlékienniczych. Wyznacza-
nie odpornosci wybarwien na pot

PN-73/P-04914 Metody badait wyrobéw wléklenmczych Wyznacza-
nie odporno$ci wybarwiefi na prasowanie

PN-73/P-04923 Metody badan wyrobéw widkienniczych. Wyznacza-
nie odpornosei wybarwien na rozpuszczalniki organiczne

PN-68/P-04932 Metody badan wyrobdéw widkienniczych. Wyznacza-
nie odporno$ci wybarwiefi na folowanie w §rodowisku alkali-
cznym

PN-68/P-04943 Metody badan wyrobdéw widkienniczych. Wyznacza-
nie odpornosci wybarwieit na $§wiatlo sztuczne (lampa kseno-
nowa)

BN-76/6016-58 Siarczek sodowy techniczny

BN-74/6044-14 Barwniki. Oznaczanie rozpuszczalnosci w wodzie
4. Autor projektu normy — inz. Jadwiga Pliszkiewicz — Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Przemystu Barwnikéw ORGANIKA, L6dZ.



	BN_80_6041_530001
	BN_80_6041_530002
	BN_80_6041_530003
	BN_80_6041_530004

