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NORMA BRANZOWA BN-90
6042-02
| BP?SXXE&FFIY FUtramlny Zamiast

BN-77/6042-02

Grupa katalogowa 1023

1. WSTEP

Przedmiotem normy sa barwniki oksydacyjne do fu-
ter, zwane futraminami, stosowane w przemysle futrzar-
skim. -

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Rodzaje. W zalezno$ci od sktadu chemicznego,
rozrOznia si¢ nast¢pujace rodzaje futramin:
Futramina D,
Futramina P,
Futramina NZ,
Futramina RHG,
Futramina 2D.

2.2. Przyktad oznaczenia Futraminy D:

3. WYMAGANIA

3.1. Wyglad. Futraminy D, NZ, RHG, 2D powinny
by¢ produktami krystalicznymi w postaci kawatkéw
o zabarwieniu od ciemnoszarego- do czarnego.

Futramina P powinna by¢ produktem drobnokrysta-
licznym barwy od szarej do brunatnej.

3.2. Koncentracja Futraminy NZ, RHG, 2D — prak-
tycznie zgodna z wzorcem.

3.3. Odcien — praktycznie zgodny z wzorcem.

3.4. Zawarto$¢ glownego produktu: w Futraminie D
—* p-fenylenodwuaminy, w Futraminie P — p-amino-
fenolu — wg tabl. 1. W przypadku Futraminy P, pro-
dukt handlowy nalezy przelicza¢ na koncentracje typo-
wa, przyjmujac za podstawg typ zawierajacy 75%
p-aminofenolu.

3.5. Temperatura topnienia i krystalizacji, zawartos¢
substancji nierozpuszczalnych w wodzie i kwasie solnym

FUTRAMINA D BN-90/6042-02 oraz’ zawarto§¢ wody — wg tabl. 1.
Tablica 1
Zawarto$¢ gléw- | Temperatura, °C, Zawarto$¢ substancii Zawarto$¢ wo-
nego produktu, nie nizsza niz nierozpuszczalnych, dy, %(m/m),
Nazwa produktu Odmia- | Masa %(m/m), nie %(m/m), nie wigcej niz | nie wigcej niz
¥ HIGigR PR R topnie- [ krysta- | w wodzie w kwasie
nia lizacji solnym
| 2 3 4 5 6 7 8 9
1 i
Futramina D A) | 108,14 99 A 0.3 2 -
B 139,8
Futramina P — 109,12 75 180 — — 4 —
Futramina NZ — — - — —_ 0,7 —_ 0,5
Futramina RHG — — - — — 0,3 — 0,5
Futramina 2D = —_ — — —_ 1,0 o 0,5
) Przeznaczony dla firmy CIBA.

Zgtoszona przez O$rodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Barwnikow BORUTA
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemystowe] dnia 27 kwietnia 1990 r.
jako norma obowigzujgca ¢d dnia 1 stycznia 1991 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 16/1980, poz. 23)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1990.

Druk. Wyd. Nermn. W-wa. Ark. wyd. 0,60 Naki. 1150 + 27 Zam. 1367/90/4
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Futraminy nalezy pakowaé w opa- .

kowania transportowe, tj. bgbny bez obreczy wg
BN-87/5046-02 pojemnosci 25 + 100 1 zawierajace
wewnatrz torb¢ polietylenowa wg PN-81/0-79781.

Znakowanie opakowan nalezy wykonaé zgodnie
z PN-85/0-79252 w spos6b widoczny, umieszczajac na
‘kazdym opakowaniu trwaly napis, zawierajacy co naj-
mniej:

a) nazwg lub znak wytworni,

b) oznaczenie wg 2.2,

¢) numer partii,

d) datg produkcji,

e) mas¢ brutto i netto,

f) liczbe warstw skladowania,

g) liczbe warstw ladowania,

h) znak manipulacyjny ,chroni¢ przed wilgocia“ wg
PN-85/0-79252 p. 2.4.6.

1) nalepke ostrzegawcza dla materiatéw trujacych
wg wzoru nr 6.1 A RID/ADR. ,

Wymiary znakéw, barwa i miejsce umieszczenia —
wg PN-85/0-79252.

4.2. Formowanie jednostek tadunkowych. W przypad-
ku stosowania paletyzacji, futraminy w opakowaniach
transportowych nalezy formowac w jednostki tadunkowe
przy uzyciu palet o wymiarach 800X1200 mm wg
PN-88/M-78216. Ladunek na palecie powinien byé za-
bezpieczony przed przesuwaniem si¢ 1 deformacja oraz
tworzy¢ wraz z paleta zwartg i stabilng jednostke fadun-
kowa.

4.3. Przechowywanie. Futraminy nalezy przechowy-
waé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w po-
mieszczeniach suchych, zaciemnionych, w temperaturze
nie wyzszej niz 30°C, okres przechowywania nie diuz-
szy niz jeden rok, liczac od daty produkcji.

Liczba warstw sktadowania — nie wigcej niz 3.

4.4. Transport. Futraminy w opakowaniach wg 4.1
nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportu, chro-
nigcymi produkt przed dziataniem promieni stonecz-
nych, wilgoci, zgodnie z przepisami transportowymi
materialdw niebezpiecznych'), wg ktdérych Futraminy
zaliczane sa do grupy materiatdw trujacych wg tabl. 2.

Tablica 2 y
Nazwa Nazwa Klasy niebezpieczenstwa wg
produktu ‘ chemiczna RID ADR IMCO-
-CODE
FutraminaD | p-fenyleno- kl. 6.1 | kl. 6.1 kl. 6.1
_ dwuamina Im. 601 | 1.m.2601 [IMDG kod
p= 12 elip. 12ic 6150
Futramina P p-aminofe- kl. 6.1 | kI 6.1 kl. 6.1
nol L.m. 601 I.m. 2601 | IMGD kod
p- 12 c| p. 12 ¢ 6012-1
Futramina mieszanina " kl. 6.1 [ kl. 6.1
NZ (p-fenyleno- l.m. 601 | I.m. 2601
dwuamina + |p. 24 c| p. 24 ¢
rezorcyna)

') Patrz Infgrmacje dodatkowe p. 3.

cd. tabl. 2
Nazwa . Nazwa Klasy niebezpieczenistwa wg
produktu chemiczna RID ADR IMCO-
-CODE
Futramina mieszanina kl. 6.1 | kl. 6.1
RHG (p-fenyleno- I.m. 601 |l.m. 2601
dwuamina + |[p. 24 ¢ | p. 24 ¢
rezorcyna)
Futramina mieszanina kl. 6.1 ¥kl =621
2D (p-fenyleno- | L.m. 601 |1.m. 2601
dwuamina + [ p. 24 ¢ | p. 24 ¢
2,4-dwuami-
notoluen)

~ Opakowania z futraminami nalezy ustawiaé S$cisle
obok siebie na catej powierzchni $rodka przewozowego
(wagonu, samochodu), tak aby stanowily zwartg czgsé,
zabezpieczajac je przed przemieszczaniem si¢ w czasie
transportu w sposéb zgodny z aktualnymi przepisami
transportowymi dla materialéw niebezpiecznych'!).
Liczba warstw fadowania — nie wiecej niz 3.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badan

a) sprawdzanie wygladu zewngtrznego (3.1),

b) oznaczanie koncentracji Futraminy NZ, RHG, 2D
(3.2),

¢) oznaczanie odcienia (3.3),

d) oznaczanie zawartosci p-fenylenodwuaminy w Fu-
traminie D (3.4),

€) oznaczanie zawartosci p-aminofenolu w Futrami-
nie P (34),

f) oznaczanie temperatury topnienia (3.5),

g) oznaczanie temperatury krystalizacji (3.5),

h) oznaczanie zawarto$ci substancji nierozpuszczal-
nych w wodzie (3.5),

1) oznaczanie zawarto$ci substancji nierozpuszczal-
nych w kwasie solnym (3.5),

J) oznaczanie zawarto$ci wody (3.5).

5.2. Wielko$¢ partii. Parti¢ futramin stanowi 500 -+
3400 kg.

5.3. Pobieranie prébek i przygotowanie $redniej prébki
laboratoryjnej wykona¢ wg PN-74/C-04707 prébnikiem
14 + 16, wg PN-74/C-60008.

Masa sredniej prébki laboratoryjnej powinna wyno-
si¢ 250 g.

5.4. Opis badan

5.4.1. Wytyczne ogélne. Podczas analiz, jezeli nie za-
znaczono inaczej, nalezy stosowa¢ wylacznie odczynni-
ki cz.d.a. oraz wod¢ destylowana lub wode o row-
nowaznej czystosci.

5.4.2. Sprawdzanie wygladu zewnetrzmego wykonac
wizualnie.

5.4.3. Oznaczanie koncentracji Futraminy NZ, RHG,
2D wykona¢ wg BN-77/6042-09.

5.4.4. Omaczanie odcienia wykona¢ wg BN-77/
6042-09.
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5.4.5. Oznaczanie zawartosci
w Futraminie D

5.4.5.1. Odczynniki i roztwory

a) Azotyn sodowy cz. roztwor o stezeniu ¢ (NaNOy) =
= 0,1000 mol/I.

b) Kwas octowy
99.5%(m/m).

¢) Kwas solny cz. stezony d = 1,19 g/ml, zawar-
tos¢ HCl — 36%(m/m).

d) Wskaznik:

— papierki‘jodoskrobiowe przygotowane wg PN-81/
C-06500 p. 2.2.52,

— papierki Czerwieni
PN-81/C-06501 p. 2.14d).

p-fenylenodwuaminy

CH;COOH

zawartos$ci

Kongo przygotowane wg

5.4.5.2. Wykonanie eznaczania. Z roztartej w moz-

dzierzu probki badanej Futraminy D odwazyé 4 g
z doktadnoscia do 0,01 g, przenies¢ ilosciowo do zlew-
ki pojemnosci 600 ml, dodaé 200 ml wody, 5 ml kwa-
su solnego (5.4.5.1c) 1 wymiesza¢ do rozpuszczenia.
Roztwor przenies¢ do kolby pomiarowej pojemnosci
500 ml i dopelni¢ woda do kreski.

Do zlewki pojemnosci 600 ml przenie$¢ pipeta 50 ml
roztworu z kolby, dodaé¢ 5 ml kwasu solnego (5.4.5.1c¢),
35 ml kwasu octowego (5.4.5.1b) i 300 ml wody. Roz-
twor powinien wykazywaé¢ odczyn kwas$ny na papierku
Czerwieni Kongo. Zawarto$¢ zlewki ozigbi¢ do tempe-
ratury 5°C i miareczkowaé roztworem azotynu sodo-
wego (5.4.5.1a). W czasie miareczkowania nalezy kon-
trolowa¢ kwasowo$¢ roztworu papierkiem Czerwieni
Kongo.

Koniec miareczkowania poznaje si¢ po trwatym nie
znikajacym w ciggu 5 min fioletowym zabarwieniu pa-
pierka jodoskrobiowego.

Zawartos¢ p-fenylenodwuaminy (X) obliczy¢ w pro-
centach masowych wg wzoru

0,0108 - ¥ - 500 - 100
X= = 1
m - 50 )
w ktoérym:
V — objetos¢ roztworu azotynu sodowego

o stezeniu ¢(NaNO;) = 0,1000 mol/l, zu-
zytego do miareczkowania proby badanej,
ml,
m — odwazka badanej Futraminy D, g,
0,0108 — ilo$¢ g p-fenylenodwuaminy, odpowiada-
"jaca 1 ml roztworu azotynu sodowego
o0 stezeniu c(NaNO)z = 0,1000 mol/l,
g/ml.
5.4.5.3. Wynik koficowy oznaczania. Za wynik konco-
wy przyja¢ Srednig arytmetyczng wynikOw co najmniej
dwoch oznaczan nie réznigcych si¢ miedzy soba wiecej
niz o 1%.
5.4.6. Oznaczanie zawartoSci p-aminofenolu w Futra-
minie P
5.4.6.1. Odczynniki i roztwory
a) Azotyn sodowy cz. roztwoér o stezeniu ¢ (NaNO,) =
= 1,000 mol/l.
b) Kwas solny cz. st¢zony d = 1,19 g/mol zawar-
to§¢ HCl — 36%(m/m).

c) Wskaznik:

— papierki jodoskrobiowe przygotowane wg PN—81/
C-06500 p. 2.2.52,

-~ papierki Czerwieni
PN-81/C-06501 p. 2.14d). :

5.4.6.2. Wykonanie oznaczania. 5 g Futraminy P od-
wazy¢ z dokladnoscia do 0,01 g, przenie$¢ iloSciowo
do zlewki pojemnosci 600 ml, doda¢ 400 ml goracej
wody, 25 ml kwasu solnego (5.4.6.1b) i podgrza¢ do
wrzenia, utrzymujgc t¢ temperatur¢ az do rozpuszcze-
nia si¢ produktu (okoto 15 min). Otrzymany roztwor
przela¢ do zlewki pojemnosci 2 1, zawierajacej 1 | wo-
dy z lodem i miareczkowa¢ azotynem sodu (5.4.6.1a)
w temperaturze 5 — 0°C

W czasie mlareczkowama nalezy kontrolowaé kwaso-
wos$¢ roztworu papierkiem Czerwieni Kongo. Za koniec
miareczkowania nalezy przyjaé fioletowe zabarwienie
papierka JOdOSkI‘OblOWegO utrzymujace Si¢ w c1agu
5 min.

Zawartos¢ p-aminofenolu (X)) obliczyé w procentach
masowych wg wzoru

0,109 - V- 100
m

Kongo przygotowane wg

X = (2)
w ktorym:
V — objetos¢ roztworu azotynu sodowego o stg-
zeniu ¢(NaNOz) = 1,000 mol/l, zuzytego
do miareczkowania badanej préby, mil,
m — odwazka badanej Futraminy P, g,
0,109 — ilo$¢ g p-aminofenolu, odpowiadajaca 1 ml
roztworu azotynu sodowego o st¢zeniu
c¢(NaNO;) = 1,000 mol/l, g/ml.
5.4.6.3. Wynik korncowy oznaczania, Za wynik kornco-
wy oznaczania nalezy przyja¢ $rednig arytmetyczng wy-
nikOw co najmniej dwoéch oznaczan nie rdznigcych
si¢ migdzy -soba wiecej niz o 1%.
5.4.7. Oznaczanie temperatury topnienia wykona¢ wg
PN-81/C-04513, po uprzednim wysuszeniu produktu
w temperaturze okoto 100°C.

5.4.8. Oznaczanie temperatury krystallzaql wyko-‘

na¢ wg PN-81/C-04514.
5.4.9. Oiaczanie zawartoSci substancji nierozpusz-
czalnych w wodzie wykona¢ wg PN-76/C-04702.
5.4.10. Oznaczanie zawartosci substancji nierozpusz-
czalnych w kwasie solnym wykona¢ wg BN-77/6042-09.
5.4.11. Oznaczanie zawartoSci wody wykonaé wg
PN-83/C-04523. ’

5.5. Zaokraglanie i zapisywanie liczb dotyczacych wy-
nikOw oznaczania parametrOw wg 3.2 nalezy wykona¢
wg PN-70/N-02120 p. 3.3.2.

5.6. Ocena wynikéw badan. Parti¢ futraminy nalezy
uznaé¢ za odpowiadajaca wymaganiom normy, jezeli
wyniki badan wg 5.1 s3 zgodne z wymaganiami wg
rozdz. 3.

5.7. Zaswiadczenie o wynikach badan. Do kazdej par-
tii wystanej futraminy wytworca jest obowigzany dota-
czy¢ zaswiadczenie stwierdzajace zgodnos¢ wynikdéw
badan z wymaganiami normy.

KONTIEC

" Informacje dodatkowe



4 Informacje dodatkowe do BN-90/6042-02

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca projekt normy — Zaklady Przemystu
Barwnikow BORUTA — Zgierz.
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-77/6042-02
a) wprowadzono dwie odmiany dla Futraminy D,
b) obnizono zawarto$¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie
dla Futraminy NZ, oraz w kwasie solnym dla Futraminy P.
3. Normy i dokumenty zwigzane
PN-81/C-04513 Oznaczanie granic temperatury topnienia lub tempe-
ratury rozkladu substancji organicznych
PN-81/C-04514 Oznaczanie temperatury krystalizacji substancji or-
ganicznych
PN-83/C-04523 Oznaczanie zawarto$ci wody metoda destylacyjng
PN-76/C-04702 Barwniki. Ogdlne metody badan
PN-74/C-04707 Barwniki. Pobieranie i przygotowywanie prébek
PN-81/C-06500 Analiza chemiczna. Przygotowanie odczynnikow
i roztwor6w pomocniczych
PN-81/C-06501 Analiza chemiczna.
wskaznikow
PN-74/C-60008 Prébniki do pobierania prébek produktéow bez-
ksztattnych
PN-88/M-78216 Palety tadunkowe ptaskie jednoptytowe czterowej-
sciowe bez skrzydet drewniane 800X1200 — EUR
PN-70/N-02120 Zasady zaokraglania i zapisywania liczb
PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cia. Znaki
i znakowanie. Wymagania podstawowe
PN-81/0-79781 Opakowania jednostkowe z tworzyw sztucznych.
Torby z folii polietylenowe] zgrzewane
BN-87/5046-02 Opakowania transportowe metalowe. Bebny bez
obreczy .
BN-77/6042-09 Barwniki utleniane do skér futerkowych. Metody
badan
Ustawa z dnia 13 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53,
poz. 272 z 1984 r1.) ]
Regulamin Przedsigbiorstwa Polskie Koleje Panstwowe o tadowaniu
i zabezpieczaniu przesylek towarowych (Dz. TiZK nr 9, poz. 68
z 1985 r.)

Przygotowanie roztworéw

Zarzadzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1969 r. w spra-
wie fadowania samochodéw cigzarowych i przyczep (Mon, Pol.
nr 24, poz. 123 z 1963 r. i Mon. Pol. nr 35, poz. 250 z 1968 r.)

Przepisy o fadowaniu wagonéw towarowych. Zalacznik II do umowy
o wzajemnym uzytkowaniu wagondéw towarowych w komunika-
cji migdzynarodowej (RIV) (Dz. TiZK nr 15, poz. 119 z 1981 r.)
wraz z péZniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji i Spraw Wewngtrznych z dnia
2 grudnia 1983 r. w sprawie warunkéw i kontroli przewozu
drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 67, poz. 301
z 1983 r.) wraz z pdZniejszymi zmianami

Regulamin dla mi¢dzynarodowego przewozu kolejami towaréw nie-
bezpiecznych (RID) stanowiacy zatacznik B do Konwencji o mig-
dzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) (Dz. TiZK nr 7,
poz. 44 z 1985 r.) wraz z pdZniejszymi zmianami

Specjalne warunki przewozu towaréw niebezpiecznych w migdzy-
narodowej komunikacji kolejowej, stanowigce zalacznik nr 4 do
Umowy o Migdzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej
(SMGS) (Dz. TiZK nr 7, poz. 35 z 1966 r.) wraz z pdZniejszy-
mi zmianami :

Rozporzagdzenie Ministra Zeglugi z dnia 1 lutego 1974 r. w sprawie
transportu morskiego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 9,
poz. 55 z 1974 r.)

Rozporzadzeni¢ Ministra Komunikacji z dnia 6 pazdziernika 1987 r.
w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wytgczonych z przewo-
zu kolejg oraz szczegblnych warunkéw przewozu rzeczy niebez-
piecznych dopuszczalnych do przewozu (Dz. U. nr 32, poz. 169
z 1987 r.)

3. Symbol wg SWW — [245-260.
4. Wzorce futramin na zyczenie odbiorcy dostarczajg Zaklady

Przemystu Barwnikébw BORUTA w Zgierzu.

5. Rozpuszczalniki. Futraminy trudno rozpuszczaja sie w zimne)
wodzie i weglowodorach aromatycznch, fatwo w alkoholu i eterze.
6. Autorzy projektu mormy — mgr inz. Teresa Banasiak, mgr
inz. Elzbieta Szelgg — Zaklady Przemystu Barwnikéw BORUTA —
Zgierz. '
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