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NORMA BRANZOWA BN 80
"PRODUKTY 6016-30
NIEORGANICZNE Siarczan glinowy

P Zamiast

techniczny BN-72/6016-30

Grupa katalogowa 1014
1. WSTEP Tablica 1

. Rodzaje

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest
siarczan glinowy techniczny otrzymywany przez . .. S

5 5 X ; i Wymagania
dzialanie kwasem siarkowym na wodorotlenek 14 Odmiany R
glinowy. Siarczan glinowy ma wzoér: jako cialo ﬁg—vl M
state — Al(SO,)3-nH,0 i jako roztwdr — Aly(SO)s. '

1.2, Zakres stosowania przedmiotu normy. |32 Posta¢ nieforemne | mie- | roz-
Siarczan glinowy techniczny stosuje sie do pro- oy any | tedr
dukcji papieru, uzdatniania wody, oczyszczania b) Barwa biala z dopuszczalnym
sciekow przemystu chemicznego, produkeji in- odcieniem szarym Szara
nych soli glinowych oraz do innych celow. ¢) Tlenku glinowego

(AL,0,), %o, nie mniej 14 17 -
2. PODZIAL I OZNACZENIE niz w granicach _— o~ 7-+10

2.1. Rodzaje. W zaleznosci od zawartosci tlen- |d) Zelaza w przelicze-

gu glinowego (Al,0;) rozroznia sie trzy rodzaje i as Fegy, nie -
. 5 e zZ

siarczanu  glinowego technicznego, oznaczone Gt .

liczbami 14 i 17 oraz literg R (roztwor). e) Wolnego kwasu siar-

2.2. Odmiany. Ze wzgledu na posta¢ w rodza- kowego (H,SO,), %,
ju 17 rozréznia sie dwie odmiany oznaczone li- Bl waee) e §5 | uie zawiera | A8
terami B i M. f) Substancji nieroz-

Siarczan glinowy rodzaju 14 i rodzaju R jest puszczalnych w wo-
produkowany w jednej odmianie. dzie, Y, nie wigee]

o '« ” . . niz 0,8 0,3 0,2

2.3. Przyklad oznaczenia siarczanu glinowego

technicznego rodzaju 17 odmiany M:

SIARCZAN GLINOWY TECHNICZNY 17M
BN-80/6016-30

3. WYMAGANIA

Wyvmagania fizyczne i chemiczne — wg tabl. 1.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Siarczan glinowy techniczny

rodzaju 14 i 17B nie jest pakowany. Siarczan

glinowy techniczny rodzaju 17M nalezy pakowaé

po 50 kg w worki papierowe rodzaju OK4-+1AS
wg PN-76/P-79005, o wymiarach wg PN-82/
0-79027, zamykane przez zawijanie lub szycie.

Siarczan glinowy rodzaju R nalezy dostarcza¢
w cysternach odpornych na dzialanie roztworu
siarczanu glinowego oraz wyposazonych w uklad
grzewczy i przystosowanych do transportu iroz-
ladunku w okresie niskich temperatur (w porze
zimowej). Na kazdym opakowaniu transporto-
wym i kazdej cysternie nalezy umiesci¢ trwale
oznakowanie wg PN-85/0-79252, zawierajace co
najmniej:

Zgtoszona przez Zjednoczenie Przemystu Nieorganicznego NIEORGANIKA
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Nieorganicznego NIEORGANIKA dnia 3 pazdziernika 1980 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 lipca 1981 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 28/1980 poz. 113)

Wydanie 4
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1988

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,80 Nakt. 200 + 23 Zam. 810/88

Cena zt 48,00
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a) nazwe lub znak wytwoérni,
b) oznaczenie wg 2.3,
¢) mase netto.

4.2. Formowanie jednostek ladunkowych. W
przypadku stosowania paletyzacji, do formowania
jednostek ladunkowych nalezy uzywa¢ palet
o wymiarach 800 X 1200 wg PN-81/M-78216.
Worki na palecie nalezy uklada¢ Scisle obok siebie
po 5 sztuk w warstwie; liczba warstw nie powinna
pizekracza¢ 4. Ladunek na palecie powinien by¢
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ i deforma-
cja.

4.3. Przechowywanie. Siarczan glinowy tech-
niczny rodzaju 14 i 17 nalezy przechowywa¢ w
krytych i suchych pomieszczeniach magazyno-
wych o utwardzonym podlozu, zapewniajgcych
utrzymanie temperatury nie wyzszej niz +30°C
i zabezpieczajgcych przed wilgocig. Wilgotnosé
wzgledna powietrza w pomieszczeniach magazy-
nowych nie powinna przekraczaé¢ 65%. Dopusz-
cza sie pietrzenia opakowan z siarczanem glino-
wym rodzaju 17M w stosach do 10 warstw dwu-
rzedowych, przylegajacych do siebie dnami.

Siarczan glinowy techniczny rodzaju R nalezy
przechowywaé¢ w zbiornikach stalowych odpor-
nych na dzialanie roztworu siarczanu glinowego
i przystosowanych do podgrzewania za pomoca
pary.

4.4. Transport. Siarczan glinowy techniczny
rodzaju 14 i 17B przewozi sie luzem wagonami
kolejowymi otwartvmi lub w wapniarkach.

Ladunek w wagonie otwartym powinien by¢
zabezpieczony plandeka przed zamoknieciem i za-
nieczyszczeniem.

Siarczan glinowy techniczny rodzaju 17TM w
opakowaniach wg 4.1 nalezy przewozi¢ krytymi
srodkami transportowymi i ladowa¢ zgodnie
z aktualnymi Przepisami o ladowaniu i wylad»-
wywaniu wagonow. towarowych w komunikacji
- wewnetrznej oraz z Instrukcja o ladowaniu sa-
mochoddéw ciezarowych i przyczep. Opakowania
nalezy uklada¢ scisle obok siebie na calej po-
wierzchni $rodka przewozowego i zabezpieczyc
przed przemieszczaniem sie w czasie transportu.

Dopuszeza sie pietrzenie opakowan do pelnego
wykorzystania $rodka przewozowego. Wystajace
wewingtirz Srodka transportu $ruby i inne ostre
czesci konstrukeyjne powinny by¢ usunigte lub
zabezpieczone, tak aby nie uszkodzily opakowan
w czasie transportu. Dopuszcza sie przewoz siar-
czanu glinowego rodzaju 17M w wagonach otwar-
tych, zabezpieczonych plandekg.

Siarczan glinowy techniczny rodzaju R nalezy
przewozi¢ w cysternach wg 4.1.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badan

a) sprawdzenie postaci 1 barwy (3a i b),

b) oznaczanie zawartosci tlenku glinowego (3c),

c) oznaczanie zawartosci zelaza (3d),

d) oznaczanie zawartosci wolnego kwasu siar-
kowego (3e),

e) oznaczanie zawartosci substancji nierozpusz-
czalnych w wodzie (3f).

5.2. Wielkos¢ - partii. Partie stanowi zawartosc
jednego srodka transportu lub najwyzej 25 000
kg produktu jednego rodzaju i jednej odmiany.

5.3. Pobieranie préobek. Przy pobieraniu proé-
bek nalezy stosowa¢ wytyczne ogbélne wg PN-67/
C-04500.

Z przedstawionej do badan partii siarczanu
glinowego rodzaju 14 i 17B nalezy pobra¢ co naj-
mniej 5 probek pierwotnych z réznych bryl wy-
branych w sposéb losowy. Masa kazdej probki
pierwotnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,5 kg.
Probki pierwotne nalezy pobiera¢ z calego prze-
kroju poprzecznego bryly. Probke ogolng przed
pobraniem s$redniej probki laboratoryjnej nalezy
rozdrobni¢ na mniejsze kawalki o wymiarze nie
przekraczajagcym 1 cm., Masa $redniej probki la-
boratoryjnej powinna wynosi¢ co najmniej 500 g.
Dalsze postepowanie z probka — wg PN-67/
C-04500.

Z kazdej partii siarczanu glinowego rodzaju 17M
nalezy wylosowa¢ opakowania w liczbie podanej
w tabl. 2.

Tablica 2
Liczba opakowan Liczba opakowan
w partii wylosowanych
do 15 6
16 - 25 9
26 — 63 12
64 -~ 160 14
161 = 250 15
powyzej 250 16

Z kazdego wylosowanego opakowania nalezy
pobra¢é dwie probki pierwotne, kazdg o masie
co najmniej 100 g.

Probki pierwotne nalezy pobiera¢ probnikiem
15 lub 16 wg PN-74/C-60008, z calego pionowego
przekroju opakowania. Pobrane probki pierwotne
nalezy polaczy¢ ze sobg i dokladnie wymiesza¢.
Z tak otrzymanej prébki ogoélnej pobra¢ metoda
kwartowania srednig probke laboratoryjng o ma-
sie co najmniej 500 g.

Dalsze postepowanie z prébkg — wg PN-67/
C-04500.

W przypadku dostaw siarczanu glinowego
w roztworze, nalezy pobra¢ u producenta prébni-
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kiem 5 lub 6 wg PN-74/C-60008 probke o lacz-
nej objetosci okolo 1 dm® w czasie napelniania
cysterny: na poczatku napelniania, po napeinieniu
okolo polowy cysterny oraz pod koniec napelnia-
nia.

Probki wszystkich rodzajow siarczanu glinowe-
go do badan rozjemczych nalezy przechowywac
przez 1 miesigc.

5.4. Przygotowanie produktu do badan. Siar-
czan glinowy rodzaju 17 i 17B, przeznaczony do
badan, nalezy rozdrobni¢ w mozdzierzu porcela-
nowym.

5.5. Opis badan

5.5.1. Sprawdzenie postaci i barwy produktu
nalezy wykonac¢ wizualnie.

5.5.2. Oznaczanie zawarto$ci tlenku glinowego

5.5.2.1. Zasada metody — zwigzanie glinu w
kompleks mianowanym roztworem wersenianu
dwusodowego w srodowisku kwasnym i odmia-
reczkowanie nadmiaru wersenianu mianowanym
roztworem soli cynku przy pH=6 wobec oranzu
ksylenolowego jako wskaznika.

5.5.2.2. Odczynniki i roztwory

a) Amoniak cz.d.a., roztwor 10-procentowy.

b) Azotan cynkowy, roztwor $cisle 0,05M, przy-
gotowany wg PN-82/C-04950.

¢) Bufor octanowy — pH=6: 80 g octanu sodo-
wego bezwodnego cz.d.a. rozpusci¢c w wodzie, do-
da¢ 1,6 cm® kwasu octowego lodowatego cz.d.a
i uzupelni¢ objetos¢ roztworu woda do 1 dmé.

d) Kwas siarkowy cz.d.a. roztwor 1-+4.

e) Oranz ksylenolowy, roztwor 0,5-procentowy.

f) Papierek wskaznikowy — czerwien Kongo.

g) Wersenian dwusodowy cz.d.a. (so6l sodowa
kwasu etylenodwuaminoczterooctowego, roztwor
0,056M. Przygotowanie i ustalanie miana — wg
PN-82/C-04950.

5.5.2.3. Wykonanie oznaczania. Okolo 5 g bada-
nego siarczanu glinowego odwazonego z doklad-
noscig do 0,0002 g, umiesci¢ w zlewce pojemnosci
250 cm?®, rozpusci¢ (w przypadku roztworu roz-
cienczyc) w okolo 100 cm?® goracej wody i przesa-
czy¢ roztwor przez Sredni sgczek.

Pozostalos¢ na saczku przemyé woda do zaniku
reakcji na jon siarczanowy (proba z chlorkiem:
barowym). Przesgcz i wody z przemycia zebrac
razem do kolby pomiarowej pojemnosci 250 cm?,
objetos¢ roztworu dopelnic wodg do kreski i wy-
miesza¢. Otrzymany roztwér zachowa¢ do dal-
szych oznaczan. '

Pobra¢ pipetg 25 cm?® otrzymanego roztworu
do kolby stozkowej pojemnosci 300 cm?® i dodac
kroplami roztworu kwasu siarkowego do zmiany
barwy papierka wskaznikowego — czerwien Kon-
go na niebieska. Nastepnie doda¢ z biurety roz-
tworu wersenianu dwusodowego.

35 cm® — w przypadku siarczanu glinowego
rodzaju 14, : ‘

40 cm® — w przypadku
rodzaju 17,

25 ecm® — w przypadku siarczanu glinowego
rodzaju R.

Wymiesza¢ i doda¢ kroplami roztworu amonia-
ku do zmiany barwy papierka wskaznikowego na
czerwona. Roztwor gotowaé przez 3 min, ostudzi€,
doda¢ 15 cm?® buforu octanowego, 3 krople roz-
tworu oranzu ksylenolowego i nadmiar wersenia-
nu odmiareczkowa¢ roztworem azotanu cynkowe-
go do zmiany barwy z cytrynowozéltej na fiole-
toworézowa.

Zawartos¢ tlenku glinowego (X;) obliczy¢ w
procentach wg wzoru

siarczanu glinowego

(V—V,) - 0,002549 - 270 - 100
m - 25

X, = X, 06384 (1)
w ktéorym:
V — objetos¢ scisle 0,056M roztworu wer-
senianu dwusodowego, cm?,
V, — objetos¢ scisle 0,05M roztworu azo-
tanu cynkowego zuzytego do od-
miareczkowania nadmiaru wersenia-

nu, cm3,

m — odwazka badanego siarczanu glino-
wego, g,

X, — zawartos¢ zelaza w przeliczeniu na

F,04, %, oznaczona -wg 5.5.3,

0,002549 — ilosé Al,O; odpowiadajgca 1 cm?® Scis-
le 0,05M roztworu wersenianu dwuso-
dowego, g,
wspolczynnik
na Al,O;.

5.5.2.4. Wynik. Za wynik nalezy przyjaé¢ Sred-
dnig arytmetyczng co najmniej dwéch rownole-
glych oznaczan, rézniacych si¢ najwyzej o 0,3%.

0,6384 — przeliczeniowy Fe,Os

5.5.3. Oznaczanie zawarto$ci zelaza w przeli-
czeniu na Fe,0;

5.5.3.1. Aparatura, przyrzady i materialy — wg
PN-81/C-04521)02 p. 3.
5.5.3.2. Odczynniki i roztwory — wg PN-81/

C-04521/02 p. 4.

5.5.3.3. Pomiar i przygotowanie krzywej wzorcowej.
Przygotowanie krzywej wzorcowej wykona¢ wg PN-81/
C-04521/02 p. 6, odmierzajac kolejno: 0, 3, 5, 10, 15,
20, 25, 50 ¢m?® roztworu roboczego wzorcowego I. Jako
odnos$nik stosowaé roztwor sporzadzony ze stosowa-
nych odczynnikéw.

Pomiar absorbancji wykonaé przy diugosci fali
522 nm.

5.5.3.4. Wykonanie oznaczania. Okolo 5 g bada-
nego siarczanu glinowego, odwazonego z doklad-
noscig do 0,001 g, przenie$¢ do zlewki pojemnosci
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150 cm?® i rozpusci¢ na gorgco w okolo 50 cm?
wody.

Roztwor przesgczy¢ przez sredni sgczek do kol-
by pomiarowej pojemnosci 100 ecm?, pozostalos¢ na
sgczku przemy¢ wodg porcjami w takiej ilosci,
aby objetos¢ przesgczu w kolbie wynosila okolo
90 em?, i po ostudzeniu dopelni¢ wodg do kreski.
Saczek z osadem odrzucic.

Do oznaczania pobra¢ pipeta 10 cm?® roztworu
i postepowaé¢ dalej wg PN-81/C-04521/02 p. 7. Po-
miar absorbancji badanej probki- wykona¢ w od-
niesieniu do roztworu sporzgdzonego ze stosowa-
nych odczynnikéw (jak w p. 5.5.3.3). Poslugujac
sie krzywa wzorcowy, odczyta¢ zawarto$¢ zelaza
w miligramach.

Zawarto$¢ zelaza w przeliczeniu na Fe,O3 (X,)
obliczy¢ w procentach wg wzoru
a - 1.4297 - 100 - 100

X, =——— (2)
m - 10 - 1000
w ktérym:

a — zawarto$¢ zelaza w badanej prébce,
odczytana z krzywej wzorcowej,
mg,

m — odwazka badanego siarczanu glino-

wego, g, -
1,4297 — wspolczynnik przeliczeniowy Fe na
FegOg,

5.5.3.5. Wynik. Za wynik nalezy przyja¢ sred-
dnig arytmetyczng co najmniej dwéch réwnole-
glych ozazczan, réznigeych sie najwyzej o 0,01%,

5.5.4. OGznaczanie zawartosci wolnego kwasn
siarkowego (H.S0,) ’

5.5.4.1. Zasada metody — miareczkowanie wol-
nego kwasu siarkowego roztworem wodorotlenku
sodowego wobec czerwieni metylowej jako wskaz-
nika, po dodaniu do badanego roztworu obojet-
nych roztworéow chlorku magnezowego i szcza-
wianu potasowego, zapobiegajacych hydrolizie
siarczanu glinowego.

5.5.4.2. Odczynniki i roztwory

a) Chlorek magnezowy cz.d.a., roztwor obocje-
tny M: do 25 cm?® 1M roztworu chlorku magne-
zowego dodac 2 krople roztworu czerwieni mety-
lowej i miareczkowaé¢ 0,IN roztworem kwasu sol-
nego. W zaleznosci ¢d otrzymanego wyniku mia-
reczkowania zobojetni¢ przygotowany roztwor
chlorku magnezowego cdpowiednig iloscig kwasu
soinego.

iz) Czerwien metylowa, roztwér etanolowy 0,2-
procentowy.

¢) Kwas siarkowy cz.d.a., roztwér 0,1N.

d) Kwas solny cz.d.a., roztwér 01N.

e) Nadtlenek wodoru cz.d.a., roztwor 3-procen-
towy.

f) Szczawian potasowy cz.d.a., roztwor obojetny
1M: do 25 cm?® IM roztworu szczawianu potasowe-
go doda¢ 25 cm® 1M obojetnego roztworu chlorku

magnezowego, dwie krople roztworu czerwieni
metylowej i miareczkowac¢ 0,1N roztworem kwasu
siarkowego. W zaleznosci_od otrzymanego wyniku
miareczkowania zobojetni¢ przygotowany roztwor
szczawianu potasowego odpowiednia iloscig kwasu
siarkowego.

g) Wodorotlenek sodowy cz.d.a., roztwoér 0,1N.

5.5.4.3. Wykonanie oznaczania. *Z  roztworn
przygotowanego wg 35.5.2.3 pobra¢ pipetg 25 cm?
roztworu do kolby stozkowej pojemnosci 300 ecm?,
doda¢ 4 =~ 5 kropli roztworu nadtlenku wodoru
i odstawi¢ na 3 =~ 4 min. Nastepnie doda¢ 25 cm?
roztworu szczawianu potasowego, 6 kropli roztwo-
ru czerwieni metylowej, 25 ¢m? roztworu chlorku
magnezowego i zawartos¢ kolby dokladnie wy-
miesza¢. Zabarwienie sie badanego roztworu na
czerwono $wiadczy o obecnosci wolnego kwasnu
siarkowego. Nalezy wowczas zawarto$é kolby
miareczkowaé¢ powoli, intensywnie mieszajac, roz-
tworem wodorotlenku sodowego do zmiany barwy
roztworu na zolta. Jednoczesnie wykona¢ prébe
kontrolng. W tym celu odmierzy¢ do kolby stoz-
kowej pojemnosci 300 em® i 50 ecm® wody, dodac
wszystkie odczynniki uzywane do przygotowania
probki analitycznej i w przypadku pojawienia sie
czerwonego zabarwienia miareczkowa¢ jak poda-
no poprzednio.

Zawartos¢ wolnego kwasu siarkowego (X3) obli-
czy¢ w procentach wg wzoru

_ (V—V,) - 0,0049 - 250 - 100
m - 25

%

3)

w ktorym:

V — objetos¢ scisle 0,1N roztworu wodo-
rotlenku sodowego zuzytego do mia-
reczkowania badanego roztworu, em?,

V), — objetosé¢ Scisle 01,N roztworu wodo-
rotlenku sodowego zuzytego do mia-
reczkowania -proby kontrolnej, cm?,

m — odwazka badanego siarczanu glino-
~ wego wg 5.5.2.3, g,
0,0049 — ilo$¢ kwasu siarkowego odpowiadaja-

ca 1 cm? Scisle 0,1N roztworu wodo-
rotlenku sodowego, g.
5.5.4.4. Wynik. Za wynik przyja¢ srednig aryt-
metyczng wynikow co najmniej dwoch réownole-
glych oznaczan, roznigcych sie najwyzej o 0,05,
5.5.5. Oznaczanie zawarto$ci substancji nieroz-
puszczalnych w wodzie
5.5.5.1. Odczynniki i roztwory
a) Chlorek barowy cz.d.a., roztwor 10-procen-
towy.
b) Kwas solny cz.d.a., roztwér 1+1.
5.5.5.2. Wykonanie oznaczania. Odwazy¢ okolo
10 g badanego siarczanu glinowego, z dokladnos-
cig do 0,1 g, przenies¢ do kolby stozkowej pojem-
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nosci 300 cm® i rozpusci¢ na gorgco w 200 cm?®
wody.

Otrzymany roztwor przesgczyC przez wysuszo-
ny uprzednio do stalej masy i zwazony saczek
szklany z dnem porowatym G4. Osad na sgczku
przemy¢ gorgcg wodg do zaniku reakcji na jon
siarczanowy (do kilku kropli wody z przemycia
splywajacej z lejka doda¢ krople roztworu kwasu
solnego i krople roztworu chlorku barowego; brak
zmetnienia $wiadczy o nieobecnoSci siarczanu).
Saczek wysuszy¢ do stalej masy w temperaturze
105°C i zwazye.

Zawartos¢ substancji nierozpuszczalnych w wo-
dzie (X,) obliczy¢ w procentach wg wzoru

x, - (M = m.) - 100 4

m
w ktérym:
m; — masa tygla z osadem, g,
m, — masa tygla, g,

m — odwazka badanego siarczanu glinowego,
g.

5.5.5.3. Wynik. Za wynik przyjaé¢ $rednig aryt-
metyczng wynikéw co najmniej dwdéch rownole-
glych oznaczan, roznigcych sie najwyzej o 0,02%.

5.6. Zaokraglanie i zapisywanie wynikow.
Przy obliczaniu wynikow stosowaé¢ zasady inter-
pretacji wg PN-70/N-02120 metoda Z.

5.7. Ocena wynikow badan. Badang partig
siarczanu glinowego technicznego nalezy uznac za
zgodng z wymaganiami normy, jezeli wyniki ba-
dan wg 5.5 sg zgodne z wymaganiami wg tabl. 1.

5.8. Zaswiadczenie o wynikach badan. Dla kaz-
dej partii siarczanu glinowego technicznego wy-
tworca jest obowiagzany wystawi¢ i przesta¢ od-
biorcy zaswiadczenie stwierdzajace zgodnos¢ pro-
duktu z wymaganiami normy.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme¢ — Wroclawskie
Zaklady Przemyslu Nieorganicznego.

2. Istotne zmiany w' stosunku do BN-72/6016-30

a) nie uwzgledniono gatunkéw 14—II i 14—III,

b) wprowadzono podzial na odmiany w rodzaju 17,

¢) wprowadzono nowy rodzaj — siarczan glinowy
w roztworze,

d) obnizono zawartosé zelaza z 0,1 do 0,05%o,

e) zmieniono metode oznaczania zelaza,

f) zmodyfikowano metode oznaczania wolnego kwasu
siarkowego,

g) uaktualniono warunki pakowania, przechowywania
i transportu.

3. Normy i dekumenty zwigzane

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania
i przygotowywania prébek

PN-81/C-04521/02 Analiza chemiczna. Oznaczanie malych
zawartosci zelaza metoda kolorymetryczng z zastoso-
waniem 2,2'-dwupirydylu

PN-82/C-04950 Analiza chemiczna. Kompleksometryczne
metody oznaczania zawartosci kationu gldéwnego sklad-
nika

PN-74/C-60008 Probniki do pobierania probek produktéw
bezksztaltnych

PN-81/M-78216 Palety ladunkowe plaskie jednoplytowe
czterowejsciowe bez skrzydel drewniane 800 X 1200-
EUR

PN-70/N-02120 Zasady

zaokraglania i zapisywania liczb

PN-82/0-79027 Opakowania transportowe. Worki papierowe.
Glowne wymiary

PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartoscia.
Znaki 1 znakowanie. Wymagania podstawowe

PN-76/P~79005 Opakowania transportowe. Worki papiero-
we

Przepisy o ladowaniu i wyladowywaniu wagonéw to-
warowych w komunikacji wewnetrznej. Zailacmik nr
10 do art. 27 ust. 4 DKP (Dz. TiZK z 1968 r. nr 4
poz. 10) wraz z pOZniejszymi zmianami

Instrukcja o ladowaniu samochcdéw ciezarowych i przy-
czep. Zalgcznik do zarzgdzenia Ministra Komunikacji
z dnia 7 marca 1963 .r. (Mon. Pol. nr 24, poz. 123
z 1963 r.)
4. Normy zagraniczne

NRD TGL 7751 1969 Grundchemikalien. Aluminiumsulfat
technisch

RFN DIN 19600 (1969) Aluminiumsulfat zur
bereitung Technische Lieferbedingungen-- _

ZSRR TI'OCT 12966-79 ANOMBHMA CEPHOKHCJIHWA TeXHHYE-
CKHJ OYMIeHHBIA

Wasseraui-

5. Symbol wg SWW — 1221-515.

6. Autorzy projektu normy — mgr Romuald Zagie‘réki,
inz. Joézef Cielma — Wroclawskie Zaklady Przemysiu
Niecrganicznego

7. Wydanie 4 — stan aktualny: marzec 1988 — uaktual-
niono normy zwiazane.
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