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1. WSTEP

Przedmiotem normy jest Biegkit zelazowy — pigment
nieorganiczny powstajacy w wyniku reakcji soli zelaza
z zelazocyjankiem, a nast¢pnie utlenienia. Pigment ten
jest stosowany w przemystach: graficznym, farb 1 lakie-
réw, materialéw biurowych i innych.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Gatunki. W zaleznos$ci od zawartosci substancji
lotnych 1 substancji rozpuszczalnych w wodzie rozréz-
nia si¢ dwa gatunki Bigkitu zelazowego 1 1 II.

2.2. Odmiany. Na specjalne zamoéwienie odbiorcow
producent wytwarza odmianq Bigkitu zelazowego ozna-
czong literg M, roéznigcg si¢ od zwykiego bigkitu
lepszg teksturg na skutek dodania $rodka powierzch-
niowo-czynnego. Odmiana ta odpowiada wymaganiom
dia gatunku I 1 II wg 3.1 1 3.2.

2.3. Przykiad oznaczenia

a) Bigkitu zelazowego gatunku I:

BLEKIT ZELAZOWY 1 BN-82/6046-11
b) Bigkitu Zelazowego gatunku I odmiany M:
BLEKIT ZELAZOWY 1 M BN-82/6046-11

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania ogdélne. Bigkit zelazowy powinien
by¢ miatkim proszkiem barwy niebieskiej, z dopusz-
czalnym odcieniem czerwonawym. Nie powinien zawie-
ra¢ zanieczyszczen mechanicznych.

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne

; Gatunki
Wymagania -

a) Zelaza poza kompleksem (Fe''), %

b) Grup I-‘c((‘N):‘. %, co najmnie) 55

¢) Substancji lotnych w temperaturze
100 °C, %, nie wigcej niz 35 5

d) Substancji rozpuszczalnych w wodzie,
%, nie wigce] niz 1 1.5

cd. tablicy
' Gatunki
Wymagania i
1|
e) pH wyciagu wodnego, co najmniej 35
) Pozostalo$ci po przesiewie na sicie o
boku oczka kwadratowego 0,063 mm, %, nie
wigce) niz 0,5
g) Liczba olejowa 30 +60
h) Intensywnos$¢ barwy w stosunku do
wzorca 100 £5

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Bi¢kit zelazowy nalezy pakowac po
25 kg do workéw papierowych 1822-21/0K 4+1AS,
o wymiarach  1000X600X220 mm, wg PN-76/
P-79005.

Na kazdym opakowaniu powinien by¢ umieszczony
trwaly napis zawierajagcy co najmniej:

a) nazwg lub znak wytworni,

b) oznaczenie wg 2.3,

¢) numer partii,

d) mas¢ brutto 1 netto,

e) napis ostrzegawczy: ,Ostroznie $rodek szkodliwy.
Chroni¢ drogi oddechowe i pokarmowe".

Napis ten powinien by¢ wykonany czerwonymi li-
terami na biatym tle 1 powinien by¢ wigkszy niz inne
napisy.

4.2. Formowanie jednostek tadunkowych. W przypad-
ku stosowania paletyzacji, jednostki tadunkowe nalezy
formowac¢ na paletach zgodnych z PN-81/M-78216. La-
dunek — nie wigkszy niz po 20 workéw na jednej
palecie — nalezy zabezpieczaé przed przesuwaniem si¢
1 deformacja.

4.3. Przechowywanie. Bi¢kit Zelazowy powinien by¢
przechowywany w opakowaniach wg 4.1, w magazy-
nach krytych, przewiewnych, z dala od urzadzen
wodno-kanalizacyjnych i od instalacji elektrycznej.
Opakowania z Bigkitem zelazowym moga by¢ uktadane
w stosy nie wyzsze niz zawarto$¢ dwu palet wg 4.2
w taki sposob, aby mozliwy byt dostep do kazdego
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opakowania. Warunki przechowywania bi¢kitu zelazo-
wego powinny zabezpiecza¢ ten produkt przed mozli-
woscig zaprdszenia ognia.

4.4. Transport. Bi¢kit zelazowy w opakowaniach wg
4.1 nalezy transportowac krytymi $rodkami. Sposéb
zaladowania $rodkow transportu powinien zapewniad
petne ich wykorzystanie 1 powinien by¢ zgodny z prze-
pisami obowigzujagcymi w transporcie samochodowym
1 kolejowym').

Warunki transportu powinny zabezpiecza¢ Bigkit ze-
lazowy przed mozliwoscig zaprdszenia ognia.

S. BADANIA

5.1. Program badan

5.1.1. Badania peine

a) sprawdzanie wymagan ogolnych (3.1),

b) oznaczanie zelaza poza kompleksem (Fe'") (3.2a),

¢) oznaczanie grup Fe(CN)#- (3.2b),

d) oznaczanie substancji lotnych w
100 °C (3.2¢),

e) oznaczanie
(3.24d),

f) oznaczanie

g) oznaczanie
(3.2f),

h) oznaczanie liczby olejowej (3.2g),

1) oznaczanie intensywnos$ci barwy (3.2h),

Badania petne nalezy wykonywac¢ po zmianie techno-
logii, surowcoéw oraz na zgdanie odbiorcow.

5.1.2. Badania niepelne stanowig badania wymienio-
ne w 5.1.1 a), d), e), f), g), h), 1). Nalezy je wyko-
nywac dla kazdej partii Blgkitu zelazowego przeznaczo-
ncgo do sprzedazy.

5.2. Wielko$¢ partii. Parti¢ Blgkitu zelazowego sta-
nowi nie wigcej niz 10 000 kg.

5.3. Pobieranie i przygotowywanie probek wykonac
wg PN-75/C-04400.

5.4. Opis badan

5.4.1. Sprawdzanie wymagan ogoélnych wykonac orga-
noleptycznie.

5.4.2. Oznaczanie zelaza (Fe'") poza kompleksem

5.4.2.1. Zasada oznaczania polega na rozpuszczeniu
bickitu w roztworze wodorotlenku potasowego, utle-
nieniu zelaza pozakompleksowego woda utleniong, roz-
puszczeniu  wytrgconego wodorotlenku  zelazowego
kwasern solnym 1 oznaczeniu Zelaza metodg wersenia-
nows.

5.4.12.2. Odczynniki i roztwory

a; Chlorek zelazowy cz.d.a, roztwor 10-procentowy.

b} Kwas siarkowy cz.d.a, roztwor | +2.

¢) Kwas solny cz.d.a, roztwor 1 + 4.

d¢) Roztwor buforowy o pH = 3, przygotowany w
nast¢pujgcy sposob: 75 g octanu sodowego trojwodne-
g6 cz.d.a i 65 g kwasu monochlorooctowego rozpuscic
w 500 cm® wody.

¢) Wersenian  dwusodowy EDTA-Na, roztwér
0.0SN. przygotowany w nast¢pujacy sposob: 9,3060 g

temperaturze
substancji rozpuszczalnych w wodzie

pH wyciggu wodnego (3.2e),
pozostatosci po przesiewie .na sicie

) Patrz Informacje dodatkowe.

wersenianu dwusodowego dwuwodnego cz.d.a rozpus-
ci¢ na gorgco w wodzie. Po doprowadzeniu do tempe-
ratury pokojowej przenie$¢ roztwor ilosciowo do kolby
pomiarowej pojemnosci 1000 cm? i dopetni¢ kolbg wo-
da do kreski.

f) Woda utleniona cz.d.a, roztw6r 10-procentowy.

g) Wodorotlenek potasowy cz.d.a, roztwor 10-pro-
centowy.

h) Wskaznik — kwas salicylowy cz.d.a, 20-procento-
wy roztwor alkoholowy.

1) Wzorcowy roztwor zelaza 0,5N, przygotowany w
nast¢pujacy sposob: 12,0552 g siarczanu zelazowo-amo-
nowego dwunastowodnego rozpusci¢ w kolbie pomia-
rowej pojemnos$ci 1000 ¢m?®, doda¢ 4 krople kwasu
siarkowego (1,84) i dopeini¢ woda do kreski.

5.4.2.3. Sprawdzanie miana wersenianu dwusodowego.
Do kolby stozkowej pojemnosci 250 cm® odmierzy¢
z biurety pojemnosci 50 cm?® z podziatka co 0,1 cm® —
20 cm® wzorcowego roztworu Zelaza wg 5.4.2.2i), doda¢
15 ¢m?® roztworu buforowego wg 5.4.2.2d), 2 krople
wskaznika wg 5.4.2.2h) 1 miareczkowaé zawartos¢ kol-
by roztworem wersenianu dwusodowego wg 5.4.2.2¢),
z tej samej biurety, uprzednio wymytej i wyptukanej
kilkakrotnie roztworem wersenianu dwusodowego.
Miareczkowa¢ do zmiany barwy z granatowej na cytry-
nowa. Pod koniec miareczkowania wersenian dodawac
kroplami.

Miano wersenianu dwusodowego (M) wyrazone w
gramach Fe na 1 cm® obliczy¢ wg wzoru

20 - 0,001395
M= — (1
V
w ktérym:

V — objetos¢ zuzytego do miareczkowania
roztworu wersenianu  dwusodowego,
cm?.

0,001395 — ilo$¢ Fe zawarta w 1 cm® wzorcowego

roztworu Zelaza, g,

5.4.2.4. Wykonanie oznaczania. Odwazy¢ w naczynku
wagowym z dokladnoscia do 0,0002 g okoto 1 g wy-
suszonego w temperaturze 105 °C do statej masy ba-
danego Bigkitu zelazowego 1 przenie$¢ go do wysokie)
zlewki pojemnosci 250 cm®. Naczynko przemy¢ kilka-
krotnie roztworem wodorotlenku potasowego, zbiera-
jac popluczyny do zlewki z badanag probka bigkitu.
Catkowita ilo§¢ roztworu wodorotlenku potasowego
do przemywania naczynka powinna wynosi¢ 20 cm’.

Nastgpnie zlewke odstawi¢ na dwie godziny. Po tym
czasie wlaé¢ do niej 100 cm?® goracej wody, 5 cm?® wody
utlenionej i ogrzewaé¢ na lazni wodnej przez 15 min,
a nastepnie przesaczy¢ przez lejek z filtrem ze spie-
kanego szkla G-4, zbierajac przesacz do kolby stoz-
kowej pojemnosci 500 cm?.

Osad wodorotlenku zelazowego na lejku przemywac
gorgca woda w ilosci okoto 250 ¢cm?, az przesgcz prze-
stanie wykazywac obecnos¢ grup Fe(CN) = W tym celu
zebra¢ na plytk¢ porcelanowa z wgl¢bieniami kilka
kropel sptywajacego z lejka przesgczu, zakwasi¢ roz-
tworem kwasu siarkowego i1 doda¢ roztworu chlorku
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zelazowego. Jesli probka nie zabarwia si¢ na niebies-
ko, zakonczy¢ przemywanie.

Przesacz pozostawi¢ do oznaczania zawartosci grup
Fe(CN) - w bigkicie zelazowym, a lejek z osadem wsta-
wi¢ do zlewki pojemnosci 250 cm?, do ktérej uprzed-
nio wlano S em? roztworu kwasu solnego. Zlewk¢ przy-
kry¢ szkietkiem zegarkowym i ogrzewa¢ na malym plo-
mieniu palnika do catkowitego rozpuszczenia osadu.

Otrzymany roztwor przeniesé ilosciowo do kolby po-
miarowej pojemnosci 250 ¢m’® i dopetnié do kreski
woda. Zawarto$¢ kolby wymiesza¢. Pobraé pipeta
50 cm® roztworu, umiesci¢ w kolbie stozkowej pojem-
nosci 250 c¢m?, doda¢ 10 c¢cm?® roztworu buforowego,
2 krople wskaznika 1 miareczkowa¢ 0,05N roztworu
wersenianu dwusodowego do zmiany barwy z grana-
towej na cytrynowa. Pod koniec miareczkowania wer-
senian dodawac¢ kroplami.

Zawartos¢ zelaza Fe''
Wg wzoru

My - Vy-250-100 M, -V, -5 -

X = —
50 - m m

(X) obliczy¢ w procentach

100

(2)

w ktorym:

M, — miano roztworu wersenianu dwusodowego
obliczone wg 5.4.2.3,

Vi — ilos¢ 0.05 N roztworu wersenianu dwusodo-
wego zuzytego do miareczkowania badane)
probki, cm?,

m — masa Bigkitu zelazowego uzytego do ozna-
czania, g.

5.4.2.5. Wynik koncowy oznaczania. Za wynik nalezy

przyja¢ Srednig arytmetyczng wynikOw co najmniej
dwoch réwnolegtvech oznaczan nie réznigcych sie mig-
dzy sobg wigcej niz o 0,05 %.

5.4.3. Oznaczanie zawartosci grup Fe(CN)g-

5.4.3.1. Zasada oznaczania polega na przejSciu grup
Fe(CN)#- do roztworu przez rozpuszczenie bigkitu w
roztworze  wodorotlenku potasowego, zakwaszeniu
przesgczu | miareczkowanie roztworem nadmanganianu
potasowego wobec fioletu metylowego

SFe(CN)# 4+ MnO , +8N"—Mn?'+4H,0 + SFe(CN)g-

5.4.3.2. Odczynniki i roztwory

a) Kwas siarkowy cz.d.a, roztwdr 1+2.

b) Nadmanganian potasowy, roztwor 0,0IN, przygo-
towany w nast¢pujgcy sposob: 0,3160 g nadmangania-
nu potasowego cz.d.a, umiesci¢ w kolbie pomiarowej
pojemnosci 1000 ¢cm?. rozpuscié w wodzie i dopetnié
woda do kreski.

¢) Wskaznik — fiolet metylowy, roztwor 0,1-pro-
centowy.

d) wzorcowy roztwor 0,01N zelazocyjanku potaso-

wego przygotowany w nastgpujacy sposob: 4,2240 g
- zelazocyjanku potasowego KiFe(CN)e - 3H0 cz.d.a,
umiesci¢ w kolbie pomiarowej pojemnosci 1000 ¢cm?,
rozpusci¢ w wodzie 1 dopelni¢ woda do kreski.
Trwato$¢ tego roztworu wynosi 3 dni.

5.4.3.3. Sprawdzenie miana roztworu 0,01N nadman-
ganianu potasowego. Odmierzy¢ z biurety z podzialtka
co 0,1 em?, do kolby stozkowej pojemnosci 250 cm® —

20 cm® 0,0IN roztworu zelazocyjanku potasowego, do-
da¢ 10 cm?® roztworu kwasu siarkowego, 5 kropel
wskaznika i miareczkowaé¢ 0,01N roztworem nadman-
ganianu potasowego do zmiany barwy z zielonej na
z6ftopomaranczowa.

Miano 0,0IN roztworu nadmanganianu potasowego
(M) obliczy¢ wg wzoru

20 - 6,7062 - m _ 6,7062 - m

M: 100 - V; 50 -V, )
w ktérym:

m — masa nadmanganianu potasowego po-
trzebna do przygotowania 0,01N roztworu
nadmanganianu,

V, — ilo$¢ 0,0IN roztworu nadmanganianu po-
tasowego zuzytego do miareczkowania,

6,7062 — wspodlczynnik przeliczeniowy nadmanga-

nianu potasowego na Fe(CN)g-.

Sprawdzanie miana roztworu 0,01N nadmanganianu
potasowego nalezy przeprowadzaé¢ kazdorazowo, bez-
posrednio przed uzyciem go do oznaczania.

5.4.3.4. Wykonanie oznaczania. Przesacz otrzymany
podczas oznaczania zelaza wg 5.4.2.4 przenies¢ iloscio-
wo do kolby pomiarowej pojemnosci 500 cm?®, uzupel-
ni¢ woda do kreski i wymiesza¢. Z kolby pobrac¢ pi-
peta 50 cm? roztworu i przenie$¢ do kolby stozko-
wej pojemnosci 250 cm®. Dodaé 10 cm? roztworu kwasu
siarkowego, 5 kropel wskaznika i miareczkowa¢ 0,01N
roztworem nadmanganianu potasowego do zmiany bar-
wy z zielonej na Zoltopomaranczowa.

Zawarto$¢ grup Fe(CN)& (X) obliczy¢ w procentach
wg wzoru

M, - V3 - 500 - 100 M, - Vi - 1000
X — 2 3 — 2 3 (4)
50 - m m
w ktorym:
M, — miano 0,0IN roztworu nadmanganianu po-

tasowego,

Vi — ilo§¢ 0,01 N roztworu nadmanganianu pota-
sowego zuzytego do miareczkowania, cm’?,
m — masa probki Bigkitu zelazowego, g.

5.4.3.5. Wynik konicowy oznaczania. Za wynik nalezy
przyja¢ $rednig arytmetyczng wynikéw co najmniej
dwodch rownoleglych oznaczan nie réznigcych si¢ mig-
dzy sobg wiecej niz o 0,2 %.

5.4.4. Oznaczanie substancji lotnych w temperaturze
100 °C wykona¢ wg PN-80/C-04401 p. 2.4, biorgc do
oznaczania okoto 2 g pigmentu. Suszy¢ w temperaturze
100 £2 °C.

5.4.5. Oznaczanie substancji rozpuszczalnych w wo-
dzie

5.4.5.1. Odczynniki. Chlorek potasowy cz.d.a.

5.4.5.2. Wykonanie oznaczania. Okoto 10 g bigkitu
zelazowego odwazonego z dokitadnoscig do 0,002 g
przenie$¢ do zlewki pojemnosci 250 cm?®, dodac
150 cm?® wody, w ktérej uprzednio rozpuszczono 0,5 g
chlorku potasowego zwazonego z dokladnoscig do
0,0002 g. Zawartos¢ zlewki gotowaé przez 5 min.
Ochtodzi¢ do temperatury pokojowej, przenies¢ iloscio-
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wo do kolby pomiarowej pojemno$ci 250 cm’. Do-
petni¢c woda do kreski i doktadnie wymiesza¢, a nas-
tgpnie przesaczy¢ przez twardy saczek iloSciowy
nr 390. 100 cm’ przesaczu przenie$¢ do parownicy,
odparowaé do sucha, pozostalo§¢ wysuszy¢ w tempera-
turze 105 °C, ochlodzi¢ w eksykatorze do tempera-
tury pokojowej i zwazy¢ z doktadnoscia do 0,0002 g.
Zawarto$¢ substancji rozpuszczalnych w  wodzie
(X) obliczy¢ w procentach wg wzoru
_(m2 — 0,2) - 25

X - 100 (5)
m
w kidrym:
m, — masa probki Bigkitu zelazowego, g,
m, — masa wysuszonej pozostatosci, g.

5.4.5.3. Wynik koncowy oznaczania. Za wynik przyigc¢
$rednig arytmetyczng wynikéw co najmniej dwoch
réwnoleglych oznaczan nie réznigeych si¢ migdzy soba
wigcej niz o 0,1 %.

5.4.6. Oznaczanie pH wykona¢ wg PN-80/C-04401.

5.4.7. Cznraczanie pozostalosci po przesiewie na sicie

5.4.7.1. Przyrzady i substancje pomocnicze

a) Sito z siatki fosforobrgzowej o wymiarach boku
oczka kwadratowego 0,063 mm, umieszczone w opra-
wie z materiatu nie korodujacego pod wpltywem wody,
¢ $rednicy okoto 75 mm i wysokosci okoto 5 mm.

b) Parownica porcelanowa o $rednicy okoto 200 mm.

¢) Pedzel o migkkiej siersci o srednicy u nasady
okoio 20 mm.

d) Alkohol etylowy.

5.4.7.2. Wykonanie oznaczania. Odwazy¢ z doktad-
noscig do 0,00! g okoto 5 g badanego Bigkitu zela-
zowego na szkietku zegarkowym, przeniesé¢ go iloscio-
wo na wysuszone 1 zwazone do stalej masy sito i
zwilzy¢ prébke blekitu na sicie okoto 10 cm?® alko-
holu etylowego.

Zawartos¢ sita wymiesza¢ pedzlem 1 umiescié sito
z zawartoscig pod strumieniem wody z kranu, wypty-
wajacym z szybkosciz 300 do 500 cm’® na minutg.
Sito z zawartoscig powinno byé umieszczone w odleg-
losci okoto 20 cm od wylotu kurka. Podczas prze-
plywu wody nalezy caly czas starannie mieszaé pedz-
lem zawartos¢ sita do momentu az wyptywajgca z sita
woda stanie si¢ bezbarwna. Sprawdzi¢ to nalezy,

umieszczajac sito w parownicy porcelanowej zawiera-
jacej takag ilos¢ wody, aby wysoko$¢ jej warstwy nad
pozostatos$cig w sicie wynosita 1520 mm. Zanurzo-
na w wodzie pozostato$¢ na sicie zamieszcza¢ pedzlem.
Jezeli woda w parownicy pozostanie bezbarwna i nie
bg¢dzie zawierata widocznych gotym okiem czgsteczek
bi¢kitu, przemywanie nalezy uzna¢ za zakonczone.
Po zakonczeniu przemywania sito z pozosta-
toscia nalezy wstawi¢ do suszarki 1 suszy¢ w tempe-
raturze 100 =105 °C do statej masy. Trwa to okoto
2 h. Po wysuszeniu 1 ostudzeniu sita z zawarto$cia
w eksykatorze nalezy pozostalo$¢ na sicie przenie$é
iloSciowo za pomoca pe¢dzelka na szkietko zegarko-
we O znanej masie i zwazyc.
Pozostato$¢ po przesiewie (X) obliczy¢ w procentach
wg wzoru

my - 100
B (6)
w ktorym:
m —— masa badanej probki btekitu, g,
m; — masa pozostatosci po przesiewie, g.

5.4.7.3. Wynik koncowy oznaczania. Za wynik na-
lezy przyjaé $rednia arytmetyczng dwu roéwnoleglych
oznaczan nie rdznigcych si¢ migdzy soba wigcej niz
0 0,02 %.

5.4.8. Oznaczanie liczby olejowej
PN-80/C-04401 p. 2.8, sposdb A.

5.4.9. Oznaczanie intensywnosci barwy nalezy wyko-
na¢ wg PN-66/C-04402, stosujac zamiast bieli tyta-
nowej biel cynkowa wg PN-72/C-81015 1 biorac do
oznaczania 0,04 g badancgo Bi¢kitu zelazowego oraz
2 g Bieli cynkowej.

5.5. Zaokraglanie i zapisywanie wynikow oznaczan
parametrow — wg 3.2 powinno by¢ zgodne z PN-70/
N-02120 p. 3.3.2.

5.6. Zaswiadczenie o wynikach badain. Dla kaz-
dej partii Bigkitu “clazowego producent powinien
wystawié¢ zaswiadczenic stwierdzajgce zgodnos$¢ z wy-
maganiami normy.

5.7. Ocena wynikéw badan. Partia psoduktu
jest uznana za dobra, jezeli wyniki badan $red-
niej probki laboratoryjnej reprezentujacej te partig¢ sa
zgodne z wymaganiami podanymi w rozdz. 3.

wykona¢ wg

KONIEZC
INFORMACIJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca projekt normy — Dolnoslgskie Zakla-
dy Chemiczne ORGANIKA w Zarowie.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-71/6046-11

a) wprowadzono nowy podznal bl¢kitu na gatunki,

b) podano rodzaj bi¢kitu o migkkicj teksturze,

¢) dostosowano sposéb pobierania 1 przechowywania probek do
metod pobranych w aktualnych normach przedmiotowych.

d) zmieniono nazw¢ oznaczania zawarto$ci wody na oznacza-
nic zawartosci substancji lotnych w temperaturze 100 °C.

3. Normy i dokumenty zwigzane
PN-75/C-04400 Pigmenty. Pobieranie 1 przygotowywanie probek
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogolne metody badan
PN-66/C-04402 Pigmenty nicorganiczne do wyrobow lakierowych.
Metody badan
PN-72/C-81015 Biel cyvnkowa
PN-81/M-78216 Palety ladunkowe plaskic jednoplytowe czterowej-
Sciowe bez skrzydet drewniane 800X1200 — EUR
PN-70/N-02120 Zasady zaokragglania 1 zapisywania liczb
PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe

Przepisy o tadowaniu i wyladowywaniu wagonow towarowych
w komunikacji wewngtrznej. Zalacznik nr 10 do artykutu 27, ustgp
4, pkt 4, DKP

Instrukcja o tadowaniu i roztadowywaniu samochod6w cigzaro-
wych i przyczep. Zarzadzenie  Ministra  Komunikacji 7z dnia
7.03.1969 r. (Mon. Pol. nr 24, poz. 123 7 1969 r.)

4. Zalecenia miedzynarodowe i normy zagraniczne
RWPG PC 2091-77 TMurmentsl Heopranmnyeckue. YKele3oumaHcThii

CHHUI
Anglia BS 283-1965 Prussian blues for paints
Japonia JIS K 5113-1965 Iron Blue, Pigment
USA ASTM D 261-75 lron blue

5. Symbol wg SWW — 1311-223

6. Symbol wg KTM
gat. 1 — 1311-223-000-104,
gat. 1l — 1311-223-000-200.

7. Autor projektu normy — Anna Bryg — Dolnoslaskie Zakla-
dy Chemiczne ORGANIKA w Zarowie.

8. Wzorzec Bigkitu zelazowego jest dostarczany odbiorcom przez
producenta na kazde zadanic.
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