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NORMA BRANŻOWA BN-70 
7112-03 

MATERIAŁY Forniry 
SKRAWANE Obłogi 

Zamialt 
BN·66j7112·03, 

Podział, grubość i wymagania jakościowe 
BN·66/7112·08 w zakrelie obłogów 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot norm.y. Przedmiotem norę jest po.­

dział, grubość i wymagania Jakościowe dotyczące 

obłogów bez względu na ich sposób skrawania. 

1.2. Zakres stosowania normy. Normę stosuje się 
p~ określaniu podziału, grubości i wymagań ja­
kościowych obłogów. Wymagania dotyczące określeń, 
podziału, oznaczenia, ogólnych wymagań techn1cz­
n;rch, pomiaru, przechowywania i transportu oraz 
badań technicznych - wg PN-78/D-97001. 

1.). Normy zwiazane 
P!-78/D-97001 Forni~ . Okleiny i obłogi. Wsp6lne 

wymagania i badania 

2. PODZIAŁ 

2.1. Podział wg rodzajÓW drewna. Rozróżnia się 

następujące podgrupy obłogów określone rodzajem 
drewna używanego do produkcji obłogów, podane w 
tabl. 1. 

Tablica 1 

Nazwa rodzaju drewna 
Sylllbol po4grupy 

polSKa lBc16ska lbotallicWl 
oblogów 

Brzoza Betula specie. Brz 
Buk Fagu, silva tica Bit 

" Lipa Tili~ .pecie. Lp 
Olcha A/nus glutinosa Ol 
Topola Populus specle. Tp 
Wierzba Salix 'pecie, Vb 

Sosna Pinus species So 
Swhrk Picea species tw 
Jod.la Abies species Jo 

Dopuszcza Bit za zgod, stron produkcj~ 1 obr6~ towa-
rowy ob logami z innych rodzaj6w drewna. 

2.2. Podział wg jakości. Rozróż:lia się dwie kla­
sy jakości obłogówa I i II. 

3. WYMAGANIA 

3.1. Grubość i dopuszczalne odChYłki pddano w 
tabl •. 2. 

Grupa katalogowa IX 24 

Tablica 2 

Grubość Dopuszczaln& odchylki 

II1II 

1,0 ±o,CJ4. 

1,2 

1,5 
±O,1 

2,0 

2,5 
3,0 

Dopuszcza się za zgod, stron produkcję 1 obr6t towa-
rowy obłogami o innych grubości~. 

3.2. Wymagania jakościowe stawiane obłogom, 0-

kreślone dopuszczalnymi wadami drewna i produkcj~ 

podano w tabl. 3. 

Nazwa wa~ 

Zgnilizna 
miękka 

twarda 

Sęki 
zdrowe, 
zrośnięte 

częściowo 
zrośnięta 

wypadające 

(niezroŚnię­
ta ), nadpsute 
i z.psute 
oraz otwory 
po f!ękach .,. 

. Pęj:,lfer;;8.. tywi­
, ciń'/ I...ze.b.1tki 

i zakorki ' 

Tablica 3 

Zakr.s dopuszczalnych wad w kla.ach 
jakości: 

I II 

nied.opu.zczaln& 

dopuszczalna w poataci pasm zajmuj~cb 
nie więcej nit: 

1/5 I 1/2 
powierzchni płata 

ni e bier ze się 
pod uwagę sęk6w 
o 're dni cy do 
20 IUI, dopusz-
czalne o średni-
cy do 30 IDIII 

dopuszczaln. 

dopuszczalne o średnicy dOI 
20 .. I 35 I11III 

w liczbie do: 

3 sztuk I 5 sztuk 

na 1 .2 powierzchni plata 

dopuszczalne o dlugośc i do: 

50 lIIIIl I 100 lIlIIl 

w liczbie do: 
2 sztuk I 4 s~tuk 

na 1 . 2 powierzchni plata 

Zjednoczenie Przemysłu Tortocznego i Wyrobów Drzewnych 
Ustanowiona przez Dyrektoro Z jednoczenia Przemysiu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych dnia 6 sierpnia 1970 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dn ia l słycznia 1971 r. 
, (Mon. Pol. nr 37/1970poz. 282 ) 
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2 .)J-?01'1112~, 

cd. tabl. 3 

Zakres dopuszczalnych wad II klasach 
Juwa waą jakości 

Zakres dopuszc zalnych wad w klasach 
Nazlla lIady jakości 

I II 
I II 

PJ'uł7Yicullie doplIsr;cr;aln& dol 
1/10 I 1/5 

powiarr;chlli plata 

P,klli,cia 
schodz",. lI1t doplIszczaln. dol 

Ślady po pot- dopuszczaln& o śr.dnicy do 4 I11III w 
dz1acb 1 U8r;- l1cr;bh dOI 
kodz.llia •• cM 2 sztllk , I 4 sztuk llicr;n. 

na 1 m2 powi.rzcbni plata 

1/2 I 2/3 
długości plata 

iii. scho- dopuszczaln& DA obu końcacb plata 

V7rw7 lIi.dopuszczaln& dopu&&czaln& 
do 1/5 powie-
rzchni plata 

dz~. się d,lugości dol Sr;orstkość i dopuszczalne dOI 
20 CIII I 40 c. 

t sz&rokości dOI 

.&cbowatość 1/10 I 1/'ł 
powier.chni powierzchni plata 

2_ I 5-
w liczbie dOI 

2 ntuk 5 ntllk 

na 1 .2 powt.rzclni plata 

CllodDilti owa- doplIszczaln. o Śftdni- dopuszczalna 

R7sy powstala dopuszczaln& dol 
w czasi& 1 rysy I 3 rys 
skrawania 

na 1 III dłllgości plata 

Slaldoww. ni.doplIszczaln. dopuszczalna 
p~w1arr;chlli 

4&18 c7 od 5 do 10 _ w w licabie do 
liczbi. 2 otwor6w na 20 otwor6w na 
1 .2 plata, .1Ii.jsr;. 1 1112 plata 

Vad nh wylli.llionych w tablicy ul. bi&rr;. si, pod 

- lIi.doplIszczaln. IIwan. 

K O N I E C 

IRroRKACJE DODATKOWI 

1, Istotn. zeiagy II stOSIInkIl do 81-66/7112-03 i 85-66/7112=08. Przystosowano warunki t.chniczn. do warllnk6w poda­
nych w PIł-72/D-97001. 

2. Uwyi do wy dalii a III 

Uaktualniono nor.y związan •• 
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