
UKD 674 .817-41 

N O R M A BRANŻOWA BN-B6 

WYROBY Płyty pilśniowe 7122-11/21 
z DREWNA Płyty twarde zwykłe Zamiast 

Wymagania 
BN-74/ 7122-11 / 21 ,1 

l. WSTĘP 

Przedmiotem no rm y są wymagania dla płyt pilśnio­

wych Iwardyc h zwykłych stosowanych ja ko mate ri ał 

wykładzinowy lub konstru kcyj ny główni e w meblar­
stwie i budownic twie. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Klasy jakości. W za leż n ośc i od właśc i wości fi ­
zycznyc h i mechanicznych oraz wyglądu zewnętrznego 
plyty p i lśniowe twa rde zwy kłe dzie li s ię na dwie klasy 
jakości: l i II. 

I I o r<1 7 lu-i-X417122- 11/03 w 7akrcsic odchyłek wymia rowych płyt 
p i lśniowych twardych. 

Grupa katalogowa 09~ 2/1 

2.2. Oznaczenie po wIOno zaw ierać: 

nazwę producenta, 
symbo l (T) - wg BN-7717122- I I/O I, 
kl asę jakości, 

grubość nominalną , 

numer normy. 
2.3. Przykład oznaczenia płyty pilś n iowej produkcji 

ZPPiW Czarnków, twa rdej zwykłej (T), II klasy jakości, 
o grubości 3,2 mm: 

ZPPiW CZARNKÓW T-II-3 .2 BN-86!7 122-1l/2 1 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymiary płyt . Grubości nomina lne płyt pilśn io ­

wych twardych zwykłych, dopuszczalne odchyłk i gru­
bości o raz wymiary arkuszy podano w tabl. I . 

Tablica I 

Grubość Szero k ość Długość 

l10minalna 
dopuszcza lne odchylk i 

zasad nicza dodat kowa zasadn icza 
I [I 

mm cm 

2.4 

± (),3 +0.4 
- (U 

3.2 
[50 

122 200 
130 61 250 

4.11 160 9[ .5 300 
170 106,5 400 

5.0 214 
+0.5 

±O.4 
- 0.4 

5.5 

6.4 
±O.5 

powyżej 40 cm 
co 10 cm 

DOpuszlC/a ,i~ produkcj~ plyt () innych wymiarach uzgodnionych pomiędzy dostawcą i odb i orcą. 

" Tyl ko dla ~i'cro k ości 214 cm . 

Zgłoszona przez Instytut Techno logi i Drewna 
Ustanow iona przez Dyrektora Instytutu Technolog i i Drewna dnia 15 stycznia 1986 r. 

jako norma obowiązująca od dn ia l l ipca 1986 r. 
(Dz. Norm. i M iar nr 3/ 1986 poz. 7) 

WYDAWN ICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1986 Druk . Wyd . No rm . W-wa . Ark . w yd . 0,35 Nakl. 3300 + 55 Zam. 770/86 

dodatkowa 

122 
183 
198 
203 
205 
213 
244 
274 
275 
305 
335 

/ 366 
SilU 

550 
610 ' 1 

w odslOpni owaniu 

Cena zł 18.00 
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Wymi a ry dł u gości nic objęte nin iejszą normą o raz 
nic dające w sum ie (" ugości 550 cm , wzg lęd n i e d la pł y t 

o szero kości 2 ł4 cm, długości 6 10 cm produ kowa ne 
na życzenie od hiorcy, uwa ża s i ę ZCl wy mi ary specja lne . 

3.3. Wymaga nia j a kościowe 

3.3.1. Wyg ląd zewnętrzn y . Do puszczCl s i ę wCl d y wy­
gl<jd u zewnęt rznego podClne w ta bl. 3. 

3.3.2. Właśc iwośc i fi zyczne i mecha niczne p ł y t poda­
no w tab l. 4 . 

3.2. Odchyłki długości sze rokośc i oraz kształt u 

arkuszy - wg tabl. 2. 

T a blica 2 

3.3.3. Wymagania higieniczne. Wyró b wymaga oceny 
hig ienicznej w za kresie możliwośc i stosowa nia w po­
m ieszcze niac h p rzeznaczo nyc h na sta ł y po byt łud z i , 

wy kc)I1ywa nej przez Pań stwowy Zakład Higieny lub 
ł n s t yt ut Medycyny Morskiej i T ro pik a ln ej dla da nej 
receptury i tec hno logii p rodukcj i. 

Dopuszcza Ine odc hyl ki 

d ł llg{l~ci I ~i'cr() k ()~c i 
od k;lt a I od prosto lin io-

proslego wości k raw,dzi 

cm 

:t0 .5 I ±:IU ± 2,O 

mm / m 

I ± U 
3.4. Cechowanie . Pł y t y cec huje się wg zasad poda­

nych w a rkuszu 03 n iniejszej no rm y. 

T a blica] 

Na /\\a wady wg UN -77!7 122- I I/ OI 
D o p uszcza lny rozm iar wad 

Plamy 

Zmatowi~ ni a 

L9,!p.l klli.1 "~'gl"\l c' 

I \'v gll'oi c " "I I wvpukl ll,ci 

d o pus7cza Ine b rZl"7.IIC o s,crokości do 2 C I11 

dopu"cza Ina 

d Op ll s7c7a lnc tcdllHl logionc o wiel k ośc i 

I c m i w li obie d o 2 s7tuk/m' 

dopuszcza lny ró wnom iern y zanik polysk u 

l];t caki pla".C7y/ nic plvtv lub miejscowe 

w yst<; powanic zm;lI ow ie ll do 20% powicf"I­

ch ni plyty 

11 i('t! t lPU\ 7C 1;1111l' 

d"p""óalnc ty lko na lew<'.i pla'IClv l n ic 
\.\ g ran icac h odc h yłek gruhości o s / l'ro k ośc i 

I Clll i dlug"ści do 5 CIll 

nil' {l o pus /c/; IIJlC 

tech IHllogiollC. dOpl"/c7a Ine POWi c'17chni o -

wc na "hu pl:ISlU)'lIwch pl y ty (na pra wej 

I - Cil' llk il' . n; 1 kWL'j - w g ra nicac h od-

c hvlck I: 

I I 

dopuszc za In e 

dopuszcza Ina 

dopuszc za lne, z wyj.pkiem p la m p rzecllO­

d7:l cych na drug;1 s l ro n<; plyty 

dopuszc za lnc 

d o pu szo:dn c 

dopuszcza lnL' ob ustro n nie w gra n icach ou­
chykk g r ubośc i plyty 

d o pus7c7a lm' o szero kośc i do 2 cm. mierzo­

ne od k ra "'C;d zi ply ly 

d o puszczal ne obuslronn ie w g rani cach od­

c h ylek g ruh llści plyty 

I I1lc c hall io nc 1\ lb) nil lewej plaSL.uy/ n ic do 

~ I11Ill ~ /l'rl ) \..ości i do 25 c m długośc i 
r-.---------------------------+-----------------------~------+-----------------------------~ 
ł \\- :I(.!,\ P ~\\\ I ~· l /c IiJli ria lU d('P ll ~ Lcl.llll a l11L'cho\\ a l o~ ć 

I1Il'dl\pu:-./(. /alne 

dopuszc7alna mcchowal ość. st rzc;pia s losć 

i I<l bkowalość 

d n pllS I..C7a ll1 l' 1I~ i' k od7e ni (' I na rożnika na 

dlugllści boku d o 4 cm, leo lioba usz ko­

d7pnvch pl YI ni c mOle pr7e kraczać 2'J" 
partii pl yl 

II l1k \ " k l ' ~" nil' d op u"C/:dn, ci' \PUS zc7:dn v. jeżeli g r ubos(' p lyty IV Iym 

' '', tl ~1 miejsc u mie,c i si, w gran icach llckh ylck 
r----------------------------L-----------------------------~----------------------------~ 

N'1 S i: ,\.. l l \\ '1l";l: p(l 24 h IllO(''1l'llla 

\\ \\pd ; iL' , n : I.I\\~Il:.i 

Jl'd Jlo:-.tk: t Illla ry 

kg/ m ' 

l'· 
( 

( " 
I 

Tab lica -ł 

2.4 J,2 

I , 11 

l. 11 

40 JO 

11 50 40 

Grub"ść. 111111 

4 .11 5.0 5,5 6.4 

powyżej ~()() 

7 ±~ 

JO JO 25 25 

40 40 35 .15 
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cd. tab!. 4 

-
Wlaściwość Jednostka miary Klasa ja k ośc i 

Gru bość. mm 

2.4 3.2 4.0 5.0 5.5 6,4 

Pc;cznicnie po 24 h moczenia 
% 

I 30 20 20 20 17 17 
w wod7 ic . najwyżej 

II 35 25 25 25 22 22 

Wytrzyma l ość na zginanie sta -
MPa 

I 32 35 35 35 30 30 
tyo nc . co najmnicj 

II 22 25 25 25 20 20 

K O NI EC 

INFO RMACJ E DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Instytut Tcchnologii Drewna, 3. Normy związane 
P07 nal\. BN -7717122- 11I01 Pł y t y pi l śniowe . Podział . nazwy i o kreś len ia 

4. Autorzy projektu normy - dr inż . Z . Pio trowski - In stytut 
2. ł s t ot ne zmiany w stosunku do BN-74/1122- 11121 - wlączono Techn ologii D rewna, mgr inż. B. Frąckowiak - Zakłady Pł yt P i lś-

wymagania dotycz;Jcc odchyłek wymiarowyc h plyl. niowych i Wiórowych, Cza rnkowo. 
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