
UKD 674821-41 

N O R M A B R A NŻOWA BN-BO 
PÓŁFABRYKATY Płyty wiórowe 7123-04/00 

z TWORZYW prasowane 
DRZEWNYCH 

Postanowienia ogólne 

I . Przedmiot normy. Pr/ l'cJl1liotl'11l norm\' j c~t po­
d/ia!. na/\\\ i oKreśkn i a. I-. un trola j<lKości . metody 
bad,tJl. \\"\l1lagan i;1 dot~l'/,!'-l' pilI \IIÓll)\\ ' ~ch pra ~o\\a­

nyc h o powicr7chni natllra ln l'j o!!ó lnl'go i ~ pecjalllL'go 

pr/ ezIHlc7en ia . "posób pa KO\\.l ni" . pu:ec hOlI' I II a 111;1 
i tra nsportu. 

2. Zakres stosowania pł y t wiórowych pra30wa nych. 
Pl yty wiórowe prasO\\anc s t o~O\\an c ' <l II ' pl7 e l1lyśle 

mebla rsk i m. blldoWllict wic. pr7emv~1c budowv środk ó \\ 

tra nsportu. przel11~~1e opakowat'] i innych. 

3. Zakres tema tyczny normy 
Arku sz Ol Plyty wióro we prasowane. Podz i ał. na zwy. 

o kreś leni a 

Grupa katalogowa 0924 

Ark usl 02 Plyt y \\"i{l!'<) \\ 'C pra~,)\\"n l· . Ko nt rola jakości 

ArK U ~1 03 Plyty wi{l!(I\\'C' pras\1\\'a nc . Metody hadaIl 
Arkuv 04 Płytl \\'i ó rO\ll' pra~o\\an e. Metody bada łl 

dodatl-.owycl! 
Ark u ~ i' 0'\ Pł Y lV 1\ iórn \\'L' pr;I ~() wane . Cechowanie. pa­

k(lwanie. przech owywa nie . transpo rt 
Arkus/ 06 Plyty \\ 'i<>u)\\,e praso wane. O Zllaczanie fo r­

maldeh yd u 
Arkll~/ II Pł y t y \\ 'iórowe pra ~owanc . Płyty 71\'ykle. 

Wymaga ni a 
ArKusl 12 PlYly \\'tor()we pra sowa ne. Płyt\ wodood­

porne. Wymagan ia 
Arkusz U Pł y t y wiórowe prasol\ane . Pł yl~ gl7ybood­

po m e . Wymaga nia 
Arkll~7 14. Plyty wióro\w pra sowane. Pł y t )' t rudno ­

zapalne. Wymagania 
ArK USZ 15 Pł Y l Y wiórowe prasowane. Pł y t y wi órowe 

prasowane na spoiwi e minera lnym. Wyma­
ga nia 

K O N l l · C 

INFORMACJE DO DATKOWE 

I. In't~tucj " opraco\\ ująca normę - O~ rodl'k BadaWClo- Rozl\'o­
io"v Pu emy,l ll Płyt Dlewnopoc lwdnych. C/ama W oda. 

2. Istotne zmiany " sto,unku do PN-72/ D-97004 
ił) II prali ad /ono lormę .tr ~U S70\q normy. 
b) Uli /glę dniono nowe 11'\ miar~ pł yl /ll'i q7dnC 7 uruchomieniem 

nOIl~ch ClqgÓ\I produ~(~jnl'\'h. 

cI wproll'ad /ono II ~ nldgania dotyczące prosloliniowośc i ~raw,-

d) podano inlormacje o niun onnal i/owanyc h parametradl plyt. 

[).-".:I1C7a' obOli ią7ui~l ca PI\ -72/ D-97004 /ostaje unieważnio n a 
/ d nIem I paid7icrn l ~" 19R0 r. 

3. Wykaz ustanowion\'Ch a rkuszy Iłormy 

'- Arkusz 00 Pł y t y wiórowe prasowane. Posta nowienIa p;:ó ln,' 

Arkus/ Ol Pod/iaJ. nazw\' . o kre"enia 
Arkus/ 02 - Ko ni rob jakOŚCI 

Arkusz 0.1 Metod y badan 

Ar kus7 05 Cechowan ie. pak owan ie . pl'7cl·howyll·anlc. tranSpol1 
. Arkus7 06 O/ naczan ie lo nnaldchydu 

Arkusz l I Pł yt) /wy kle . Wymagania 

4. Autorzy projektu norm)' - mgr ini . Nelly Mro .. 7I.i~ wicz 
- l abora torium Branżolle Pl v! Pilśnioll'\,r h i \Vióroll ~ch. Czalna 
Woda. i n ż. Tadeusz CLaja - Z"kła d y Płyt Wi '''row~·,' 11. Szczecinek. 

5. Wydanie 2 - sta n aktualny : pajd/ieln ik 1"114 -- uaktual · 
11I Ono p . 3. Zakres tema lyC7ny normy. 

Zgłoszona przez Zj ednoczen ie Przemysł u Płyt, Sk lejek i Zapałek 
Ustanowiona 9rl ' ~ Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Pły t. Sklejek i Zapałek dn i~ 16 kwietnia 1980 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1980 r. 
(Dz. Norm . i Miar nr 11/1 980 poz. 50) 

Wydanie 2 
WYO,A,wNI CTlVA NORMAL'ZACYJNE "ALFA 19S5 Druk Wyd Norm W -wa Ark . w,d ~ 0,15 Nakł 200 + 23 Zam 541/85 Cena zł 6.00 
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