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NORMA BRANŻOWA BN-70 
7128-02 PÓŁFABRYKATY 

Z TWORZYW 
DRZEWNYCH Płyty pilśniowe i wiórowe 

lominowone-Alpex-eksporłowe 

i. WSTĘP 

i ,1. Przedmiot normy. Przcdmiotem normy są jed­

nostronnie laminowane płyty pilśniowe twarde. dwu­

stronni e laminowane płyty wi órowe prasowane trzy­

wars twowe i frakc j onolvane oraz dlfUS tronni e lami­

nowane płyty wytłaozane pełne, przeznaozone naEilB­

port. 

i.2. Zakres stosolvonia przedmiotu normy. Lami­

nowa ne płyty pil śniowe twarde oraz wi órowe pełne 

mog~ być stosowane jako materiał konstrukcyjny. o­

kładZinowy lub del{oraoyjny " różnych przemysłac h . 

i.3. Określenia - wg BN-6S/7113-i3. 

i.4. Normy zwiqzane 

PN-65/D-97004 Płyty wi órowe prasowane trzywarst­

wowe i frakcjonowa ne 

DN- 65/7i13- 0 7 Płyty wi6rowo \rytłaczano pełne 

DN-G8/7113-i 3 Płyty lnn inowane pllśni olve twarde 

oraz wi óro l7e połne 

2 . PODZIAL I OZNACZENIE 

2 ,1. Rodza je. IV zależno ści od struktury (i JlIl­

zlvy) podłoża s tosowanego do produkc ji rozr~n1a się 

4 rodzaj o pły t: 

PT - pil śniowe tward e , 

WT - wi órowe pras owano trzywars twolve . 

WF - wi órowe prasowane fralccjo nowan e . 

ITP - wi órowe wytłaczane pełne. 

2 , 2 . Typy. W zależno Rcl od zal{resu laminowania 

płaszozyzn rozr ó żnia się 2 typy płyt: 

J - laminowane jednos tronnie (pilśniowe) . 

O - laminowane dwustronnie ( wi órowe). 

2 . 3 . Odmiany. IT zależno ś c i od charakteru powło-

ki laminowanej rozr6żnia s i ę 3 odmiany płyt: 

D - jednoba rwne , 

IV - wzorzyste (dolcorowano). 

1-1 - mieszano l tylko t1lvustronnie lnr.tinowane). 

2 . 4 . Ga tunki. W zalożno śo i od odporno śoi powło-
ki laminO\vanej na śo i e rani o rozró żnia się dwa ga­

tunlci płyt: 

Z - o małej odporno śo i na ś o i e rani e , 

D - o dużej o d porno ści na ściorani e . 

Grupa katalogowa IX 24 

2 , 5 . Przykład oznaozenia płyty wi órowej pras('l\'f~ 

ncj f r akc jonowanej laminowanej dwustronni e ( l1I e t.o­

d~ naprasowywanla) . odmiany mi oszanej , o małe j ~ 

porności na ścieranie, o wymiarach 15Xi 2GOx :l800 mm. 

z pralV~ płaszozyzną dekorowaOl~ wzorem nr i6 oraz 

l elYll płas zc zyZ/l'l barwy. kr omowej (według ka tal ogu 

wzorów): 

PŁYTA lAMINOWANA WF-O-M-Z-15 x i200 x i8oo-i6jIm 

DN-68/7i13-i3 

3 . IVYMAGANIA 

3 , i . ~~teriał - IVG DN-6S/71i3-i3. 

3 . 2 . Wymiary .- wg tab 1. 1. 

Tablica 1 

Grubość Szerokość 

Na zwa do- na- do-
nomi- mi - za-

p łyty 
nalna pusz- nal-

pusz- sad-
cz a l - cza l ne n i -
m od- na od- c za 
c hyłki chylk i 

:nm cm 

Pil śniowe 
3, 2 twarde +0,3 

j edno- 4, 0 - 0 , 2 
122 274 

st r on-
ni e l a- 5 , 0 
minowane 

Wi órowe 12 
pra sowa-
ne dwu- 16 :tO, 3 122 183 stron- 10 ± O, 3 
nie la-
mi no- 19 
wafle 

,/ i ór owe 
wy tł a- 16 
c zano 
d\-lu- 18 

±0. 3 122 274 
stron- 19 ni c 
l ami-
nowa ne 

-

Długoś ć 

do-
dod9.t - p tlt' ~-

kowa cza l ·· 
n" 00-
c hylki 

) , 0 '- 270 
s topni o-
wa ni e 
co 5 cm 

5 , 0 ~ 180 
st o;lnio-
wani e ±O,5 
co :; cr. 

5 , 0 .,. 270 
s to pni o-

I wani e 
co ;> Cm 

I __ .L_ 
',i ,'mi a ry ni e objęte ta oli cą pod le gaj ą u z gcunieniJ X>-

m ię d zy wyt wó rc ą a odbiorc ą . 

Zjednocz@nie Przemysłu Płyt. Sklejek i Zapałek 
Ustanowiono przez Dyrekto r" Zie dnoczenia Prżemysłu Płyl, Skl ejek i lapołe k 

dn ia 10 morca 1970 r. jako nOrmo obowiązują co w zakresie produkcj i od dnia l pafdzierni ka 1970 r. 

(Mon. Pol. nr 12 /1970 poz. 109) 
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3,3 . Pomiar . Płyty eksportowe m10rzy e1ę w met­

raoh Irnadratoll'yo h z dOkładno ścll\ do dw60h znaków 

po przecinku lub w inny spos6b, uzgodniony pomię­

dzy wytwóro q a Centralq Handlu Zagranicznego "Pa­
god" . 

3 , 4 . Odchylenia krawQdz i pł yty od kąta prostego 

wg DN- 68/711 3-i3. 

3 . 5 . Wi chrOlm to ś 6 - wg DN-68/7113-13. 

3.6. Sady powierzchni p łyt 

3 . 6 .1. Dopuszczalne wady pr a we j płaszczyzny pły­

.!.l: - wg t ab l. 2 . 

Tablica 2 

:lazh'a \'lady Sto"ie r, wy stępowania wad 

PQcherze n i cd.o9u 3zczalne 

Pąkn i ęcia :Jo\\'ierzchni nie dopus zc7.a lne 

dopuszc zalne Ił pas ie przy brze ż-

Odcisl:i nym o s zerokości do 50 mm , 
( za r ysowania r.:at rycy) drobne o dł ugośc i do 20 111m , 

nie tworz ~ce skup i eń 

Ry sy (~arysowania 
niedopu szcza lne 

plas::cz :; zny ) 

'd,;" i ot Y i w~ ł ęh i e -
niedopus zc zo. lne 

ni a (n i edost r ze ga lne z odl eGłości 
1 , 5 Ol pod kątom 1+50 ) 

~. 

~hLl y nD.u r uku 
nie dopuszcza l ne 

'. Vi :'>..U ;j ry sunku , ba r,, :! ) (n iedos t r zoga lne z odle gł ości 
1, :- m pod kątem 450 ) 

.-
~an ieczy~zczer.ia 

w ?ost ac i : 
- cęt e k do puszc zal ne2 o 'po wie~zchn i 

0 , 1 + O, 5 mm na 1 m wytworu 
nie wi~ ce j n i ż 2O sztuk 

- p13Pi do!"uszc zalne t yl ko przy st oso-
wani u papie r u z .nadruki em o 
6r ed ni c y do 3 m2 " ilości 1 sztuka na 1 m powierzchni 

Różn ic e w ~ o ły sl,u 

w postaci punkt ów, nie dvpu s zcz a l ne 
pl am lub smug 

Od?ry ski p O\;ł oki l ami- dO:J'..l szczalne wy stępu jące spor a -

nowej na kra ... ę- d:Jcznie w odl e e;105c i od. k rawę-

dz iach dzi nie więks zoj niż 1 mm 
. --

3 ,6,2 . Dopuszozalne wady l ewej płaszozyzny pły­

.!.l: - wg tab l. 3 . 

Tablica 3 

- , 
~;c:zwa płyty Stopień \/:l5tę powania wad 

Jt~ci.J1ostronn i e lami- nie dOl)U S ~CZa s i ę ~ad, które 

·l.) ',ła ne 
uniemoż liwiają dobre naklejenie 
pł yt 

niedopu szcza lne wyraźne plamy 

I l ub zabrudzeni a oraz uszkodze-
J I.>łiustronn i e lamino- nia mech a nic zne powłoki lamino-

l 
wa::-Ie WE: j , odpryski powłoki na kra-

węd2.iach do i)uszc zalne do 5 mm 
od krawędz i 

3,6,3, Dopuszozalne "ady boków, płyty - wg tabl,ł.. 

Tablica 4 

Nazwa wad y Stopi eń występo \;ania wad 

Zgrubien i e p łyt y pi1śnio- doouszcz alne n i e wi ększe 

wej przy krawędziach nii 0 , 2 mm w stosunku do 
erubo śc i nomina lnej 

Rozwarstwienie płyty niedopuszczalne 

Pęknięcia spoiny klejowej ni edopuszczalne 

Pękn ięcia piono we niedopuszczalne 

Uszkodzenia k rawędzi i na- ni edopuszczalne 
ro ż.ników 

3,7, Własności prawej płaszczyzny płyty wg 

tabl, S. 

Tablica 5 

il odzaj własności Wymagana odpo rność 

starcie warstwy barwnej 
lub wzorzystej powłoki 

mała laminowej następuje co 
najmniej po 50 obrotach 

Odporność na ścieranie 
tarczy aparatu 

st arc ia warst wy barvno j 
lub wzor~ystaj powłoki 

duża lamino .... j n •• t,puje co 
najmniej po 275 obrotach 
tarczy aparatu 

po czterech cyklach 
Odporność na cykl i czne działa niedopuszczalne pęknię-

nie podw~ższonej temperatur, cia powierzchni ... idoc~ne 
powietrza okiem ni euzbrojonym 

Odpornoś ć użytkowa na żar dopuszcza się słabo "i-
tlące go się papierosa doczne zmatowienie 

Odporność użytkowa na dopuszcza się słabo "i-
gorące dno garnka doczne zmatowienie 

Odporność na chemi kalia odpórna - bez zmian, 

codzienne go u żyt ku 
dla uzgoanionego zestawu 
chemikali6w 

OdpornoŚ ć na działanie odporna - be z zmian 
świet}a 

3 . 8 . Wytrzymałoś6 płyt ollśniowyc h i wiórowych 

laminowanych 

3,8,1. Płyty pilśniowe twarde Jednostronnie la­

minowane - wg BN-68/7ii3-13. 

3,8. 2 , Płyty wiórowe prasowane dwustronnie l a ­

minowane - wg PN-65/D-97004. 

3.8,3. Płyty wi6rowe wytłaczane pełne dwustron­

nle laminowane - wg BN-6S/7ii3- 07. 

3.9, Cechowanie . Płyty pO lv1nny by6 oeohowane w 

s pos ób uzgodniony pomiędzy wytwórc~ a odbiorcq. 
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4. PAlCOWANIE. PRZECH?WYWANIE I TRANSPORT 

4,i. Pakowanie, Płyty llU1linowane przeznaozone IB 
eksport pakuje się w sposdb zabezpieozająoY I~~ 

meohanioznymi uszkodzeniami płaszozyzn i krawędzi 

oraz przed działaniec czynnik6w a tmosferycznyoh 
podozas transportu - zgodnie z obowiązującymi prze­
pisami albo wymaganiami odbiorcy. 

•• 2. Przeoh0wYWanie - wg DN-68/Tii3-i3. 

4,3. Transport. Płyty przewozi ai~ ~rodkami kry­
tymi, skuteoznie zabezpieozająo je oraz ioh opako­
wanie przed przesuwaniem si~ i uszl<odzeniem zgod­
nie z obowiązująoymi przepisami. 

5. BADANIA 

Dadania przepro\vadza si ę zgodnie z BN-68/7113-i3. 

K O II I E C 

II1 FOIlIIACJE DOD ATKOWll do Ill'l-70/ 712o- 02 

1 . \olymi a ry płyt 

a) cidpowiedniki wymiarów pły t w jednos tkach miar angi e l skich 

G ruboś ć Szerokość 

~ cale cm stoPY 

3 ,2 1 , b 122 4 

4 , 0 5 , 32 

5, 0 1/5 

12 , 0 1/2 

16 , 0 5/ l> 
10 , 0 45/ 64 

19 , 0 3/4 

b) Odpowiedn iki odchy łe k od wymiar6w pły t w jednostkach miar angi e l nkich 

mm cale cm cale 

0 , 2 0 , 01 0 , 3 0 ,12 

0 , 3 0 , 01 0 , 5 0 , 20 

2 . Dotychczaso .. e normy. Niniejsza norca zastępu j e ZN - 67/l'1L1PD-04-11 15. 

3. Symbole 11ft SiIW 

1721-17 

1722-12 

1722 - 24 

Płyty pil śniowe twerde l aminowane 

Płyty wi 6rowe prasowane laminowane 

Płyty wi 6rowe wytłaczane pełne oklejane p łytą pilśniow a, laminowaną 

Dlup.oś Ć 

cm stoPY 

183 6 

274 9 
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