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1. WSTEP 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest
azydek sodowy, sl sodowa kwasu azotowodorowe-
go, otrzymywany przez dzialanie podtlenku azotu
na amidek sodowy.

Azydek sodowy ma:

a) wzor chemiczny: NalNj,

b) mase czasteczkows: 65,02 (1972),

¢) temperature wybuchu: wybucha w tempera-
turze czesci Swiecacej plomienia palnika.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Azy-
dek sodowy stosuje sie gtownie do wyrobu srodkow
inicjujgcych w przemysle materialow wybucho-
wych.

2. OZNACZENIE

AZYDEK SODOWY TECHNICZNY BN-74/6099-07

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania ogoélne. Azydek sodowy tech-
niczny powinien byé¢ bialym krystalicznym pro-
szkiem, latwo rozpuszczalnym w wodzie. Zapalony
spala sie z6ltym plomieniem.

3.2. Wymagania fizykochemiczne — wg tabl. 1.

Tablica 1

Wymagania

a) Azydku sodowego(NaNy), %, nie mniej niz 99,0
b) Alkaliow (NaOH), %, nie wiecej niz 0,5
c¢) Substancji nierozpuszczalnych w wodzie,

%o, nie wiecej niz 0,06
d) Wilgoci, %, nie wiecej niz 0,2

I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Azydek sodowy techniczny na-
lezy pakowa¢ do workéw z tworzyw sztucznych
(np. polietylenowych wg BN-70/6414-06), podwoj-
nie wigzanych, umieszczonych w bebnach sklejko-
wych wg BN-65/0-79030, pojemnosci 50 dm3. Do
wymienionych opakowan nalezy pakowac¢ 40—
50 kg produktu netto.

Za zgoda odbiorcy mozna stosowaé¢ inne opako-
wania, jezeli zabezpieczajg one produkt co naj-
mniej w takim stopniu, jak wyzej wymieniony
i majag wymiary zgodne z zasadami systemu wy-
miarowego opakowan wg PN-64/C-79021.

Do kazdego opakowania nalezy dolgczy¢ ety-
kiete zawierajgcg co najmniej:

a) nazwe lub znak wytworni,

b) oznaczenie wg rozdz. 2,

¢) mase netto i brutto,

d) numer partii,

e) date produkcji,

f) znak ostrzegawczy wg PN-67/0-79252 p. 2.3.5.

4.2. Formowanie jednostek ladunkowych. W
przypadku stosowania paletyzacji, jednostki tadun-
kowe nalezy formowa¢ na paletach o wymiarach
800X1200 mm. Ladunek na palecie powinien by¢
zabezpieczony przed przesuwaniem sie i deforma-

c]4a.

4.3. Przechowywanie. Azydek sodowy nalezy
przechowywaé¢ w opakowaniach wg 4.1 w suchych,
przewiewnych magazynach.

4.4. Transport. Azydek sodowy nalezy przewozié
krytymi srodkami transportu z zachowaniem prze-
pisow Ministrow Komunikacji i Spraw Wewnetrz-
nych w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy prze-
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wozie materialdow niebezpiecznych na drogach pu-
blicznych dotyczgcych materiatow klasy IVa.

W przypadku transportu kolejowego nalezy za-

chowa¢ przepisy Ministrow Komunikacji w spra- .

wie bezpieczenstwa przy przewozie kolejg mate-
rialow 1 przedmiotow niebezpiecznych dotyczg-
cych materiatow klasy IVa.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badan

a) sprawdzenie wymagan ogolnych (3.1),
- b) oznaczanie zawartosci azydku sodowego
(3.2a),

c) oznaczanie zawartosci alkaliow (3.2b),

d) oznaczanie zawartosci substancji nierozpusz-
czalnych w wodzie (3.2c),

e) oznaczanie zawartosci wilgoci (3.2d).

5.2. WielkoS¢ partii. Partie produktu stanowi
najwyzej 1000 kg azydku sodowego.

5.3. Pobieranie probek. Przy pobieraniu probek
nalezy stosowac¢ zasady wg PN-67/C-04500. Z kaz-
~dej partii w zaleznosci od jej wielkosci nalezy po-
bra¢ metoda losows liczbe opakowan jednostko-
wych wg tabl. 2.

Tablica 2
, ) Liczba opakowan, ktore na-
Liczba opak_gwan lezy pobraé¢ do pobierania
w partil probek
do 15 5
1625 9

Z kazedgo wylosowanego opakowania nalezy
pobra¢ zglebnikiem 15 lub 14 wg PN-74/C-60008
po dwie probki pierwotne kazda o masie co naj-
mniej 200 g. Srednig probke laboratoryjng przygo-
towaé¢ wg PN-67/C-04500 o masie 200 g. Pakowa-
nie i przechowywanie sredniej probki laboratoryj-
nej wg PN-67/C-04500 p. 6.1, 6.2 i 6.3. Probki do
analizy rozjemczej nalezy przechowywac przez
3 miesigce.

5.4. Opis badan

5.4.1. Sprawdzenie wymagan ogolnych na zgod-
nos¢ z 3.1 nalezy przeprowadzi¢ nieuzbrojonym
okiem w $wietle dziennym.

5.4.2. Oznaczanie zawartosci azydku sodowego

5.4.2.1. Odczynniki i roztwory

a) Azotan srebra cz.d.a., roztwor 0,1n,

b) Octan sodowy cz.d.a., roztwor 2n,

c) Kwas azotowy cz.d.a., roztwor 2n,

d) Nitrobenzen cz.d.a.,

e) Rodanek amonowy cz.d.a., roztwor 0,1n,

f) Siarczan roztwor

d-procentowy.

zelazowo-amonowy cz.,

5.4.2.2, Wykonanie oznaczania. Okolo 0,3 g préb-
ki odwazonej z dokladnoscig do 0,0002 g rozpuscic
w 100 cm?® wody destylowanej w kolbie pomiaro-
wej pojemnosci 250 cm3. Zawartos¢ kolby wstrza-
sng¢ az do catkowitego rozpuszczenia sie azydku
sodowego, po czym doda¢ z biurety 50 cm? roztwo-
ru azotanu srebra. Nastepnie doda¢ 2 cm? roztworu
octanu sodowego, dopeini¢ kolbe wodg destylo-

- wang do kreski, wstrzgsng¢ zawartosc kolby i po-

zostawi¢ w ciemnym miejscu przez okolo 1 godz.
Po ostudzeniu roztwor nalezy odsgczyé do suchej
kolby przez suchy saczek, odmierzy¢ 100 cm3 prze-
sgczu 1 dodaé¢ 1--2 ecm? roztworu siarczanu zelazo-
wo-amonowego jako wskaznika oraz 20 cm?® kwasu
azotowego i 1 cm? nitrobenzenu. Tak przygotowa-
ny roztwoér miareczkowaé roztworem rodanku
amonowego do koloru jasnobrunatnego, mieszajac
mocno ciecz przy miareczkowaniu.

Zawartos¢ azydku sodowego (X;) obliczy¢ w pro-
centach wg wzoru

_ (V—2,5-V4)-0,006502-100

X4 = —
_ (V—2,5-V,)-0,6502
B m
w ktorym:
V — objetose scisle 0,1n azotanu srebra,
cm3,
V, — objetos¢ 0,1n roztworu rodanku

amonowego zuzytego do miareczko-
wania, cm?,
m — masa badanego azydku sodoweggc,

8,
0,006502 — ilo$¢ azydku sodowego (NaNg) odpo-
wiadajgca 1 ecm3 Scisle 0,1n roztwo-
ru azotanu srebra, g.
Poniewaz osad azydku srebra jest substancjg sil-
nie wybuchowag, nalezy go niszczy¢.)
5.4.2.3. Wynik koncowy oznaczania. Za wynik
nalezy przyjaé¢ $rednig arytmetyczng wynikow co
najmniej dwoéch réwnoleglych oznaczan, miedzy
ktorymi réznica nie powinna przekraczac 0,5%.

5.4.3. Oznaczanie zawartoSci alkaliow

5.4.3.1. Odezynniki i roztwory

a) Fenoloftaleina roztwoér alkoholowy 0,5-pro-
centowy,

b) Kwas siarkowy cz.d.a., roztwor 0,1n.

5.4.3.2. Wykonanie oznaczania. Okoto 10 g préb-

ki odwazonej z dokladnoscig do 0,001 g rozpuscic
w kolbie stozkowej pojemnosci 300 cm? w 100 cm?

1) Metode niszczenia azydku srebrowego podano w In-
formacjach dodatkowych.
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wody destylowanej i miareczkowaé¢ roztworem
kwasu siarkowego wobec fenoloftaleiny do zaniku
rozowego zabarwienia wskaznika.

Zawartos¢ alkaliow (X,) obliczyé w procentach
wg Wzoru
X — V-0,004-100 _ V-0,4

i m m

w ktorym:

V — objetosé ¢cisle 0,1n roztworu kwasu
siarkowego zuzytego do zmiareczko-
wania badanego roztworu, cm3,

0,004 — ilos¢ wodorotlenku sodowego odpowia-
dajgca 1 cm?3 Scisle 0,1n roztworu kwa-
su siarkowego, g,
m — masa badanego azydku sodowego, g.

5.4.3.3. Wynik koncowy oznaczania. Za wynik
nalezy przyjg¢ Srednig arytmetyczng wynikow co
najmniej dwoch réwnolegltych oznaczan, miedzy
ktorymi réznica nie powinna przekraczaé 0,03%.

5.4.4. Oznaczanie substancji nierozpuszczalnych
w wodzie. Okolo 20 g probki odwazonej z doktad-
noscig do 0,001 g rozpusci¢ w zlewce pojemnosci
300 cm? w 100 cm? destylowanej wody. Otrzymany
roztwor przesgczy¢ przez wysuszony uprzednio w
temperaturze 100--105°C i zwazony z dokladnos-
cig do 0,001 g tygiel Schotta G4. Osad na tyglu
przemyc¢ gorgcg wodg do zaniku reakeji na jon Nj
(proba z azotanem srebra). Tygiel wraz z osadem
wysuszy¢ w temperaturze 100--105°C do statej
masy.

Zawarto$¢ substancji nierozpuszczalnych w wo-
dzie (X3) obliczy¢ w procentach wg wzoru

(my—my-100)

X3= -
w ktorym:
m; — masa tygla z substancjami nierozpusz-
czalnymi, g,
my; — masa tygla pustego, g,
m — masa badanego produktu.

Za wynik nalezy przyjaé¢ srednig arytmetyczng
wynikdw co najmniej dwoch réownoleglych ozna-
czan, miedzy ktorymi réznica nie powinna prze-
kraczaé¢ 0,003%.

5.4.5. Oznaczanie zawarto$ci wilgoci. W wysu-
szonym do stalej masy naczynku wagowym odwa-
zyc¢ okoto 5 g badanego azydku sodowego z doktad-
noscig do 0,001 g. Odwazong probke suszy¢ w tem-
peraturze 100--105°C w ciggu 2 godz i po ostudze-
niu w eksykatorze zwazyec.

Zawartos¢ wody (X,) obliczy¢ w procentach wg
WZzOoru

(m—my)-100
X4:
m
w ktorym:
m — masa azydku sodowego przed wysusze-
niem, g,
my; — masa wysuszonego azydku sodowego, g.

Za wynik nalezy przyjac¢ $rednig arytmetyczng
co najmniej dwoch rownoleglych oznaczan, miedzy
ktorymi réznica nie powinna przekraczaé 0,04%.

KONIEC

INFORMACIJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme — Zaklady Tworzyw
Sztucznych. Zgbkowice — ERG.

2. Istotne zmiany w, stosunku do BN-65/6016-07. Wpro-
wadzono wyzsze wymaganie wilgoci.

3. Normy i dokumenty zwiazane

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania
1 przygotowywania probek

PN-74/C-60008 Probniki do pobierania prébek produktow
bezksztaltnych

PN-64/0-79021 System wymiarowy opakowan

PN-65/0-79030 Opakowania transportowe. Bebny drew-
niane i tekturowe. Szereg wymiarowy

PN-67/0-79252 Produkty w opakowaniach transportowych.
Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe

BN-70/6414-06 Opakowania transportowe =z tworzyw
sztucznych. Worki polietylenowe otwarte, plaskie bez
fald boeznych, zgrzewane.

Przepisy o przewozie koleja materialow i przedmiotéow
niebezpiecznych (PMN) z dnia 15 wrzeSnia 1968 r. (Dz.T.
i ZK nr 20 poz. 84 z 1968 r.)

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji i Spraw Wewneg-
trznych z dnia 27 listopada 1971 r. w sprawie bezpie-
czenstwa ruchu przy przewozie material6w niebezpiecz-
nych na drogach publicznych (Dz.U. PRL z dnia 17 grud-
nia 1971 r.).

Specjalne warunki przewozu towaréw niebezpiecznych

w miedzynarodowej komunikacji towarowej — stano-
wigcej zalacznik 4 do Umowy SMGS (Dz.TiZ.L. nr 7
poz. 35 z 1966 r.).

Regulamin miedzynarodowy dla przewozu kolejg towa-
réw niebezpiecznych RID — stanowiacy zalgeznik 1 do
Konwencji CIM (Dz.U. PRL nr 21 poz. 137 z dnia 29
czerwca 1968 r.).

4. Autor projektu normy — mgr inz. Ryszard Bartnicki,
Maria Spalkowska, Zaklady Tworzyw Sztucznych. Zab-
kowice — ERG.

5. Metoda niszczenia azydku srebrowego. Saczek z osa-
dem AgN; przenie§¢ do stoja zawierajacego wiekszg ilosé
roztworu tiosiarczanu sodowego (150+200 g Na,S,0, - 5H,O
na 1 litr wody). Po wymieszaniu AgN; rozpuszcza sie w
roztworze, tworzgc roztwor zespolonej soli oraz NaN,;. Gdy
roztwor tiosiarczanu sodowego nie rozpuszcza juz wiece]j
azydku srebrowego, zdekantowaé go znad nierozpuszczo-
nego osadu AgN; ktéry zalaé ponownie §wiezo przyrzag-
dzonym roztworem tiosiarczanu sodowego. Zdekantowany
roztwor zakwasi¢ kwasem azotowym (1:1) i ostroznie
ogrzewaé¢ pod dobrze dzialajacym wyciggiem, poniewaz
podczas ogrzewania moze wywigzywaé sie azotowodor,
ktory jest gazem trujgcym i wybuchowym po zetknieciu
sie z rozgrzanymi przedmiotami i plomieniem. Wydzielony
w trakcie ogrzewania roztworu osad Ag,S po odsaczeniu
mozna dalej przerabia¢ na srebro.



