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PRZEDMOWA 

Norma obejmuje blony fotograficzne zdjęciowe czarno-białe pow­
szechnego użytku produkowane przez Bydgoskie i Warszawskie Za­
kłady Fotochemiczne ORGANIKA-FOTON. 

Błony fotograficzne negatywowe zwojowe i małoobrazkowe FO­
TOPAN FF są błonami średnioczułymi drobnoziarnistymi, o szero­
kiej skali reprodukcji tonalnej. Odznaczają się znacznie wyższą ja­
kością pod względem możliwości rejestracji i odwzorowywania drob, 
nych szczegółów w porównaniu do błon średnioczułych. dotychczas 
produkowanych w kraju. 

BlQ1IY fotograficzne negatywowe zwojowe i małoob razkowe FO· 
TOPAN HL są błonami wysokoczułymi, produkowanymi na pod· 
stawie technologii licencyjnej. Pod względem jakości fotograficznej 
błony HL są odpowiednikami błon negatywowych HP 4 firmy lIford 
i spełniają parametry określone przez licencjodawcę. Błony te w po· 
równaniu z dotychczas produkowanymi ó nazwie FOTOPAN CD 
odznaczają się lepszymi właściwościami fotograficznymi, jak: znacznie 
większą tolerancją naświetleń , wyższą zdoln ością rozdzielczą i mniej· 
szą ziarnistością. 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest cha­
rakterystyka jakościowo-użytkowa błon fotograficznych 
zdjęciowych czarno-białych powszechnego użytku . 

2. Podział błon fotograficznych czarno-białych pow­
szechnego użytku podano w tablicy, w której przyjęto , 
następujące kryteria podziału: 

grupa oznacza odwzorowanie obrazu, 
roqzaj oznacza postać błony, .' 
odmiana oznacza czułość błony , 

podłoże oznacza rodzaj tworzywa (FT - folia 
z trójoctanu celulozy, FP - folia poliestrowa). 

J. Zakres tematyczny normy. Norma obejmuje na­
stępujące arkusze: 
Arkusz 00 - Błony fotograficzne zdjęciowe czarno­

białe powszechnego użytku . ~odział, za­
kres normy i postanowienia ogólne 

Arkusz Ol 
. Arkusz 02 - Charakterystyka ' jakościowo-użytkowa 

błony negatywowej zwojowej i mało­

obrazkowej FOTOPAN FF 
Arkusz 03 
Arkusz 04 - Charakterystyka jakościowo-użytkowa 

błony negatywowej zwojowej i mało­

obrazkowej FOTOPAN HL 
Arkusz 05 - Charakterystyka jakościowo-użytkowa 

błony negatywowej arkuszowej FOTO­
PAN HL 

Arkusz 06 - Charakterystyka jakościowo-uzytkowa 
błony negaty\yowej zwojowej i mało- ' 
obrazkowej FOTOPAN NB 
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cd. tablicy 

Grupa Rodzaj Odmiana 

I 2 J 
-

FI" 

arkuszowe HL 

NU 

inne 

Inne 
-

Typ Podłoże 

4 5 

FT 
-

FP 

FT 
-

FP 

FT 
-

FP 

Arkusz 07 

Arkusz 08 
Arkusz 09 
Arkusz 10 
Arkusz 11 
Arkusz 12 

Charakterystyka jakościowo-użytkowa 

błony negatywowej arkuszowej FOTO­
PAN NB 

Numery arkuszy bez tytułów są zarezerwowane dla 
dalszych typów Non fotograficznych zdjęciowych, które 
w przyszłości mogą . być produkowane przez przemysł 
fotochemiczny. 

KONIE C 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca nonnę - Instytut Przemysłu Organicz-
nego ORGANIKA. . 

2. Istotne ' zmiany w stosunku do BN-67/6121-02. Zastosowano 
formę normy arkuszowej; każdy arkusz normy obejmuje oddzielny ,-c; 

asortyment błony. 

3. Autorzy projektu nonny - in ż. Ursżula Szymczyk, mgr inż. 

Maria Gredka-Pokszan, mgr 1HZ. Stanisław Ozminkowski - War­
szawskie Zakłady Fotochemiczne ORGANIKA-FOTON. 

4. Dotychczas 'ustanowione arkusze normy 
BN-81/6121-02.00 
BN-81/6121-02.02 
BN-81/6121-02.04 


