
UKD 771.531.2:676.256 
-~ 

NORMA BRANŻOW f.\ 
BN-82 ....... 0.--- . 

.. 
\ , 

MATERIAŁY Papiery fotograficzne zdięciowe 6125-01.00 
FOTOCHEMICZNE 

powszechnego użytku czarno-białe i 
Zamiast I Zakref. normy, podział, postanowienia ogólne BN.64/6125·01 

l. WSTĘP 

Przedmiotem no rmy jest charakte rystyka j akościowo-

-użytkowa papierów fotograficznych zdjęciowych 

wszechnego użytku c zarno-białych, przeznaCzonych 

po­

do 

kopiowania s tykowego i kopiowani a optycznego ( do po­

większeń ) . 

2. ZAKRES TEMATYCZNY NORMY 

Norma obejmuje następujęce arkusze: 

Arkusz 00 Papiery fotograficzne zdjęc iowe powszechnego 

Arkusz 01 

użytku czarno-białe. Zakres normy , 

postanowienia ogólne 

podział, 

Arkusz 02 Papiery fotograficzne zdjęciowe powszechnego 

użytku czarno-białe. Charakterystyka 

ciowo-użytkowa papieru Fotonbrom 

jakoś-

Arkusz 03 Papiery fotograficzne zdjęciowe powszechnego 

użytku czarno-białe • . Charakterystyka jakoś­

ciowo-użytkowa papieru Fotonchlorobrom 

Arkusz 04 Papiery fotograficzne zdjęciowe powszechnego 

użytku czarno-białe. Charakterystyka jakoś. 

ciowo-użytkowa papieru Fotonchlor 

Arkusz 05 Papiery fotograf!czne zdję (; iowe powszechnego 

użytku czarno-białe. Charakterystyka jakoś-

ciowo-użytkowa papieru Fotonportraitrapid 

Arkusz 06 Papiery fotograficzne zdjęcio~e powszechnego 

użytku czarno-bi ałe. Charakter.ystyka jakoś­

ciowo-użytkowa papieru Fotonpankobrom 

Arkusz 07 

Arkusz 08 

Numery arkuszy bez tytułów zarezerwowano dla innych 

odmian papierów fotograficznych zdjęciowych powszech­

nego użytku czarno-białych, które będę prodLkowane w 

przyszłości. 
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.3. POOZIAL 

3.1. Zasada podziału. Papiery fotograficzne zdjęciowe, 

powszechnego uż y tku czarno-białe dzieli się ze względu 

na: 

a ) odmianę i zastosowanie, 

b ) gradację, 

c ) barwę papi eru, 

d) stopień połysku , , 
e ) strLkturę powierzchni , 

f) rodzaj podłoża. 

3.2. Podział papierów ze względu na odmianę i z a sto-· 

wanie przedstaWiono w tab. 1. 

I 

Tablica 

Nazwa handlowa 
Symbol Zastosowani e 

papieru ( odmiana ) 

Fotonbrom FSR do kopiowania oPtycznego 
( do powiększeń) 

F otonchlorobrom FCS do koptowania stykowego 

Fotonchlor FCH do kopiowania stykowego 

Fotonportrai trapi d FPR do kopiowania stykowego 

i optycznego 

" Fotonpankobrom · FPS do kopiowani. optycznego' 
obrazów z negatywów 
barwnych 

3.3. Podział papierów ze względu na gradac~ę przed-­

stawiono w tabl. 2. 

Tablica 2 

Gradacje 
U1yteczna rozpięiośĆ 

słownie symbol 
naświetleń (Lu ) 

bardzo twarda 6 0 , 54 0,74 

twarda 5 0,75 0,95 

normalna 4 0,96 1, 16 

średnia ( specj~lna) 3 1, 17 . 1,37 

miękka 2 1 , 38 1,58 

bardzo miękka 1 1,59 1,79 

Zgłoszona przez Instytut Przemysł" Organicznego 
Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 10 września 1982 r. 

jako norma obowiqzujqca od dnia 1 lipca 1983 r. 
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3.4. Podzi ał papier ó ,,! ze względu na barwę 

stawiono w tab!. 3. 
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3.5. Podział papierów z e względu n a stopi eń połysku 

powle~chni I),'z e dsta w iono w t a bl. 4 . 

Tabl ica 4 

r-.---- .-------------------------.. [ 
! Stopień połysku p o wierzc hni ! t-: -~--S-ł-o-W-n-ifą.----·--,.....--"y-rf'b:·I- --~---I 

I b/y szcz~ca 'i I 
półmatowa Z 
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~3~.~6~.~~P~c~d~z~i~a~ł~p~a~p~i~e~r~'o~· ~w~z~e~~w~z~g~lę~u~u~n~a~~s\rukturę po-

w ierzchni papieru przedstawiono w tabl. O; 

Tabli c a 5 
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.5. '1. Podz i ał pap ie r ó w z e względu na rodzaj podłoża 

pr zed s tawio no w tabl. 6. 

Tabli c a 6 

I · -----1 
l Zakres gramatury Opi s z llor!11a!izowanego c znaczenia -j 

j p;~~~ a 'N L--"---. -~ł::;- '--·· I.,m"~~ 
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18 0 220 Półkarton laminoWany po- PE 
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190 210 

210 300 

półkar·ton barytowany 

Karton barytowany 

PK 

KR 

K O ' N I E C 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowujęca normę - B y dgosk ie Zakłady 

Fotochemiczne ORGANIKA-FOTON. 

2. Istotne zmi 2 n y w stosunk u do BN 64/6125-01 

a ) zmieniono wartośći liczbowe podstawowych wielkości 

sensytometryc'zny ch w zwi ę zku ze z m i anę kryteriów wy-

znaczania podstawowych wielk ości s ensy tome try c zhy c h 

materiałów czarno-biały ch na podłoż u ni e p r z ezroc zystym, 

b) wprowadzo no nowe <,dmi any papierów foto gr afi c z-

nych zdjęciowych, powszechnego uż y'tku c~rno- białyc h. 

3. Normy zagraniczne 

NRD TGL 8400.01 Fotografische Schwarzweis s 

sichtsmaterielien. Vergro sserungs­

materie'lien. 

4. Symbol wg SWW - 1335-51. 

und 

Auf-

Kont a k t-

5. Autor projektu normy mgr inż . Janusz Kajzer, 

Bydgoskie Zakłady Fotochemiczne ORGANIKA-FOTON. 

6. Gradacje papieru wg ISO jako orientacyjne podano 

w tablicy. 

Uży teczna rozpię tość naświetl eń Oznaczenie gradac j i 

0,35 0 , 50 6 

0,51 0,65 5 
0,66 O, ęO } 4 

0 , 81 ~ 0,9_5 3 

0 , 96 1 , 15 2 

1, 16 1 . 40 1 
- 1. 41 1,70 O --

powyż ej 1 ,70 00 

7. Dotychczas ustanowi o n e arkusze: normy 

BN-132/ 61 25 - 0 1. 00 Papier9 fotograficzne zdjęciowe po-

wszechne go użytku czarno-białe. Zakres normy, pO- ' 

dział, po stanowięnia ogólne 

BN-82/ 6125-01. 02 - Charakterystyka jakościowo-użytko­

wa papieru Fotonbrom 

BN-i3 2 / 6125-01. 03 - Charakterystyka jakościowo-użytko­

wa papieru F o tonchlorobrom 

BN-82/ 61 25-01. 04 - Charakterystyka. jakościowo-użytko­

Wa papieru Fotonchlor 

BN-82/6125-01. 05 - Charakterystyka jakościowo-użytko-

wa papieru Fotonportraitrapid 

BN-82/6125-01.06 - Charakterystyka jakościowo-użytko-
'-' 

wa papieru Fotonpanko~rom I 


